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ferior y superior de arcilla gris clara (Foto N° 3) y el nivel me
dio de arcilla carbonosa con intercalaciones de arcilla gris espe
cialmente en el techo (Perfil N? 2). Existen alrededor de 10 pi-
ques abiertos en los distintos niveles que permiten apreciar la
importancia del yacimiento. (Foto N2 4).

Se estima que las reservas geoldgicas son muy importantes
y que Supéran ampliamente a las de "Las Mellizas" aunque su eva-
luacidén no puede ser hecha aln pof falta de datos de planimetria.

A la pertenencia del Sr. Manuel Puente, ubicada aproximada
mente a 1,5 Km al NW de "Las Mellizas" se puede llegar por un ca-
mino que actualmente se encuentra en construccidén que sale de las
proximidades del campamento de "Las Mellizas". En esta zona se -
pueden observar tres niveles de arcilla bien definidos: un nivel
muy carbonoso, con ahundantes fdsiles e impurezas que se encuentra
intercalado entye arcosas. Luego viene un segundo nivel de arcilla
gris oscura compacha que aflora al borde de una quebrada, en su-
perficie este nivel presenta coloraciones amavillentas y rojizas
con intercalaciones de areniscas, esta forma de presentarse cam-
bia al profundizar la explotacidén. La galeria que tiene 5 m de -
profundidad por 2,5 m de altura gque es el espesor del nivel de ar
cilla, permite ver que el material es de color gris oscuro, com-
pacto (muestra N? Lab. 14425), con intercalaciones de bancos de
areniscas que pueden llegar a alcanzar al 50% del espesor, lo cual
exige una rigurosa selececidén del material; el rumbo del banco es
40° N y buza 10° SE, el rumbo de la corrida coincide con el rumbo
del banco y es dificil delimitar su extensidn por falta de labores
y debido a lo accidentado del terreno. FEste nivel presenta varia-
ciones laterales muy marcadas, la base del mismo lo constituve una
arcosa de grano grueso similar a la del techo. Finalmente el nivel
superior lo constituye un banco de 1,50 m de arcilla gris compacta
(muestra N° Lab. 14424), bien laminada con niveles de limolitas y

psamitas de colores rojos, verdes, amarillentas, etc., que en pro-

fundidad desaparecen (Foto N° 5).
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El acceso a los yacimientos "lLLa Clariza" y "Vallecito” en
las proximidades de Las Torres, se realiza desde Patquia por la
Ruta 26 hasta el Km 47,800 de donde sale una huella hacia el N y
que conduce a estos yacimientos luego de un recorrido de 32 Km,
siguiendo la huella siempre hacia la izquierda. La secuencia en
esta zona se inicia con 20 m de arcosa con intercalaciones peliti
cas (muestra N° Lab. 14426 a, b y ¢) de color verde y en partes
rojizas que se apoyan en forma discordante sobre el granito; si-
guen 1,20 m de arcilla verde bien laminada con intercalaciones
lenticulares de hasta 0,20 m de arcosa gruesa, siguen 5 m de ar-
cosa similar a la inferior sobre la cual se encuentra 1,00 m de
arcilla carbonosa negra con Jlaminacidén muy marvcada que alterna -
con niveles de avcilla negra mas compacta con fésiles (muestra N°©
Lab. 14428); en la base de este nivel se presentan 0,40 m de areci
1la carhbonosa gris con aspecto terroso (muestra N° Lab. 14426);
en el techo 0,50 m mas de arcilla gris estratificada con interca-
laciones lenticulares de psamitas (muestra N° Tab. 14427). Todo
esto esta cubierto por arcosa blanco-grisdcea con intercalaciones
de arcilla y arenisca micdcea con un espesor de 13 m (Perfil No&4,
Fotos N° 6 v 7).

El nivel explotable de este sector varia entre 1,20 v 1,50
m; hacia el este el banco de arcilla se hace gris con intercala-
ciones lenticulares de arcosa, el material arcilloso es compacto
con fractura concoide con algunas pigmentaciones de 6xido de hie-
rro que en parte forma niveles de color vojizo, el rumbo es de -
122 N y buza 152 al E. La corrida tiene 300 m con un rumbho de 120N

El acceso al yacimiento "Don Paco" (Los Panchos") se reali-
za por el mismo camino que al yacimiento anterior, pero a los 19
Km del acceso de la Ruta 26 se abre una hunella a la derecha que
conduce a - Vilgo, a los 7 Km de este ultimo punto hay una nueva bi
furcacidén en la cual se toma la huella de la izquierda y finalmen
te a 1los 5 Km de este lugar se encuentra el yacimiento. En este

lugar el perfil se inicia con conglomerados y arcosas que se apo-
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yan discordantemente sobre el bhasamento granitico, luego hay un
primer nivel de arcilla muy carbonosa (muestra N2 Lab. 14429 e)de
forma lenticular cuyo espesor maximo es de 1,50m, con un rumbo de
72 N y un buzamiento de 18?2 E. Por encima siguen 5 m de arcosa de
grano grueso sobre la cual aparece otro nivel de arcilla negra -
carbonosa (muestra N° Lab. 14429 d), con intercalaciones de mantos
de arcosa de hasta 0,20 m, en la parte superior de este nivel apa
rece arcilla gris en forma irregular (muestra N° Lab. 14429 ¢).
E1l espesor total del nivel es de 1,50 m. Siguen 20 m de arcosa con
intercalaciones de psamitas y limolitas sobre las cuales se encuen
tran 2,30 m de arcilla gris con intercalaciones carbonosas (mues-
tra N° Lab. 14429 a), laminadas con nddulos rojizos-amarillentos
de hasta 0,10 m de didmetro (muestra N° Lab. 14429 b, Foto N° 8),.
En el techo de este nivel hay 0,20 m de limolita de color amarilio
rojizo bhien laminada. Finalmente en la parte mas alta del perfil
aparecen 5,40 m de alternancia de avrcilla carbonosa negra (muestra
N° Lab, 14429) con arcosa (Foto N2 9), en la bhase y en ¢l techo -
de este nivel estdn los bancos mds potentes y explotables mientras
que en la parte media las intercalaciones son mas finas (Perfil
N 5). En el frente se pudo observar que los niveles arcillosos -
presentan flexuras de reducida escala, todo el nivel se cencuentra
cubierto por una alternancia de arcillas grises, amarillentas ¥y
rdjizas coronadas por un potente baneco de arcosa.

En esta misma zona pero ya en el flanco occidental de la
Sierra de Paganzé, existe otro yacimiento de avecilla blanca que
en parte se hace muy ferruginosa, denominado "La Sonia". El acce-
so a este yacimiento se hace por el mismo camino que los anterio-
res, tomando la huella que a los 8 Km se abre hacia la derecha. El
recorrido total desde el acceso es de 24 Km.

E1 perfil general de la zona se presenta con areniscas 1o
jas y ﬂlahcas intercaladas, sobre las cuales se encuentra el ler.
nivel de arcilla blanca impurificada por 6xidos de hierro (muestra

N¢ Lab. 14430 b), siguen 0,80 m de arenisca conglomerddica roja y
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luego 0,10 m de arcilla blanca también impurificada por Sxidos -
(muestra N2 Lab. 14430 y 14430 a), todo esto cubierto por arenis-

cas conglomeradicas rojas y areniscas blanco amarillentas (Perfil

N° 6).

El nivel de arcilla hlanca explotable cuyo espesor oscila
entre 0,20-0,30 m, se halla intercalado entre areniscas rojas en
parte conglomeradicas, bien estratificadas. Lateralmente, el nivel

no es constante ni en espesor ni en pureza. El nivel de arcilla

A% ol

tiene un rumbo de 320° N y un buzamiento de 9° al sudoeste. Los

O Foain s Lo

o s e e 4

afloramientos siguen un recorrido sinuoso que responde a la topo-
grafia del terreno y la explotacidén se realiza a cielo abierto con

seleccién manual de la arcilla blanca puro (Foto N@ 10). E1 calcu-

lo de reservas de material explotable en este tipo de vacimiento
es practicamente imposihle de realizar por su irregularidad en es-

pesor e impurificacidén del mismo.

GEOLOGTIA

Desde el punto de vista geoldgico todos los yacimientos

mencionados para esta zona se incluyen dentro de los sedimentos

del Paganzo y guardan estrecha relacidén entre ellos. En general
la sucesidn estratigrafica para toda la zona comicnza con rocas  §
cristalinas predominantemente graniticas, atribuidas al Protero—-
zoico y Paleozoico inferior, a contivnuacidn se apoyvan en discor-
dancia las rocas sedimentarias del grupo Paganzo que en trabajo

que recientemente realizaron Azcuy v Morelli (1970), lo subdividen

en tres formaciones: Formacidn Tagares asignada al Carbdénico, For

macién La Colina asignada al Pérmico v la Formacidn Amand al Per—

mo-Tridsico. La Formacidn Lagares se subdivide en un miembro infe

I B Sy LT LI

rior, uno medio y uno superior. Los depésitos de arcillas carbono
sas y grises se encuentran en la parte superior del miembro infe- 3
rior y en la parte inferior del miembro medio. En ambos casos se

hallan siempre intercalados entre arcosas, son portadoras de fési |-
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les y alcanzan espesores de hasta 4 m como es el caso del yacimien
to "Las Mellizas" y el yacimiento "Las Kokas".

En el miembro superior de la Formacidn Lagares se observa
una gradual transicidn entre las arcosas y las areniscas finas y
limolitas rojizas de la Formacién La Colina, que pasas a limolitas
arcillosas de color pardo rojizo y rojo ladrillo, con intercalacio
nes aisladas de arcosas rosadas.

La Formacidén La Colina agrupa un conjunto de sedimentitas
rojas en las que se intercalan basaltos. Finalmente la Formacidn
Amand estd constituida casi exclusivamente por areniscas medianas
y finas de color morado claro.

Segin Azcuy y Morelli (1970) el Paganzo I, IT yv ITIT serian
equivalentes a las Formaciones Lagarves, La Colina y Amand respec-
tivamente.

Estructuralmente, en l1ineas generales como consecuencia
del fallamiento regional los paquetes ssdimentarios se presentan en
forma de bloques, resultando por consecuencia unos mads elevados -
que otros. Las fallas mas importantes tienen un rumbo nor noroeste
sud sudeste.

El ambiente de sedimentacion es continental, la estratifi-
cacidén entrecruzada y el tamaiio grueso de los clastos en la parte
inferior indican un ambiente de agnas fiuviales con relativa tur-
bulencia. |

Las arcillas carbonosas se habhréin depositado en periodos
de calma, en un ambiente palustre durante el cual debido a la bha-
ja energia de transporte se concentraron los minervales de arcillas
(que son muy abundantes) también en la matriz de las arcosas como
producto de alteracidn de las rocas del basamento, las que fueron

acompatiadas en su depositacidén por abundante vegetacidn.

ZONA QE'“LOS COLORADOS". Departamento Tndependencia.

Los yacimientos "San Antonio" vy "Los Mogotes" se encuen-
tran dentro de esta zona. La misma estd ubicada en las proximida-

des de la estacidén "Los Colorados" en la ruta 74, a 17 Km de Pat-
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quia.
El yacimiento "San Antonio" se halla ubicado a 2,5 Km al

Este de la estacidn del ferrocarril y se halla précticamente sobre
la ruta 74. Existen por lo menos seis niveles de arcillas de redu
cidos espesores -de 0,10 a 0,40 m-. El rumbo de los estratos es -
de 3112 con un buzamiento de 10° sudoeste con corridas de hasta
500 m. Los niveles arcillosos integrados por arcilla gris, gris
clara y carbonosa distribuida regularmente, se intercalan con psa
mitas y limolitas rojizas y con bancos gruesos de arcosa rosada
que pasan a psamitas micdceas de colores rojizos y amarillentos.
Lateralmente, hacia el norte, en general los niveles se hacen méas
potentes pero a la vez con mayores impurezas de material carbono-
so y de 6xido de hierro. Hacia la parte superior la serie termina
con una alternancia de psamitas y pelitas (Perfil N° 7, muestra
N2 Lab., 14431; 14432; 14432 a,b,c,d. Fotos N2 11 vy 12).

Este yacimiento se encuentra eﬂ explotacidn con un volu-
men de extraccidén promedio de 60 toneladas mensuales de arcilla
gris clara destinada a la Firma Vasa. La explotacidn se hace a -
cielo abierto con seleccidn manual.

El acceso al vacimiento "Los Mogotes" se realiza también
desde Patquia por la ruta 74 hasta el puesto caminero de vialidad
nacional (Km 17) desde donde sale una huella hacia el sudoeste -
que conduce al yacimiento, con un recorrido de 3 Km. Contiene 5
bancos de arcillas carbonosas con intercalaciones de arcosas sien
do el banco inferior el de mayor importancia y el que se halla en
"explotacidén por medio de galerias (FFoto N? 13). Existe en este nis
vel 2 tipos de arcilla: una gris compacta y otra negra muy carbo-
nosa de distribucidén irregular en su interior pero de facil seleg
cidén manual. Actualmente se extraen un promedio de 400 toneladas
mensuales.. El espesdr del manto también es irregular con un térmi
no medio de 1,50 - 2,00 m. El1 yacimiento pertenece a la Firma

APEGRIN (Perfil N©° 8,
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GEOLOGIA

El yacimiento "San Antonio" ubicado en el flanco occiden-
tal de la Sierra de Los Colorados se incluye dentro de la Forma-

cién Saladillo (Amos y Zardini, 1962). Estos gsedimentos del Pagan

zo se encuentran formando un domo casi perfecto adosados al aflo- e
ramiento granitico de forma circular. -

El yacimiento de "Los Mogotes" se ubica también en 1la For
macidn Saladillo, sobre la cual se asientan en discordancia regio
nal los estratos de Patquia. La estructura del yacimiento "Los Mo-
gotes" segiln Amos y Zardini, puede definirse como un braquianti-

clinal ligeramente asimétrico.

Z0NA DE TALAMPAYA

En esta zona gue se ubica dentro del Departamento de Gral,
Lavalle, se encuantran en exploracidén los depdsitos de "E1l Gaucho!
cuyo acceso se realiza desde el Km 114 de la ruta 26 bor el cami-
no que conduce a los yacimientos de Raritina entre los que se en-
cuentran "E1 Hornito". Desde este punto se puede continuar con 21

vehiculo doble traccidn hacia el noreste por cauces secos de difi-

cil acceso hasta el lugar denominado Piedvra Parada de donde el ya{
cimiento dista todavia 5 Km que se hacen a pie. La distancia to-
tal desde el acceso de la ruta 26 es de 65 Km.

La secuencia obhservable en este sector se inicia con 22 m
i
de areniscas moradas en la base e intercalaciones de areniscas 50‘
jas y amarillentas con limolitas en la parte superior. Sigue un ;
banco de 0,90 m de arenisca arcdsica amarillenta que hace de piso
del primer nivel de arcilla que se distribuyve de la siguiente ma-
nera de abajo hacia arriba (Perfil N° 9):

0,30 m de arcilla gris carbonosa. (muestra N° Lab.14436)

0,30 m de arcilla gris clara,compacta de fractura concoi-
' de.
0,25 m intercalacién de psamita laminada con estructuras.

0,20 m arcilla gris clara, compacta de fractura concoide.i
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(muestra N° Lab. 14435).
0,30m arcilla bandeada, de coloracidn violeta, verde, gris

y blanca.

0,15m arcosa rosada con intercalaciones laminares de arcilk
gris verdosa.

Por encima se encuentran 5,10 m de alternancia de & arci-
1la violeta con niveles de arcosa. Sigue otro nivel de arcilla
que se distribuye de la siguiente manera de abajo hacia arriba:

0,25m arcilla carbonosa laminada (muestra N° Lab.14435 6 )e

0,50m intercalacién de arenisca cuarzosa gris oscura, de gra
no grueso.

0,50m arcilla carbonosa laminada.

0,40m arcilla gris compacta (muestra N° Lab. 14435 a y b).

Todo esto se halla cubierto por una arcosa con intercala-
ciones de arcilla carbonosa y rojiza.

El frente de los afloramientos tiene un rumbo'N 452 con
una corrida de mds de 200 m. La posicidn de los.estratos es sub-
horizontal con un pequefio d4ngulo de buzamiento hacia el noroeste
(Foto No 14).

Estos niveles se ubican también dentro del Carbdnico al
igual que 1los anteriores, correspondiendo a la Formacidén Los Ba-
fios, parte alta del Paganzo I de Bodenbender (Fidalgo, 1960).

La importancia de este‘yacimiento radica en la presencia
de arcillas gris clara con alto contenido de alumina y escaso -
6xido de hierro.

Ademas de las zonas mencionadas de real importancia eco-

némica, se revisaron los siguientes afloramientos:

YACIMIENTOS MALANZAN - SOLCA. Departamento Facundo Quiroga

A 6 km de Malanzdn hacia Solca, en el borde Este del cami-
no se observa un afloramiento de arcilla negra carbonosa, con pig-
mentacidén amarillenta en la superficie y restos vegetales mal con-

servados. Se encuentra entre areniscas de grano grueso amarillentcd
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compuesta principalmente por cuarzo y abundante mica. La arcilla
se presenta muy impurificada con arena y mica (Perfil N? 10; Foto
N? 15; muestra N¢ Lab. 14437 y 14437 a).

Desde este punto y hacia Malanzan, en el borde Oeste del

camino se observa claramente una alternancia de bancos de arenis-

ca con intercalaciones de arcillas de color gris-verdoso, lamina-

das que en partes se hacen muy micaceas. El1 espesor total de esta

alternancia es de 5 m, de los cuales las arcilitas totalizan 2 m
(Foto N2 16; muestra N° Lab. 14438).

E1l rumbo es de 1452 y el buzamiento de 72 al noreste.

e e e i e P

Estos niveles también corresponden al Carbdénico y se ha-

llan cortados por fallas de pequefio rechazo. La estructura forma

una suave anticlinal.

YACIMIENTO CERRO HORCOBOLA: Departamento Facundo Quiroga.

Los afloramientos del Paganzo aparecen al oeste del ce-
rro. E1 acceso se realiza desde Carrizal con un recorrido de 20
Km por una huella que pasa por la estancia "E1l Cerro", propiedad
del Sr. J. Vargas.

El rumbo de los estratos es norte sur con un buzamiento

de 20?2 oeste.

La sucesidén comienza con conglomerados y areniscas mora-
das con intercalaciones peliticas, sobhre las cuales se encuentra
1,50 m de arcilla verde laminada (muestra N° Lab. 14430 b); siguen
4,00 m de una psamita gris verdosa agrietada en cuyo techo hay 1m é
de limolita verdosa micdcea laminada, con estructuras. El nivel |
de arcilla esta constituido por 3 m de una alternancia de arcilla
color morado (muestra N° Lab. 14439 y 144739 a) con restos fdsiles
mal conservados con psamitas de grano fino que presentan estruc-
turas entrecruzadas. El material arcilloso es muy impuro. Por en-
cima de este nivel la sucesién se contintia con psamitas y pelitas

rojizas intercaladas (Perfil N° 11; Foto N@¢ 17).
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YACIMIENTO LOS BALDECITOS: Departamento Independencia.

Ubicado al oeste del Km 96,500 de la ruta 26 que va a Vi
lla Unidén, préximo al camino de entrada al Valle de La Luna.

Los afloramientos de material arcilloso se hallan en po-
sicidén sub-horizontal, cubiertos por basaltos. El1 espesor del ni-
vel es de aproximadamente 1 m, se encuentra muy cubierto de derru-
bios y se trata de un material muy impuro.

Dadas sus condiciones de yacencia y las impurificaciones
que presenta dificilmente constituya un yacimiento aprovechable.

Estas arcillas se encuentran intercaladas en sedimenti-

tas tridsicas.

YACIMIENTO CERRO BOLA: Departamento Gra. Lavalle.

El acceso se realiza por el camino de Villa Unidén a Guan-
dacol, ruta N? 40, a la altura del Km 454 de donde se desvia una
huella hacia el este sud-este que conduce a las proximidades de
los afloramientos del cerro Bola.

El nivel de arcilla que se encuentra en posicidén sub-ho-

rizontal es de color gris, con impurezas carbonosas, tiene un rum-

bo 1972 N vy buza 82 oeste. El espesor del banco es varia-
ble llegando a tener hasta 4 m y una corrida que supera los 3 Km.
Este nivel se encuentra intercalado entre areniscas arcdsicas del

Paganzo I. Aparentemente el material es bastante impuro.

YACIMIENTO LA JUANITA: Departamento Gral. Lavalle.

- El1 acceso se realiza desde Villa Unidén a Guandacol por
la ruta N2 40 hasta el Km 449,500 de donde sale una huella hacia
el oeste de 4 Km. A partir de este punto se camina con rumbeo noro-

este hasta el yacimiento que se encuentra a 5 Km del mismo,

El nivel de arcilla carbonosa (muestra N° Lab. 14%441) pre 4
senta intercalaciones de arcilla gris compacta (muestra N° Lab. g
14440) y de areniscas. El espesor en su parte mas potente llega a

3,50 m. Este nivel se halla intercalado entre arcosas de la Forma-
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cién Tupe que se encuentra en posicidn subvertical adosadas a la
Sierra de Mas. El rumbo es norte sur con un buzamiento de 559 al
este (Foto N2 18). Las arcosas del techo de este nivel en la par—
te superior presentan intercalaciones peliticas de colorverde -
(Perfil N° 12)., La corrida visible del nivel arcilloso es de aproxi

madamente 400 m, que lateralmente se acufia disminuyendo su espeso

YACIMIENTO LA ESQUINA: Departamento Famatina.

Ubicado en las proximidades del rio Achavil a 12 Km al
oeste de Los Corrales. El acceso se realiza desde el pueblo de Fa-
matina por Carrtrizal.

En esta zona la secuencia se inicia con un conglomerado
rojo con rodados de Tobas y areniscas siliceas, sobre el cual se

encuentra 0,60 m de arcilla, carbonosa laminada compacta (muestra

N? Lab. 14443 a), siguen 6 m de conglomerado con intercalaciones
arenosas, 1,10 m de arenisca micdcea gris amarillenta con abundan-
te muscovita, sobre la cual se encuentra 0,60 m de arcilla carbo-

nosa, (muestra N° Lab. 14443), cubierta por 0,40 m de arenisca,

luego aparece otro nivel de 0,60 m de arcilla gris verdosa, com-

pacta (muestra N° Lab. 14442), cubierta por 5 m de conglomerado,

1,40 m de arenisca de grano grueso, 1,20 m de arcilla negra muy
arenosa, siguen 2 m de una alternancia de conglomerado violdceo
con areniscas con estratificacidn entrecruzada:; % m de conglomera
do violdceo y 1 m de arcosa rojiza muy deleznable, sobre la cual
se encuentra 2,05 m de alternancia de niveles de arcilla con li-
molitas y areniscas (Perfil N° 13, Foto N° 19), cubiertos por una
alternancia de arcosas violetas v rojizas con conglomerados y a-
reniscas de colores claros,

Todo el paquete sedimentario se halla seccionado por fa-
llas de rumbo norte sur casi verticales de pequefio rechazo (hasta
4 m), El'rumbo de los estratos es de 260° con un buzamiento de
35¢ N. |

Hacia el sudoeste a 8 Km existen otros afloramientos -
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similares al descripto.

YACIMIENTO DE TINOCAN: Departamento Arauco.

Se encuentra ubicado en la ruta N° 60 a 7 Km de Mazén y

a 27 Km de Aimogasta. En esta zona, los sedimentos limo-arcillo-
sos psamiticos y conglomerddicos se depositan directamente sobre

el basamento de las Sierras de Ambato, Velazco y Mazdn, el depé-

sito de arcilla se ubica al noroeste del rio Salado, sus aflora-
mientos empiezan frente a la fdbrica Merbil S.R.L. y se extienden
hacia las termas de Santa Teresita, alcanzando su corrida a 5.000
m (Foto N° 20).

El nivel de arcilla (muestra N Lab. 144445 Foto N° 21)

se encuentra entre bancos de pelitas de color grisiceo, compactas,
bien estratificados, con niveles psamiticos miédceos intercalados.
E1 rumbo de los estratos es de:170° con un buzamiento de 89 al -
oeste. Es frecuente observar fallas de escaso rechazo, (5-6m) con
un rumbo N 312¢ y un buzamiento de 40° al sud sudeste.

E1l nivel de arcilla que se encuentra en sedimentos del
Plioceno (Araucanense) tiene un espesor promedio de 0,25 m y es

de color blanco ligeramente rosado.,

Ademds de las localidades descriptas se revisaron los
afloramientos y depdsitos del Dique Los Sauces, actualmente agota- ]
dos excepto un depésito del extremo noroeste de arcilla carbonosa,
con un espesor de 1,30 m (muestra N° Lab. 14446), intercalado en-
tre arcosas donde se estd por iniciar una explotacidén por galeria.
Por encima de este nivel siempre intercalados con arcosas, apare-—
cen otros niveles de arcilla negra de reducido espesor (Perfil N°©
15, Foto N? 22, En la misma zona se revisaron los denominados ya-
cimientos de caolin que se hallan en zonas de fallas del basamen-
to de la sierra de Velazco (Yacimiento Josefina, muestra N¢ Lab.
14447 y i4448, Foto N2 23).

Préximo a la localidad de Miranda, a orillas del rio

homénimo sobre la margen izquierda, afloran pequefios remanentes
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del Paganzo adosados al basamento, de poca extensidén que son por-
tadores de niveles de arcilla carbonosa sin importancia econdmica.
Los estratos se disponen con un rumbo de 612 y buzan 51° al nores-
te, con una potencia de hasta 2m (Foto N2 24)

Finalmente, de los yacimientos de pirofilita de Chuschin|
Depaftamento de Famatina, se obtuvieron muestras representativas
para realizar los andlisis mineralégicos y tecnoldgicos correspon-

dientes (muestra N° Lab. 14449 y 14450).

MUESTREO

En cada uno de los depdsitos de arcilla, simultineamen-
te con la realizacidn de observaciones geoldgicas yv perfiles, se.
realizé el muestreo correspondiente, El criterio aplicado fue de
obtener muestras representativas para poder conocer su composicidn
quimica y mineraldgica, principalmente, para de esta manera poder
determinar variaciones verticales y horizontales de los depdsitos.

Ademds de las muestras de mano, se obtuvieron muestras
representativas del material cuya explotacidén es factible, en una
cantidad de 20 Kg para realizar en laboratorio los ensayos tecno-
1l6gicos: correspondientes con el fin de determinar sus aplicaciones
posibles. Considerando que en general los niveles de arcillas car-
bonosas presentan, ya sea en forma de alternancia o separadas ne-
tamente, arcilla gris compacta con arcilla negra carbonosa, no se
aplic6é el muestreo por canaleta transversal a todo el nivel arci-
lloso sino que se realizd un muestreo por tipo de arcilla, tenien-

do en cuenta que durante la explotacidn su separacién es factible

y que su comportamiento, tratamiento y comercializacidn son dis-

tintos. En total se obtuvieron cuarenta muestiras de 20 Kg.

PROCESO DE PURIFICACION

La mayor impureza que presentan las arcillas es el car-
bén por lo tanto su eliminacidén se realiza por procesos de calci-

nacidn.
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En el yacimiento "Las Mellizas" la arcilla negra carbo-

nosa es calcinada en bocamina de la siguiente manera: se prepara

un lecho de lefia sohbre el cual se acumula la arcilla en bloques.
La calcinacidén se inicia con el fuegn de la liafia on la base v lue-
go el proceso continia son la combustién del carbdén que contiene
la arcilla misma, es decir précticamente es un proceso de auto-
calcinacién.,

El procedimiento es lento debido a que el carhdn vy la
arcilla se encuehtran intimamente mezclados.

Como resultado de esta autocalcinacién se obtiene un -
producto de color blanco. Este mismo proceso se ha puesto en prac-

tica en otros yacimientos de caracteristicas similares.

CONCLUSTONES GEOLOGICAS PRELIMINARES

De los trabajos realizados en campafia, las observacio-

nes geolégicas, yacencia y ubicacidén de los yvacimientos, como asi
también de la revisidn bibliografica existente relacionada con —
los depdsitos de arcillas de 1la provincia de La Rioja, se puede

sefialar que hay dos zonas de real importancia econdmica. La primer

zona es la de la Sierra de Vilgo donde se encuentran ademis del
yacimiento "Las Mellizas", "Clariza", "Don Paco", ete. los yaci-

mientos de"Las Kokas" de gran extensidn y las pertenencias del Sr.

Manuel Puente, con una cantidad de reservas geoldgicas estimadas
en forma preliminar en el orden de los 2 millones de toneladas en
conjunto.

Sigue en importancia la zona de Talampaya, principalmen-
te por poseer depééitos de arcilla gris clara de alto grado de pu-
reza. En este sector es dificil dar una estimacidén de reservas de— .
bido a la escasez de labores y planimetria detallada que permitan

obtener los datos necesarios.

Al respecto cabe sefialar que la Direccidén de Mineria de
la provincia de La Rioja ha iniciado el relevamiento en detalle

de algunos yacimientos de arcilla con 1o cual se podrdn conocer
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las reservas de cada uno de estos.

Si bien el resto de los depésitos son también importan-

tes, ya sea por su ubicacidén, calidad del material, etc., se en-
cuentran en un plano secundario con respecto a las zonas antes -
mencionadas. En una posicidn intermedia se ubica la zbna de Los
Colorados con el yacimiento "San Antonio" cuyo relevamiento en de-
talle realiza la Direccidén de Mineria de la Provincia y el yaci-
miento "Los Mogotes",

La Provincia de lLa Riojé produce actualmente alrededor
de 20.000 toneladas anuales de arcillas, con los nuevos vacimien-—
tos estd en condiciones de triplicar esta cifra si se arbitran -

los medios necesarios para la construccidn de caminos.
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ANALTISIS MINERALOGICOS

La muestra aanalizar, previamente molida, fue cuidado-
samente cuarteada para su mayor representatividad, de la cual se
tomaron fracciones para los distintos ensayos a realizar.

Para la identificacidn mineraldgica por difraccidn de
Rayos X, se colocé la muestra en un portamuestras de aluminio,
evitanto en 1o posible su orientacién. Los difractogramas se rea-
lizaron desde los 2 a los 30 grados 2 theta, por ser la zZona en
la cual se registran las reflexiones mds importantes y que permi-
ten la correcta identificacidn de los minerales de arcilla a im-
purezas presentes.

Se utilizé un equipo Phillips, radiacidén de Cu 1.54 R
con un potencial de 40 Kv y 18 mA y una velocidad de 2 grados por
minuto.

De la lectura d interpretacidn de los diagramas se obh-
tuvieron los resultados que figuran en la Tabla N? 1. La estima-
cidén cuantitativa se realizé teniendo en cuenta las intensidades

de las reflexiones de cada uno de los componentes y ademas reali-

zando el calculo de las fdérmulas estructurales en base a los re-
sultados de los andalisis quimicos. :

En la Tabla N2 1 se puede observar que el principal com+
ponente de los minerales de arcillas es la caolinita, a la cual
acompafian impurezas de illita, cuarzo y feldespatos en proporcio-
nes variables.

Los difractogramas de las muestras correspondientes, se
ordenaron en base a los perfiles, para poder apreciar claramente
las variaciones de los distintos niveles. Cada grafico se corres-
ponde con la secuencia del perfil respectivo y la misma nomencla-
tura del yacimiento. Como se puede ver en los mismos, el mineral
de arcilla predominante es la caolinita, la proporcion de este mi-

neral en la muestra estd en relacidn directa con su calidad, a

mayor proporcidén de caolinita, mayor calidad del material (prin-
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cipalmente para refractarios). La muestra N° Lab. 14444, proceden
te de Tinocdn esta compuesta por Montmorillonita, y las muestras
N? Lab. 14449 y 14450 que presentan en su composicidon ademds de
cuarzo y feldespatos a pirofilita. En muchos casos se adjuntan -
los difractogramas correspondientes al muestreo lateral v verti-
cal de un yacimiento; en los mismos se puede observar que la com-
posicién minéraldgica es practicamente la misma. En la Tabla N2 1
figuran Unicamente las muestras sobre las cuales se hicieron to-
dos los ensayos y que son representativas de los distintos aflora-
mien tos y yacimientos.

Adenmas de difraccidén de Rayos X, se realizaron los ana-
lisis térmico diferenciales de las muestras, los cuales corrobo-
ran la identificacidn mineraldgica y dan las temperaturas de deshi
dratacidén y transformacidén que sufren estos materiales al sercca-

lentados.

ANALISIS QUIMICOS

Los anilisis quimicos de las arcillas de la Provincia

de La Rioja, se realizaron con los siguientes métodos: Si O ¥
'A1203 se determinaron utilizando las téenicas clasicas de via hu-
meda (disgregacidén y gravimetria): F0903 , 0OCa y OMg, se determi-
naron por absorciodon atdémica; Ti0, por via humeda y colorimetria;
ONa, y OKy, por emisidn de llama v la pérdida por calcinacidn y
humedad por via térmica.

Con estos métodos se obtuvieron los resultados que figu-
ran en la Tabla N° 2. Debemos aclarar que en el 2° informe de avan
ce, los resultados de los analisis quimicos no son correctos, es-
pecialmente en lo que se refiere al Fegog, que fueron hechos por
colorimetria, razdén por la cual se realiéaron verificaciones por
distintos métodos, por lo tanto los valores que se consignan en
el presente informe son los definitivos,

La direccidén y supervisidn de los andlisis quimicos es-

tuvo a cargo del Dr. Claudio Miniussi.
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ENSAYOS TECNOLOGICOS

En la Tabla N° 3 se presentan los resultados de cono
pirométrico equivalente realizados segiin norma TRAM 12507.

La dilatometria se realizd sobrz probeta prensada a 3090
Kg/cm2 con material pasa malla 70 y con una humedad de 5-6%., Las
lecturas se tomaron de los gréficos correspondientes a temperatu-
ras de 500, 1000 y 1300 grados centigrados, los resultados figu-
ran en la Tabla N° 4,

En la Tabla N° 5 se presentan los resultados del andli-
sis granulométrico realizado segin la ley de Stokes (pipeta) y pod
tamizado previa dispersidén total de la muestra natural.

Finalmente en la Tabla N? 6 se presentan los resultados
del Indice plastico, realizado segin norma ASTM.

La direccidn y supervisidén de los ensayos tecnoldgicos

estuvo a cargo de los doctores Angel Rossini y Luis Mennucci.
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IDENTIFICACION DE MUESTRAS
ﬁgeizg? Descripcién del Material Nombre del Yacimiento
14410 Arcilla carbonosa calcinada "Las Mellizas"
14411 Arcilla gris compacta "Las Mellizas"
14412 Arcilla gris clara compacta "Las Kokas"
144173 Arcilla gris carbonosa2 "Las Kokas"
14414 Arcilla gris compacta "Las Kokas"
14415 Arcilla gris compacta "Las Kokas"
14416 Arcilla gris verdosa "Las Kokas™"
14417 Arcilla gris clara "Las Kokas"
14418 Arcilla gris oscura "Las Kokas"
14419 Arcilla gris oscura "LLas Kokas"
14420 Arcilla gris compacta "Las Kokas"
14421 Arcilla gris clara compacta "Las Kokas"
14422 Arcilla gris compacta "Las Kokas"
14423 Arcilla verdosa compacta "Las Kokas"
14424 Arcilla gris con limonita "Puente"
14425 Arcilla gris oscura compacta "Puente"
14426 Arcilla carbonosa "Clariza"
14427 Arcilla gris con fdsiles tClarizan
14428 Arcilla negra carbonosa "Clariza"
14429 Arcilla carbonosa calcinada "Don Paco"
14430 Arcilla blanca compacta "La Sonia"
14431 Arcilla gris carbonosa "San Antonio"
14432 Arcilla gris compacta "San Antonio" ,
14433 Arcilla gris "Los Mogotes"
14434 Arcilla negra carbonosa "Los Mogotes"
14435W Arcilla gris clara "E1l Gaucho"
14436 Arcilla gris carbonosa "E1l Gaucho"
14437 Arcilla carbonosa laminada "Malazan"
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Muestra
N Lab.
14438
14439
14440
144041
14442
14443
14hhy
14445
14446
14447
14448
14449
14450

Descripcidén del Material

Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla
Arcilla

Arcilla

gris verdosa laminada
violacea con fdsiles
negra carbonosa
carbonosa

gris verdosa compacta
negra carbonosa
blanco grisdacea

gris deleznable

gris carbonosa

gris blanquecina

gris blanquecina

Pirofilita

Pirofilita

Nombre del Yacimiento

"Malazan"

"C?2 Horcobola"
"La Juanita"
"La Juanita"
"La Esquina"
"La Esquina"
"Tinocan"
"Baldecitos"
"Dique Los Sauces"
"Josefina"
"Josefina"
"Chuschin"

"Chuschin"
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14410
14411
14412
144173
14414
14415
14416
14417
142418
14419
14420
14421
14422
14425
14424
14425
14426
14427
14428
| 14429

14430
14431
14432
144373
14434
14435

Muestra
N¢ Lab

TABLA N° 1

COMPOSICION MINERALOGICA

Caolinita Illita Cuarzo I'eldespato
% % % %

Mullita y cuarzo, muestra calcinada en yacimiento

95 = 5 -
81 5 12 2
90 5 3 2
83 3 14 o
96 - 4 =
Fit 5 18 -
88 - 12 -
95 - 5 =
80 6 12 2
89 2 8 1
97 - 2 |
87 2 ' 10 1
86 il 12 7}
g1 2 v -
85 - 12 3
89 2 8 |
86 5 9 -
90 = i 5

Mullita y cuarzo, muestra calcinada en yacimiento,

96 2

0o

89 1 9 1
94 3 3 -
88 1 8 3
90 2 5 3
G4 2 4 -
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Muestra Caolinita I1llita Cuarzo Feldespato
N¢ Lab. % % % %
14436 96 - Y -
14437 68 20 15 5
14438 30 53 28 9
14439 40 20 30 10
14440 45 25 25 5
14441 75 5 18 2
14442 74 5 20 1

i 144473 65 15 20 =
14404 Montmorillonita calcica
14445 25 20 40 5

(10% de montmorillonita)

14446 45 10 42 3
14447 28 15 57 -
14448 18 22 50 10
14449 - 30 45 5 ’

(20% de pirofilita)
1%450 5 40 45 =
(5 % de pirofilita)
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Tabla N° 3
Cono Pirometrico Equivalente Segun Norma Iram 12507
Muestra
N¢ Lab. PROBETA ENSAYO GRAFICADA C.PE. TEMP. °¢
14410 311/2 1699
14411 e ST &3 1743
14412 & Si =21 4y8 1699
144173 Si 81 ¥ i 1743
14414 Si Si 32 1717
14415 53 1745
14416 Shi Si 28 1646
14417 i st 34 1683
14418 38 1/2 1724
14419 ‘ 30 1665
14420 81 K Si 33 1743
14421 a4 9 51 33 1743
14422 31 1/2, 1699
14425 31 172 N 1699
14424 Si Si 33 1743
14425 81 51 32 1/2 1724
| 14426 Si Sh 32 i 2
14427 Si ST 31 1683
14428 Si Bi 51 442 1699
14429 5 Si 33 1743
14430 St S %5 1743
i14431 ‘ Si Si 34 448 1699
14432 81 ST 72 1/8 1724
14433 Si Sh 31 1683
14434 34 1/8 1699
14455 55 1745
14436 Si Si 33 1743
14437 Si S 18 1522
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Muestra N

N? Lab. PROBETA ENSAYO GRAFICADA C.PE TEMP, 20
14438 13285
14439 s H1 S4 14 1380
14440 Si Si 1270
14441 28 1646
1hnn2 oy d Si 71 1/2 1699
1454475 S4 p 26 1621
1h4hhh 1200
14445 18 1522
%14446 16-17 1500
14447 - 18-19 1554
14448 16

14449 20-25 1585
14450 Si Si 18 1522
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Muestra
N¢ Lab.
14410
14411
i14412
‘14413
L4y
14415
;14416
é14418

14419

14420

14421

14422

14424

14425

14426
14427-0scura
14427-clara
14428

14429

§14430

514431

{14432 b
| 14433
1445y

14436

TABLA N° 4

DILATOMETRTIA

[5)
Se realizd sobre probeta prensada a 300Kg/cm™ con material

pasa malla 70, humedad 5-6 %.

Dilatacidén % a:

500°C
-2.85
+0.,42
+0.72
+0.46
+0.70
+0.10
+0.8%4
+0.32
+0.69
+0. 42
+0.20
+0.61
+0.50
+0.52
+0.60
+0.40
+0.71
-0.18
+0.46
+0,52
+0.37
+0.53%
+0.54
+0.44

+0.28

1000°C 1300°¢C
~5.20(840) S—
-3.78 =&, 0
+0.28 -6.40
-0.28 -6.40
~0.56 ~4.20
-%.39 -6.36
+0.52 -3.60
-3.4% -6.45
+0.04 -3.50(1240)
0,55 -3.00
-4.71 -8.12
(s 57 -3.31
-1 .58 ~4.70
~0.96 -5.90
-1.30 -5. 44
-1.42 -4 .45
+0.26 -2.95
=% .00 -6.06
0,72 =8 .10
-3.76 ~-7.68
=1 ,56 -7.04
=l 78 =h, 96
=t D4 =-4.,90
-1.50 ~5.44
~3 .12 -5.692
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Muestra

Ke Tab.

14438
14439
14440
1 unn1
14449
144473
1l
14445
14446
14407
14448
14449
14450

Milatacisn € @

5OOQC

_6.75
+0.9%
+0.60
0
+0.1%
+0.80
+O.31
+0.78
+0.892
+1.09

+1.09
+1.07

1000°C

+1.10(920)
+1.10
+0.76(95°C)
=3.54
-2.78
+0.32
-3.54
+0.83
+0.63
44 .50
+1.00
+2.01

+1.80

1300°C

-1.10(1100°C)
-7 .24
~ 5. 40
-3.77
-8.3%36(12202¢C)
-2.48(1160°C)
-0.75(1100¢°C)
+1.02(1120°C)
+0.35(11402C)
+0.98
+0.94(1100°¢C)
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TABLA N2 5
ANALISTS GRANULOMETRICO
Muestra Fraccidn Arcilla% Fracci®on Limo % Fraccidn Arena%
N? Lab. menor de 1/256mm. entre 1/256y 1/16mm mayor de 1/16mm.
14410 calcinada en yacimiento impoxible dispersar
14411 82 14 !t
| 14412 imposible dispersar
144173 9 13 8
14414 75 16 9
14415 imposible dispersar
14416 62 21 ' 17
14417 80 14
14418 8% 9 7
14419 & 10 18
14420 imposible dispersar E
14421 imposible dispersar %
14422 76 13 11 ?:
144273 76 g 1
14424 60 28 12
14425 67 19 14
14426 82 12
14427 80 14
14428 ‘ 79 L2 8
[ 14429 calcinada en yacimiento imposible dispersar
14430 imposible dispersar
144351 79 9 12
14432 83 12 5
| 14433 70 16 14
14434 76 13 i :
14435 imposible dispersar §
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Muestra Fraccidén Arcilla% Fracecidn Limo % Fraccién Arena %

N¢ Lab. menor de 1/256mm, entre 1/256 yl16mm. mayor de 1/16mm.

14436 78 16 6
14437 Be 31 16
14438 54 28 18
14439 48 23 29
14440 55 19 26
14441 66 16 18
14442 63 20 | 16
144hh 75 23 2
14445 40 5 22
14446 50 25 25
14447 26 52 22
14448 30 y 26
14449 imposible dispersar

14450 imposible dispersar
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TABLA N° 6
CONSTANTES FISICAS 'i
Muestra
N¢ Lab. Limite liguido Limite pléastico Indice plastico
14410 19,1 i1 740
14410 Friable
(calcinada)
14411 16,9 11,3 5,6
14412 179 13,5 LTL
14413 16,5 18,7 3,8
14414 21,8 16,4 : 5,4
14425 20,0 15,0 5,0
14426 19,3 16,9 2.4
14429 Friable :
| (cd cinada) _%
144730 1957 1547 2,0 "§
14431 28,0 15,9 12,1 :
144732 25,8 1757 8,1
14433 22,1 16,3 5,8
144734 99,6 16,6 6,0
14435 20,8 14,2 6,6
14436 19,8 12,8 %50
14437 32,5 02,2 10,3 g
14439 ' 25,9 17,6 8,0 }
14440 19,0 16,6 2,4
14442 354 3 90,2 15,1
3 14443 20,9 18,9 8,0
| 1anny 92,3 ' 48,7 43,6
14446 22,0 16,5 555
14450 19,6 16,1 3,5 _
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Muestra N@

14410

14411

14412
14413
14414

14415
14416
14417

L 14418
14419
14420
14421
14422

L 14423

14424

14425

14426
14427

14428
14429

14430

Lab.

APLICACION Y CALIDAD

Chamote refractario de buena calidad,adecuada para fa
bricar materiales refractarios.

Arcilla refractaria de extraordinaria calidad, aptav
para refractarios y para ceramica blanca, ya que el
material calcinado es blanco.

Arcilla refractaria de buena calidad.

Arcilla muy refractaria de alta calidad.

Arcilla refractaria de buena calidad, adecuada para
ceramica blanca.

Arcilla refractaria de alta calidad.

Arcilla refractaria de mediana calidad.

Arcilla refractaria de buena calidad, apta para cera-
mica blanca.

Arcilla refractaria de alta calidad.
Arcilla refractaria de mediana calidad.
Arcilla muy refractaria de alta calidad.
Arecilla muy refractaria de alta calidad.
Arcilla refractaria de buena calidad, apta para cera-|
mica blanca.

Arcilla refractaria de buena calidad, apta para cera-
mica blanca,

Arcilla muy refractaria de alta calidad.

Arcilla muy refractaria de alta calidad, apta para
ceramica blanca.

Arcilla refractaria de buena calidad.

Arcilla refractaria de buena calidad, apta para cerd—-
mica blanca.

Arcilla refractaria de buena calidad.

Chamote refractario de buena calidad, adecuado para
fabricar materiales refractarios.

Arcilla muy refractaria, apta para ceramica blanca.
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14431 Arcilla refractaria de buena calidad

14432 Arcilla refractaria de buena calidad.

14433 Arcilla refractaria de buena calidad.

14434 Arcilla refractaria de buena calidad.

14435 Arcilla muy refractaria de alta calidad.

14436 Arcilla muy refractaria de alta calidad, apta para
ceramica blanca.

14437 Arcilla de mala calidad, posiblemente apta para ceré
mica roja,

14438 Arcilla de mala calidad, posiblemente apta para cera
mica roja.

14439 Arcilla de mala calidad, posiblemente apta para cera
mica roja.

14440 Arcilla de mala calidad, posiblemente apta para cera
mica roja.

14441 Arcilla refractaria de mediana calidad.

14442 Arcilla refractaria de buena calidad, con elevado
contenido en grafito.

144473 Arcilla refractaria de buena calidad.

1hkhhl Arcilla montmorillonitica, elevada contraccidn por
cochura, apta como arcilla decolorante.

14445 Arcilla de mala calidad, altamente expansiva a 1200°

14446 Arcilla de baja refractariedad, muy impura.

14447 Material Siliceo, que podria ser 1til para refracta--
rios de tipo semisilicico.

14448 Material no refractario, posiblemente apto para cera-
mica roja.

14449 Material silicico con pirofilita.

14450 Material silicico con pirofilita.
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CONSTIDERACIONES Y CONCLUSTONES:

Desde el punto de vista geoldégico, La Provincia de La Rig
ja, dispone de una serie de depdésitos de arcillas con reservas muy
importantes, pudiendo aumentar su produccidén actual en forma muy
considerable. Las zonas de mayor importancia, se encuentran al norj_

te de Amand en la Sierra de Vilgo, cuyos yacimientos mas importan-

tes son: "lLas Mellizas", Puente, Las Torres, Don Paco, Las Kokas
b 9 ) 92 9

etc.; Talampaya, con los yacimientos de Los Gauchos y Los _Colora-

dos, con los yacimientos de Los Mogotes y San Antonio, ademas de
otros yacimientos dispersos tal como se sefiala precedentemente en
el préSente informe. La poblacidén mas importante prdéxima a estos
depésitos es Patquia con estacién de ferrocarril.

En base a'Ips estudios tecnoldgicos realizados en las ar;
cillas de la provincia de La Rioja, se puede observar claramente
que las mismas en su gran mayoria son aptas como materia prima pa-

ra refractarios y que la mayor cantidad de reservas geoldgicas, se

encuentran localizadas en las zonas antes mencionadas.
Teniendo en cuenta sus caracteristicas y los resultados
de los ensayos realizados se han clasificado a las arcillas en dos

categorias, de alta calidad y de buena calidad. Se consideran de

alta calidad, a los materiales refractarios clasificados dentro de

la Norma IRAM 12.506, dentro de la cual se establecen tres tipos;
I, con cono pirométrico superior a 34; 11, con cono pirométrico 33
y III, con cono pirométrico 31 y medio. Los refractarios de los
tipos I y II, se elaboran generalmente con arcillas refractarias
de cono pirométrico superior a 31 y medio con agregado de bauxita.

Estos mismos tipos reciben la denominacidén de alta alumina el I;

i super refractario el 1I1 y altamente refractario para el III.

Se consideran de buena calidad, las arcillas que tienen

un cono pirométrico éequivalente inferior a 31 y medio, y que se

utilizan en la fabricacidn de materiales refractarios comprendidos
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dentro de los tipos IV y V.
El tipo IV cuyo cono pirométrico se encuentra entre 31 y

1/2 y 29, se denomina moderadamente refractario y el tipo V cuyo

cono pirométrico va de 28 a 23 se denomina de buena refractariedad.

De las muestras analizadas se clasifican como de alta ca-
lidad a las identificadas con los nimeros de Laboratorio:
14410 - 14411 - 14412 — 1441%— 14414 - 14415 - 14418 - 14420 -14421
14422 — 144273 — 14424 — 14425- 14426 - 14428 — 14429 - 14430 -14431
14432 - 14434 - 14436 y 14442,

Se clasifican como de buena calidad, las muestras iden-

tificadas con los numeros de Laboratorio:
14416 — 14417 — 14419 - 14427 —- 14433 yv 14441,

Las arcillas de alta &alidad y buena calidad para refrac—ﬁl

tarios, son aptas también para su utilizacidén en la industria de

la cerdmica blanca, para lo cual exige un control riguroso en 1lo

que se refiere al color después de su calcinacidn, ademas deben -
tener cierta plasticidad y trabajabilidad, lo cual es una resultan—|
te de su composicidén mineraldgica y tamano de particula.

De las muestras analizadas cumplen con estas especifica-
ciones,las muestras identificadas con los nimeros de Laboratorio:
14411 — 14414 - 14417 - 14422 - 14423 — 14425 — 14427 - 14430 y
14436,

Para la utilizacidn de las arcillas de la provincia de
La Rioja en cerdmica blanca e inclusive en ceramica roja, es nece-
sario en cada caso y yacimiento, realizar un estudio tecnolédgico
a fin de establecer sus propiedades de moldeo y dosificacidn adecugi
da. Ademds considerar que se debe competir en el mercado nacional,
con materias primas provenientes de otras zonas del pais, particu-
larmente en el caso de ceramica blanca, la provincia de Chubut dis-
pone de importantes yacimientos de arcillas blancas caoliniticas,
con modernas plantas de lavado y enriquecimienhto. Por otra parte

la provincia de Buenos Aires en el sistema de Tandilia, tiene im-

portantes depésitos de arcillas destinadas a ceramica blanca, cera-|
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mica roja, refractarios y cementos portland y puzoléanicos, todo es-
to sin considerar la produccidén de otras provincias como Neuquén,
Rio Negro, etc., que también proporcionan al mercado materia prima
para ceramica en general.

Por lo tanto teniendo en cuenta la calidad y ubicacidn
de yacimiento frente a los centros de consumo, dificilmente la pro-
vincia de La Rioja pueda competir con sus arcillas en el mercado
para la ceramica blanca.

En base a los criterior seiialados precedentemente, es qe
se sugiere profundizar los estudios tecnoldgicos y de mercado para

la aplicacidén de las arcillas en refractarios; al respecto con las

arcillas clasificadas como de alta calidad, es factible instalar

en la zona posiblemente préxima a Amand, Patquia o Los Colorados

plantas de calcinacidén para la elaboracidén de chamota refractaria.

La chamota refractaria es una de las materias primas in-
dispensables para la fabricacién de materiales refractarios, en
los cuales interviene en un porcentaje que oscila entre el 50 y 80
%. Asi por ejemplo los hormigones refractarios llevan hasta un 80%
de chamota reff&gtaria y un ladrillo refractario puede llevar has-
ta un 70% de este\material.

La planta o las plantas para la obtencidén de chamota re-
fractaria, deben ser bdsicamente hornos rotatorios de flujo conti-
nuo con alimentacidn de materia prima previamente molida, esta mo-
lienda previa es muy importante para permitir la aceleracién y ho-
mogeneizacidon del proceso de calcinacién, por cuanto la arcilla y
el carbén que forman parte del material se encuentran intimamente
mezclados y son de lenta combustion.

Ademas se debera tener muy en cuenta las caracteristicas
de la materia prima, por que tal como sefialAramos precedentemente,
existen inclusive dentro de un mismo yacimiento, arcillas de dos
o mas calidades distintas, con distintos contenidos en carbdén y
con distinta composicidén mineraldgica, estos materiales deben ser

correctamente aprovechados utilizandolos en forma integral con una

FORM. 24 -1



apropiada tipificacidén y dosificacidn.

Para la obtencién de una chamota de alta calidad, se debe-

r4 estudiar un proceso tecnoldégico adecuado ya que la materia prima
de los depdsitos de arcillas de la provincia de La Rioja, principal-
mente los de la zona de Amana, Talampaya y Los Colorados, son per-
fectamenta aptas para este fin. |

En el pais utilizan chamota refractaria, todas las fébri-
cas que elaboran y producen materiales refractarios diversos. Ac-
tualmente existe déficit de esta materia prima, razdén por la cual
se estd utilizando inclusive chamota mal calcinada proveniente de
la provincia de La Rioja.

Ademas es importante tener presente que de acuerdo a las
informaciones estadisticas, se prevé un aumento en el consumo de
materiales refractarios en el pais, dentro de los prdéximos 5 afios
en un 100%, es decir que para satisfacer el mercado interno se de-
be duplicar la produccidén de esta materia prima. Por otra parte ca-
be destacar que la chamota refractaria que se puede obtener, apli-
cando un. proceso tecnoldégico adecuado con las arcillas de La Rioja,
es de algh calidad y que cumple inclusive con las exigencias de los
paises importadores de este producto, de esta manera puede competir
en el mercado internacional.

Las arcillas naturales de la provincia de La Rioja, con
bajo contenido en éxido de hierro y de alta alumina, se transpor-
tan en bruto a los centros de consumo, principalmente el Gran Buenos
Aires, donde son procesadas y utilizadas casi exclusivamente en:ce-
ramica blanca. El1 mercado para estos productos no ofrece mayor de-
manda en la actualidad.

Sintetizando las conclusiones, la Provincia de La Rioja:
1.- Posee importantes depdsitos de arcillas carbonosas caoliniticas

cén'reservas geoldgicas considerables.
2.- Estos depdsitos se hallan ubicados en la zona de Amana, al nor-
te de Amand, Talampaya y Los Colorados, ademds de otros depdsi-

tos dispersos en la Provincia.
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3.- Los materiales estan compuestos principalmente por caolinita
intimamente mezclada con material carbonoso en distintas pro-
porciones,

4.- Desde el punto de vista tecnoldgico estos materiales son aptos
para su utilizacidon en la industria de materiales refractarios)
ceramica blanca, ceramica roja, industria del vidrio y otras
de menor importancia.

5.- Entre las posibilidades de instalacién de industrias en la zo-
na se debe considerar en primer término la fabricacidn de cha-

mota refractaria, por la disponibilidad de materia prima, por

la relativa sencillez del procedimiento y principalmente por-
que los estudios realizados, muestran que es posible obtener d3 T
cho material de excelente calidad para la fabricaciodn de refragf‘
tarios con perspectivas de competir ain en el mercado externo.

6.- Para la aplicacidén de las arcillas riojanas en ceramica blanca,

ceramica roja y otras aplicaciones, se deberd tener muy en cuen]
ta que existen otras zonas del pais que son productoras de excq
lente materia prima para estos fines.

RECOMENDACIONES :

1.- Realizar un estudio geoldgico-econdémico detallado,con la ejecu-
cidén de perforaciones para conocer con exactitud la magnitud y
calidades del material, en las zonas de mayor importancia sefia-
ladas en el presente estudio.

2.- Estudio de mercado, principalmente para refractarios, en la zo-
na de influencia directa de la provincia, zonas de Rosario y
Buenos Aires y en el mercado internacional. 1

3.- Formacidén de un micleo pequeiio de personal capacitado para orign
tar la industria minera, la clasificacidén de los distintos ti- |
pos de arcilia, parva evitar de esta manera mezclas inconvenien-
tes de los materiales extrafdos.

4,- Realizar el estudio tecnoldgico para determinar el tipo de plagéé
tas a instalar en la Provincia para la elaboracidén de chamota

refractaria y su ubicacidén mas adecuada.
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