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1,1. El Producto

1.1.1. Caracteristicas

Este mineral es una de las substancias de mayor difusidn en el
mundo y casi todos los paises tienen yacimientos mis 0 menos

importantes.

El hecho de que en la mayoria de los casos las explotaciones
se realizan a cielo abierto y que la localizacidn de los mismos
sea relativamente cercana a los centros de consumoyconviertch

al yeso enun insumo de bajo costo.

Los depbsitos de yeso (SO4 Ca. 2H0) son comfQnmente resi -

duos salinos de lagos y lagunas en clima Arido. Este sulfato™se -
- T e - - - e

R

presenta constituyendo capas més o menos regulares, de espe

sores variables, intercaladas en sedimentos arcillosos y arci-

) -

——————

llo-arencsos comf{inmente yesiferos. Por lo general es compac

to, de grano fino a grueso o bien de textura fibrosa; a menudo

suele hallairsele formando agregados de cristales ('"Rosetas'}).

" Nuestras mayores acumulaciones de yeso pertenecen en cuanto

a su edad a terrenos mesozojcos, destacindose, en primer té&r

: mino, la formaciétn del Yeso Pripcipai(Oxfordiano) , muy difun
dida en la regién cordillerana, con potencias que alcanzan algu

nos centenares de metros,
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En el complejo del Yeso de Transicidn, sedim enta,clén del Creta-
cico, el yeso, en masas lenticulares de 10-40 m, de espesor acom

pafia a veces, a la sal de roca de la misma formacibn.

1.1.2., Usos

Dadas sus propiedades, el yeso da origen a una amplia gama de

productos, algunos de los cuales,_ como el caso de materiales pa-

ra construccidn, se ven aumentados a diario con las exigencias de

’-—"' -

una industria cada vez méas diversificada,

- —— -

El yeso crudo es utilizado como componente en cementos, como

- - s

agente retardador fraguado; en agricultura para la eliminacibn del
epte Toka.

salitre de los suelos y como abono.

En el sector vitivinicola y de destilerfa, para la obtencibén de tar-
" tratatos y como fijador en la fabricacidén de cerveza; en el sector

pmturas, se utiliza el yeso en mezclas como rnaterml de carga y
_-_——u—-—-_'-_—

- ] — ——

como p1grnento en la fELleCE!.ClOD. de colores; en la industria del pa-

pel, para satinados; etc.

El yeso cocido por su parte es utilizado en la construccidn para

enduido, revoques, molduras, relieves, aislacibn y proteccibn de
techos, emparrillado, paredes devisorias, planchas laminadas, pre

moldeados, baldosas, techos y otros.

En medicina el yeso es utilizado en ortopedia y odontologia; en la
industria cerimica, para la preparacibn de moldes y modelos y en -

vitivinicultura, para la desnaturalizacibn de vinos.
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1. 2. Cferta

1.2.1. Oferta Nacional

1.2.1.1. Localizacibn de la Produccidn

Los mis importantes depbsitos se ‘localizan en:

Entre Rios : La zona yesifera de esta provincia

comprende una faja de unos 5 Km. de ancho, des-
de Puerto Piedras Blancas hasta la cabecera del
arroyo, El Sau(‘:c‘(Departamentos Parani y La
Paz).

Los centros‘productores son: Piedras Blancas,
Hernandarias, Pueblo Bruges: Parani, Arroyo

Tibiri, etc.

‘La Rioja: A unos 13 Km, de la estacibn Gordillo
se encuentra ubicadas las canteras de Yeso La
Salvadora, La Paz y Progreso (Departamento Jua-

rez Celman).

Rfo Negro: Primer centro productor del pais. Las
explotaciones de esta provincia se realizan en las
proximidades de las estaciones Fuerte General Ro-
ca, Cinco Saltos, Allen, etc,, en el departamento

General Roca.
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Entre las canteras mis importantes cabe citar: Julio

Corral, Chica, Cinco Saltos, Gadano, La Estrella

del Sud, El Desierto, Valle hermoso.

San Luis: La presencia de yeso se verifican en Los
Cerrillos vy en las proximidades de El Lucho. El de-
pbsito Los Cerrillos, distante 33 Km. de El Balde,
eonsiste en yeso compacto, bastante puro. En los de
El Lucho, -a unos 14 Km. de Mosmota, en el extre-
mo sur de la Sierra del Alto Pencoso, que abarcan
una superficie considerable, se explota un banco de

‘0,50 - 0,80 m. de potencia.
Neuquén: Ver oferta provincial.

Santiago del Estero: En el extremo sur de la sierra

~de Guasayan (departamento Choya) existen depbsitos
de yeso en Cafiada Verde y en Villa La Punta. En el
primer 1ugé.r mencionado, a 2 Km, de Ancasin, se
explota una capa de yeso de unos 0,50 m. de espe-

50T,

La cantera El Puntano y otras cercanas, distan unos

5 Km. de Villa La Punta,

Adem4s de los lugares mencionados, corresponde

mencionar los depdsitos situados en la zona de Ma-
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S 1.2.1.2,

largie; como asi también en las proximidades de Las
Tapias y Vipos, en Tucumin; en Puntilla Blanca y
Zonda, en San Juan; y en la estacibn Perseveran-

cia, Valle Hermoso, en Chubut.

Caracteristicas y Usos

El yeso es uno de los productos minerales de mayor
difusibn en el mundo, esto se puede atribuir a varios
factores, desde sus excelentes propiedades fisicas
para la ficil maleabilidad,ha;ta el hecho de que todos
los paises tengan yacimieﬁtos mis o menos importan-

tes.

Es'ta gran difusién, unida al hecho de que en la mayo-
ria de los paisessel mineral ocurra cerca de los gran
des centros de consumo convierten al yeso en un in -
BWwMo dé.bajo costo. En esta situacidn se encuentra
nuestro pafs, lo que explica las jmportantes produc-
ciones registradas en Buenos Aires, Entre Rios vy

Mendoza entre otros.

La explotacibn de los yacimientos argentinos, en ge-
neral, es de ficil ejecucidn; se remueve la cubierta

estéril y la cantera evidenciada se beneficia, con téc
nicas rudim entarias, manuales. La explofacién meca
nizada no ¢s frecuente, y la existente es generalmen-

te obsoleta.
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1.2.1.3.

En cuanto a la calidad del yeso es variable, tanto por
las distintas formaciones geoldgicas, a que pertene-
ce como por los cambios locales de cada yacimiento.
En términos generalesyse obfiene un material utiliza

ble por las distintas industrias usuarias.

Es imprescindible destacar que la calidad del yeso,
practicamente no cuenta en su utilizacibn en la indus
tria del cemento portland y blanco, es por ello que el
yeso procedente de la Provincia de Buenos Aires(prin
cipal productora del pais) y que abastece a la industria
cementera local, a pesar de su baja ley {80%) tiene
una posicidn consolidada en el mefcado;ya. que la in-
cidencia del flete es decisiva para la competencia de
yesos de mineral de mejor calidad (caso Neuquén)sda

do el bajo precio del material local.

No ocurre lo rﬁismo en el caso de yesos cocidos, don
de la situacibn anterior cambia sustancialmente. La
variedad de tipos de yesos calcinados y la heterogénea
distribuciébn de los.consumidores, lleva a considerar
otras variables de penetrac_ién en el mercado ajenas

a las determinantes en el caso de los yesos crudos.
Volimenes - Evolucibn.

La produccibn de yeso en la Repfiblica Argentina ha
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tenido, como caracteristica distintiva en la (ltima
decada, un estancamiento a partir del gran a.UII!el"lw
to, producido en 1968-1969, comeo resultado de la
gran expansibn de'la industria del cemento y la cons

truccidn.

A los efectos de visualizar méis claramente este fenb
~meno se. ha volcado en el Cuadro N°® 1 los valores de
produccibn y sus respectivas variaciones anuales.’

CUADRO N° 1

PRODUCCION NACIONAL DE YESO

Variacidn con respecto al

Afio Produccién afio anterior

Tn. %
1966 - 288.202 |
1967 264.653 - 23,549 - 8.17
1968 434,076 + 169.423 + 64,02
1969 535, 306 + 101.230 + 23,32
1970 421,563 - 113.653 - 21,23
1971 507. 559 + 85.996 + 20,40
1972 513,124 5,565 + 1,10
1973 454, 382 - 58,742 - 11.45
1974 510.872 + 56,490 + 12.43
1975 612,733 + 101, 861 + 19,94
1976 507,125 - 105.608 - 17.24

FUENTE: Estadistica Minera de la Rep. Argentina.
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Las cifras consignadas en el cuadro demuestran a
la vista, el caracter ciclico de la evolucidn de esta
actividad, lo que significa,' no sblo que toda etapa
expansiva alcanzari su punto maximo para luego
contraerseqsino que es;ta situa.cién se repetira nece

sariamente.

Como se adelantd, la industria de la construccidn

ejerce una influencia decisiva sobre la produccidn ‘
de yeso, a traves de la demanda derivada de una ex
pansidn o retraccidn en sus actividades, y es justa-
mente este sector e]: gque gran parte explica la evolu

cibn de la produccibn de yeso en la Argentina.

En el Cuadro N° 2, se compara las tasas de varia-
cibn porcentual del P. B. Iy a costo de factores del
sector construccionesycon la serie correspondiente

a la produccidn nacional de yeso.
P Yy

Es evidente la correlacibn existente en las variacio-
nes de una y otra actividad, Los "picos™ en el sec -
tor construcciones experimentado. En el 69 y 74 co

rresponden a los picos de la produccidn de yeso.

A modo de resumen se puede concluiryque la evolu-
cibn-de la produccibn de yeso esth intimamente li-
gada a la del sector construcciones, de aqui el modo

ciclico de su evolucibn, Sobre este punto ahondaremos
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CUADRO N° 2
VARIACION ANUAL DE LA PRODUCCION DE

YESO Y DEL SECTOR CONSTRUCCIONES,

Afio Produccibén de Yeso Sec;cor Construcciones
(% variacidn anual) (PBIc + % variacibn anual

1969 é3, 32 ' 19,1

1970 - 21,23 9.4

1971 20,40 - 3,4

'1972 1,10 4,9

1973 - 11,45 - - 5,1

1974 12,43 . 12,2

1975 19,94 - 9.6

1976 S 17,24 S 14,1

en el estudio de la aemanda.

Produccidn Nacional discriminada por Provincias.

-Como se observa en el cuadro respectivo, y condi-
~¢ciendo lo expresado anteriormente, este mineral se
encuentra ampliamente distribuido en distintas regio

nes del pais.

Es de destacar que, hasta el afio inicial de la serie
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considerada, a saber, 1966, la produccién se encon- |
traba centralizada en un 79%, en las pfovincias de En
tre Rios y Rio Negro, pero, a partir de este afio su
contribucién se modificd sustancialmentegreduciéndo
se al 58% por la penetracibn en el mercado de la pro
vincia de Buenos Aires con sus yacimientos descubier
tos préximos a la estacibn de J.N. Fernindez, provin
cia que se convierte, de 1968 en adelante en la prin-
cipal productora del pais, participando con el 41% en
la produccibn nacional del afio 1976, mientras que En
tre Rios colabora con el 14% y Rio Negro con méis

del 17%.

Producciones de relevancia son las que registran Sgo.
Estero y Mendoza, aunque la evolucidn de una y otra
ha tenido caracteristicas distintas, mientras Sgo. del
Estero, ha mantenido relativamente constante su par
ticipacidn (con cierta fendencia decreciente);la pro~
dué:cic’m mendocina ha experimentado un incremento

sostenido a lo largo de toda la década.

Las Provincias citadas, es decir Buenos Aijres, En
tre Rios, Rio Negro, Mendoza y Santiago del Estero
representan, en conjunto el 95% de la produccibn na
cional en el Qltimo afio considerado, participacibn

que por otra parte, es la media de todo el periodo.



CONSEJO FEDERAL DE.INVERSIONES ' . 209. -

1.2.1.4.

El restante 5% se reparte en las provincias indicadas
en el Cuadro N° 3, sin que ninguna de ellas preduzca

vol{tmenes destacables.

Perspectivas,

Como ocurre con la mayoria de los productos minera
les no metaliferos, las perspectivas que ofrece la pro
duccidn,no puede determinarse con antelacibn dadas .

las caracteristicas de las unidades de produccibn.

Las empresas componentes del sectorytrabajan con
métodos precarios de explotacidn que responden, sin
embargo, elasticamente a los vaivenes de la deman-
daslo que provoca que las firmas no se preocupen €n
plantear planes de produccibn futurosyde at..;uerdo a

las perspectivas del sector.

En general, los productores esperan del afio proximo,
ventas similares a las registradas en 19784sin proba-

bilidad de grandes saltos en el mediano plazo,
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1.2.2. Oferta Provincial

1.2.2.1.

Localijzacibn de la produccibn.

—

" Las formaciones portadoras de yeso son La Manga,

Augquinco, Huitrin, L.a Amarga y Roca, esta Qltima

pertenecienté al terciario y las restantes al Meso-

: ZOiCco.

El mineral de referencia se halla asociado a cali-
zas, sed.imentos peliticos y anhidrita. Por otra par
te se asocia a depbsitos de baritina y asfaltita, o
bien se halla muy prdximo a las acumulaciones ci

tadas.

Estudios realizados por la Universidad Nacijonal
del Sur, determinantes localidades: Yesera del Tro

men, Auquinco y Vaca Muerta, existiendo otrasdos

é.rea.s : la zona del Agrio al N.E, de Vaca Muerta,

en el Departamento de Picunches y el norte del Rio

Neuquén, en el Departamento de Aficlo.

En cuanto a la yesera del Trdmen, se halla ubica-
da en el faldeo oriental del volcAn hombnimo (De-

partamento Pehuenches}, abarcando unos 60 Km2.

Las 1eyés sobre muestras de superficie oscilan
entre 92 a 98% S04 Ca-, HpO. La Yesera de Au-

quinco esti situada a unos 35 Km. al E. de Chos
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:Malal en las proximidades de la Ruta Nacional N°

40, en las cercanias de la laguna hofnﬁnim‘a, en
.{ el Departamento de Pehuenches. L.as leyes sobre

muestras de superficie son del 92 al 98% de SOy

Ca, H0.

La Yesera de Vaca Muerta se ubiéa. a uwnos 50 Km.

:al N, de Zapala. En el Departamento de Picunches

-los 'aﬂoramientos constituyen una superficie de
\ :400. 000 Km2 y los tenores de SO4 CaZH0 osci-
! Ia.n entre el 94 y 99%.

Y

h o

1. 2.-2. 2. Caracteristicas.

~5i bien el yeso se pue_de contar entre los produc-
tos minerales, qu;e, por calidad, volunen y cos-
to de explotacidbn, poseen buenas perspectivas, su
-explotacién, en la provincia que nos ocupa, ha si-

do hasta hoy muy limitada.

Ello se debe fundamentalmente a dos factores que
actian en forma opuesta al desarrollo de la produc

—

cibn local.

a - Distancia a los centres de consumo:

El yeso; como en el caso de la mayoria de los
minerales no metaliferos, es un insumo de bajo

costo, €sta caracteristica hace que su empleo se
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vea fuertemente influido por los costos de trans-

porte.

La posicidn de la produécién del Neuquén frente a
sus competidoras, y en especial la de Rio Negro,
es desfavorable dada la mayor distancia a los gran

des cenfros consumidores.

b. Promocibn:
Sin embargo, hay variedades de yeso cocide
que, por su mayor valor é,g:regado,son factibles

de resistir fletes mayores.

No obstante, se impone la necesidad de una cam-
pafia de promocibn del producto, tendiendo a la
definicibn de sus caracteristicas y bondades, co

sa que hasta este momento no se ha realizado.

1.2.2.3. Voltmenes - Evolucidn:

E]l Cuadro N° 5, detalla la evolucibn experimen-
tada por la produccidn de yeso en la Provincia
del N.euqu’én . Las cifras revelan el erritico com
portamiento de la mismé..

El pico m4s sobresaliente de la serie es el regis
trado en el aﬁo 1971, 14.000 Tn, debido esencial
mente al aumento extraordinario de la produccién

de cemento con destino a las obras del Chocbn, ~
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CUADRO N° 5
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PRODUCCION Y PARTICIPACION R.ELATIVA DE LA PROVINCIA

DEL NEUQUEN EN LA EXPLOTACION DEL YESO,

Toneladas %
1968 1. 300 0,30
1969 180 0,03
1970 4.190 0,99
1971 14,000 2,76
1§72 2.978 . 0,58
1973 3. 750 0,83
1974 1.400 0,27
1975 6. 360 1,04
1976 2.131 0,42

FUENTE: Estadistica Minera de la Repfiblica Argentina,
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Por otro lado, el punto més bajo se observa en

1969, con una produccibdn de 180 Tn. El salto en-

~ tre los puntos de inflexibn "hacia arriba® v 'hacia

abajo' es considerable, aportando un elemento
mAs para confirmaxr la incidencia que ejercen las

variables condiciones del mercado en la produc-

~cibn local.

‘Sin embargo, se puede asignar cierta tendencia

“positiva en la serie, ejemplificador de este carac

ter es el ajuste efectuado por el método de mini-

mos cuadrados, que dibd por resultado la ecuacibn,
Y = 3,679,833 +7100,57 X

‘E]l ajuste expresa la tendencia positiva, que se ob

serva claramente en el Grafico N° j,

Un modo alternativo de observacidn de la evolucibn
de la produccibn, resulta de la comparacibn de las
medias de periodos trienalesyen que se ha dividido

la serie de referencia,

CUADRO N°* 6

Perjodo Produccidn Produccibén Pro- Diferencia
medio del Periodo respecto del
Reriodo ant.
1968-1970 5.670 1. 890
1971-1973 20, 728 6.909 265,55

1974-1976 9.891 3,297 - B2, 27
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Evidentemente, este método queda viciado por el
aumento en la produccidn correspondiente a 1971,
resultado, como ya se jndicd, de un hecho extra-

oxrdinario.
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1.3, I.a Demanda

1.3.1. Localizacibn;

a, Yeso crudo para la industria del cemento portland v

blanco.

La mayor demanda para este usoyse centraliza en la pro-
vincia de Buenos Airespdonde se produce el 64% del total

nacional de cemento portland.

Cbrdoba y Mendoza son los centros consumidores que le
siguen en importancia, participando con el 15 y 6% res-

pPectivamente en la produccibn nacional.

Otros centros consumidores de menor importancia rela-
tiva son los ubicados en Salta, Neuquén, San Juan, San-
tiago del Estero, Chubut y San Luis, ubicados en orden

- ) de importancia.

Las escasas especificaciones técnicas exigidas al mineraly
hacen que pricticamente cualquier tipo de yeso resulte

apto para su uso en la industria del cemento,.

En lo referente al consumo de yeso para cemento blanco
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existen sblo dos centros consumidores, ellos son:Cordoba

y Buenos Aires.

b. Yeso crudo para coccidn.

E1 producto final, yeso cocido tiene como destino la in-
dustria de la construccibn, la de la ceramica, la ortopedia,

odontologia y destileria.

Respecto a la demanda generada por sector de la construc-
cibn la mavor cantidad de yeso crudo para coccién,fiene

por destino las provincias dc Entre Rios, Santiago del Es-
tero, Rjo Negro, Mendoza y San Luis; siendo también de-
mandantes Tucumén, Buenos Aires y C6rdoba, aunque con -

volimenes poco significativos.

Para ceramica y moldeo Buenos Aires absorbe mbis del 60%
de la demanda nacional de yeso, le siguen Rio Negro (20%)

Mendoza (12%) v Tucumén (5%).

Para ortopedia, las Provincias de Buenos Aires y Rio Ne-
grogson los Gnicos centros consumidores del pais de yeso.
Un 60% de la dermanda Nacional corresponde a la primera

provincia, y el resto a 1a segunda.

En odontologia el 98% del consumo nacional corresponde a
Buencs Aires y el gran Buenos Aires, el pequefio porcenta-

: je restante lo insumen los talleres ubicados en Mendoza.
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.El consumo de las destilerias no es constante, sufriendo
jmportantes bajas en los volamenes e incluso .desapa.recieg_
do durante largos lapsos, Mendoza es la provincia que més
consume. El resto se destina esencialmente a las destile-

rias ubicadas en San Juan.

‘Por Gltimoydadas las caracteristicas de los suelos de cier-
tas provincias argentinasese hace necesario la eliminacibn

‘del salitre negro por medio de la incor;;oracién de substan-
“cias que dan reaccidon &cida o neutra. De todos los métodos

el mis comGn es la incorporacidn de yeso.

La.é provincias que incorporan yeso en sus superficies cul-
tivables son: Rio Negro; la mis importante no sblo por el
'-1-rolﬁmen que consume (alrededor de 8000 Tn) sino porque’
Sra es tradic;onal su uso, lo que implica una segura conti-
nuidad en la demanda. Mendoza y San Juan, donde su uso
es relativamente reciente y Jujuy en la que se emplea des-

de 1966 en algunos ingenios azucareros.

1.3.2. ~“Caracteristicas

Industria del Cemento.

Como ya se¢ ha indicado, la industria del cemento en nues-
tro pais se ha ubicado cerca de la fuente de materias pri-
mas, en razbdn del elevado costo de transportegen relacibn

con el precio del insumo. Esto ha provocado incluso, que
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varias cementeras {(como las que se ubican en Buenos Ai-
res)ydeban sacrificar las reglas de calidad en funcibn de

la cercania de los yacimientos existentes.

Esta caracteristica es importante dado que cercena las po
sibilidades de colocacibn del producto en mercados extra-
provinciales, lo que afecta sustancialmente la porcibdn de
mercadogcon la que se puede contar como influida por la

competencia.

Industria de la Construccidn.

Esta industria abarca, como se sabe upna variada gama de
empresas en lo que a envergadura se refiere, desde el tra
bajador individual que adquiere el producte en comercios
mayoristas o minoristasyhasta la gran empresa que €5 ca-~
paz de comprar importantes volamenes adquiriendo el pro

ducto directamente al fabricante sin intermediacibn alguna.

La caracteristica distintiva de la demanda de yeso para
construccidn es que su empleo es manual, o sea, asume
-caracter{sticas artesanales lo que implica un alto grado
de influencia de la variablel tgustos' en la funcidn de de-

manda, bajo esta variable general e indefinida se ubica

esencialmente la costumbre de los usuarios.
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Agricultura

El yeso destinado al uso agricola es adquirido, como ya se-
ha mencionado, ‘'en Rio Negro, Mendoza, San Juan y Jujuy.
Este se constituye en un mercado de escasa significacidn

y de dificil penetracidn dado que, la carencia de exigen -
cias técnicas hace qué los agricultores compren a los pro
ductores de yeso més cercanosepara evitar el encarecimien

to innecesario del producto por el costo de transporte.

Pinturas

La industria de la pintura consume yeso crudo, al que se le
da el nombre de Lencina, en este uso se viene produciendo
un creciente fendmeno de sustitucidn por los carbonatos; ha

biendo practicamente desaparecido su consumo para este fin

Volﬁmenes

A. GConsumo Aparente,

La cuantificacién de la variacién de existencia para de-
terminar el consumo efectivo ha resultado imposible; por
lo tanto se ha recurrido al calculo del ""consumo aparente'
como medio alternativo para la definicidn de la demanda
nacional de yeso. El cuadro N° 7, resume su cilculo. De
la observacidn de la.s_ cifras consignadasyse advierte la es
casa importancia de las importanciones durante todo el pe

riodo analizado, por lo tanto el consumo aparente de yeso
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GRAFICO N° 2

CONSUMO APARENTE DE YESO Y SU PROYECCION
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en la Repliblica Argentina queda definido practicamente pox
la produccidn nacional y, en menor medida, por las exporta
cionesydado que estas tampoco representan una variable de

definicibn por la relativamente pequefia incidencia que los

voliimenes exportados tienen sobre el resultado.

B. Evolucidn del Consumo Apareate.

La evolucién del consumo aparente de yeso esti Intimamen-
te ligada al comportamiento de los dos sectores mas impor-
tantes de la demanda, esto es, la industria de la construc-

cibn y la del cemento.

El salto importante experimentado en 1968 corresponde a
la expansidén de las industrias mencionadas, tendencia que
permanece en 1969, llegando en este afio a un consumo de

mbs de 525, 000 Tn.

En 1970 se produce una caida, pasandose a consumir 432. 500
Tn, baja producida por la importante retraccién en la cons-
“truccibn, mientras la industria del cemento sigue su evolu-

cibn ascendente,

De aqui en mAis la evolucibén del consumo de yeso ha estado
caracterizada por un comportamiento ciclico,en correspon-
dencia con las variaciones en la industria de la construccibn

en los iltimos afios.

Si se efectfia el ajuste a la serie histbrica del consumo apa
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rente se obtiene como resultado la ecuacidn de la recta
¥ = 328.598,2 + 23.624,28 X

C. Comportamiento de los principales indicadores.

Gomo ya se ha sefialado en el punto anterior, dos sectores
de 1a demanda son los que definen y por lo tanto explican,
la evolucidn del consumo de yeso, .estos son; la industria
de la construccibn y la industria del cemento. Con el {in
de ampliar el panorama sobre el mercado del yeso, se rea

1liza un breve analisis de estos sectores demandantes.
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Industria de 1la Constiruecidn

-CUADRO N° 8
‘COMPORTAMIENTC DEL RBI A COSTO DE
“FACTORES. TASA DE VARIACION PORCENTUAL

-«CON RESPECTO AL ANO ANTERIOR.

Afio PBI Sector Construccio
: nes

1972 | 4.9

-1973 - 5.1

1974 12.2

1975 | -9.6

1976 -14.1

FUENTE: BCRA.

~ Como se observa, el PBI del sector construcciones ha te-
--niao una tasa de crecimiento negativa durante los Gltimos
afios, en este comportamiento han incidideo; por un lado,
- _. . los problemas que debib enfrentar el sector privado (difi-

cultades financieras, suba de precios, escasez de mano
-~de obra enire -otros),. y, por otro, el estancamiento y has
ta la baja en la actividad oficial, sector de muy importan-

te participacibn.
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Sin embargo, a ]:)al‘ti‘.l‘.' de 1977 parece revertirse la tenden-
cia megativa esencialmente por la recuperacidn de la inver
sibn privadaeprovocada por dos fendbmenos que se pueden
considerar como extraordinarios, por un lado el campeo-
nato Mundial de Futbol que provocd la aceleracidbn de las
obras privadas dispuestas en infraestructura hotelera y
comercial y el im_;pulso de nuevas construcciones iniciadase
‘a rafz del vencimiento del nuevo Cédigo de Saneamiento

Urb_ano )

Por otro lado, el sector oficial, aunque siguid las metas fi
jadas para la reduccidn del déficit fiscalyjemprendid al igual
que el sector privado las obras vinculadas al inminente even

to internacional.

Perspectivas del Sector

La politica clle control de presupuesto del sector demandan-
te oficialyhace suponer que la expansidon de la industria de
la construccibén descansari, en buena medida en la activi-
dad privada con el aporte de la continuacidn de los planes
de edificacibn financiados por el FONAVIy las cédulas hi-
potecarias, ademaés de otfas politicas de incentivos para la

construccibdn de viviendas destinadas a alguiler cumplimen
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tadas a través del Banco Hipotecario Nacional.

=

Es indudable que, ante el déficit de viviendas que sufre el
pais, la indﬁstria de la construccidn jugari, en el media-
no plazo, un papel de primer orden para el desarrollo de
la aétividad econdmica, debiendo cumplir con un fuerte

reactivacidn.
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Industria del cemento:

La industria del cemento se encuentra, como se sabe, inti-
mamente ligada al sector construcciones, por lo que su de-
sarrollo y perspectivas se explican a traves de los corres-

pondientes a este filtimo.

Es important'e destacar la creciente sustitucidbn del cemen
to importadof que se destinaba a complementar al de origen
nacional en los afios de demanda picogdebido a que la indus -
tria nacional no contaba con la suficientie capacidad ociosa
como para absorber tales picos. Esta caracteristica del a-
bastecimiento no se ha dado durante los fltimos 5 afios, a
pesar de que el consumo ha experimentado puntos de infle-
xién importantes, juntoe a los importarﬁ:es proyectos de am
pliacionesyhace suponer que la demanda local sera abasteci-

da integramente por la industria nacional.

Proyectos de ampliaciones:

Loma Negra CIASA - Olavarria aumento de la capacidad

productiva dei orden de las 530.000 Tn, anuales para 1979.
Instalacién de una nueva fabrica en Catamarca, con capa-

cidad no menor a las 550.000 Tn. afio para 1980.

Juan Minetti S. A.: Ereccién de una nueva planta en Mala-

guefio, Pcia. de Cbrdoba, aumentando en 400,000 Tn. afio

su capacidad productiva para 1980.
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Corporacibn Cementera Argentina: incrementari su capa-

cidad productiva en 200.000 Tn. anuales para 1980 y en
700.000 Tn. afic mis a partir del segundo semestre de

1980 en sus plantas de Mendoza y Cérdoba.

Compaififa Argentina de Cemento Portland S. A.: aumenta-

r4 su capacidad en 250.000 Tn, afio en su planta Sierras

. Bayas (Pcia. de Bs.As.) a partir de 1980.

En total, para fines de 1980 la Argentina contaria comn -
2.635.000 Tn. anuales adicionales de capacidad producti
va, lo que significa llegar a las 11.285.000 Tn. afio de ca-
pacidad que, sibien podr{aﬁ resultar sufici;-:-ntes para abas
tecer las necesidades inmediatas del mineral, no serfa asi
en el mediano plazo si se considera la fuerte reactivacidn

que resulta necesaria.

D. Composicién de la Demanda,

Como ya se ha sefialado reiterativamenteydos sectores son
los principales demandantes de yeso, la industria de la cons
truccibn en et caso de los yesos cocidos y la del cemento pa

ra los crudos.
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En los cuadros 10 y 11 se ha realizado una estimacién del
‘consumo de yeso discriminado en sus principales sectores
-de demanda, ellos son, el cemento y la agricultura como
-consumidores finales y las plaﬁtas industriales que insu-
men el yeso crudo para coccidn, por lo que el mineral se

.constituye en un bien sujeto a transformacibn.

" Para el chleulo de la demanda de yeso para la industria del
cementogse ha tomado en cuenta un consumo de yeso de 50
Kg. por tonelada de cemento, esta relacibn se ha incremen

“tado sustancialmente dado que en 1966, el promedio nacio-
mal era de 41 a 43 Kg. de yeso por Ton. de cemento, la ra-
-éﬁn de este incremento se halla en el hecho de que las ce-
menteras ubicadas en la Pcia., de Bs. Aires, hayan susti- .

~tufdo el mineral proveniente de la provincia de Rio Negrog
por el extraido en los yacimientos de la zona prbdxima a
las plantas,os que, como son de calidad muy inferior, re
~quieren un mayor porcentaje de adicibn para cumplir con

-as exigencias técnicas.

‘Consumo de yeso crudo: de las 278,000 Tn. consumidas

de yeso crudo , " como tal ', 269,000 Tn. pertenecen
al consumo de la industria del cemento, es decir, practica

mente el 97%, mientra.zs.éi pequefio porcentaje restante es
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dcmé.ndado por la agricultura, E] otro sector de demanda, las
destilerfas, realizan compras ocasionales y aisladas, motivo
por ¢l cual no se las ha tenido en cuenta,

Por otro lado un 42% de la demanda de yeso crudo se destina

a C;JCCiﬁn, la estructura de demanda de yeso cocido se ha con-

siderado apartadamente para facilitar el an&lisis.

Consumo de yeso cocido: Para proceder a la estimacibn del

consumo de yeso cocidogse tuve en cuenta el rendimiento de
80% usado por la Direccidén Nacional de Minerfa, rendimiento
menor al tebrico, de 84, 3% dado que considera los tipos de hor

nos y las impurezas del mineral utilizado.

Como se observa en el cuadro correspondiente, a la industria
de la construccidn se destina pricticamente el 90% del mineraly
mientras la industria de la cerimica insurme encima del 9%,

el resto se destina a la ortopedia y uso dental con participa-

ciones de escasa significacidn.

Es de aclarar que las cifras .consignqdas en el cuadro son es-
timativas, respondiendo a los datos suministrados por infor-
mantes calificados {x) y su cotejo con la realidad, razbn por la
cualysblo se considera una orientacién de lo que s la estructu-

ra del consumo de yeso cocido en el pafis,

»

(x) Se ha consultado con técnicos de la Direc,Naciunal de Mi-
nerfa y las Empresas mis importantes de cada rubro.
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CUADRO N° 10
© CONSUMO DE YESO CRUDO EN LA REPUBLICA
ARGENTINA - 1976,

Destino Consumo en Tn. Partidipaci6n sobre
' el total

Cemento . 269,000 7 53.06
Apricultura 9.000" : 1. 77

Yeso crudo para :

coceidn 213,000 42,02
Exportacién 16. 000 N 3.15

Total 507. 000 100, 00

FUENTE: Elaboracibn propia.
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D.- Demanda de Yeso dirigida a la produccifn del Neuquén.

- Industria del Cemento

‘El ireso de origen neuquino cumple las especificaciones
de calidad exigidas para la totalidad de los usos del mer-

cado,

- Sin embargogla gran mayoria de lo producidoyse destina
a'la fabricacibén de cemento correspondiente a la planta
"Cementera Patag6nica",'establecida en las afueras de la

localidad de Zapala.

El Cuadro N° 12 detalla la evolucibn del consumo de ye-
soy,para este usc;,la. que se ha estimado en funcidon del-coe-
ficiente técnico de incorporacidén de yeso por Tn, de ce-
mentogel que fuera facilitado por la empresa citada y defi-
nido como de 4, 3%yes deciry43 Kilogramos por tonelada

de cemento.

Las cifras de produccién de cemento volcadas en el cuadro
citadoyhan sido también facilitadas por la empresa ""Ce-

mentera Patagbnica®,
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Como se puede observar, Ia produccidn de cemento y, en
consecuencia, el consumo de yeso ha venido sufriendo va-

riaciones ciclicas mis o menos importantes.

El salto m4s importante se ubica en 1971, afio en el que la
produccibn aumenta en mfs del 60%, este incremento se en
. cuentra Intimamente ligado a la culminacién de las obras

dél Chocbn,

En 1972 el consumo baja un 10% volviendo a subir conside -
rablemente en 1973, afio que representa el record para~elpe
riodo considerado. En los dos afios posteriores vuelven a
presenciarse caidas menos ‘iznporta.ntes del consumeo, mien
tras que en 1976 este vuelve a aumentar, aunque el au:ﬁento

no sea de gran significacidn.

Es de destacar una importante contradiccidn entre las ci-
fras recopiladas én la Direccibn Nac;ional de Minerfa y las
que surgen del cilculo precedente, dado que las diferencias
afio a afio son muy importantes% alin _c‘onsiderando que hayan
existido importantes variaciones de S(.:Jt('!k, las diferenéias
siguen siendo significativas, dado que mientras en el pexrfo
do 1968-1976 se han producido 32.289 Tn, de 1970 a 1976
se han consumido 42, 405 Tn, lo que significa una diferen-

cia de 6.216 Tn. consumidas por sobre las producidas.

RETEsiremiet meme
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La contradiccibn provocd la consulta a los técnicos de la
Direccibn Nacional de Economia Minerayquienes manifesta
ron probables errores de registracién u omisiones de al-

gunos productores encuestados.

Industria de la Construccidn,

Los fndices de utilizacidn de yeso por metros cuadrados de
superficie construida son sumamente variables, de una ciu

dad a otra y respecto de los centros urbanos con los rurales.

El fndice general considerado es de 11 Kg. por m2. de su-
perficie construida, este fndice responde a las caracteris-
ticas constructivas de los grandes centros urbanosgdonde

la "terminaciéﬁ de Iujo'"" es en muchos casos, de suma Im-

portancia.

Si se pretende correlacionar el consumo de yeso con la su
perficie construida para la Prov. de Neuquényeste indice
no corresponderia con la r‘ea.lidad, dado el mayor porcen-
taje de viviendas cuya construccibn prescinde totalmente
de la utilizacidbn del yeso, tal es el caso de las construi-
das en lals ciudades de Cutral-Co y Zapala, que ;son, des -
pués de la capital, los centros urbanos mis importantes

de la provincia..
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1.

El hecho de no éon‘tar con un coeficiente cierto de utiliza-
cibn del yeso en la provincia,; ha provocado la imposibili-
dad de estimar, mis o menos acertadamente, la demanda
provincial de yeso para este uso. Por tal motivo, se con-
sidera que la composicibn de la demanda preovincial es-
th lejos de poder ser representada por la correspondien-

te a la demanda nacional.

A su vez, de acuerdo con lo expresado en el apartado an-
terior, la industria del cemento absorbe casi la totalidad,

de la produccibn provincial de yeso, como por otra patte

‘ha quedado demostrado pof las cifras.

Origenes de los productos demandados.

Tndustria del Cemento:

Como ya se€ ha sefialado, la industria del cemento adquie-
re el yeso préximo a sus plantas para evitar la incidencia
que, sobre el precio final,ejerce el costo de transporte,
Esta caracteristica del consumo exime del anflisis del ori
gen de los productos dem'andados por la industria del ce-
mento’dado' que &ste corresponde exactamente a la ubica-
cibn de las empresas, sin que exista posibilid.ad de susti-

tucibn por yesos provenientes de otra zona, incluso en
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Buenos Aires, donde no se cuenta con yesos de calidad es-
ta industria se provee con insumo local, sustituyendo al ye
80 ‘que en afios anteriores provenia del Valle de Rio Negro,
-rciueda.ﬂdo reservado este Gltimo para mezcla en proporcio-

mes poco significativos.

Por lo tanto, en lo que se refiere a este punto sblo se con-
siderari el mercado del yeso cocido, el que se " trata -

r4 en cada uno de sus rubros, separadamente.

Yeso cocido para la Construccién

Los yesos provenientes de E.ntre' Rios, Sgo. del Estero y
. Rio Negro son los que ocupan los primeros lugares en el
mercado de yesos cocidos para la industria de la construc-
-cibn, participando aproximadamente con el 43%, 22% y 20%
. respectivamente, lo que nos indica que estas tres provin-

-¢ias intervienen con el 85% en el mercado nacional.

Mendoza, con alrededor del 7% y San Luis con el 5% abas -
tecen la casi totalidad del mercado restante, Las Provincias
de Tucumin, Buenos Ajres y Cbrdoba solo producen en pe-
quefias cantidades, c;briendo entre el 3% y el 5% del mer-

cado total.
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1.

3.5.

C erfmica y Moldeo.

La Provincia de Buenos Aires produce aproximadamente el
60% del yeso destinado a la industria de la ceramica. Rio
Negro abastece el 22%, Mendoza el 13% y Tucumén el 5%

restante.

Ortopedia.

El mercado del yeso destinado a ortopedia se divide entre
las provincias de Buenos Aires y Rio Negro, que abastecen

el 58 y 42% respectivamente,
Dental.

Buenos Aires, provee practicamente a la totalidad de la de
manda del yeso para uso dental, solo en una pequeiia pro-

porcibn participa la produccibn originada en Mendoza.

Destileria.
~eshieria,

En Mendoza se produce todo el yeso destinado a esta indus-

tria.

Satisfaccibdn de la Demanda.

En el anflisis del consumo aparentegse han registrado las

importaciones de yeso durante el perfodo 1966-1976, los
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“volGmenes demﬁestran la’ escasa importancia que ha tenido
-el abastecimiento exterior eﬁ nuestro pafs. Las importa-
~-clones registradas corresponden a yeso cocido destinado
a uso dental., Es de destacar que desde 1973 esta ‘gctividad
-es también’ provista totalmente con yeso de origen nacio-
mnal, razbdn por la cual se puede concluir que la oferta local

abastece integramente las necesidades internas del mine-

.z;al.

En lo referente al carbcter del abastecimiento, no se han
-detectado problemas en las entregas, cons iderndoselo, por.
-ende como fluido. Sin embargo, el estado precario de las
~explotaciones mineras, si bien hace a una cierta elastici-
dad en la ofe;t'ta, se estima que ante un importante incre-
mento en la demanda se deba recurrﬁirra la inversitn en

egquipos necesarios para satisfacer los nuevos requerimien-

'tos.

De tal formagque si consideramos como probable una reac
tivacibn importante en los sectores consumidores, es de

esperar la formacibn de un "cuello de botella' en el abas-

tecimiento. .
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1.3.6.

Proyeccidn de la demanda.

Como una primera aproximacidén se ha calculado la proyec-

cibn de la demanda de yeso por medio de la extrapolacibn

de la tendencia histdrica con los siguientes resultados:
CUADRO N° 13

PROYECCION DE LA DEMANDA DE YESO.

Aifio Toneladas
1979 ' 635, 714
1980 - 659,338
1981 682. 962
1982 706. 557
1983 , 730, 211

Como se puede observar, de acuerdo a los antecedentes
histbricos, se espera un incremento promedio anual del
7, 2% en las cantidades demandadas, lo que significa lle-

gar a 1983 con una demanda de 730. 211 Tn.

Si bien este método de proyeccitn de la demanda toma
en cuenta el antecedente histbrico para proporcionar in-
formacibn sobre el futuro, puedan acontecer transforma-

ciones importantes que, con cluso de la extrapolacibn,
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no son consideradas.,

Sin embargo, esta proyeccidn es factible de "corregir' o
. "corroborar”, teniendo en cuenta las perspectivas de los
~-principales sectores de consumb, los que ya han sido sefia-
“lados en el tratamiento de los volimenes demandados. De
-la informacidn volcada se desprendesque la tendencia obli
tariamente ascendente dada la impoi*tancia. que para el de
- senvolvimiento del sistema econbmico tiene el sector cons
trucciones {dentro del cual se puede incluir la industrié, del
~cemento)gsiendo el sector clave el correspondiente a la ac-
tividad privada, a la qué el sectgr oficial ha destinado im-
portantes incentivos, dadas las uz-'gentes necesidades en vi
- viendas. Esta urgencia en la reactivacidn la corrobora la
-jmportante ampliacibn de la capacidad productiva de las
‘plantes cementeras planeadas iaara los afios 1979-1980, lo
que sugiere que esta industria asigna perspectivas positi-
vas al sector en ios afios inmediatos, y mis aln para el

mediano plazo.

Por lo tanto, es factible que, a partir de 1980 la proyeccidn
de la demanda por el método de extrapolacibn de la tenden-

cia histbrica,queda por debajo de la demanda efectiva.
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1.

3.

Definicidn de los indicadores de la demanda futura del

yeso originarijo de la Provincia del Neuquén.

Industria del Cemento.

Como ya se ha expresado, la industria del cemento es el
sector de demanda mas importante del yeso producido en

la Provincia.

Con el fin de identificar las perspectivas de este mineral,
es imprescindible contar con indicadores que definan el

desarrollo futuro del sector.

En principio la planta cementera ubicada en la provinciay
no cuenta con planes de expansibn de su capacidad produc
tiva en el corto plazo, lo que limita los volimenes deman

dados a la actual capacidad de 200.000 Tn. anuales.

Por lo tanto, la demanda provincial de yeso para este uso

se ubica en el orden de las 8, 600 Tn, afio,

Industria de la Construccibn

Si bien no se cuenta con Indices de utilizacibén del yeso en
la industria de la construccifn {dada su variabilidad de a-
cuerdo al tipo de vivienda y a la ubicacibén de la misma), lo

que implica la imposibilidad de calcular el consumo de ye-
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so para este uso; se puede considerar como indicador de las
necesidades de este mineralgel deficit de viviendas existen-

te en la provincia.

1 cuadro N° 14 muestra el déficit habitacional estimado pa-

ra la provincia de Neuquén.

“CUADRO N° 14

Afio 'N° de Viviendas Sup. Total (m2)
1976 2.235 148, 404
1977 2.254 | 149. 666
1978 2.273 ' 150. 794
1979 2.289 ©151.990
1980 2. 308 153, 251

FUENTE: Pargque Industrial del Neuquén - CFI - FIEL.

Como se observa en el cuadro anterior, el déficit habita-
. -cional para la provincia en los prbximos aiios oscilaria
en los 250. 000 m2. ; de esta magnitud mas del 50% corres

ponde a viviendas urbanas.

Esta caracterfstica del déficit es de primera importancia

para dimensionar, aunque sea globalmente, el consumo
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potencial de yeso provincial, dado que las viviendas rura-
les pricticamente no usan yeso en la construccidn, lo que
provoca la reduccidn del mercado potencial al 50% aproxi-

mado del déficit total de viviendas.

P.or lo tanto, si suponemos como hipbtesis minima la uti-
lizacibn de 7 Kg. de yeso por m2. construido, como méxi

ma 11 Kg. por m2. téndremos la siguiente demanda poten
cial de yeso cocido para la industria de la construccidn.
Hipbtesis minima - (7T Kg/m2) - 875 Tn. de yeso cocide

. Hipbtesis maxima  -{11 Kg/m2) - 1375 Tn., de yeso cocido

k1N

Si consideramos un rendimiento del 85% del yeso crudo para
coccibn (%), la produccidn necesaria de yeso crudo serfa de

10 29 Tn. para. la hipbtesis minima y 16 17 Tn. para la mi
xima.

Como se observa, el mercado neuquino del yeso para cons-

truccibén cuenta con un. considerable mercado potencial cu

yo volimen de demanda supera ampliamente los actuales

niveles de oferta,

(%) Rendimiento mis alto que la media nacional (80 Kg) da-

da la calidad de yeso neuquino.
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1.4. Comercializacibn

1.4. 1. Caracterfsticas.

1.4.1.1.

Concentracibdn de los Productores.

La oferta de yeso en nuestro pals se encuentra distri-
- ~buida entre wtn mnlmero considerable de productores,

-existen alrededor de 34 empresas que se encuentran ope

rando en la actualidad. Sin embargo, hay grandes dife-
rencias en la envergadura de las mismas, dado que de

las 34 existentes, en las 10 empresas que se pueden ca

-lificar como Y1ideres' se concentra mis del 70% de la

produccidn nacional. El cuadro N° 15 aclara esta situa

~cidn dando una idea aproximada de cémo se reparte el

mercado oferente, aunque el mismo no discrimina la en

~vergadura de las firmas,aﬁn as{ se observa una gran con

centracitn de los volGmenes productivos en las empre-

' sas cubicadas en Buenos Aires, Rio Negro, Entre Rios

y Mendoza en especial. Suponigndo que las empresas co
‘rrespondientes a cada provincia son de igual envergadu
-Ta,las cubicadas en la provincia de Buenos Aires parti-
cipan con el 14% promedio por empresa; las de Rio Ne-

gro 4,5%, las de Entre Rios y Mendoza; 4%; por Qltimo
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1. 4. 1. 2.

tanto las empresas de Santiago del Estero como las per-
tenecientes a Mendoza producen én promedio el 2% de la

produccifn nacional cada una de ellas.

Concentracién de los compradores.

El grado de concentracién de la demanda varia de acuer

do se trate de yeso crudo o cocido.

Yeso crudo: Dado que es un sector especifico el deman-
dante, la concentracibén es mayor, aunque el nfimero de

compradores supera la veintena.

Yeso cocido: En el caso del yeso cocido, el sector con-

sumidor caa_:nbia rotundamente: evidenciindose, para to-
das las aplicaciones, (construccidén, ortopedia y cerimi
ca y moldes), u‘na‘gran atomizacién de 105 consumido -
res. A pesar de las diferencias de envergadura entre los
rismos, dado que el espectro cubre desde el consumi-
dor de pequéﬁas cantidades (medidas en kgs.) hasta el
comprador de grandes volﬁmeﬁes, la gran diversidad de
los mismos hace que ninguno de ellos, individualmente
pueda influenciar en.la. determinacibn del precio del mez.‘_.

cado,
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1.4.1.3,

1.4. 1.4,

Diferenciacibn del producto.

Como ya se ha indicado oportunamentep el mercado con
sumidor del yeso cocido se encuentra altamente influen
ciado por la variable "costumbre" y por la "propagan-
da'', ésta filtima provoca una gran diferenciacibn del
producto ofrecido, diferenciacibn que, en muchos ca-

sos es innecesaria en cuanto a las caracteristicas téc-

nicasgpero conveniente para la introduccibn en el mer-

cado. Muy por el contrario, en el caso del yeso crudo
destinado a la industria del cemento no se di diferen-
ciacibn alguna, 16gica consecuencia de las escasas exi-

gencias técnicas de los consumidores.

Conducta del Mercado. Determinacidn de volimenes y

Erecios.

Una vez mhs, es necesario un tratamiento distintivo
segfin se trate del yeso crude destinado a la industria
del cemento o aquél que se utiliza posteriormente a coc

cibn.,

Las fuentes proveedoras de yeso crudo para la indus-

tria del cemento se encuentran, en parte sometidas a
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la politica de la planta que cuenta al mineral como in-
sumo,lo que prov;oca ciertos desfasajes en la determi-
nacibn libre del precio y los volimenes de venta. Es de
destacar que, en ciertos casos {como ocurre con las em
presas cementeras de la provincia de Buenos Aires) los
yacimientos de yeso pertenecen a la fAbrica, por lo que
el mineral pasa a constituirse en parte del costo final

directamente.

Esta sjtuacibn cambia rotundamente cuando se trata de
yeso crudo destinado a coccibn, dada la diversidad de
consumidores, el precio de mercado se establece por
la correlacibn de diversas fuerzas, asi ocurre con los

volGimenes, condicionados a variables diversas.

1.4.2. AnAlisis Funcional.

Como se desprende de lo exprésado en el punto anterior en el ca
so del yeso crudo destinado a la industria del cemento, existe una
asociacién directa entre el productor y el consumidor final, por
ende la comercializacibn se realiza, en este caso sin intermedia

cibn alguna.

Aunque en el caso del yeso destinado a coccibn, el demandante



255 .

Il

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

final de;de el punto de vista del productor, es la planta de coccibns
dado que el productor cambia dnicamente sus caracterfsticas fisi-
caspse ha realizado el seguimiento de la cadena de distribucién
hasta el consumidor, no ya del yeso crudo sino del cocido y em-
bolsado. Este pasa del productor a la planta de coccibngde donde
el producto sale embolsado con destino al Mayorista o Distribui-
dor, una vez cumplida esta etapa intermedia el producto puede
tener dos destinos, la venta directa al consumidor final, que se
ha denominado "venta a profesionales', la misma se efectfia cuan
do el voltmen asi lo justifique y la venta al negocio minorista qae
es el encargado de hacer llegar el producto al consumidor indivi-

_dual que, generalmente lo adquiere ‘en pequeiias cantidades.

Existe, por otro lado la venta directa "de fibrica", la que se rea-
liza cuando el volimen adquiere gran significacién (principalmen-

te cuando se trata de empresas contratistas de obras importantes),

Aunque el nimero de estas transacciones es mucho menor al de
las anteriores, adquieren gran significacién en cuanto a las can-

tidades que se comercializan por esta via.
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1.4. 3, Precios

El precio del yeso en nuestro pals es fluctuantegdependiendo de

una gran diversidad de variables.

En principio, se debe aclarar que toda cotizacibn de las empre-
sas productoras encuestadas, incluye el costo de transporte des-
de la misma hasta la estacibn de. carga del ferrocarril o bien has
ta la planta industrial consumidora, cuando ésta ostenta el monop
sonio {tal es el caso de la principal empresa de la provincia del
Neuquen), esta situacibn provoca, desde ya una gran diversidad
en las cotizaciones, dado que el costo de transporte es adiciona-
do sin discriminacidn alguna. 1;’or otro lado, proponerse la desa-
gregacibn del precio total en precio sobre cantera y costo de
transPOI-'te ¥y acarreo se hace pricticamente imposible, dado que
cada unidad productiva enfrenta una situacidn esPecial en cuanto
a las condiciones en que se desarrolla el transporte del mineral,
el chlculo sblo podrfa limitarse a casos particulares lo que, in-
dudablemente se convierte en un esfuerzo estérilpdado que no se

convertirfa en un indicador del mercado en general,

En el Cuadro N° 16 se ha volcado la cotizacibn del yeso en las
provincias de Neuquén, Rio Negro y Mendoza, estas dos Gltimas
principales competidorasesi se considera sus respectivas loca-

lizaciones y los volimenes producidos.
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1.4.4.

Por otro lado, se puede indicar que el precio se ha mantenido

mas o menos estable, sufriendo alzas peribdicas de 4 & 5 meses.

Se observa un menor precio del yeso de Rio Negro con respecto
al resto, dado fundamentalmente por la facilidad de acceso a la

estacibn de carga.

Costo de transporte

a. Modalidad de Transporte.

E]l transporte de este mineral se realiza tanto por tren como

por camibn..

El transporte camionero cubre integramente la primera etapa del
traslado del mineral desde la mina hasta la estacibén de carga del
ferrocarril, de aqui hasta el centro de consumo el mineral se tras

lada por este @ltimo medio.

Sin duda alguna, el anormal funcionamiento del transporte ferro-
carrilero ha provoc'.ado que este medio vaya perdiendo la total o
casi total hegemonla. en el traslado, causa de las frecuentes tar-
danzas,excesivas,en la entrega del mineral, muy especialmente
en el caso de aquellas estaciones de carga que deben cumplir tras
bordo para llegar a su destino final. Es as{ como a pesar de la di

ferencia importante en el precio, muchos productores han optado
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por emplear integramente el transporte caminero, lo que evita '
las pérdidas de tiempo y los trastornos de las sucesivas opera-

ciones de carga y descarga.

b. Precios del tra.néporte

‘El Cuadro N°17 resefia los precios de flete cobrados por el
ferrocarril para el yeso proveniente de las principales estacio-
nes de carga del Neuquénghacia las princip-ales estaciones perte-
snecientes a los centros de consumo mis representativos de la de

-manda nacional.

¥n el cuadro posterior se observan los precios del flete por ca-

.mibn para yeso proveniente de Zapala.

Se debe aclarar que la estacibn de Zapala es la mis representati
va de la provincia para este casogdado que es la que evacfia todo
el mineral producido, por ende el andlisis se efectuari sobre los

precios cobrados desde la localidad citada.

-.Como se vé en el cuadro no se definen exactamente los fletes co-
brados, esto se debe a que no todos los transportistas encuesta-
dos otorgaron la misma cotizacibn, dependiendo las diferencias

en que la mayorfa de ellos no cuentan con un flufdo trafico hacia
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las ciudades en cuestibn, lo que les prohibe asegurarse la recar
ga del equipo, por lo cual recargan el precio. No ocurre lo mis-
mo con la ciudad de Buenos Aijres, el transporte a la misma es

notablemente menor, yendo de 20. 000 a 22,000 $ por tonelada.

Por Gltimo, el costo de transporte desde el sitio de produccién

hasta la eétacién de carga del ferrocarwril es de imposible stan-
darizacibngdado ;:1ue depende de la distancia existenie que, como
es légico es variable para cada una de las unidades productivas.
Sin ernb'argo, se puede decir que, en la actualidad el mismo se

encuentra entre los $ 2.500 y $ 3.500 por tonelada, por otro la-
do, cifras superiores a la citada provocarian una explotacibn to
talmente antiacoqémica,dado el escaso valor del producto en es-

tudio.
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1.4.5.

Exportaciones e importaciones.

Las exporta.t.:iones de yeso argentinas tanto en yeso crudo y
cocido son de poca significacién. Globalmente el afio mis
importante para las colocaciones externas fue el afio 1975
con mis de 22, 000 toneladas, nuestro principal y casi ex-
clusivo cliente es Uruguay. -El cual en algunos afios ab-
sorbib casi el 100% de las exportaciones, otros comprado-
res son Paraguay, EE, UU. e Italia pero e;. todos estos pai-

ses se han hecho ventas con caricter experimental,

Las importaciones son inexistentes, salvo pequefiisimos vo-

lﬁmenes.en afios especiales,motivados por causas coyuntura

les.
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1l.1.- El Producto

1.1.1.-Caracteristicas del Producto.

Las arcillas constituyen un grupo relativamente amplio de ma-
teriales, utilizados desde muy antiguo por el hombre y que pers

miten una extensa diversidad de usos y aplicaciones. -

F1l t&€rmino "arcilla" ha sido siempre usado en una forma un tan-
to ambigua tanto en los circulos técnicos como en los cientificosy
debido justamente a la diversidad con que estos materiales ocur=

ren en la naturaleza.

Por estar fuera de los limites de nuestro estudio esta discusiény

nos limitaremos a definirlas en forma escueta y corriente.

Las arcillas en general son productos de alteracidén de rocas
portadoras de feldespatos, originados por la accién de soluciones
ascendentes {termales) o bien por la de agentes meteoriticos, prin-

cipalmente sobre los mencionados silicatos.

En estos procesos de alteracién, los compuestos ferromagnesia-
. nos de las rocas son més facilmente atacables que los feldespa=-
tos sélido-c{lcicos, y estos a su vez lo son més que los potdsi -

cos. El resultado final de estos fendmenos de destruccibén es la
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//formacién de una serie de minerales de los siguientes gru-
pos:

a) de la kaolinita - b) de la montmorillonita - ¢} de la illita o hi-
dromo_scc;vita y d) de la attapulgita, todos silicatos de aluminio

hidratado, de diversa composicidn.

Llegamos asi a ia definicién de lo que en el comercio se conoce
bajo la aenominacién genérica de " arcillas ", sustancias ferro-
sas, impuras, mezclas de los silicatos citados precedentemen-
te, formadas por la destruccidn de rocas de diversa naturaleza

y depositadas en un medio acuoso.

No todas las "arcillas'" son ftiles, dado que sus propiedades son
consecuencia de la interaccién de las de sus componentes, (mine-
-rales arcillosos, minerales no arcillosos, materias orgénicas y
sales solubles), asi como tambien influyen en sus propiedades fi-
nales la textura y los iones intercambiables de las redes crista-

linas.

La plasticidad, grado de fusibilidad, grado de contraccién a la
coccidn, etc. resultantes de todos los elementos ya expuestosy
van a determinar la utlidad y el uso especifico de los distintos

tipos de materiales arcillosos existentes.
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Los productos obtenidos directamente, o a través de un proceso
de lavado o ventilado de los yacimientos de arcillas cerdmicasy

pueden ser clasificados en tres grandes grupos:

ARCILLAS REFRACTARIAS PLASTICAS

Este tipo de material arcilloso es el requerido por sus propieda-
des pldsticas pese a su C.P.E, relativamente bajo (26 a 30). Es
fundamental, en cuanto a diferencia de calidad, la presencia de
fundentes - hierro, calcio - magnesio - en proporciones relativa-
mente -bajas y el c-ontenido relativamente alto de aldmina entre o-

tras propiedades.

ARCILLAS PLASTICAS PARA CERAMICA BLANCA

Se denominan as! las que cumplen una éerie de condiciones fisi -

cas y quimicas de ias cuales las primeras tienen mayor importan-
cia. Por la diversidad de técnicas de elaboracién y las caracteris-
tica‘s de las:materias primas, no se ha logrado normalizar la s con-

diciones que deben satisfacer a priori est® material.

Una espedificacién quimica media de arcillas plisticas para cerd-

mica blanca, podrfa ser la siguiente:
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COMPOSICION QUIMICA TEORICA

DE LAS ARCILLAS PLASTICAS

Composicién Limite Minimo Limite Maximo
% % ' %

Si0, 47,4 | 54

Al,0, 29,1 ' 31,2
Ti0, 1,1 1,7
Fe203 0,7 1,6
Mg0 : ' 0,0 0,6
C,0 0,1 : 0,4
KZO 0,1 1,7
Na,0 0,1 0,6

Fte: Consultora del Plata CFI

ARCILLAS PLASTICAS PARA CERAMICA ROJA
. Son aquellas cuyo contenido de hierro, de alcalis y otros fundentes, cal-
cio,magnesio,manganeso etc.,es deseado para tener un bajo punto de fu-

sién (vitrificacién) y color. -
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USOS

Arcillas refractarias plasticas

Este tipo de arcilla constituye la materia prirna principal de un
bien intermedio que se utiliza fundamentalmente en la construc-
cién de hornos pafa industrias, entre las de mayor importancia

figuran las siderfirgicas y cementeras.

Se utilizan en general, en la elaboracibn de materiales que pue-
den resistir altas temperaturas {su temperatura de ablandamien -
to no es inferior a los 1500°C) tales como ladrillos y bloques re-

fractarios cemento refractario, chamota, tierras refractarias,

" crisoles de granito, etc.

Arcillas para cerfmica blanca

Se utilizan en la industria de la cerimica para la fabricacibn de
vajilla con esmalte opaco y de color debido a su alto contenido de
hierro. La utilizacibn principal est4 dada en la fabricacidén de va-
jilla "hotel", artefactos sanitarios, aislantes eléctricos, etc.
También se utiliza como carga en la industria del caucho para la

produccibn de suelas plisticas para calzado, bandas de cintas

transportadoras, etc.
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Arcillas para ceramica roja

Este tipo de arcilla se utiliza escencialmente en la fabricacibn de

productos estructurales, de acuerdo a sus usos. Existen dos tipos:

_ Arcilla roja para cerimica estructural, o arcillas para ladrillos
Jap : P

comunes, ladrillos cerimicos huecos y tejas.

- Arcillas para gres, revestimientos vetrificados.
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1.2, La oferta.

1.2.1. Oferta Nacional,

1.2,1. 1. Localizacibén de la Produccidn

Los principales distritos de arcillas refractarias

y plisticas se localizan en: Buenos Aires - Es uno
de los principales centros productores de arcillas
refractarias y comunes., Los depbsitos de esta pro
Yinc.ia se encuentran ﬁbigadés en el sistema oro-
grafico del Tandil, en las Sierras de Olavarria, _

Tandil, Balcarce y Chapadmalal.

De las formaciones que integraﬁ‘el referido siste-
ma, reviste particular interés, entre otros, el Ho
.rizonte Cuarcftico Inferior, por contener diversos
depbsitos de arcillas que se vienen explotando des-
de hace muchos afios, conjuntamente con las cuarci-

tas que las contienen

Se trata de arcillas en capas lenticulares, distri-
buidas a poca distancia unas de otras y a veces pre
sentes en un amplio perfil, mostrando una ligera es-

tratificacibn.
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Distintas de estas s.reillas en sa aspecto y composicién
son las que existen en el Cerro de la Tinta, Sierra Tl
Tigre y en otr;:s lugares cercanos a la estacidn Lbpez,
en el partido de Juarez., Son arcillas caoliniticas con

elevado contenido de altmina.

En el partido de Juarez se emplazan los depbsitos El

Sombrerito, El Tinterito, La xlisa y otros,

La Rioja - Cuenta con diversos yacimientos de arcillas
plasticas y refractarias, utilizadas en parte en la indué;_

tria local. ' : .-

En la zona de Los Colorados, en el Departamento Inde-
pendencia, se explotan arcillas preferentemente refrac

tarias, en bancos con potencia de algunos decimetros has

ta 3 m.

Adem#is de los bancos de arcillas refractarias,existen

otros de arcillas plisticas (Mina Alberto y otras).

Arcilla refractaria se explota también en la Mina Los

‘Mellizos sita en el paraje denominado La Torre.

Acumaulaciones de arcillas plisticas se conocen en las
inmedijaciones de la ciudad de La Rioja, en las minas

Victoria, Prudencia, Maria 1 y Maria 11, Libertad, etc.
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Neuquén - Ver Oferta Provincial.

Rio Negro - En el departamento de Pilcaniyeu, a unos 21 Km.
de Comallo, se hallan situadas las minas La Casualidad, Blan
cura, Los Arbolitos, Cerro Blanco, Las Dos Vetas, etc., de
arcillas blancas, refractérias-, en bancos de un espesor de 2

a 2,5 m. Existen ademéfs, un material de calidad inferior y

también arcillas arenosas muy potentes.

Santa Cruz - El centro de mayor produccidon de arcillas plés—
ticas del pafs se encuentra en esta provincia. Se trata de un
conjunto de yacimientos que integran la serie de sedimentos
de 1a formacibn Boqueroense, del Jurasico Superior o Cretd
cico inferior, amparados por unas diez minas {Araucana,
Pehuenche, El Chulengo y otras) y ubicados todos ellos en

la zona del Cerro Cuadrado o Redondo, departarﬁento Maga-

llanes.

Ademéis de los depbsitos sefialadosycabe mencionar la existen
cia de otros de arcillas refractarias y plasticas, y en particu
lar los de arcillas comunes, de usos varios, localizados en
distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, Cbérdoba,
Entre Rios, Mendoza, Salta, San Juan, etc., cuyo material
se utiliza localmente en gran volimen en la fabricacion de ce

~ mento, en la de ladrillo, cafios, etc.
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1.2.1.2.- Caracteristicas.

Desde las primeras piezas cerdmicas confeccionadas por
los antigﬁos, a los modernos productos creados por la in-
dustria actual,media un periodo que deja expuesto median-
te mailtiples obraS,el uso de estos materiales de propieda -

des y composiciones que permiten un sin fin de aplicaciones.

Nuestro pais ofrece abundantes tipos de materiales arcillo -
s0s que a través del tiempo, han sido industrializados en for-
ma creciente acorde a la evolucidén qtie en el pafs han adqui-
rido , entre otras, la industria de la cerdmica blanca y re-
fractaria, y acorde a los requerimientos de la arquitectura

moderna.

En general las arcillas deben tener un alto grado de plasti-
cidad y trabajabilidad y los términos de estas especificacio-
nes son siempre tratados empfricamente entre proveedores

y usuarios.

La exigencia generalizada es que el C.P.E. de los materia-
les arcillesos sea superior a 20. El resto de las especifica-
ciones, son innumerables, pues dependen fundamentalmente

del tipo de mercaderfa que se va a elaborar.
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La falta de especificaciones uniformes y fijas, unida a la
irregularidad de las calidades de los productos naturales
arcillosos, da lugar a frecuentes conflictos entre producto-

res y usuarios con légicos deterioros de los interesados.

1.2.1.3,.~ Volumenes - Evolucidn

Comportamiento

Observando las series histéricas referentes a los volime -
-nes de prodﬁccién de arcillas en el pais, discriminado por
provincias (ver cuadro N2 1) se diferencian claramente, den-
tro del periodo considefado, dos etapas, una que abarcaria
el Quinquenio 1966-1970 inclusive y la otra que quedaria de-

marcada entre 1971-1976 inclusive.

La primera se caracteriza por el crecimiento sostenido de -
la produccién, provocado, escencialmente, por los volime -
nes registrados en las Provincias de Buenos Aires, Mendo-
za y Cérdoba, el cuadro es suficientemente claro y elocuen-

te como para obviar cualquier comentario al respecto.

En cuanto al resto de las Provincias, sus producciones no

son significativas, (en -conjunto, en 1970 equivalen al 13%
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del total) y, por otro lado se han mantenido mds o me -
nos estancadas, si hubiera que destacar alguna de este
-segundo grupo se trataria de San Juan y, en menor gra-

do de importancia Entre Rios Y Chubut.

Durante la segunda.etapa considerada se paraliza esta di-
nimica, en efecto,ya en 1971 la produccién nacional baja
més de 350.000 'fn. respecto del afio anterior, o sea, al-
rededor del 15%, la reduccién se acentita en 1972 {con u -
na diferencia. respecto dé 1970 de 684.000Tn.aproximada-
-mente, o sea, un 27%), para luego volver a aumentar aun-
-que, en ningdn caso, supera la produccién de 1970 que pare-

~-ce actuar como ""Techo" del perfodo.

‘En esencia, esta etapa ha sido de estancamiento, con un
comportamiento errdtico, sin una tendencia sostenida, a-
firmacién que corroboran los alternativos vaivenes a que es-

" tdn sujetos los volimenes producidos.- - - 7. vin

Es.de observar primeramente, - la.calda-en la produccién
—~-mendocina, que pasa de’algo méfs de 757.000 Tn. a 117.500Tn.
-cifra que no se recupera significativamente en el resto del

periodo.
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Por otro lado, Buenos Aires, verdadero "termémetro''de
la produccién, registra volémenes sujetos a continuas osci-
laciones. Adquiriendo mayor relevancia, durante esta ge -
gunda etapa, la produccidn correspondiente a la Provincia
de San Juan, que duplica su participacién relativa promea -
diAo, es decir, mientras durante el Quinguenio 1966-1970a-
porta el 5,54 % de lo total producido, en el lapso 1971-1976

lo hace en un 10 9,

En lo que se refiere a la participacién relativa de las pro-
vincias productoras nos podemos valer de un cuadro que, de

por si explica la situacidn. (Cuadro N° 3),

—— e
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Participacidn relativa en el total nacional de las provincias mds importantes

en la produccién de arcillas.

(En % )

Perfodo Buenos Aires Mendoza Cérdoba San Juan FEntre Rios Total
1966-1970 52,72 20,50 7.90 5.54 3.77 90,43
1971-1976 56.35 5..84 11.84 9.99 7.23 91.25
1966-1976 54,70 . 12,50 10.05 8.06 5.66 91.17

Fte. Flaboracidn propia., Con datos recogides de Estadfstica Minera de la Republica

Argentina.

Es de hacer notar la decisiva importancia de Buenos Aires que provee poco

menos del 55 % de 1o producido en todo el periodo, llegando,en 1971 a parti-

cipar con el 70,81 %; las cuatro provincias siguientes proveen poco méds del

36%, siendo de destacar la caida en la participacién de Mendoza que, de repre-

sentar el 20,50% en el Primer Quinquenio pasa a ocupar un segundo planoc con

la participacién de apenas el 5,84%. en el segundo perfodo con una tendencia

decreciente,

Fl resto de las provincias poseen productiones que, en ningln caso superan el

3% del volimen nacional y en su conjunto representan apenas el 8,83 %,
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1.2, 1. 4. Perspectivas

La inexistencia de planes orgénicos de produccibn, as?
-como también la carencia de empresas mineras propia-
mnente dichasydificultan el tratamiento de las perspecti-

«wvas-existentes del lado de la oferta.

-Sepuede sefialar que la evolucidn de la produccidn co-
.,rz-'e paralelamente a las necesidades de la demanda, es
“te paralelismo se verifica de manera estriéta a traves
+del tiempo, por lo tanto, no es de esperar planes anti-

«Cipados de las empresas existentes,
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1.2, 2. Oferta Provincial

1.2, 2: 1.

Localizacién de la produccibn.

Localizacién de los principalés yacimientos:

La Graciela. Este depbsito se sitha a unos 38 km. al

sud -sudeste de Zapala, en el departamento hombnimo.

La mineralizacidn arcillosa se presenta con una poten-
cia de alrededor de 4 m., y en una corrida de aproxi-

madamente 1 km,

Los anilisis quimicos y ensayos fisicos efectuados so-
bre el conjunto sedimentario demostraron que se trata

de arcillas refractarias.

La Beatriz y Beatriz II. Se localizan unos 35 km. al sur
sudeste de la localidad de Rambn Castro, departamento
Zapala, en la zona que se extiende entre Barda Negra

y cerro Lotena-Aguadas, a una altura de 900 m, s.n.m.

La Beatriz. El yacimiento estf constituido por dos ban-
cos arcillosos principales: el uno, el inferior, el més
potente y desarrollado y el otro, el superior, visible

solo en algunos sectores del mismo.

El inferior, de una potencia visible de hasta 3 m. mues
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tra tres fracciones: una arcilla . blanca a gris clara,
con potencias que oscilan entre 0,40 y 0,80 m.; una
arcilla intermedia, gris con tono verdoso y hasta
rojizo en partes, de 0,20 a 1,60 m. y finalmente, un
+material gris oscurso, de 0,30 a méis de 0,80 m.,

fraccién que continia por debajo del piso de la galeria.

Ios ensayos fisicos conjuntamente con los resultados
-de los anilisis quimicos, revelan materiales de tipo
.refractario semisilicico , plastico-refractario y al-

gunos aptos para cerAmica blanca y roja.

“Beatriz II. Se ubica alrededor de 700 m. hacia el- este
~de 1a Beatriz. EI banco explotado presenta un techo de
areniscas con intercalaciones conglomeridicas. Pre-
-senta tres niveles, todos ellos Gtiles: dos de arcillas

rojas y el tercero de arcilla gris plastica.

La composicibn mineralbgica de estos materiales no di
fieren fundamentalmente de los de la Beatriz. El mate-
rial gris se clasifica como refractario-serhiasilicico y
el rojo como refractario pléstico grado 2 con elevado

contenido en hierro.

‘Chita. En el sudeste de la meseta Barda Negra, en

-el paraje del mismo nombre, se emplaza esta mina
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distante 35 km. al este-sudeste de Zapala.

El cuerpo arcilloso se halla intercalado entre arenis
cas y esti constituidb por distintas capas u horizon-
tes que, de piso a techo, pueden diferenciarse en la
fraccibén de explotacidn: 2,2 m. de arcilla gris con
tono verdoso, muy pléstica; 0,50 m. de arcilla gris
rojiza que encierra 10-25 cm. de material caolini-
co, muy puro, de color gris claro y 0,40 m. de ar-
cilla rojiza, ferruginosa que conserva restos de cris

tales de pirita.

Se trata de una arcilla de alta calidad de composicibén
caolinica con mediana proporcibn de montmorillonita

¥y €5caso cuarzo.

La Estaca. En un &rea lindante con los establecimien
tos mineros Chita y Beatriz, se halla situado el depd
sito de esta propiedad, distante 33 km. al sud-sudes-

te de Rambdn Castro, en el departamento Zapala.

El yacimiento consiste en un manto arcilloso de 2~
2,5 m. de espesor, intercalado entre areniscas. Las
mismas, en la cubijerta, eon blancas de grano muy fi
no en la porcibn inferior y, de grano mediano, con

sectores conglomeréidicos, en la superior, conjunto
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- -que alcanza los 10 m,

“El manto esti compuesto por una fraccibn superior
de arcilla gris que encierra un banco de 10-15 cm.

‘de material blanco, caolinico.

da produccibn esti destinada a la fabricacibn de ceri

zmica y refractarios.

-. 2:Maria Rosa Esta mina se encuentra ubicada 35 km.
- *en linea recta, hacia el sudsudeste de Zapala, en el

“departamento del mismo nombre.

- -El banco arcillosc que se explota muestra tres frac-

~ciones u horizontes diferenciables que, en conjunto,

-acusan un espesor de 3-3,5 m.

Segln estudios realizados, en la composicibn minera
16gica de las arcillas intervienen caolinita, cuarzo ,
‘trazas de illita y montmovrillonita, ademis de feldes-
-pato potisico, plagioclasa, mica, fragmentos de ro-

‘cas volcinicas y apatita.

--Los_an&lisis quimicos llevados a cabo revelan que se

“trata de arcillas refractarias y plisticas,de buena ca

1lidad.

Tatacha. Se encuentra situada en la ladera norte del
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cerro Picun Leufu, 25 kms. al sud-sudeste de Zapa-
la y 30Kms, al sud-sudeste de Ramén Castro, en el

Departamento de Zapala.

Su yacimiento consiste en un banco arcilloso, de ori-
gen sedimentario, de una potencia de alrededor de
1,70 m. Su material se destinb en los Gltimos afios a

la fabricacién de aisladores y loza, preferentemente,

Verdacho. En la misma &rea en que se emplaza la mi
na citadar anteriormente, sobre la vertiente norte del
cerro Picun Leufu, a.unos 25 kms, al sud-sudeste de
Zapala, en el departamento homdnimo, se halla ubica-

da esta mina.

El depbsito esti constituido i)or un horizonte de arci-
Ila roja pléstica, muy ferruginosa, de una potencia
que oscila entre 1,20 y 2,00 m. sobre el cual yace un
banco de arcilla gris blanquecina muy plistica, de

0,30 a 0,40 m. de espesor.

El volimen de su produccibn se destina a la fabricacién
de bé.ldosas y tejas., No obstante la existencia de abun-
dantes reservas de los diferentes tipos mencionados,
el grado de aprovechamiento industrial en la zona to-
davia es ‘rninimo, restando afin una correcta tipifica-

N cibn de los materiales, para promover su demanda.
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2 1.2.2,2, Ca.ra.ctemstma.s

' Mmucmsos estudms técnicos, como el realizado por
"Consultores del Plata' para el CFI, determinan pa-
ra las arcillas neuquinaé un amplio espectro de apli-
caciones, dada las variadas caracteristicas, fisico-

qufmicas en que se manifiesta este mineral.

Sin embargo, en el tratamiento por tipos de arcillasy

dbser_va.mos las dificultades propias de cada grupo.

a) Arcillas Refractarias Plasticas.

Las propiedades quimicas y fisicas de las arcillas
neuquinas, con respecto a las de las &4reas competido-
ras mas representativas, se esquematizan en el si-

guiente cuadro. (ver Cuadro N° 4 ).

Como se puede apreciar en el cuadro mencionado, la
presenma relativamente alta de fundentes(hlerro, cal-
cio y magnesio) y el bajo contenido de aliminayhacen
que las arcillas neuquinas se encuentren en desventajas
comparativas respecto de sus areas competidoras mas

importantes.

En el trabajo citado,' se recomienda para este tipo de
arcillas un tratamiento de lavado y refinacibn que tenga
por objetivo el conseguir acentuar las caracteristicas
favorables de algﬁnos productos extraidos, evitando,
por lo tanto, el beneficio de arcillas inferiores, que €n

todo caso, podrin emplearse como .chamota.
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" CUADRO N° 4 |
COMPOSICION QUIMICA DE LAS ARCILLAS NEUQUINAS-COMPARAGION
CON AREAS COMPETIDORAS

Composi- Pcia.de Neuquen Pcia.Rio Negro | Pcia. Bs. Aires DPcia. La Rioja
cibn % Zapala Pilcan-Yeu Barker Lbpez Patquia
51 02 52.28 43,4 48.55 47,66 46, 14
Al? 03 27.86 31.27 37.10 35,79 35,71
Fey 03 3.44 2,58 1,62 1. 71 1,29
Ti 0p -0, 60 | 0.25 1,90 1.20 1.00
Cao0 0.56 Vest Vest Vest Vest
Mg 0 0.94 0. 54 Vest Vest 0.50
505 Vest Vest 0,15 Vest Vest
Alealis y : ’

varios 0,84 0,42 1,92 0,92 0,06
PPC _ 13,48 - 21.54 8. 72 12,72 15, 30
CPE >31 | 32-32 7 >33 >34
Temp. 1685°C . (v1720°C) (1765°C) 1765°C

PPC - ptrdidas por calcinacibn
CPE - Cono pirométrice equivalente

FUENTE: Consultores del Plata - CFI
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.Los elementos determinantes de estas diferentes cuali-
-dades, son la presencia de 6xidos de hierro, arena y,
-eventualmente yeso, que abunda en la zona de los yaci

.mientos.

' Estas caracteristicas de las arcillas neuquinas hacen
<imprescindible, ante la falta de especificaciones uni-
vformes y fijas, un procesamiento adecuado para unifor
.mar calidades en origen, actualmente inexistente, he-
—-;-:cho.quelprovoca la irregularidad de las calidades delos
“materiales arcillosos despachados, dando lugar a fre-
. : _~Cuentes conflictos entre productores y usuarios, con
-~ bgico deterioro de los adquirentes interesados que re
—ciben los despachos sin garantfas de tipbs y/o calida-
des unifgrmes. De ello se infiere que cualquier accibn
- ~destinada a la promocidn de este insumo debe ser pos
terior al establecimiento de especificaciones normaliza

~das y uniformes de los diferentes tipos y/o calidades.

-b)-Arcillas para cerimica blanca.

"Por lo general, también poseen un bajo contenido de

- - —=alimina,a diferencia-de las arcillas para productos re-

| fractarios, cuya calidad, en la seleccibn, alcanza niveles
~favorables, las arcillas recomendables para el empleo

en cerfmica blanca son de inferiorncalidad, alcanzando

s0lo, en el mejor de los casos, un nivel intermedio, Es
‘pecialmente porque su c.t_')_::hura confiere al producto un

color ligeramente crema,

La seleccidn se efectia manualmente en los mismos
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yacimientos de arcillas refractarias plasticas o don

de se obtienen con exclusividad.

Las consideraciones relativas a especificaciones y
normas que uniformen tipos y calidades de arcillas
refractarias son validas para el caso de las arcillas

blancas de Neuquén.

Aquf también, la falta de tipificacibn debilita la pos'_i
cidén de la oferta, por lo tanto es generalmente acep-
tado que la ampliacién del mercado depende fundamen
talmente de la difusibn que se realice de ensayos y de

la normalizacibn de los materiales.

‘¢) Arcillas para cerfmica roja

Las arcillas para cerdmica roja o estructural, tie
nen una amplia gama de aplicaciones en la industria
de la construccibn y afines. Como es sabido, las es-
pecificaciones f{sico-qufmicas requeridas varian de

acuerdo a tales aplicaciones,

Las arcillas utilizadas en la fabricacibn de ladrillos
comunes, huecos y tejas son las tratadas por medio
de estrusibn; las exigencias son minimas y, prictica
mente, cualquier tipo de suelo arcilloso es capaz de

cumplirlas.
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Su ocurrencia y simplicidad de extraccibén hacen que
no se la considere como recurso mineral propiamen-

- te dicho.

En cambio, para otro tipo de usos existen caracte-
risticas definidas que son exigidas generalmente por
los usuarios, el detalle de las mismas se reprodu-

cen a cotinuacibn:

C.1. Arcilla empleada en cafios cloacales, Es una arcilla

refractaria de baja ley o de lulita o arcilla gresica.
. Debe dar por coccibn un cuerpo vitrificado o de muy
--baja porosidad, con un porciento razonable de contrac

-cibn por cochura y debe permitir el vidriado por sal

-~com{mn.

-C..2. -Arcillas para baldosas.

‘Una especificacibn aceptada para este tipo de arcillas

- es la siguiente:

8i 0, 57,10
- Al2 O3 21,59
Fe, O3 7,31
C;O 0,29
MgO 1,53
Na Oz , 0,61
Hz O 6,00
K_O 3,44

~2
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En general, las arcillas para gres deben cumplir re-
quisitos fisicos que se pueden resumir..

- color: el que sea deseado.

~ granulometria: homogénea

- punto de fusibn: bajo - muy bajo.
No existen sustitutos para este tipo de arcillas.

El exfmen de las propiedades de las arcillas neuqui-
nas para cerimica roja, realizado por Comnsultora del
Plata-, las define como altamente recomendables para
su uso en practicamente todas las aplicaciones indus-

triales posibles,

Esta ventaja se ve acentuada por la carencia de espe-
cies minerales, como la Kalloysita que tienen efec-
tos perniciosos sobre los procesos industriales y

que, por lo tanto limitarian la capacidad de oferta.

Usos

a) Arcillas refractarias plisticas.

E]l grueso de la produccibn neuquina de arcilla
se destina a la elaboracibn de ladrillos silicosos,
como elemento ligante de a,rcrillas de mayor C.P. E,
(Barkéi;, 'prefz),pero que carecen de la._ necesaria

plasticidad, Las proporciones en que participan pue
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den variar seghn la mercaderia a obtener, pero en

general es bajo (menor a un 50%).

La industria de la cerfmica es la principal usuaria

de este tipo de arcilla como:

- elemento ligante plastico ﬁara 12 elaboracibn de
ladrillos refractarios de mediano contenido alumi-
nico, generalmente para uso en hornos de secado
y de fusibn de baja temperat;ura., hornos cubilote.

- como materia prima en la fabricacibn de ladrillos

._para_laiin_djustria de la construccibn.

b) Arcillas para cerimica blanca.

Son utilizadas para la fabricacién de "yajilla hotel”
de artefactos sanitarios, a-isla.ntes eléctricos, tam-
bién se la emplea como carga en la industria del caun
cho para la produccién de suelas plasticas para cal-

zado, bandas de cintas transportadoras, etc.

En determinados usos especificos de la industria ce-
rémica este tipo de arcilla no admite sustitutos, co-
sa que si se logra en otras utilizaciones con talco o

con piedra capo, siendo ambazs de calidad inferior.

c) Arcillas para cerimica roja

Los dos tipos principales de esta arcilla se utilizan
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principalmente para la fabricacién de productos es-

tructurales.

La arcilla roja péra cerfmica estructural - ladri-
llos comunes, ladrillos cerimicos huecos y tejas -
corresponde a un tipo comfin y sus yacimientos ge-
neralmente no estin demarcados como depbsitos

mineros.

La arcilla para gres, revestimientos vitrificados,

‘es un material de muy buena calidad, de un punto

de vitrificacibén muy bajo y coloracibn excelente.

La cerimica instalada en Cipoletti es, a la vez la
propietaria de los yacimientos donde se suple de es-

ta materia prima.
Vollmenes

En el punto concerniente al tratamiento de la oferta
nacional se han volcado (Cuadro N°1y 2) las produc-
ciones de cada una de las provincias., Las cifras re
velan la modesta participacién del Neuquén, mante-

niéndose a Io larga del periodo considerado con vo-

lﬁm.e_z}gs_ que representan, en el mayor de los casos,

menos del 2% del fotal nacional,
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La recopilacibn de datos estadfsticos discrimina-
dos por tipos de arcillas se hizo practicamente ir.n-
posible. Esto se debe a que las estadisticas oficia-
les, {Direccién de Geologia y Minerfa), al computar
las series de produccién de arcillas plisticas, inclu
yen tanto las arcillas para cer&mica blanca como las
destinadas a cerfmica estructural. Por otro lado no
existen datos permenorizados sobre el destino final

. de lo producido.

De todos modos, conociendo estas limitaciones, se in
cluirin los volGmenes de acuerdo a la clasificacibn
oficial, a los efectos de contar con un panorama ge-

neral.

Arcillas plisticas.

Bajo esta denominacién, quedan incluidas tanto las
arcillas para cerimica blanca como aquellas desti-

nadas a cerfimica roja o estructural.

Las cifras consignadas en los cuadros N° 5 y 6
revelan la escasa importancia de la produccibn local

respecto del total nacional.

Desde 1967, los volimenes de lo producide raramen

te superan el 1% de la oferta nacional.
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En lo referente a arcillas plisticas para cerfmica
blanca, sblo son utilizadas para mezclas con otroé
tipos., o bien, cuando el producto final lo permite, co
mo en el caso de ciertos productos de vajilla esmal-
tada, loza hotelera, ciertos tipos de porcelanas cléc
tricas, azulejos, como materia prima final. La pro-
duceibn como ya se ha indicado, ha sido imposible

de discriminar para estj uso, pero, los sondeos de
mercado realizédo detei-minan una muy baja partici-

pacibn de este tipo en el grupo de plisticas (alrede-

dor del 20%).

Las arcillas destinadas a cerfmica roja son las que
mayor porcentaje aportan, aunque este no es el tipo
que posee las mejores posibilidades de desarrollo

en la Provincia, dado qué su incorporacibtn a los gran
des mercados de consumo se encuentra practicamen-

te impedida por el costo del flete.

Arcillas refractarias

En el cuadro N° 7 ‘se incorpora la produccibn nacio-
nal de arcilla refractaria discriminadas por provin-

cia.

fndudablemente este tipo de material es el que ha te-

nido un desarrollo considerable dentro de la produc-

% avre—— iy ——

v o i
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cibn de arcilla del Neuquén, manteniéndose, duran-

te toda la serie como segundo productor del pais.

La participacibn de la provincia en la oferta nacio-
nal se detalla en el cuadro N°8 » que indica la re-
levancia que adquiere dentro del total producido, re

gistrando cifras que superan, en muchos casos el

15%.

Es importante destacar que la DNEM incluye, en es-
te tipo de arcilla las dedicadas a materiales o piezas
refractarias en general sin contar otros usos que el

mercado impone a estas arcillas (caso Misud gue;

extrae arcilla que se considera técnicamente plisti-
ca-refractaria, con destino a la produccibn de Fe-
rrum), ello ocasiona lbégicas distorsiones entre la
informacibn estadistica y el verdadero estado del
mercado. Asf y todo, la reticencia, tanto de las fir
mas produ_ctor'a.s como de las consumidoras, a brin
dar la informacibn necesaria, ha imposibilitado el
reemplazo de esta informacién por una més adecua-

da a los fines de este estudio.
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Arcillas Varias

Bajo esta denominacidn, la Direccidén Nacional de Geo-
logfa y Mineria incluye el tipo de arcillas destinadas a

la industria del Cemento Portland.

El desarrollo de esta industria en la provincia ha incen-
tivado a partir de 1972 la produccibn de arcillas varias.
La participacibén de la provincia es baja, no alcanzando e

ningfin caso el 1% de lo producida en el pafs.

En los Cuadros N° 9 y N° 10 se detalla la evolucibn de
la produccidén nacional poxr provincia y la participacibn

relativa de cada una de ellas en el total,
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1.2.2.5.
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Evolucidn

. a. Arcillas Plasticas.

‘En lo que se refiere a las perspectivas del sector,

si nos remitimos al anilisis de los datos cuantita-
tivos, ellas son en general, ol‘atimista.s. En los gra-
ficos N° 1 y N°® 2, se ha volcado los valores corres
po;ldientes a la oferta nacional y provincial de Arci
llas Plisticas respectivamente, y se calculb, por

el método de minimos cuadrados, las rectas de ajus
te correspondientes, las resultantes explicitas son

las siguientes:

[}

Oferta Nacional Y 340.482,70 + 126.850,55 X

n

Oferta Neuquén Y ='8.711,77 + 267,01 X

Evidentemente, la oferta nacional crece més rapi-
damente que la Neuquina, por otro lado, el carfc-
ter del crecimiento es distinto en ambos casos,
mientras que la oferta nacional adquiere un creci-
miento mis o menos sostenido, en el caso de la ofer
ta neuquina no se verifica tal evolucidn, por el con-
trario, el crecimiento sefialado en la recta de ajus-
te, de aproximadamente el 3% anual, es el resulta-
do de una evolucidén sujeta a continuos movimientos
ciclicos irregulares que desvirtGan las cifras de es-

ta tendencia.
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b. Arcillas Refractarias

: Los graficos N* 3 y 4 resumen la evolucién
~de los volGmenes producidos a nivel nacional y pro-

‘vincial respectivamente.

“El ajuste, realizado por el método de minimos cua

“drados responde a las siguientes expresiones:
~Oferta Nacional Y =116.300,27 + 3.748,55 x
~Oferta Neuquén Y = 15.556,83 + 553,67 x

“Como se observa, en la comparacibn de ambos gri-
~“fjcos se puede verificar cierto paralelismo entre los
-comportamientos de ambas series, propiedad que
también se observa en los valores de; tendencia qué
'siguen pricticamente la misma tasa de crecimiento
--anual, de 3,22% a nivel nacional y 3,55% para la ofer
-ta de origen neuquino. En este caso se repiten las
irregularidades de los volfimenes tanto para la ofer-
ta nacional como en el caso de la provincial, aunque
‘menos acentuadamente que para las arcillas plasti-

€cas,

c. Arcillas Varias.

En el grifico N°5 se ha resumido la evolucibn
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anual de la producciﬁn nacional de arcillas varias, o

sea, las destinadas a la produccién de cemento.

Los primeros registros de produccibén referentes a la
provincia del Neuquén datan recién de 1972, lo que no
ha permitido el ajuste de los datos por tendencia his -

torica.

1.2.2,6, Perspectivas.

Los concepfos apuntados para la oferta nacional son
aplicables a la oferta provincial, esto es carencia de
‘Ela,nes de desarrollo de las empresas existentes y
escasé informacibn acerca del asentamiento de nue-

vas empresas productoras.

Sin embargo, como dato ilustrativo, se puede verifi-
car una gran elasticidad de oferta a los cambios en
la demanda, mAas afin si tenemos en cuenta que la ex-
traccibn se realiza por medio de métodos obsoletos
'y rudimentarios, ya que con relativamente pequefias
inversiones-se ampliarfa notablemente la ca.pa,cidz_a.d

de extraccidn.

Es por ello que las perspectivas de la oferta provincial

eI —
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se sujetan a las correspondientes de la demanda. Site-
nemos en cuenta que la demanda de arcillas neuquinas va
a evolucionar positivamente en los prdximos aiics, es de
esperar que algunas de las Empresas existentes cuenta
entre sus planes futuros la expansidn de su capacidad de

produccidn.



