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.1.1. EI1 Producto.

1.1.1. Caracteristicas,

Las bentonitas son arcillas plisticas originadas generalmente
pj por desvitrificacidén de "tobas volcinicas", alteradas por la ac
cibn de aguas alcalinas y la presencia conjunta de emanaciones

volcinicas (fluorhidricas y sulfurosas).

Su nombre proviene del lugar donde par primera vez se las en-
A0 contrd y fueron evaluadas sus propiedades técnicas en el afio

1888, en Fort-Benton, Wyoming, E.E.U.U.

Estas arcillas se hallan esencialmente compuestas por minera-
P les del grupo "montmorillonitico’, con algunas variaciones. Su
2L

composicién se ajusta a la siguiente f6rmula elemental:

| Al2 03. 4Si02. Hz O,

" De acuerdo a la misma, estarian constituidas exclusivamente
por alimina, silice y agua. En la naturaleza, dicha férmula
ideal no se manifiesta. Los anflisis de las bentonitas presen-

tan siempre cantidades variables de dxido de metales alcalinos

L

no que generalmente se trata de elementos componentes del mi

| mneral.

-

P Se trata de materiales blandos, de consistencia friable y uniuno
y

sos al tacto. El reducido tamafio y la forma de sus particulas

v alcalinos férreos. Estos 6xidos no constituyen impurezas si-

bt mp e amaAe
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constituyen el fundamento de sus aplicaciones; en especial de-
terminan sus propiedades de formar suspensiones coloidales,

geles y peliculas plasticas.

M4z del 50% de sus particulas constituyentes tienen un tamafio
inferior a 0,1 micrones; su gré.nulometria presenta fracciones
de tamafioc muy inferior al de las arcillas comunes. EI reduci-
do tamafio de particulas les confiere la propiedad de tener un
gran desarrollo superiicial. Su coloracibdn variable y poco acen
tuada, es generalmente amarilla, beige, pardo-verdosa o blan

quecina. Su peso especifico (en seco)oscila entre los limites de

2,7a 2,8y el aparente {(molido) entre 1,6 2 1,8.

‘Poseen la propiedad de hincharse considerablemente en agua,
constituyendo masas gelatinosas. Normalmente el mineral de
buena calidad se hincha en agua de 10 a 20 veces su volfimen; en

casos excepcionales esta relacibn llega a 30.

Debido a la pequeiiez ya indicada de sus particulas, la bentoni-

ta posee asociado un extraordinario desarrollo superficial, pro

piedad €sta que a su vez le confiere poder absorbente.

1.1.2, Usos y Egpecificaciones

s

a. Industria Petrolera,

La industria petrolera emplea bentonita en perforacion de po

zos petroliferos y sismogrificos.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES . , 7.-

Las especificaciones técnicas utilizadas por Y. P.F. parala

bentonita petrolera. son:

=

Material: B eﬁtonita Molida.

1. Especificacibn: material de origen natural, sin mejoradores.

Let. viscosimetro Fann a 600 r.p.m.: minimo 30
Viscosidad plastica minimo 5 cps
Punto de fluencia mfnimo 10 1b/ple®

méximo 50 1b/ple®

Pasante M70 (Iram 212

Lios ensayos de control se realizan de acuerdo a las normas APL

a) Tolerancia: sin tolerancias.

b} Toma de muestras: de acuerdo a las normas APIR,P. 10 - 8

L de enero de 1974,

b. Metalurgia.

Los usos metalQrgicos de la bentonita pueden agruparse en
los siguientes rubros.

b. 1. Arenas de moldeo:

Ias arenas para moldes de fundicibn son mezclas de arena

Filtrado API ' : - méximo 14.5 cc.
Impurezas ' maximo 2,5% en peso
Humedad ‘ méaximo 10%
Granulometria . Pasante M50 (Iram 300
C 100%) -

gty e e
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con arcillas patural es, o formuladas. Las esPecificaéioqes te_é
nicas exigen bentonitas sbdicas o sbdico-cilcicas de un buen In -
dice de hinché.miento, a r,esistenéia mécénica., alta resistencia

en verde (la correspondiente a la mezcla arena - agua - arcilla)‘
y aptitud refractaria. Las cantidades de bentonita empleadas en
tierras de moldeo dependen de las propiedades del producto em -
pleado, fundamentalmente de su hinchabilidad y resistencia en

verde y en seco, su incorporacibn varfa del 2 al 5% en peso re-

ferido a la arena.

L

- Las normas utilizadas por SOMISA para las bentonitas destina-

das a la preparacibn de arenas de moldeo son las siguientes:

Mineral: Bentonita sbdica, molida y envasada en bolsas de papel
de 50 Kg. de contenido, de 4/5 pliegos nuevos.
i Hinchamiento: En verde, en 'agua. destilada en probetas normales
de 100 cm3 de capacidad y con 2 g. de muestra de
bentonita: maximo 20.
Limite l{quide: minimo 525 se‘gﬁ.n especificaciones 13 'I‘ Steei
"Founders Society of Amenca

Alcalinidad: minimo 8, 2%,de una suspensibén de bentonita a,l 6, 25%

en agua destilada, con electrodo de vidrio.

Humedad:; minimo 6%, miximo 12% a 105° C.

-

v o4 T e pawws = 4

M g vt mg e A we
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Composicidon Quimica:

Si Oz 64,0 % Na2 O 2,5%

t * ) Fe2 O3 3,5 % K20 0,5%
Al2 03 21,0 % Varios 0,5%
S o - |
Mg O 2,5% Hj O 5,0% ..
b Ca O ' 0,5 % |
. éé Contenido de dxido de calcio: méximo 0, 7%

lTempera.tura_.-de fusidn: Igual o mayor a 1450° C.

Granulometria: Debe pasar por malla IRAM N°® 200

- Normas utilizadas por la industria metalGrgica: Bentonita paxa

fundicidn - IRAM ‘736.

Composicidn quimica: Si 02 55/60%
| Alz O3 17/22%

Fe2 O3 '77,5% (méax. )

G20 2,0% (méx. )

- Mg O | 2,0% (méx.)

Humedad: A convenir, aconsejandose no sea inferior al 6% y en

lo posible entre 11/13%.

Granulometria: Tamiz Iram _ Retenido méximo %
+ 100 M 0
+ 140 M 4

' ;
+ 200 M & ;

-200 M mis de 90
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Fineza: no menor de 180
Hinchamiento: en agua destilada 10 volGmenes minimos
PH: (suspensibn 6%) méximo 8,2

Pérdida por calcinacién: méximo 10%

'Resistencia a la composicibn con verde: maxima 5 Kg. /em2.

en arena tipo compuesta
de 2% + 0,1 de bentonita
¥ 2,5% + 0,1 de agua.

Inpurezas: maximo 2%.

b. 2. Aglomerante.

El uso de la bentonita como aglomerante de pellets de con
centrados de mineral de hierro finalmenté molido. La propbrcién
que ce agrega para este uso es muy baja (del 1 al 2%), asi y todo,
los importantes tonelajes involucrados de producto final hacen
que a este sector de demanda, se le a-signen importantes partici

paciones,

b. 3 Laubricante,

Es el uso que adquiere menor importancia de los correspon-
dientes a la industria metalﬁrgi_ca. En este.caso se usa bentoni-
ta con agregados especiales {grafito, grasas, etc.}, para lubri-

car trenes de laminacibn y trafilacibn en frio.

c. Industriz de la Construccidn

Las propiedades que interesan para este fin son su plastici-

dad, su fina granulometria, estabilidad quimica v comportamien
g q b2 % T
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to tixotrdpico, las aplicaciones son las siguientes.
P P

c.l. Impermeabilizacidén

Es utilizada para impermeabilizacidn de diques, canales,

tineles, sellado de fisuras, etc.

c. 2. Aditivo de cementos.

Su incorporacibn puede disminuir o evitar las pérdidas de
P P P

. ﬁ agua de los morteros.

c. 3. Agente de Compactacidn de grasas y suelos.

La bentonita es usada para awmnentar la compactacidn de

mezclas de grasas y arenas aluviales. Su incorporacidn varia

de 0,1 al 0, 5%.

c.4. Impermeabilizacidn.

Los geles de bentonita se incorporan en el seno de cuerpos
permeables para obturarlos, la obturacidn e impermeabilizacibn
resultante se utiliza en la construccidn de diques y canales y re-

paracibn de diques en construccibn,

c.5. Emulsiones asfilticas.

Las emulsiones asfalticas empleadas en la construccidn de
caminos son estabilizadas con la incorporacidn del 3 & 4% de

bentonita referido al asfalto (relacibn Asfalto/agua 1:1 y 2, 5:1).

6. 6. Tierras activadas.

¥l poder decolorante de las bentonitas es bajo pero puede

.\ : .
| ger activado con un tratamiento 4cido, pasindose a ur producto
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denominado tierra activada. La aptitud de activacibn estf rela-
cionada con su estructura y composicibén quimica por lo que no
todas las bentonitas son susceptibles de aceptar este proceso.

(S1 lo aceptan las bentonitas sbdicas).

El material resultante es utilizado para decolorar y depurar

aceites animales, vegetales y minerales,

-c. 7. Otras aplicaciones.

Las propiedades ya especificadas (viscosidad, impermea-
bilidad, gelifi'caci_én, etc.) son motivo de utilizacibn en varias
industrias, dentro de las que mércecen mencidn; fabricacida de
grasas lubricantes resistentes a la: temperamra ; aditivos en

pinturas para estabilizar los pigmentos en suspensibn, como es

pesantes en barnices, tintas, ceras de lustrar y aditivos en mol

deo y recubrimientos winflicos .. Son también utilizadas como

agentes portante en pesticidas; estabilizante y mejorados  de la
plasticidad en la cerimica, como aglomerante y soporte de es-
maltes cerimicos, decoloracibn de tintas en papeles de recupe

racidbn y como carga en cauchos, gomas y plisticos.

Productos Sustitutos.

En lo que se refiere a su utilizacibn en la perforacidn de pozos
petroliferos, la bentonita es usada fundamentalmente como adi

tivo. Su empleo en lodos de perforacién puede resultar mas o

menos. abundante en funcibn de las caracteristicas del suelo,
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el que puede hacer cambiar el significado de la incorporacibn de
este mineral, no constituyendo un fendmeno de sustitucibn. En ge

neral para este uso no admite sustitutos.

Donde s{ se puede operar alg{m fenbmeno de sustitucibn es en

el campd de las tierras filt‘ra_ntes donde concurren diferentes pro-
ductos con esta finalidad, (Tierras de dia.tomeas,- perlitas, car-
bén activad_o) los que sibien presentan usos especificos, por me-
dic de adaptaciones i:édnic_as pueden convertirse en producfos com

petitivos.

En lo referenfe 2l uso de bentonitas activadas la sustitucifn pox
otros materiales decolorantes en el caso de lubricantes ha sido
mis profunda en 1o_s Gltimos afios; en este mercado su utilizaciin
se ha restringido a otros usocos, en los que, dado el valor unitario
elevado de los prc;duf:tos gue se tratan, justifica el empleo de la
bentonita, tél es el caso de aceites comestibles, productos de

sintesis orglnicas y quimico farmacéuticos,
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1. 2.

La Oferta

1

.2,

1.

Oferta Nacional.

1,2,1.1, Localizacién de la produccibn

Los mis importantes depbsitos de bentonita se sitGan

en:

Mendoza: Es el centro productor mis importante, Sus

yacimientos se encuentran ubicados en la Precoxrdille-

.ra, en las zonas de Rambldn, Salagasta, Challao, Ca-

cheuta y Potrerillos (Departamento Las Heras y Lujan)

formando parte de sedimentos triisicos.
P

ILas minas en explotacibn son: La Florencia, Leliy

La Carolina, en el primero de los departamentos ci-

" tados, y Santa Elena, General Urquizi, General lLas

Heras, San Félix y La Elcha, en el segundo. En el de-
partamento de San Rafael se localiza la mina de¢ Mont-

morillonita L.a Estrechura.

- San Juan: Cuenta con diversos depbsitos correspondien

tes al Triisico y también al Terciario. Los mismos

se disponen igualmente en la Precordillera, en las zo-
nas de Ullun {(San Nicolas, El Capitin); Zonda (La Ben-
tonita, La Pocha, La Paquita, ete.}: Barreal (La Emi-
1lia, La -Chiéﬁa', La Cortadera)}; Retamito (Viviana, Don

Ricardo, etc.) E1 Morado (Don Enrique, Marta, etc.].
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También se registran depbsitos en Angualasto, Flores,

El Balde, etc.
Neuquen: Ver Oferta Provincial.

Chubut: Extensos yacimientos de material bentonftico,
impuro se hallan en Punta Peligro y Bahia Solano, en
las proximidades de Comodoro Rivadavia, los que co-

rresponden a terreros del Terciario inferior,
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1.2.1, 2, Caracteristicas.

La explotacibn de bentonitas en la Repfiblica Argentina

se ve fuertemente influenciado por la localizacibn de la
e ———

e

demanda, es asi{ como los centros extractivos tuvieron
como escepario las zonas de explotacibn petrolera; con
preferencia de aquellas 4reas que cuentan con mayor

experiencia minera.

Otros factores que son condicionantes del dinamismo

de la oferta del producto son: la magnitud de las reserl—
vas, la calidad, el ficil acceso la.' los medics de trans-
porte (en particular, el ferroviario),- puntos que se pro-

fundizarin en el tratamiento de la oferta provincial.
*

Si dividiéramos la produccibn nacional en dos zonas, se
clarifican lIos conceptos precedentes; mientras en la zo-
na Cordillerana de San Juan, Mendoza, Rjo Negro y
Neuquén, la produccibn ha tenido un comportamiento
dindmico, acorde con la actividad de perforacién petro-
lera, la produccibén de la zona costera en lo que corres-
ronde a la Provincia del Chubut presenta fluctuaciones

que se corresponden con las variaciones producidas en

la actividad petrolera.
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a) Estado Tecnolbgico en las distintas etapas de la pro-
duccibn,

Antes de adentrarse en las caracteristicas del proceso

productivo-de las bentonitas en la Argentina, es necesa-
rio definir los tres niveles tecnoldgicos que se han consi
derado para el andlisis. '

a. Primario: aquél en el que son usadas exclusivamente
herramientis manuales, en este tipo de explotacidn el mi

nerzal de comercializa en bruto.

b. Intermedio: explotaciones en las que se emplean herra
mientés que generan energia mecéanica, eléctriAca. o por.a_i_
 re comprimido, empleando en la extraccibn herramientas
nemﬁé.ticas u otras, este estadio se puede definir como ex

plotacibn semimecanizada.

¢. Avanzado: Cuando la explotacibn se realiza exclusiva- .
mente por medio de equipos modernos de ac:c:ionalm_igento
mechnico, aligual que las demés etapas del proceso pro-
ductivo.

Las etapas del procesc productivg y el grado de tecnolo-
gia alcanzado en cada una de ellas, se detalla a continua-

cibn:

—
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Extraccidn: se realiza tanto en forma mecanizada co-

mo manual,

Carga y Movimiento: en esta etapa prevalece la activi-

dad manual (66%) sobre la mecanizada.

Secado: el secado al ambiente representa el 44,4%, los
secaderos operan el 33, 3% del total mientras el resto

. _ (22, 3%) se procede por oreado en Canchamina.,

Molienda Primaria y Secundaria: representan el 72, 3%

del total, el resto del producto no sufre esta transfor-

macidon.

Embolsado: el trabajo manual representa el 11%, el
mecanizado el 50%, mientras el 39% restante se tras-

lada directamente a granel,

La importancia que adquiere el trabajo manual en la ex
plotacidon se debe fundamentalmente a-la escala de las
explotaciones que no justifican, en la mayoria de los

- casos, componentes: considerables de activos fijos.

Es asi como se puede corroborar la propiedad de elas
ticidad en el lado de la oferta, al menos en el corto pla
zo; propiedad que se acentfla si consideramos que, dado

el actual estado de las explotaciones, “p‘equeﬁos" flujos
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de imversiones en equipos provocarian un efecto multi-

plicador en la produccidn.

Reservas: La cuantificacidén y verificacibn de las re-
servas es uno de los elementos primordiales para de-
terminar las perspectivas que ofrece la explotacidn de

los productos minerales.

En lo referido a este punto, la informacidn existente

es escasa, la volcada corresponde a un estudio reali-

zado por "Consultores del Plai@j:.(%muuc émmgﬁ{:’)

- Como se observa en el Cvadro N° 1 , la informacidn
existente no es completa imposibilitando la adecuada
evaluacibén de las reservas. De un total de 8 millones
de toneladas sblo el 11% son "medidas', mientras la

mayor cantidad corresponde a reservas inferidas,

Asi y todo, tor.nando como referencia las reservas me-
didas e in&icadas vy dada la relacibn Reservas/Prod;lc—
cibn del Gltimo afio, se comprueba que, de ne mediar
situaciones extraordinarias, los requerimientos loca
les estin asegurados a largo plazo, considerando inclu

so un buen remanente exportable.

¢ e e r——————— ——

JRp—
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1.2.1.3, Volimenes

El Cuadro N°® 2 detalla iosvolﬁmenes producidos

discriminados por'provincia.. Los centros producti
vos mhs importantes se encuentran en San Juan,

Rio Negro, Neuquén y Mendoza; quedando ruelega.—

, do Chubut a producciones gue, en 1976 alcanzan
apenas el 1% del total nacional, la escasa in‘:por-
tancia de esta provincia se aebe, como ya se¢ ha
inciicado a los vaivenes que ha sufrido la explotacida
petrolera; contrastando con la dinfimica actividad
en la regién cordillerana. El anilisis de la distei- -
bucibn de la produccidn por zonas deja en claro es-

te concepto.

Como se puede apreciar la provincia de Chubut ha
perdido importancia relativa con el transcurrir de

la ltima década.
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PRODUCCION DE BENTONITAS EN LA REPUBLICA ARGEN-_
TINA, PARTICTPACION POCRCENTUAL POR PROVINCIAS ¥ :

POR ZONAS - 1976.

a2

Provincia ] 1966% 1976% i
Mendoza 27,67 21,70

Neuquen 6.96 12,09

Rio Negro 15,85 22,62

San Juan 36. 80 ‘ 42,45

Zona Cordillerana : 87. 28 98.86
Chubut 12. 72 1.14

Zona Costa Atlantica 12,72 . 1.14

FUENTE: Estadistica Minera de la Repfblica Argentina.
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1.2.1.4, Evolucibn y Perspectivas

La serie de produccidn nacional, cbnsignada en
el Cuadro N° .2, ha observado un comportamien-
to creciente a lo largo de todo el periodo conside-
rado, como ya se ha expresado, este dinamismo
ha cor’respondido a las provincias de la regibn
cordillerana, en contraposicibn con la declinacibn

tanto absoluta como relativa de la Provincia del

Chubut.

Para visualizar mis claramente el desarrolle de
los volimenes producidos se¢ ha procedide al cileu
lo de promedios trienales que anulan los escasos

desfasajes en la serie,
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27. - -

Como se observa el crecimiento ha sido sostenido du1;_an
te el periodo considerado, las razones se encuentran en
la creciente actividad petrolera en la regidn cordillera-

na.

La Provincia productora més importante es San Juan, se |
guida por Mendoza y Rio Negro. La provincia del Neu-
quén ha tenido una participacibn relativa creciente con

el correr de la presente década, mientras la de Méndo--
za ha queciado estancada en los volimenes producidos en

1971 (pico de la serie para esta provincia).

Las perspectivas de la produccién de bentonita, atenién
dose a la informacidn brindada por la tendencia histbri-
ca, son de un aumento constante en la produccibn, au-
mento que se ubica en el orden del 27 % anual, lo que
implica reconocer la constancia; de una serie de varia-
bles que pueden influir tanto positiva como negativamen

te sobre la produccibn, las que, por su grado de aleato

riedad son de diffcil tratamiento.

La Recta de ajuste ha sido calculada por el método de
minimos cuadrados, su formulacidn explicita es la si-
guiente:

Y = 36,918 + 9773,78 X
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1. 2. 2. Oferta Provincial

1.2.2.1. Localizacidn de la Produccidn

Localiza;:ién y caracteristicas de los principales yaci-
mientos:

Lilli. Este yacimiento conocido también como cerro Ban 7
dera, se halla situado al este de ia localidad de Zapala,

en el departamento hombnimo.

E1l banco bentonftico, homogénec y de posicibn horizon-
tal, sobreyace a un hanco areniscoso y tiene por cubier
ta 5 m. entre areniscas grises, friables, y también ro-

jizas, con lentes arcillosos.
J

La arcilla bentonitica aprovechable, algo ésfera al tac-
to, es de colox gris con tono verdoso, en parte tefiida
por hidrbxidos de hierro. Su componente principal es
la montmori-llonita, con restos de cuarzo, feldespato,

6xidos de hierro y litoclastos.

Julio René. Esta mina se halla ubicada 40 kms. al este
sudeste de Zapala, en el departamento del mismo nom-

bre.

El principal componente de la bentonita de este yacimien

to, es la montmorillonita, acompaiiada de impurexzas
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constituidas por cuarzo, restos de feldespatos, &xidos

de hierro y yeso.

La Reservada - 5 de Octubre y Dr. Clerici.

A 4 kms,- aproximadamente al sur de la mina Julio René
- sé encuentran situadas las tres canteras del epigrafe,
sié:_ldp La Reservada, la de mayor significacién. El ban
. _ co bentonftico, de posicibdn horizontal y 'de una potencia
de 2-3 m. esti comstituido por un material homogéneo,
4spero al tacto, de color gris verdoso, en parte tefiido

por hidrbxidos de hierro.’

Victoria. Dista 3 kms. al sur de la mina "La Reserva-
da'. El material bentonitico que se explota, de una po-
tencia de 2,5-3 m. presen{;‘a lasmismas caracteristi-

cas al de La Reservada y otras minas existentes en el -
fdrea, sibien el yeso en capitas o venillas se presentan

en menor proporcibn que en aquéllas.

Mario Luis. Esta mina se emplaza 4 kms., en linea rec

ta, al este de Lili , en el departamento Zapala.

La parte superior del banco bentonitico, de unos 2 m.de
espesor, es de color pardo grisiceo y registra en su
masa, material grueso (arenosc). Hacia aba_.jo continfa
como material arcilloso, bentonitico, gris verdoso, vi

sible en el corte de cantera en un metro de potencia.
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La produccidn de bentonita ha ido adquiriendo una gra;n
importancia en la mineria de la provincia, debido prin
cipalmente a la fuerte demanda de dicho prdducto por
parte de Y. P. F. para su'utilizacié en inyecciones en po

zos petroliferos.

Cabe destacar que el material de Afielo, puede conside-
. rarse de una calidad excepcional y combpararse ccn laben
tonita de Wyoming 5. A.reconocida como la mejor del

nmundo.

1.2.2. 2. Caracteristicas.

El primer embarque ferroviario de bentonita del Neuquén -
data del afio 1943, en Ja esfacibn Zapala, los dos afios si
guientes (1949-1945) no repistran cifras de produccién,

las que comienzan a aparecer en 1946 respondiendo al
desgubrimiento y explotacién de los yacimientos del

Departamento de Afielo.

De allf en mAs la produccidn ha ido adquiriendo.'impor- :

tancia hasta convertirse en relevante a nivel nacional.

Los temas referentes a las caracteristicas de las explo
taciones minero-indusiriales de bentonita y sus limita-

ciones son las comunes a todos los productos,
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Los problemas de transporte, financiacibn, tecnifica-
cibn, empleo de mano de obra, etc. se reiteran en lo
referente a este mineral, los métodos de explotacibn

son en general rudimentarios y los equipos anticuados.

En la actualidad no existen perspectivas de mejoramien
to de tales caracteristicas, dado que se carcece de pro-
yectos que puedan considerarse importantes en cuanto
al cambio en los niveles y condiciones de e‘xplotac.ién

de las bentonitas neuquinas.

Todas estas dificultades y falencias ayudan a la forma-
cidn de lo que podriamos llamar "explotaciones minero-.
industriales desintegradas', esto merece una breve dis-

gresidn.

Como ya se habia sefialado, de la exiraccitn de la bento-
nita a su venta., existen dos etapas que deben cumplirse

con el fin de convertir el producto en mercancia; ellas
iy

son fundamentalmente, de secado y de molienda, Es en
nmm = o

esta segunda etapa, la molienda, donde se presentan lds
ma.yofes distorgiones en la estructura de la produccidn
minera, tanto de la provincia como del resto del pais,
En ella, existen produciores (propietarios de minasj
que no disponen de plantas de molienda, teniendo que

vender el mineral extraido a propietarios de molinos
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1.

Z.

que son los encargados de continuar el proceso {embol
sado y venta), recibiendo por lo tanto la mayor parte

del beneficio.

Paralelamente, existen molineros no productores (o

sea, que no tienen minas) y que, por lo tanto, su desa

rrollo queda sujeto a las posibilidades de comprar el
Y

mineral.

Por {iltimo, sc encuentran pocas firmas productoras
gue 5¢ hallan 7 integradas "verticalmente', es de-
cir que disponen de la mina y de molienda. son éstas

las que estan en condiciones mis ventajosas.

. Usos

Las bentonitas neuquinas tienen su ubicacibn principal
en la actividad petrolera y la industria‘metalﬁrgica; en
menor magnitud se destina a la industria de la pintura.
Ensayos técnicos realizados por "Consultora del Plata’
Deana Emmet S. R. 1. " en "Estudio para la explotacibén
de materiales arcillosos” C.F.L concluye que la explo
tacifn selectiva de los horizontes permite obtener um
producto que satisface las exigencias del mercado loecal;
la calidad del material procesado en molinos es suscep
tible de superar sensiblemente el materijal original de

mina.
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1.2,2.4.

Por lo tanto, aunque la oferta del producto local se des
tine esencialmente a la actividad petrolera y a la indus
tria metallirgica, se puede considerar, en base a las

condiciones técnicas del producto a todo el mercado co

mo'potencial'. .

Vollmeénes - Evolucidn y perspectivas.

La produccidn local de bentonitas se resume en el cua-

dro N°® 3. ’

La ya mencionada dinarizacidn de la actividad petrole
4 N . .

ra, ha provocado una importante reactivacidn de la

oferta de bentonitas en la provincia, la que a su vez, ha

sido la que dib respuesia mis pronunciada a tales incen

tivos. Como se observa en el grifico, la participacidn

del Neuquén adquiere relevancia a partir de 1970, en el

que practicamente duplica su participacidn relativa.

En lo referente a las perspectivas del sector,. los em-
presarios mineros no cuentan con planes de expansidn .
futuros, no previéndose, por otro lade, la incorpora-

cibn de nuevos productores.

A partir de este dato se puede concluir que las varia-
bles que van a incidir en la oferta serin las mismas

que han actuado hasta el presente; dentro de las varia-
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bles exbgenas mis importantes se destaca la evolucibn
de la demanda efectiva, la que sin duda es la principal

responsable del comportamiento de la produccibn.

Las caracteristicas de la oferta, dentro de las que se
destaca la primitividad de los sistermas de produccibn
E
hacen que, como ya se ha indicado, la produccibn pue
da incrementarse sensiblemente ante el flujo de '"pe-
J p
queiias inversiones'" en capital, lo que confiere a la
oferta una gran elasticidad a los cambios er la deman-

da.,
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CUADRO N° 3

PRODUCCION DE BENTONITAS EN LA PROVINCIA DEL

NEUQUEN
Afio : Toneladas
1966 - . 2.962
1967 2.588
1968 | 4,126
1969 . ' 4,622
1970 - ' 11. 345
1971 ' 11, 160
1972 : ' 20.919
1973 ’ | 22.627
1974 - 26.774
1975 | | 32,711
1976 . _ 16.001

FUENTE: Direccibén Nacional de Economia Minera. _
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GRAFICO N° 3
BENTONITA
~ PARTICIPACION DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
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-1.3. La Demanda,

1.3.1. Localizacidn

. Mercado local.

L.a bentonita cuenta con un impertante mercado local.
El correspondiente a la actividad petrolera que se de-

sarrolla eh 1la »ona,

Mercado Extraprovincial

El mercado extraprovincial es la fuente de demanda
que concentra el consumo en los demis usos '"no pe-
troleros' esto es, industria metallirgica, industria

quimica.

Los centros consumidores se ubican en las zonas de
mayor desarrollo del pais: Buenos Aires, Litoraly

Cbrdoba,
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1.3.2,

Caracteristicas

Las principales caracteristicas de los sectores demandantes
se han volcado, por un lado en el punto 1.1.1. o sea, en el tra
tamiento de las caracteristicas y usos del producto,tratindose

alli de las especificaciones y normas a que esti sujeta la ben-

tonita en el mercado nacional.

Por otro lado, conjuntamente con el anilisis de la estructura
de comercializacién se deben volcar, para su global concep -
cibn las caracteristicas més destacables de la demanda, perlo

tanto, y con el fin d2 no resultar reiterativos sc omite, en eg-

_te punto el anfilisis de las caracteristicas,

yolﬁmenes _

Las dificultades en la medicidn de la variacidn de existencia
han provecado que se considere el cileculo del consumo aparen
te Como indicador de la evolucidn de la demanda. Ei cusdro N°

4 indica el resultado obtenido.

El consumoc aparente de bentonita queda practicamente defini-

do por la produccién nacional y la exportacién, dados los irre
levantes volimenes que presenta la importacibn a lo largo de

todo el periodo considerado.

El incrementoe ha sido cé:-nsidcrable, de 35.861,3.Tn. en 1965
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pasd a 126,006,7 Tn. en 1976, lo que significa un crecimiento
del 251, 1%; mostrando una tendencia sostenida.con la sola ex-
cepcidn del afio 1972, en el que se registra un pico en el consu

mo interno gue se refleja en la evolucibn del consumo aparente.

Il caracter sostenido del crecimiento de la serie esti determi
nado por el consumo interno que ha evolucionado positivamente

en casi todos log afios,

Las exportaciones, sujetas a los vaivencs en la politica exte-
rior (aranceles aduaneros’; tipo de cambic) y a las variaciones
en las mismas fuentes demand_a‘,ntes, haa carecido de un compor
tamiento homogéneo, especialmente en los Gltimos afios. Otro
problema que se presenta cn el lado de las cxportaciones es la
falta de uniformidad en el producto que hace que se gancn ¥
pierdan mercados en el corto plazo, lo gque evidentemente re-

presenta en los vollunenes exportados.

Por su parte, el citado crecimiento del consumo interno se ha
debido, especialmente en 10§ {iltimos afios, al mayor dinamis- ‘
mo de la actividad petrolera y al crecimiento sostenido de€ la in
dustria siderfirgica, especialmente la provecdora de la industria
automotriz , variable que, a partir de 1977 juega, aparentemente

un papel inverso, dada la considerable retraccibn del scector.
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Estructura de la Demanda interna.

La demanda interna de bentonitas, discriminada por destino in-
dustrial muestra en la presente década transformaciones més o
menos importantes esencialmente en sus destinos principales,

esto es petrdleo, fundiciones y productos quimicos.

Un anilisis detallado del comportamiento por sector de deman-

N da, muestra méas claramente la transformacibn operada.

a. Actividad petrolera.

l.a actividad petrolera se ha constituido en una de las més impox
tanies consumidoras de bentcnita. Sin embargo, con ¢l correr
de la presente década fuc perdiendo importancia relativa, para
constituirse en una consumidora de segundo ordzn. Cca el fin
~de clarvificar la situacidn se ha precedido a comparar Jos consu
mos correspondientes a 1968 v 1976, mientras en 1968 sc consu
maron 20.091 Tn. de bentonita para perforacidn de puzos petre-
1iferos (1), en 1976 se consumiecron alrededer de 23,000 Tn., lo

que implica un crecimiento del 14. 48 %, mientras el consume

internc crecid en 154, 23%.

b. Tierwas activadas,

Las tierras activadas son bentonitas o arcillas, tratadas con ci

do sulfGrico en forma de polvo blance y cremoso; como ya se in-

(1) Arcillas v Bentonitas. Pcia.del Neuquen. Marzo 1971,
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dicd se las utilizd, en general para decoloracidtn de liquidos vy,
en particular en la recuperacidn de aceites lubl'i.éantes, fabri-
cacibn de grasas comestibles, refinacion de sebos para la in-
dustria jabonera y refinacidn de aceites vegetales. Estos usos
han consumni “ca.ntidades que se consignan en el cuadro siguien
te:

CUADRO N® 5

CONSUMO APARENTE DE TIERRAS ACTIVADAS DECOLORANTES

Afio | _ Toneladas
1966 1.800
1967 2.040
1968 2. 600
1969 - 2.800
1970 - 3. 050
1971 3.201
1972 , 4,140
1973 4,000
1974 3,793
1975 4,108
. | 1974 4.016
1977 4,310

FUENTE: Perfiles de la Industria Quimica.-
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Gomo se puede apreciar, el consumo de bentonitas para cste
usc ha tenido un comportamiento creciente a lo largo del pe-

riodo considerado ». 1llegando a las 4310. Tn. en 1977,

La demanda futura podra crecer a un ritmo mayor, en la me-
dida en que se produzca una intensificacibn en la actividad in-
dustrial usuaria. Las espectativas son buenas, la oferta cuen

ta con una capacidad de produccibtn de 6. 240 Tn. anuales, lo

que asegura un fluido abastecimiento.

Los principales productores de arcillas activadas decoloran-
tes se encuentran en la Provincia de Buenos Aires. ellas son:
- Carimar 5. A. - Cnel Martiniano Chilavert Prov. de Bs. As. )

- Terradec S. A, - San Justo - Pcia. de Buenos Aires.

La estructura del Consumo de estas tierras en el afio 1977, es

la siguiente:

- Industria Jabonera 30%
- Grasas Comestibles 30%
- Refinacidén de aceites vegetales 30%
- Parafina ] _5%
- Varios 5%

c. Industria Metaltirgica.

El permanente crecimiento de esta industria ha provocado que
se convierta en uno de los mis importantes usunarios de este

mineral.
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1.3.4. Origenes de los Productos Demandados.

Las producciones correspondientes a la regidn cordillerana,
abastécen por un lado la actividad petrolera zonal y por otro

a las actividades consumidoras extraprovinciales, por lo tan
to, estas provincias son las encargadas de abastecer las nece
sidades de las industrias metalirgica 'y quimica, dividiéndose
el mercado de acuerdo a la importancia relativa de sus produc
ciones. Por el contrario la provincia de Chubut abastece Gnica
mente a la actividad petrolera local no llegande a otros merca

dos consumidores,

En lo que se refiere a expertaciones, el .CJl‘i.gen de los produc-
tos no se ha podido determinar, dado la falté de discrimina-~
cibdn de las cifras oficiales y el hermetismo de los producto -
res. Sin embargo se puede concluivr que todas la,_s provincias
del area cordillerana tienen participacifn, verificindose ven
tajas relativas de la Prov. del Neugquén para las exportacio-

nes a Chile, en virtud de los menores costos de transporte.

Satisfaccitn de la Demanda.

Los requerimientos actuales del mineral quedan plenamente
satisfechos por la minexrfa nacional, quedando cormo ya se in-

dicd buen remanente exportable.
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Las primitivas técnicas utilizadas, tanto en la extraccibn como
en la industrializacidén hacen que, como ocurre con la rna.yorla.
de -lo-s minerales en nuesiro pafs, existe una oferta sumamen-
te eldstica a las variaciones de la demanda, dudo que pequeiios
flujos de capital repercutirian con efecto multiplicador sobre

la capacidad de produccidn existente.

Las escasas importaciones registradas corresponden a bentoni
tas que sc destinan a usos muy especificos en cuanto & exigen-

cias tbenicas, en la industria quimica.

En lo que sc refiere a las resexvas de mineral, se han considg
rado solo las "medidas' e "indicadas", que liegan & poco mis
de 3.000.000 Tn. {incluyendo las "inferidas" Ilegarian a -
8.159.000 Tn.) lo que supone la escasa probabilidad de un ex-

trangulamientc por un lapso no meénor de 10 afios.

Todos estos factores hacen que se defina una oferta suficiente a
los requerimientos nacionales, con buenas perspectivas en lo

referente a capacidad exportable.

Proyeccidn de la Demanda.

La proyeccibn de la demanda de bentonita se ha realizado por
medio de la extrapolacién de la tendencia histdrica de las ci-
fras correspondientes al consumo aparente de bentonitas en la

Repliblica Argentina, el que responde a la siguiente ecuacion
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de la recta.:

Y = 33.165,64 + 9.254,81 X

De acuerdo al método expuesto, el resultado es el que se expli

cita a continuacidn:

Afio Demanda Futura
1979 | 153.478,17
. 1980 162. 732,98
1981 171.987,79
1982 181. 242,60

1983 190. 497,41

L1 hecho de que los sectores de dermanda con que la bentonita

1.

esti asociada (petréleo, metalfivgica) se encuentran Intimarner
te relacionados con el sistema econbmice como un todo, revali
da las cifras inferidas por el método de extrapolacibdn, dado que

en la evolucidn de tales industrias no son previsibles grandes

variaciones, es de esperar una armdnica evoluoidn.

El Goico elemento distorsionante de los conceptos precedentes .

lo constituye la retraccibn en la industria automotriz.

Sin embargo, el dinamismo de otros sectores, demostrado en
los planes de expansibn de las empresas correspondientes a la
industria metalirgica podria compensar la probable baja futura

da la industria automotriz.

En lo que s¢ refiere a la actividad petrolera, sibien se espera
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un descenso en el 20% de los planes de perforacibn de Y. P.F.,
como sc ha explicado precedentemente, el consumo de bentoni-
tas para esie uso no €8 directamente proporcional a la perfora-
cibn, incidiendo en mayor porcentaje obras variables, por lo

que se pucde esperar al menos la constancia del consumo para

este uso.

Su utilizacibn en la industria quimica como tierra decolorante ,
ha tenido como guedd demosirado una tcndenc.ia crecieatc ubican
dose a partir de 1974 en volfumenes superiores a las %1:000 Tns.,
1o que hace prever que se mantengan las actuales tendencias del

mercado para este uso.

Diferente pancrama se mazifiesta en el mercado internacional,
donde los incentivos a la exportacibn provocarian un importante

aumento en la demanda total.
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1.4. Comercializacidn

1.4,1, Caracteristicas.

b l 1.4.1.1. Apn&lisis estructural.

A. Concentracibn de los productores.

Las firmas productoras mis importantes realizan apro-
ximadarnente el 80% del total de las ventas de beutoni-

tas en ¢l pals. Las firmas participantes son:

Neuquén: Compaiifa Minera del Lago
Geberovich Hnos.

C. Shur o

Comodoro Rivadsvia: Indus S, A,

Mendoza:; Bobillo

La Elcha

San Juan: Socawvon

Hidrottecnica
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Las empresas citédas cuentan con plantas de molienda,
alguna de ellas de concentracidn, lo que les facilita la
- introduccidén del producto en el mercado, integrandese
verticalmente ; o sea constituyendo una unidad produc-
tiva donde se conjugan la extraccién y elaboracién del

mineral, con la consiguiente comercializacibn.

El resto dé la oferia queda desperdigada en una serie de
pequefics mineros, la mayoria de lcs cuales no cuentan
con plantas de molienda, Io que les dificulta. la introduc-
cibn directa del productor al mercado, veandiendo a los

grandes productores mineros, quienes se encargan de la

molienda y commcrcializacibn,

A pesar de la libre concurrencia en el lado de la oferta
existe una tendencia creciente a la concentracidn de las
actividades relacionadas con la comercializaciénl, 1;:5
factores que han aum entédo la concentracitn son e¢sencial

Mmente;
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Factores de orden tecnolbgico: las c;ada,r vez m4is ri-
gurosas exigencias de los consumidores hacen nece
sarios qu;a las empresas ofere:;:tes cuenten con las
condiciones minimas lﬁa.ra. lanzar al mercado un pro
ducto homogéneo y de calidad aceptable, lo que im-
plica contar con la infraestructura necesaria para

ello.

Powr otro lado, la meolienda, que queda restringida a
unos pocos productores es determinante en el proce

so de comercializacibn.

Factores de orden financiero: las dificultades finan

cieras con que se enfrentan los pequefios producio -

res mineros noe perrﬁiten en muchos éasas, ¢l plan-
teo de nuevos procesos de industrializacitn del mi-
‘meral, lo cual, junto con las restricciones tecnolégi
cas existente cierra el ¢ircule para la entrada en

competencia con posibilidades econbmicas.

Factores relacionados con la promocibn de ventas y
politicas de comercializacibén: Pocas son las empre-
sas mineras gue cuentan con oficinas de venta en los
centros de consumo mis importantes, esto confierc
una situacién‘distérsionante del mercado, dado que

son sblo estas empresas las que tienen la posibili-
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dad de argwmentar una politica de ventas, por este
4 P

medio se convierten en acopiadores del material

proveniente de pequeiios mineros que encuentran

cerrados los canales de comercializacibn.

B. Concentracibn de los compradores.

El grado de concentracidon de las industrias con-

R surmidoras se trata discriminado por rubro industrial.

Actividad petrolera:
E]l consumidor principal lo constituye Yacimientos
Peatroliferos Fiscales, gquedando en sz2gando plano

las empresas contratistas, citadas en el Anexo L

Fundiciba:
El grado‘de atomizacibén en la demanda de bentoni-
tas para fundicidn es mucho mayor que en el caso de
la actividad petrolera. Son numerosas las empresas
que adquieren mineral con este fin, las “méis impor
tantes son SOMISA, Altos Hornos Zapla, Dalmine
Siderca, Gurmendi S.A.; Santa Rosa S. A., la Cantd
brica S. A., Cura Hnos., Tamet 5. A., Aciundar 5. A,
Propilsora Sider@irgica, las que adquieren el 60% de

la bentonita para este destino,

Industria Quimica:

La escasa importancia de esta utilizacibn exime de
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1.4.1.2.

comentarios bastando el listado indicado en el Anexo

I

C. Diferenciacidn del Producto.

La actividad petrclera exige un producio homogé-
neo, no as? la industria metalfirgica donde se mani-
fiesta mayor diferenciacibn de acuerdo a Ias especi-

ficaciones de cada empresa usuaria.

D. Tatroduccidn de nuevos vendedorcs en el mercado.

Lz libre eutrada al mercado estd supeditada esen
cialmente, a problermas de calidad: las crecientes exi
gencias de los consumidores hacen cada ven mis im-
prescindibie una infraestructura adecuada; laborato-
rios fisico-quimicosy plantas de concentracidn facili
tarian el acéeso a las fuentes de consurno. La intro-
duccibn de un competidor en tales condiciones redun
daria en importantes ventajas comparativas si se tie
ne em cuenta el precario tratamiento industrial del

mineral.

Conducta del Mercado.

Determinacibn de vollmenes de venta y del precio.

Las adquisiciones mis importantes se efecthan por
licitacibn pliblica y privada, concurso de precios o

compras directas, en menor medida.
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Los pedidos de cotizacidn vienen generalmente acom-

pafiados por pliegos de especificaciones técnicas las

formas de pago y ¢l modo y lugar de entrega. En los

¢iod, anticipando los requerimientios anuvales del

casos en que se concretan operaciones anuales, el

precio queda sujeto a fHrmulas de reajuste.

En el caso de la industria petrolera, Y.P,F. efectha

las compras por licitacibn plblica, concurso de pre-

Al

ni-

neral, la licitacidn incluye especificaciones de cali-
dad, cotizacibn (la que esti sujeta a un estudio técni-

co econbmico, per medic del mbdulo PRECIC / REN

~DIMIENTO +,pago, Iugar de entrega y periodo de las

entregas (mensuales)

Este modo de comercializacidn hace que el precio es-
té sujeto, en muchos casos al poder de negociacidn de

las partes afectadas en las licitaciones,

En el caso de las compras directas, el precio estd re-
gido por el precio vigente en el mercado, el que a su
vez, én la maypria de las veces es negociado en las

licitaciones.

+ - Se llama rendimiento a la relacibn Barriles por To
nelada-o sea la medicién de la propiedad de hinchamiéh-
to. -
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Modalidad de precios.

Las compras directas se efec:tﬁap al contado en ori-
gen o destino; documentado a 90 - 180 dias, esta
modalidad es la menos usual. Los descuentos por
pago al contado dependen de la situacidn coyuntural
del proveedor, generalmente Ias rebajas {cuando

existen son del orden del 10% .
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1.4.1.3. Anilisis funcional

- CANALES DE COMERCIALIZACION -
El esquema de comercializacibn de bentonita I‘OSPO.D-

de al grifico siguiente:

Pz?owc_@f, | 3

Rtroteo. 9,
Fhrepcd 1cion S0

s
A oy oy s F o/
L Querrzece . Foy, velroko:JoZ,

Fondician: e85
TQuimice: 2005

DISTRIBUDOR,

Consurinog FinaL. ]

Fundicion 125
Quimica: 40%,
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Aunque en el esquema ]_Slanteado, las distintas eta-
pas del recorrido del bien desde el productorhasta
el consumidor final, aparezcan como clarament.e di
ferenciadas, en la realidad este planfeo resulta un
tanto simplista, con el fin de acercarse a la verda-
dera situacidon por la que atraviesa la comercializ_e_l_
cibn de bentonita, se ha procedido a la explicitacibn
de cada uno de los circuitos fijados en el cuadzro pre

cedente.

1. - Circuito corto.

Es el que corresponde a la vinculacibn Productor -
Consumidor final. La industria del peirdlec se abas
tece cusi totalmente por este medio, dadas las mo-
dalidades de compras anteriormente expresada, la
fundicidn opera mas o menos el 50% por este canal,

mientras la quimica Io hace en menor medida.

Este modo de operacidn es el correspondiente a
aqucllos productores mineros que cuentan con una
. -~ > -’ .
organizacibén vertical en su produccidon, es decir
el que esti en condiciones de lanzar el producto en

su forma comerciable {molido v embolsado).

2 y 3. - Circuitos largos.

Estos circuitos son dificiles de identificar en la rea
lidad, dada la serie de interrelaciones gue se dan

entre productor-consurnidor; consumidor-distribui-
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dor, en las que en muchos casos Se confunden en

una sola organizacibn los diferentes roles.

Circuito 2. Productor - Productor -~ Consumidor.

Como ge ha aclarado anteric;rmente, existen una
serie de pequefios producfores minerocs gue no cuenr
tan con una planta de molienda, reguisito indispen-
cable para que el producto se pres ente en el merca
do. Esta situacibn hace qué, las mismas mpresas
mineras que estin en condiciones de industrializax
el mineral aguailos qﬁe curnplen ¢l circuito
corto de comerzcializacibn) actlien como demandan
te para el pequeiio minero, quedando a cargo del
propietario de la molienda la venta al consumidow
final, recibiendo la mayor participacibn en el pre=

cico final.

Por esie medio se vende el 10% de mineral a la in-
dustria petrolera, el 25% a fundicicres y el 30% a

la industria quimica.

Circuito 3.

Este circuito se implementa por dos fucntes de dis
tinto caracter; una que podriamos definir como el
distribuidor propiamente dicho y la otra como el

consumidor-distribuidor.
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1.

4.

2.

Precios.

Distribuidor:

A este tipo de agentes le corresponde gran parte

de la comercializacidn realizada por este circui-

to, se trata dc¢ acopiadorcs que cuentan con una
organizacibn comercial que capte al consumider
final. Posee oficinas de ventas y depbsitos en los
centros de mayor consume, la bentonita se sitlla
dentro de un grupo de productos mineros,
Consumidor - Distribuidexr.

Grandes consumidores, actlan tambi®én como aco-
piadores vendiendo Iuego el producto cuando el pre

cio lo dicte convenienie.

Entre una y otra forma de distribucidn se comer-
cializa el 25% del mineral destinado a fundiciones

v €l 40% a la industria quimica.

Aclaracidn: Los porcentajes que se han ubicado en
cada uno de los circuitos responden a las indaga-
ciones que. se han efectuado, tanto en organismos
oficiales (Banade, Dec. Nac. de Economia Mincra)
como en empresas privadas, constituyendo en tal

sentido meras cifras indicativas.

Las bentonitas provenientes de las distintas provincias producto-
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ras tienen, de acuerdo a la calidad vy destino industrial, precios

muy variables.

En cl cuadro siguiente se detalla la cotizacidn de las bentonitas

discriminada por provincia de origen.

CUADRO N° 6

COTIZACIONES DE LAS BENTONITAS DE PRODUCCION NA -

CIONAL.

Calidad ‘ Lugar de

Ley Procedencia Cotizzacidn Unidad Precio Set. 78
Malla
200 Rio Negro s/v.origen T 38. 000
Malla , . -
150/180 Mendoza s/v.origen T 533,000
Com&n San Juan : s/v.origen T 22,000
ComGn Rio Negro s/v. crigen T 22,000
Malla .
200 San Jran s/v.origen T 38. 000
Comfin M endoza s/v. origen T 22,000
Comfn Chubut s/c. cantera T 22,000
malla :
1507150 Neuquen _Sjv. origen T 33.000
Malla
300 Mendoza _ s/dep. Bs. As. T 96.000

FUELNTE: Revista "Mineria"
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Como se puede observar, el precio varfa estrictamente de acuer
do a la calidad del mineral, independientemente del lugar de ori-
gen del mismo, o sea el precio es uniformado en funcibn de la

Ley del mineral.

Esta modalidad del mercado hace que las posibilidades de - com -~
petencia se definieron en principio en funcidn de los costos de

transporte a los centros de consumo.

FPrecios de Producios Sustitutos

Como ya se ha expresado la bentonita esti sufriendo un crecien-
te fendmeno de sustitucidn en su funcibn como auxiliar filtrante-
decolorante en ciertos usos especiales. L‘as razones ademis de
técnicas se pueden encontrar en el precio de los sustitutos, den
tro de los que, se encuentran, con especial primacia, la Diatoni
ta, la qu;e también presenta ventajas en lo referepte a su piecio,
la cotizacidn a Set de 1978 era la siguiente:

COTIZACION DE ILAS DIATOMITAS EN LA REP. ARGENTINA,

Lugar de
Calidad Proccdencia Cotizacibn Upidad Precio Set 78
Com{m Rio Negro s/v.Ing. Jacob T 20,000
lra. Rio Negro s/v.Ing.Jacob T 22,500

Extra Ric MNegro s/v.Ing. Jacob T 26. 000
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1.4.3.

Costos de transporte.

a. Modalidad

Comeo se ha anticipado en el punto anterior, el costo de transpou-
te es un elemento determinante de las posibilidades competitivas
del mineral en el mercado, no sbélo por su incidencia sobre el
precio final sino también por la modalidad de fijacitn del precio

de mercado.

- Modalidad de transporie,
El desplazamicnto del mineral desde los yacimientos hasta los

centros de consumo se resumce en el cuadro siguiente.

Como se observa, el transporte del mineral varia de acuerdo a

la mod

alidad del medio,
Se ha considerado un tratamiento distintive para cada uno de los
medios més importantes de transporte,

Terrocarril: en el caso del transporte por ferrocarril, la mercan

cia sufre dos etapas importantes de traslado,

Etapa 1 -~ Boca de Mina - Estacibn de carga del F¥.CC.
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do a la rapidez y seguridad en las entregas que ofrece el transporte

- carretero.

b. Precios
En el Cuadro N° 7 se consignan los precios del flete por ferrocasrril
desde las distintas estaciones de carga de la Provincia del Neuquén

hasta los principales centros de consumo.

Con ¢l objeto de contar con un parimetro adecuado de medicibn de 1a
magnitud que alcanza el flete provincia con re-specto a sus principa-
1és competiaores, se han volecado en el Cuadro N° 8 los precios co-
brades por el ferrocarril para las principales provincias producto-

.ras de este mineral.

El anflisis de la incidencia del flete y el grado de competitividad quea

este otorga en cada caso se efectfia en el punto siguiente,

c. Anhlisis del coeficiente flete/valor.

Con el fin de cuantificar la incidencia de flete en el precio final del
producto se ha procedido al c&lculo del cocficiente flete/ valor, tan-
to para las bentonitas del Neuguén como para los procedentes de sus

principales compectidoras.
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Esta etapa s¢ cumplimenta por medio del transporte carretero,
o sea camibn. Los caminos desde la mina a la estacibn, estén,
por regla general en pésimo estado de conservacidn, lo que in

crementa notablemente el costo del flete.

Esta ctapa es cumplimentada, en muclios casos por medio de
transporte propio del mismo minero, quedando el remanéente

a cargo de las Empresas transportistas.

Etapa 2 - Estacién de car 2 - Centro de Conswno.
P g

Tambibn aqui hay serios inconvenientes, tal es el caso de los
trasbordos de la mercaderfa, lo que, adembs de encarecer el
flete, provocan un costo financiero adicional dada la pérdida de

tiempo que cl trasbordo requicre.

Camibn .

En el caso de que los centros de consumo se ubiquen cerca de
la fuente de materias primas, el camibn es el medio que osten
ta la hegemonia. No ocurre lo mismo con los traslados de lar-
ga distancia, donde comparte con el ferrvocarril el 50% aproxi

madamente.

Es de destacar la creciente imiaortancia gque adquicre estc me-
dio para trayectos de larga distancia (mébs de 200 km)}, esencial
mente en los Gltimos afios, donde se intensifica su empleo a
costa del fer.roca.rril; es ns? como mientras en 1968 él 69, 6%‘
era transportado por ferrocaxril y el resto por camibn, en la

actualidad el transpbrte por ferrocarwril es menor al 50% debi-
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GUADRO N° 7
PRECIO DEL FLETE POR FERROCARRIL DESDE NEUQUEN HASTA

LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO - Set. 1978.

- Estacitn de Carga Estacidn de destino Distancia Pesos
v (ki) p/ Ton,
' Sola (Bs. Ajires) 1.198 14. 960
Rosario 1.368 16. 800
NEUQUEN |
Santa Fe 1.553 18, 640
Cbrdoba 1.508 19. 050
Sola {(Bs. Aires) 1.382 . 17,040 -
: Rosario 1.555 18, 840
ZAPALA .
Santa Fe 1,740 20, 480
Cbérdoba 1, 785 21,160
Sola (Bs. Aires) 1,351 16. 600
Rosario 1.534 18, 490
RAMON CASTRO
Santa Fe 1. 709 20,270

Cbtrdoba 1,754 20, 690

FUENTE: Ferrocarri_l General Roca,



CONSFEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CUADRO N° 8

FLETES FERROVIARIOS DESDE LAS PRINCIPALES ZONAS
PRODUCTORAS COMPETIDORAS HASTA LOS PRINCIPALES

MERCADCS CONSUMIDORES - Setiembre 1978,

Estacibn de carga Estacidén de destino Precio x Tn.

Ing. Jacobacci

{Rio Negro} : Sola 22.730
Mendoza Retiro 13.530
Potrerilles Retiro T 14, 340 (x)
V. Krause

{San Juan) - Retiro 14, 960

i

(%) Este precio &std sujeto a un recargo de $ 1.060 x Tn.,
dado el trasbordo en Gutierrez, de FF.CC.Gral. Belgrano
a FF.CC. General San Martfn.

FUENTE: Ferrocarril General Belgranc.
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Por otro lado, el coeficiente indicaria, de modo general, las po-
sibilidades competitivas de cada una de las bentonitas en lo que

se refiere al precio a que llegan a los mercados consumidores,

Como s¢ puede apreciar en el Cuadro N° 9, las ventajas compara
tiva% corresponden, a igual precm del mineral a Mendoza y San
Juan en este orden. El mayor coeficiente corresI)ondc a la Pro-
vincia de Rio Negro, mientras Neuquén queda en un plano inter-

medio de ambos extremeocs,.

Sin embargo, como ée ha aclarado en las citas del cuadro el fle-
. te correspondiente a Neuquén se ha calculado por el promedio

' aritr_rﬁ'ético de'los precios de las tres estaciones de carga en la
Provincia si consideramos cada estacibn en particular el resul-

-tado es distinto.

Es 1s{ como, si consideramos el flete de la Estacién Neuguén,
el coeficiente se iguala con el correspondiente a San Juan, sin
embargo, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada es-
tacibn cambia notoriamente esta perspectiva, dado que las esta-
ciones de Zapald. y Ramén Castro acaparan practicamente todo
el transporte de mineral neuquino, lo quc- eleva la mcdm aritmé-
tica @, 76, es decir un coeficiente superior al consignado en el

Cuadro N°® 9,
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CUADRO N° -9

70. -

COEFICIENTE FLETE/VALOR PARA BENTONITAS PROCEDEN-

- TES DE NEUQUEN Y SUS PRINCIFPALES PROVINCIAS COMPETIDO-

RAS.

Procedencia Destino Costo flete (x) Cotizacidn Coeficiente
* FF.CC. Bentonita flete / valor

Neuguén Bs. Aives 16, 200 22,000 0,73

Mendoza, Bs. Aires 13,540 22,000 0,61

San Juan Bs. Aires 14. 9560 - 22.0090 0,68

Rio Negro Bs. Ajres 22.730 22.000 1,03

(x) Costo Fletrc.

Para la Provincia del Neuquén, se ha considerddo

el promedio del precio desde las tres principales estaciones de

carga.

(xx) La cotizacibn corresponde a la Bentonita comin,

FUENTE: Elaboracidn propia.
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CUADRO N° 10

COEFICIENTE FLETE/VALOR CORRESPONDIENTE A LAS TRES

ESTACIONES VDE CARGA DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN.

Estacidn de

Cocficiente
carga Destino Precio Flete  Precio Cantera flete/valor
Neuéuén Bs. Aires 14. 960 22.000 0,68
Rambdn Cas - Bs. Aires
tra 16. 600 22.000 0,75
Zapala Bs. Aires 17.040

22,000 0,77

FUENTE: Elaboracidn propia con datos recogidos de F.C.Gral. Roca

y Revista Mineria.
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Este anilisis revela, pdr otro lado la tremenda incidencia del
flete en el precio final del producto, aln sin considerar el cos-
to del transporte desde la boca de mina hasta la estacibn de cax
ga en ei que esth incluido en la cotizacibn, cesa que elevaria afn
mhs el porcentajé. Como se aprecia los coeficientes son casi to
dOS‘ superiores a 0, 70, es decir que el {lete participa en el pre-

cio final de la bentonita comfln en esta exacta proporcibn.

Sin embargo, estas cifras varian ostensiblemente si considera-
mos bentonitas de superior calidad y, por lo tanto de mayor va-

lor agregado,

El cuadre siguiente ilustra este concepto por otra via, es decir

la incidencia porcentual del flete en el precio final{Ver Cuadro N°11)

El cuadro resulta suficientemente claro como para obviar cual-

quier comentario sobre sus resultados.

Lo que en principic es destacable es la conveniencia de comer-
cializar bentonitas con mayor valor agregado lo que, por supues-
to, les otorga una mayor capacidad de absorcibn del costo del fle-

te,
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CUADRO N° 11

INCIDENCIA DEL COSTQ DE TRANSPORTE SOBRE EL PRECIO

FINALI PARA BENTONITAS DE DIFERENTE CALIDAD - PARA

LA PROVINCIA DEL NEUQUEN.

Bentonita Precio s/va- Precio flete F¥, Precios % flete so-
gon origen CGC.hasta Bs. As. Bs. As, bre precio
{x) final
Comtin 22.000 16,820 38.820 43,33
Malla 150/180 33. 000 16,820 49,820 33,76
Malla 200 38.000 16.820 54,820 30,68

(x) Promedio precios de flete desde Zapala y desde Rambn Casiro.

FUENTE: Elaboracibén propia sobre datos recopilados en ¥, C.Gral

Roca v Revista Mineria .
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1.4, 4,

4. -

Importaciones y Exportaciones

1.4.4. 1.

1.4, 4,2,

"Importaciones

Cemo ya se ha indicado, las importaciones de ben- .
tonitas son irrelevantes, su destino son las empre-
sas relacionadas a la industria quimica, usindolas

como auxiliar filtrante.

No obstante los reducidos niveles de importacidn se

han consignado en el Cuadro N° 12,

Exportaciones

A. Volimenes y valor

El Cuadro N° 13 consigna las cifras referidas al vo-
lfimen y valor de las exportaciones de bentonitas du-

rante la (ltima década.

Se aprecia una sostenida corriente exportadora, aun-
que sujeta a variaciones ciclicas con alto grado de

irregularidad. Con el fin de neutralizar estos vai-
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CUADRO N°® 12

IMPORTACIONES DE BENTONITA DE LA REPUBLICA

ARGENTINA
Afo Toneladas A $ U$s.
1966 0,9 99.965 463
1967 2,5 482, 636 1.422
1968 o8 379,861 1.086
1969 - 7,0 472,309 1.349
1970 2,0 6.898 1. 799
1971 3,4 19. 240 3,678
1972 30, 9 46. 156 4.894
1973 5.2 33,626 3. 630
1974 3.7 75, 566 7.853
1975 3,7 61.370 i.261
1976 5.3 807.316 6.851

FUENTE: Estadistica Minera de la RepQblica Argentina.
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CUADRO N° 13

706.

EXPORTACIONES DE BENTONITAS DE LA REPUBLICA

ARGENTINA

Afio Toneladas $. u$s. u$s. xT.
1966 6.741. 6 51, 086. 648 259, 209 38.45
1967 3.703,9 47,150,046 140. 550 37,97
1968 4.604,9 62.121.196 177,495 33, 54
1269 A, 963, 7 67.790.069 193. 687 39,02
1970 2.327,2 446, 438 120,177 42,51
1971 4.317,1 738. 467 168, 677 39,07
1972 5,633,4 2.139.979 258,413 45,87
1973 5.969,3 2,666, 545 271.276 45,44
1974 16;173,6 11,545,707 153, 700 71,33
1975 8.647,5 22,459,951 850. 461 102,97
1976 6,311,6 116. 906. 138 684, 582 108, 46

FUENTE: Estad{stica Minera de la Replblica Argentina.
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7. -

venes se ha procedido al cilculo de los promedios por
periodo de tres afios, igualmente, como se observa
en el cuadro siguiente, se siguen manifestando las

irregularidades en los volimenes exportados.

Perfode  Exportacidn Promedio % Promedin periodo
: anual anterior
1966-1963 15.050. 4 5.016.8
1969-1971 12,108 4,036 - 19.55
1972-1974 27.776, 73 . 9.258, 176 129,40
1975-1976 14,9591 4,986, 36 - 46. 14

Las variaciones verificadas han respondido a una se-
rie de factores que coadyugaron para -conformaz tal
situacidn en el mercado exterior; entre los mis im-
portantes es necesario mencionar:

Tipe de cambio: El tipo de cambio ha jugado un papel
de primera importancia. en la evolucidn de los vollime
nes exportados, las continuas variaciones a que ha si-
do sujeto han provocado picos de alzas y bajas en los
volGmenes. Eje;:nplo claro de ello son los valores de
1974, pico maximo del periodo, que han correspondi-
do a un tipo de cambio favorable; su contrapartida se
ubica en 19?0,. afio en el que se registra el punto méis

bajo de la serie, debido fundamentalmente a un tipo de
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cambio desfavorable,

Consumo interno de Jos paises importadores: La
evolucidon del conswmo interno en aquellos pafses
que demanden bentonitas de origen extranjero in-

fluye en los vollimenes exportables,

Las alteraciones sa podrin verificar conjuntamen
te con el anilisis del destino de las bentonitas at-

gentinas,

Calidad del preducto: En varios casos, la falta de
una infraestructura adecuada en lo que hace al con
trol de calidad del producto, ha provocado o bien la
pérdida de merca,d.os, o bien la merma de los mis-
mos.
Problemas de regularidad en la Produccibn: Si bien
la oferta de este mineral es lo suficientemente elfLE_
tica como para cubrir las probables alteraciones
de'l mercado interno, la apertura de mercados exter
nos exige no sblo de grandes voliimenes sino de re-
gularidad en las entregas, lo que se ha visto hasta
- . el momento Imposibilitado, no solo por los primiti
vos métodos de produccidn sino por lo incierto de

su desarrollo,
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Otras medidas oficiales conexas: Medidas de promo-
cibn a las exportaciones afectaron notoriamente a los
*  volfunenes de exportacidn consignados, tal es el caso
de los reintegrosy reembolsoscon que cuenta la venta

al exterior del mineral.

B. Destino
En lo que se refiere al destino discriminado por pais
receptor, el cuadro N° 14, sintetiza la evolucibn de

los volimeues durante la (ltima década.

Como se puede apreciar en el cuadro mencionado, el
destino de la exportacidn corresponde principalmente
a paises de la ALALC, dentro de los que adquieren
relevancia Brasil y Chile, y, en menor medida Colom
bia y Paraguay. Belivia ha adquirido un considerable
'V;Olftm en en 1969 y 1972 pero no ha sido represzantativa

su participacidn en otros afios.

Aunque las ventas a Uruguay han sido regulares, a
traves del periodo considerado, los volimenes care-

cen de toda significacidn.

Se han realizado exportaciones esporadicas a Venezue

la, Repliblica Dominicana y Perfl.
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CUADRO N° 14

EXPORTACION DE BENTONITA POR PAIS DE DES TINO

. 1969-1976

80,

Afio Pais de Destino Toneladas u$s.
1969 Bolivia 2.622,4 96.871
Brasil. 760, 0 33.40%
Chile 985,0 36. 464
Colombia 470,0 20. 506
Paraguay 60,0 2. 750
- Perh 20,0 840
Uruguay 46.2 : 2.840
Total -
1970 Colombia 950, 0 40, 247
Brasil 1. 660,0 ' 71,463
Bolivia 26,0 862
Paraguay 124, 4 4.443
Uruguay 61,8 2.812
- Venezuela 5.0 . 350
Total 2.827,2 120. 177
1971 Bolivia 20,0 525
Brasil 1.855,0 81. 266
Colombia 349,6 - 13.622
Chile 1.670,0 56. 398
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Afio Pais de Destino Toneladas u$s.
Paraguay 397,5 15.576
Uruguay 25,0 - 1.290
Total 4. 317,1 168. 677
1972 Bolivia 954, 5 46,994
Brasil 5'79,3 26,682
Chile 3.189,8 149.899
Colombia 360,0 14, 805
Paraguay 487, 9 17.442
Uruguay 61,9 2.590
‘Total 5.633,4 258.413
1973 Bolivia 185,0 9.047
Brasil 759,4 34, 340
Colombia 2,346.0 108.439
Chile 2.100,2 90.510
Paraguay 500, 0 24. 760
Uruguay 8,7 4. 150
Total 5.969,3 é?l._276
1974 Brasil 6.015,0 417. 160
Colombia 3,536,1 288.110
Chile 5.882,5 39.5. 191
Paraguay 475,0 32,287
Rephiblica .Dom inicana 190,0 16.579
Un:'ugxlay 53,0 3.238
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82.

Pafs de Destine Toneladas

Afio u$s. |
Venezuela , - 22,0 1.137
Total . 16,173,6 1.153. 700

l?_:r‘i Bolivia 50,0 5.138
Brasil : 3.760,0 402.479
Chile 3.221,0 319.942
Colombia ~ 800,0 80.137
Paraguay 767,5 77.125
Perl : 1,C 150
Uruguay ‘ 48,0 5,430
Total 8. 647,5 890,461

1976 Bolivia 294, 0 29.314
Brasil : 4,252,0 493, 278
Chile 1.365,0 120.560
Colombia 50,0 5.335
Paraguay 249,6 24,787
Uruguay 101,0 11.308
Total 6.311,6 684.
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ANEXO N° I

INDUSTRIAS DEL PETROLEO.

Yacimientos Petroliferos Fiscales (Y. P.T.)

- ASTRA. Av. Leandro N. Alem 621 - Capital Federal.

Halliburton - Viamonte 1133 - P. 3 - Capital Federal.

Bolland S. Cia. - Suipacha 238 - Capital Federal.

1

BJ Service - Maiph 464 - Capital Federal.

Perez Companc - Gia. Navicra S. A.

Bridas - Cactus.

NDUSTRIA METALURGICA.

CAPEA - Cno. Gral. Belgrano 2873 - Lanls - Bs. Aires.

Establecimiento Metalirgico Santa Rosa - Alsina 671 - Capital.

Aceros Bragado - Bdo. de Irigoyen 190 - Capital.

Somisa - Avda. Belgraho 737 - Capital.

_E.A M. 7. - Cabildo 65 - Capital.

Cura Hnos. - Cangallo 700 - Capital.

DAalmine Siderca - Leandro N. Alem 1067 - Capital.

Gurmendi 3. A. - Avda, Belgrano 347 - Buenos Aires.

La Cantibrica S. A. - Moreno 755 - Capital.

Maitini y Sinai S. A. - Ologuer Feliy 4135 - Munro - Buenos Aires

Propulsora Siderfirgica - Leandro N. Alem 1067 - Capital
- Aceria San Nicolas - 25 de Mayo 294 - Capital.
- Fortunate Bonelli y Cia. - Suipacha 203 - Capital.

- Cadel S A. - Av. Mitre 2255 - Avellaneda - Buenos Aires.

83.
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AUXILIAR FILTRANTE,

- Bodegas Productoras de vinos, aceites, antibidticos, etc.
&

INDUSTRIAS QUIMICAS - Esmaltes y cargas en general.
~ Carimar S. A. - Cnel. Martinianc Chilavexrt - Pcia. Bs. Aires.
- Terradec 5. A. - San Justo -~ Pcia. Bs. Aires.

- INDUPA

- CIA. QUIMICA

FERRUM S. A. - Espafia 468 - Avellaneda - Bs. Airves.

Porcelana Americana - Bme. Mitre 4369 - Capital.
- Lozadur - Perito Moreno 2830 - Boulogne - Buenos Aires,

- Ferro - Enamel Arg. S.A 1. C. - Gibraltar 1365 - Avellaneda - Bs. As,
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1.

5.

Mercado Exterior

x

El mercado externo para este producto se presenta muy promizorio,
independientemente que se aprecia una sostenida corrientc exporta-
dora, existen una serie de problemas de origen local come: tipo de
cambio desfavorable, calidad del producto, problemas de regulari-
dad de la produccibn que dificultan un crecimiento autosostenido de

las colocaciones externas de este producto.

El mercado tradicional estd circunscripto a pafses miembzros de la
ALALC (destacindose Brasil y Chile) y como potenciales e importan
tes clientes Venezuela y Ecuador, ambos miembros de la OPEP, lo
que realza la importancia de los mismos por las aplicaciones a la

industria petrolera que tiene la bentonita.

1.5.1. Brasil

La produccidn brasilefia de bentonita entre los afios 1968 v

1975 fue la siguiente:

1968 '12.542 Ton.
1969 19,068
1970 : ‘ 28,062 "
1971 27.773 0"
1972 38,181 ¢
1973 ‘ 44,250
1974 77.118 "
1975 116.785 v

FUENTE: Agregaduria Econdmica Argentina en Brasil
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La importacidn de bentonita es libre, como todas las mexca-
derfas comprendidas en la categoria general de Ilﬁlbol'taciélz {
{(Grupo B}, el importador 'debé tramitar previamente el despa-~
cho a plawza, la Guia de Importacidn ante la Cartera de Comer-

cio Exterior del Banco de Brasil (CACEX),

a) Derecchos Aduvaneros e Impuestos.

La tarifa Aduanera Brasilefia, aplica a la bentonita, el siguien
te tratamiento:
Nomenclatura - Producto Dereches Tasa mejoramien-

tos de puertes

25.07.01.00 Bentonita na- 17% 2%
tural

Para paises
miembros del

G A.T.T, 15% 2%

Para palses
miembros de

la A.L.A. L.C. 5% ' 1%

A su vez al llegar a plaza la bentonita debera abonar el impues -
to de circulacibn de mercaderias (L C. M.}, que varia de acuer
do al estado que lo aplique, en Rio de Janeirc, San Pablo y de-
mas estados de la regibn Centro Sﬁr es del 14%, la bentonita

de produccidn nacional no paga este impuesto.



b, Depbsito previo ¥ condiciones de pago

De acuerdo a la resolucibn N° 443 del Banco Central del Blfasil,
el importador deberd efectuar un dei;ésito previo, durante 360
dfas, equivalente al valor FOB de 1a importacidn, el cual sera
devuelto, al término de dicho plazo, sin intereses. ni correccio-

nes monetarias,

Los productos negociados en el marco de la ALALC, no estin

sujetos a este depdsito previo.

Los pagos se acuerdan, conforme a las siguientes normas; si el
producto tiene similar brasilefio, el pago debe efectuarse deun-
tro de los 180 dfas, que se puede extender a 360 dias previa au
torizacidn de la CACEX; sl m; tiene similar brasilefio, el pago
puede hacerse en un plazo mayor, lo cual raramente ¢s aulori-
zado. i
En el caso de los productos negociados én la ALALG, ‘no es de

aplicacidn el sistema de similar nacional.

Por comunicado N° 312 del Banco Central de Brasil, de fecha
4 de junio de 1976, se estabiecibt que la importaciénamparada
por carta de crédito, queda condicionada al depbsito .previo del
100% del valor de la respectiva operacifn cambiaria. Este de-~
pbsito, serd devuelto al importador en el dia de la liquidacidn,
o si fuera el caso, del cancelarhiento del cambio, sin intereses

ni correccidén monetaria.

Al
g m sl
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E]l periodo de retencidn oscila entre 20 ‘v 45 dfas, a partir

de la fecha de contratacidbn del cambio.

sty medida alcanza a todos los productos de la tarifa adua-
nera brasilefia, inclusive a los provenientes de los paises

miembros de la ALALC, estén o no comprendidos en la Lis-
ta Nacional del Brasil, kxisten algunas excepciones, pero ne

es el caso de la bentonita,

S; no se recurre 2l cierre de cambio para la importacidn me
dijante Carta de Crédito, ese depbsito previo, no es exigible,pe
vo. la mayoria de las transacciones se realizan a través de

ese sistema porque ofrece més garantias,
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c. Importacidén brasilefia de Bentonita. (Se determina en ¢l cua-

dro adjunto)

d. Némina de Importadores de Bentonita.

Forragens Hasa S.A. Av. Engenheiro Gaise 3 Nova Friburgo
R.IL

Blenco ﬁnportacao, -Exporfacao, Litda. Rua Vieira Bueno 30

| Rio de Janeiro

The Sydney Ross Co., Av., Brasil 22- 155, Rio de Janeiro.

Fundi.cao Topy S. A, - Rua Ali)ano Schidt 3. 400 Jonville {(Gran
Tmportador desde Argentina)

Tdeal S. A. Tintas e Verniz;s:s Ruo Joao Bricola 67 - 6° San
Pablo.

Profusa Productos para Fundicac S.A. - Av. Nossa Senhora
de O. 1842 San Pablo

Acos Villares 5. A, .Av. Sr. Ramos de Azevedo 133 Sao Cag-

| ‘tauo do Soﬁl | |

Baroid Do Brasil Importacao e Exportac‘ao Ltd. Rua Miguel
Calmbén 19 - 11° Salvador.

Guilherme E. Schumaders $.A. Comercio e Importacao -

.. Av. _I"arfpos 935 - Porto Alegre.
Fabrica de Aco Paulista - Av. Presidente Wilsoﬁ 1716 - San

Pablo.



90, -

8C8 ‘860 "1

L) ek

§H0'04% 21| 89L°GEF'T  292°089°SY| 2279°9L6° 000°88Z°TI| GEC°SZO'L  001°S89°LI| €££6°L28 008297 ‘6l 1®i01

98% 000 °2 - - - - - - 1£1 000°1 eroang

-, - 201 . 0s £91 got - . Z - - - cpluyf] ouiay

- - - - - - . - - 615 000 % soleg sasizd

.. - - - - . 0L0 21 0oD'SL - - - oarxayy

- - . - - - - . 119 '€ 008 5§ ugdey

928°LS 000°000°T €2L'92 100°095 H07 '€ - 000 62 - - LLS'T 000 ‘02 EHELS

050 *0c% Gp9°L68°S €22°296  112'292°8 590 'p8Y Acom..z,o.w 9.6 "5€§ 009°€9%'0T| 10%°86% 000 GE1 2l | £OPIU[] SCPEIEH

08% *509 000 *1€9°S 0ZE£°'9F8 - 000°216°9 { 026°9Ly  000°0PI"H | 8EL°L8F 000°L07 L L6L7EZE  005°550°L rUIU3IY

- - - - - - 220°2 005 1 L6 00§ 'T 300 BIUBWAlY

g04 880 ‘5533 g0J s$n - sy | gOJ s$n 8451 god s¢n 's8x% goa s$n ‘233 . éog%wwmm
LLET ‘ 9L61 _ GL6T PL6T €Lb1 ‘

VIINOINGE Fd VNATISVIEE NCISVIYEOINW



91.

CONSLEJO FEDLERAL DE INVERSIONES

1.

5.

Leao de Moura 5. A, Comercio ¢ Importacao - Av. Senador
Queiroz 504 - San Pa,blg.

Sociedade Técnica de Fundicos GeraiAs S.A. - Rua Bartolomeu
Pass 136 - San Pablo.

General Motors Do Brasil S. A, - Av. Goijan 1805 - San Caeta

no Do Soul - San Pablo.

Conexocs de Ferro Foz S. A. - Rua Antonio Lobo -~ 82 - San
Pablo.
Materiais Técnicos de Petrdleo S. A. - Rua Candelaria 79 -

11° Rio de Janciro,
Petrobras Petroleo Brasileiro S. A. Av. Repiblica de Chile -

65 - 6° Rio de Janeiro R. 1.
Colomb_i_q.

a. Importaciones colombianas de Bentonita.

Practicamente Colombia satisface su demanda interna a
través de la importacidn siendo sus dos principales proveedo
res Argentina y Estados Unidos tal cual se vd en el siguiente

cuadro,
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1.

5.3.

=

b. Impuestos
Para el fondeo de Promocidn de Exportaciones (PROEXPO)el 5%

sobre el valor C.L F. de la importacibn,

Para la solucidn de los problemas creados por las regulaciones

sobre el mercado del cafe, el 1%.

Estan exentos de estos impuestos las importaciones provenientes

de los paises miembros de la ALALC (Art. 19 decreio N° 688/67).
R ar FE .

Cabe agregar qie:d sobrelegalizacidn de facturas consulares ascien

de al 1%.

Chile.

a. Importaciones chilenas de bentonita.

La produccibn local de bentonita es practicamente inexistente,

no encontrfndose registros en estadisticas oficiales o privadas.

La demanda local es cubierta por la impoxrtacidn, siendo Argentina

el principal proveedor.

El cuadro siguiente resefia la Importacién de bentonita de este

pais en el afio 1976,
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CHILE

IMPORTACIONES DE BENTONITA DURANTE 1976

Pals de Origen Q:ﬁb (x)' Us$s.
Argentina . 49, 499 363, 463
Alemania Occ, 21 g8
Estados Unidos 6, 067 101, 299
Total _ 55, 587 465, 749

(x) Qmb = Quintal de mineral en bruto.
FUENTE: Agregadurfa Econbmica en Chile.

b. Derechcs Aduaneros e Impuestos.

Las importaciones en ¢l marco de la ALALC tributan un impues-
to del 7% sobre el valor CIF, fuera de este marco 20% sobre el valor

CIF.

Ademéas de los gravimenes sefialados, se tributa el (IVA) Impuecsto
al Valor Agregado equivalente al 20% sobre el valor CIF. de la mexr

caderia m&s los derechos aduaneros.

E] citado IVA, se tributa, tanto en los productos importados, como

en los de produccién nacional.

¢. Nbémina de importadores chilenos de Bentonita,

Importadora de Bentonita y Minerales, Av. Suecia 0189-B, Santiago.
Fulnet Fum de Aceros y Meté.les, J. Walker Martinez 1929 - Santiago.

Fundicibn Acerc Sima SACI - Av. Errazuriz 3004- Santiago.
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Prometal Ltda, Bernzl del Mercado 1150 - Santiago.
Fundicibén Elab, Met. S, A, 5.GM. Pedro Miza 425 - Santiago.

Villari y Cia. Ltda,, Pedro Alarcda 734 - Santiago.
1.5.4. Ecuador

a. Importaciones ecuatorianas de Bentonita.

Ecuador no cuenta con produccidn interna de Bentonita, sus ne
cesidades son satisfechas por la importacibn, siendo su principal
abastecedor Kstados Unidos,

ECUADOR - IMPORTACIONES DE BENTONITA

1972 1973

Pais de Origen .
Kg.Neto U$5.FOB  Kg.Neto U$S.FOB

Estados Unidos 1.205.820 80. 712 79,887 8.375
Perl 285,224 6,720 81,616 1.909
Otros 118 60 20 . 12

Total 1.491,162 87.492 - 161,623 10, 296

FUENTE: Agregaduria Econdmica de Argentina en Ecuador.

b, Derechos aduancros e impuestos,

Seglin el Arancel Aduanero del Ecuador, la Bentonita (partida

25.07.01.00), tributa el 10% de derechos ad-valoren,

Ademéis su importacibn, esti sujeta al 20% de depbsito previo, por
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el término de 180 dfas. Dicho producto no figura en la Lista Nacional

del Ecuador de la ALALC.

Es requisito indispensable la obtencifn, por parte del importador,
de permiso de importacidn que otorga el Banco Central del Ecuador,

con excepcibn de operaciones de hasta 500 US$S.

c. Némina de Importadores ecuatorianos de bentonita.

Richard Custer S. A, - Av. Patria 768 - Quito 2753
Juan Krugef S.A.C. - Av, 10 de Agoste 1809 - Quito
Importadora Schiller - Mejia 438 - Quito

Dinainca - Malecdn 1708 - Guayaquil

Drogueria Dunn S. A. - Luque 641 - Guayaguil

~1.5.5, Paraguay

a. Importaciones paraguayas de bentonita.

Paraguay no tiene produccidn interna de bentonita en bruto, cubrien- .
do sus necesidades mediante la importacibn, especialmente de Argen

tina,
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PARAGUAY

IMPORTACIONES DE BENTONITA

1974 1975
Kg. bruto OB U$S Kg.bruto FOB US$S

Pails de origen

Argentina 333, 315 22,771 . 1761.250 77. 450
Reino Unido 450 155 - -

Brasil - - 10. 190 387
Totales : 333, 765 22,926 771, 440 77.837

FUENTE: Agregaduria Econdmica Argentina en Paraguay.

b. Derechos aduaneros e impuestos

La importacién de Bentonita en este pals estd regida por lo esta-

blecido en la tarifa y Arancel de Aduanas, bajo la siguiente partida.

N. A. B, ) Derechos Adicional Complementario

25.07.01.02 11% 15% 24%

Otros gravimenes y gastos son:
Recargo de cambio: 36% sobre el valor CIF de la mercaderia.
Derecho consular: 5% sobre el valor de factura.

Eslingoje: 150 grs. el metro cbico o la tonelada.

A los efectos aduaneros el valor CIF de la mercaderia se calcula
sobre la base del valor FOB, m&s 10% si la misma procede de pai

ses limftrofes y 20% si es originaria de cualquier otro pais.
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1,

5.6.

Nbémina de importadores paraguayos de bentonita,

Cofarma S, A. - 15 de Agosto y B. Constant - Asuncién,
C.A.P. S, A, - Palma y 14 de Mayo - Asuncidn
Aceitera Itangua S, A. - Caballero y 25 de Mayo - Asuncibn,

Meteucci Hnos, S, A. I.C. - Pte, Franco y Ayolas - Asuncidn.

Venezuela.,

‘a. Importaciones venezolanas de bentonita.

El consumo interno se satisface integramente con importacidn

y esta dirigido a la actividad petrolera,

Pafs de origen : 1974 ~
Kg. D.  U$S. FOB.

Alemania Occ. 2,383 585
Argentina 17,567 1. 783

- Colombia 15, 0600 . 388
Estados Unidos 17.824, 864 1.021, 727
Ttalia 54, 696 ' 5.503
Perfy | 5 -

FUENTE: Agregaduria Econémica Argentina en Venezuela,
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b. Derechos Aduaneros e Impuestos

El arancel aduanero en vigor, establece un aforo del 10% a.v. y

la importacidn no esti sujeta a restricciones,
I

Venezuela acordd una ventaja arancelaria a los pafses miembros de

la ALALC, la Argentina entre ellos,

c. Némina de importadores venezolanos de bentonita,

Corporacibn Venezolana del Petrbleo - Edif. Selemor calle Real de -
Sobona Grande - Caracas,

Lagoven - Edif., Lagoven - Av, Leonardo Da Vinci -~ Las Chaguara-

| mas - Caracas,

Moraven - Eciif. La Estanc'ia. - Av, La Estancia -~ Ciudad Comercial
Tamonaco - Chuao - Caracas.

Meneven - Edif. Mene Grande - Av. Francisco de Miranda - Los Pa
los Grandes - Caracas.

Deltaven - Edif, Texaco - Calle Andrés Bello - Cruce con lra. calle

. Los Palos Qrandes - C;racas.
Petroven - Edif. Lagoven - Av, Leonaxrdo Da Vinci - Los Chaguaro-

mos,

Taloven - Edif, Nuevo Centro - Av. Libertador - Cha.cao_ - Caracas.
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1.5,

Vistaven - Centro Comercial Cayorma - 3a. Calle transversal - Los
Palos Grandes - Caracas.
Camora de la Industria de Petrbleo - Edif, Easo - 10° P. Av. Fran-

cisco Miranda - Chacaito - Caracas.

Conclusiones

El mercado natural para la bentonita nacional, esti reducido al 4m-

bito latino americano.

Seria conveniente realizar un esfuerzo multidireccional con el obje-

tivo de consolidar los actuales mercados y penetrar en otros.

Tal cual se deduce de los anilisis precedentes’ se cuenta con dos gru
pos de paises, El primero de ellos integrado por Paraguay, Chile

y Colombia, en los cuales el uso de bentonita en bruto es de relati-
va importancia, estando limitado por la estrechez propia del mer-
cado, determiﬁada principa]menté por la poca poblacibn y él escaso
desarrollo de industrias demandantes de este producto, previéndose

un lento crecimiento de la demanda a mediano plazo.

Pero en estos paises Argentina ha logrado insertarse firmemente en
el mercado de este mineral, aconsejindose por lo tanto mantener

y consolidar las posiciones alcanzadas.

El 2do. grupo de cllos esti integrado por Veneczuela y Ecuador, am-
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bos paises petroleros y por lo tanto grandes demandantes de bentoni-

ta.

Actualmente Argentina participa del mercado Venezolano con un por-
centaje nfimo, cubriendo este pais. sus necesidades mediante la jim -

portacidn, especialmente de Estados Unidos,

Dada la estructura de consumo las ventajas arancelarias y las moda-
lidades de abastecimiento de la industria petrolera nacionalizada, re
sulta aconsejable la realizacidn de wna amplia y constante campafia

de promocidn a fin de incrementar la varticipacidn de nuestro pais al
P P P P

mercado venezolano,

Iguales posibilidades ofrece el mercado ecuatorianc.avalado por la
naciente industria petrolera, en el cual Argentina no tiene hasta el
momento ninguna participacidn, haciendo extensivas a este pais las

mismas recomendaciones que para Venezuela.



