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INFORME SOBRE EVALUAGION DEL RECURSO PARA Lé rﬁBRI"ACLON DE REVESTIMIER.
»TOS CERAMICCS, PROVINCIA DE LA RICJA,

1.~ Introducecibn:

El presente informe tiene por objeto 1la evaiuacibn
cel recurso pare la fabricacidn de revestimientos cerfmicos,posibili-
tando un listado de los bienes a producir, de acuerde a las materias

primas existentes en la Provcia de La Rioja,

Eveluacibn preliminar de las disponibilidades de ma-
terias primss,
Planes de exploracibn y desarrollo en los depdsitos

de mayor interes,

Actializacibn de los antecedentes legales dé cada faf.

cimiento teniendo en cuenta nfmmero depertenencies, mensuras, etc., Anfi—

lisis de la tenencia ¥ uso actual de la tierra en cada yacimiento,

Muestreo en lsbores como en afloramisntos, represen-
tativo de los niveles de interes, con ubicacibn eﬁ los mapas de las mues-
tras,

Deterninacidn de las reservas medidas, probables e in-
feridas.

Analisis besado en los resultados de celidad de la me
teria prime v sus reservas, asi como de 1a infraestructura existente ¥y -
del laboreo realizado ¥ & realizaer,

Determinacidn de los bienes a producir indicando sus

prioridades,



Evaluacibn de la infraestructura existente, contem-
plando la posibilidad de que ls misme satisfaga sus recuerimientos,

Sobre la base del conjunto de temas desarrollados
se cefinirk el graﬁé de viabilidad tecnica del proyecto con sus re-

comencaciones para su eventual continuacifn.

24= Tareas Realizadas:

Comc base de referencis se confecciond un Plano ge-
neral de la provinciz, plano N° 1, donde se ubicaron lass Aress de

interes con los yacimientos ¥ minas registrados, - ———

Para la localizacibn de los afloramientos arcillo -

sos, se tombd en cuenta los informes realizados por.la Direccibn de
Mineris de le Provcia de La Rioja, Subsecretaria de Mineris de la
Fac;bn, Banco Facional de Desarrollo ( Departeamento Thenico de Apoyo)
y los datos aportados por los funcionarios y tbenicos gue pusisron

a disposicibn las informsciones dentro del brden minero e industrial,

Las tareas de consulta bibliogrffice y de campo se

iniciaron el 14 de enero de 1982, terminando el trabajo de campafia

el 17 de febrero del mismo aho, en lo relacionade 21 estudio del re—

curso Fabricacibn de Revestimientos Ceramicos,



Con Fecha 18 de febrero del corriente afic se /
<niregaron 18 muestiras para su andlisis v ensayos al I,N,T,1
( ¢.1.1.¥.) para su cuarteoc ¥ obtenciodn de lag muestras repre
sentativas,para la determinacidn de las oODeraciones cuantilz
tivas y fisicas.

E1 muesireo de los depdsitos se realizd en ca-
naletz, transversal a la potencia de los estraios, con ubica
cidn e individualizacidn numerada de cada una de las muestras.

Los datos de las leyes ¥y sus contenides, cOmo /
asi lcs comportamienios fisicos, fueron comparacos en pleni-
1la adjunta; corresponder algunos, a la informacidn recogida
en las fuenies de produccidn, compradores que liguidan con g
ndlisis y ensayos a la vista, como asi también el destino de
1= materia prima en la fabricacidn del producto final (azpor-
te utilitarioc importante, pare la informacion en las conclu-
ciones finales de interpretacidén y definicidn de los bienes/
a producir).

Se hizo hincapié en el concepto estadistico de

las ceracteristicas. Se juszgd comparande las materias primas

ok
}_l

izadas v sus estados intermedios y su influencia en los/

H oo
4]
i1

i1
ultados finales (Anexo Planillas de Andlisis y ensayos i
o

s comparativos, con las muestras extraidas, establecien-

U}
O

-

do comunes representativos).
Tas consultes gue permitieron definir el cua-

dro de investigacidén e interpretacidén, ademds de la indus- /

trial, fueron las sigulientes: Anglisis y Ensavos de las Arcl

furt

ja= de la Prov. de La Riojz (Sub-Secretaria de MIneries de /
1z Hecidn- Panco Industrial de lz Repdblica Argentina) TLabvo-
ratorio de Peirologiz ¥y Divisidn Laboraiorio RQuimico ce la /
N.G.K. A&7o 1S70. Clasificacidén v Tipificacidn AFNOR y ASEN.

-

v los ensayos orientativos del C.I.T.F. (IRTI).



Se definid la situacidn legal de los yacimientos
,v minas, por medio del Padrdn minero aciualizado de la Prov.
de Lz Rioja, como asi también la consulta previa al Catastro
de la FProvincia.

Se sefialaron las superficies cubiertas de mine~/
ral de arcilla, con sus respectivas estimaciones de las re-/
servas en toneladas. Las gue no completan informacidn es por
gue no existen datos suficientes por falta de exploracidn de
terrenc (labores exploratorias gue evidencien continuidad de
los vacimientos).

Se adjuntan lgg perfiles representativos de los /
niveles minerazlizados correspondientes a los principales ya-
cimientos v minas economicamente explotables.

Se confeccionaron vlanos planimétricos, perfiles
longitudinales y iransversales, donde ee destacaron los aflo

ramientos gue sirvieron para determinar las reservas - —

1.- Trabajios de campo:

Los itrabajos de campo se realizaron normalmente /
deniro de los tiempos previsios en cronograma 1V.-
, -- Determinacidén de las dreas de estudio: { Seleccifin).-

Se. limitaron las dreas de interéds, considerando/
solamente las gue representan posibilidades de mineraliza- ./

¢idn adecuzda y reservas de importancia.



Al limitar las dreas se nuclearon los distintos
tipos de arcilla, tomando en cuventa su origen y clasifica-/
cidn, como asf{ también sus conocidas aplicaciones industri-
ales, de acuerdo a los anteriores resultados analiticos y /
fisicos conocidos. En ciertos casos, resultan ser de una po
sitividad indiscutible la provisidn actual de arcillas re-/
fractarias de la zona de Amand, para su uso en la fabrica-/
cidn de cerdmica de revestimiento, en el proceso de elabora
cidn de base, vroceso previo dispuesto para recibir esmalte.
Existen nuevas técnicas de dosajes en pasias y resultados fi
nales, con é€xito en el secado y en la primera fase de coc—[
cidn (elaboracidén mateméiica de los resultados, cdlculo elec
trdnico del IETCC) cor ejemplo de determinacidnes{_'

Se ha efeciuvado el siguiente comentariordéféarég'
ter técnico-industrial, por tener conocimiento que ciertas /
industrias de revestimientos cerémicos, se abastecen de la /
zonz de AmanZ, no solamente para la fabricacidn de ladrillos
refractarios, sind también para fabricacidn de azulejos (ce-
ramica blanca) y elaboracidén de bases, blancas amarillentas/
dispuestas para recibir esmaltes. Por esz causa se hz consi-

derado el Arez de Amang, en la Sierra de Virgo, come zona de

estudio,

hdemds de lo enunciadec, se ha tenido en cuenta//
de los Desaglies de Los Colorados, ubicada gl N.E. de

, como componentes menores en mezclas con arcillas, /

cuarzo. 2

a

i
artando ciertas zonas marginzles por alto contenido de /
y

Se efectud unz revisidn gue permiiid incluir los
yaecimientcs del Area de Co BOLA ~, gue constituyen sedimen-/
tos compacios de suma importanciz pars laz Tabricacidn de ce-
mento, conceptuvado come materia prima para la evaluacidn del

recurso Tdbrica de cemento; como asi también se considerd el



Co

o -

LSy

Zree Melanzzn, donde se ubiczron arcillas grises oscuras ¥ verdosas
Z2TEE “&aznozn

]

¢e bajo pusic de fusibn, destac

§

ndose los yacimientos por su exitensibn,

feers de lo enunciado anieriormente, se estimb el

Area Los Colorados, como depbsitos imporiznies por su udbicacidn ¥ celi
_"'--—-._"__‘—"‘-'_-—-_._ i -

¢sd,
In bese a 1z determinacibn. e las &reas reccnocides
P P PP T e
¥ esivdiacdzs, se eliminaron las gue no reunian condiciones economd cas,

s& Gestecarop las de 1zporizscia, teniendo en cuepta lz calidag del mi-

neral 3 posibilidzdes de Gel

]
o
:
I

naT itporianies reserves,

S

<0

scjunte un plzno generel de-la-provincia con ubj-

cacidbn de las &reas,- incluyepdo-por-separado ¥ en cats una de ellss los

e E T

‘acimiernios estudiados-zce@_faﬁéf%amb-%ﬂfﬂﬁ"ﬁbehtifICacién de las enti-..—.-
) ’.-.. e ...1 P ", .

. - _—

_Gedes mas releventies, _ N

=



boloe=  ELAMQ DR LAS ARBAS MINRRALIZADAS

%olelo~ UBICACION DE LAS AREAS: ( Yacimientos)

4elylod Area GO Bola:

(1) Yacimiento C° Bola

Letinla2 Area Amanf:

(2) Yacimiento ILse Kokas

(3) " Den Paco

(4) u Clariza

(5) " Puentes

(6) o Las Mgllizas

4elele3e~ Area Los Mogotes -Los Colorados:
(7) i Los €olerados - San Antonio,

(8) " Los Mogotes

4elelely= Area Los Barreales Colorados:
(9) 1 Barreal Las Palomas
(10) R Barreal El Estanquito

4elela5e= Area Malanzan:

(11) Yacimiento Malanzan,-
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PLAND GENERAL DE UBICACION Dt LAS AREAS ESTUDIADAS

USICACION DE LOS YACIMIENTOS



CUADRD E3T-"LC, F100

Area 4nanh

Permo~ Triasico Formacibn Amanf Areniscas de grano media-
( Pasanzo IIT) no a fino- Color roje mo-
LA -
= rado a claro,.-

Pérmico Formzciba La Colina Spdimentitas rol s .on
intercalaci 5 i afaluie
( P"'.SE.II.ZO II) zas alaciones £

Superior - ive, gl i
curas- I
. intere, co.. . isas
Carbbnico Formacibn lagares 1edio - Arecilias -~ . nar
das oscur:e ‘rocoss
( Paganzo I ). grises friiciecc,

Inferior -~ Gouslomur-. .. -am
blogues ;- ." ,isse’
_ o Graniton, turaiitos
BASAMELD?OC CRISTALINOG Pegamatit: 5,rcels
netambrfices

P —



10

2+~_AREA AMANA ¢ Sierra de Viloo).-

5.1- De

)
[
.

crincibn oenldaica

Lzs formacioness oz2olfgicas del Ares de Amana,
estn reoresentadas por nfcleos de pasamento cristalino (ro-
cas granfticas) v el Paganzo por rocas secimentarias ( arenis-

tas y otros sedimentos de pranulometr-{z ma fina, ous se apovan
en forma discordante, sedimentos gue presenian distintas colora-
tiones, desde =21 blanco oriséceo &) zmarillents v desde 21 rojo
claro hastz el rojoc oscurc.

En el &res de estudio, lz Sierrs de Vilgo est

ubicada al Sud de las Sierras dg Famatina, se observa una estruc-
tura simple, constituida por un nficleo de Besamento Cristaline
cubierte por los Estratos de Peganzo

Los pisos Pezgsnzo 1 oue corresnoonde s 1z Edad
Carbonico, Formacién Lasgares y Facanzo II ge =dad Permica, Forma=-
cifin La Cu]ina, cresents evidencias de una zons de peausiios mp-
vimientos no afectada por grandes movimientas, En el techo de 1a
Formacifin La Coline existe uné discordancia de =rosidn producida
par un hovimiento Pre-Tpiasicao,

Al Sud- Oeste de 1z Sierra de Vilgo con ruméb NS
se destsce al Norite de Las Mellizas una Talla due pust en contac-

to el Sasamento con la Formacifin Amang ¢ Paganzo III),-

A continuacifin se adiunts la columna estratioréfica,-
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LITOLOGIA

Corresponde
Papanzo III

PERMO-

TRIASICO
AMANA

FOAMACION

Sucesién roja
O ni

C

l

al
Paganzo I1

Corresponde . =
o

N A

A C O Ll

M

0

A

FOoORARMATC

Carbdnico |

superior ED—

(@]

O

=

O

Corresponds o

al -
Paganzo 1

I

(]

tdipmben Supermr

LAQOARES

Vrdip

Viirmhris

FORMACION

Vs wmen Tamlgsim

P
ara

tetlwrw
ferc g

DTS ETILATRS

dreniscs medisna colar morsdo
con zreniscas finzs muy intercelades
consolidadas,

Conglomerado fino rosado ¢/cuarzo ¥ ro
.
Gacos

lor rosado ¢iaclasads

[}

arenisca fins
h] o ( i ..)
srenfsca roseda frieble( fina

rrentcce muy fina morada estratificade
entrecruzada

rrenicca  color morado  Tinamen

Lraniscas finas moradze en Tancos ESruesos
arerisca fini muy ccnsolicada

Limonita color ocre lszjosa

ireniscas finas de color rojo
-+

sreniscas finas de color rojo, friables

con intercalsciones de esreni=cas consolida

. das
A .- ‘- - - =

Limonita rojo ladrillo

arcoses ¢ris, rosado, consolicaZas,

lizonitz macive

Arenigce inilercalsaz en wnrcesas
Sonslowmsrade LIUGST DEIG0 OS0UND
Areoosas  gTrives claras a rosades
mediznamente consclida‘ss
capas arcillosas g£rises O8CUras.

Congplomorsgod  parwos ©OD clastos gra-

niticos
s ¥ arcillas grises, DETcas oscl
ras, lzjeszs ;7 univosas,.

Srenitos: pegmatitas tonzliics,rocas

r e .
nmotanoricos,
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Los yacimientos ubicados en el Area Amand estén
incluidos dentro dz2 los sedimientos del Paganzo v _pressnten

identicas condiciones deniro de la sucesifin estratigréfica!

oue comienze con rocas cristalinas ( granf{tizas) stribuidas

al Proterozoico v o Paleozoico Inferiar ( Basamsnio Cristalino),
Sobre el Sgsamento se2 apoya en discaordancisa las rocas ssdimenta-
ries desl Grupo Peaoanzo gue se ha subdividido en tres formaciones
de acuerds a la Seccifn Columnar Irnteagrsda Adjunta.

La formscibn Lagares ( Carbonico) se subdivide en

inferior, medic vy superior.-

Los depfsitos de srcillas de los yascimientos estudis-
dos( arcillas orises oscuras y grises) se ubican en =21 nivel
superior de ls subdivisifin inferior v en el nivel inferior de la
aubdivisifin mediz, Los niveles arcillpsos estan interczlados entre
arenfscas v arcosas gue llegan & s=spesores medios de hasiz 4 meiros

£n 1a Formacifn Lasgares

exisie transicifn de arcosas
2 arenfscas finas pasando a limonites rojizss ( Fromacifn Le Colins

y arcilles limon{ticas con intercalacicnes lznticulares de arcpsa.-

La Formacifin Le Colina estd compuesta por sedimenti-

tas rojas con intercalsciones bhasaltices.

P

L4

La Formacifn Amarmestf constituids por areniscas de

granoc madiano y fino de mlar rojo morado claroe
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5.2 Estructura:

Las fallas regionales tienen un rumbe WN-NE a 5-5&,
CTomp consecuencia de lss citadas fsllas los pacuetes sedimenta-
rins se presentan en blegues en distintos niveles de elevacifin
con relacifn al nivel topogréfice.

Los depbsitos son continentales en ambiente de aguas
fluviales turbulentas ( estratificacifn entrecruzada con clastos)

"y las arcillas formando niveles depositados en periodos de calma

( ambiente halustre)

5.3, »—~ESTUDIO DE 1OS YACIMIENTOS: Yacimisnto " Las Mellizas"

Se3ely = Antecedentes Histdricos:

Las‘explotaciones fueron iniciadas en el afio 1953
¥y las mensuras de las minas (perienencias) fueron reali
zadas en el afio 1959, Los primeros trabajos ea galsria
se efectuaron en el sector sur de la zona minerslizada -
con extraccidn de arcillas grises y carbonosas coﬁ herra
mientas elementales, Recidén en el afio 1960 se mecaniza -
parcialmente la extraccidn con vagonetas decauville y -

guinche de traccidn.

La extraccidn ha sido efectuads en forma casi con-
tf{nua con breve interrupciones. Actualmente 1la produc~

cidn estd trabajando en forma discont{nuz para el cum-

plimiento de resducidos pedidoas.

La capscidad de produccidn supera las 7.000 tns. —

anuales, desde que se mecanizd parcialmente la extrac -

Y §



cidn, pero la fluctuacidn del mercado en estos dltimos

veinte afios le ha hecho producir variantes que oscilan
entre 2,000 tns. hasta las 7.400 tns. anuales,~

5,3+2e Situacidn Legals

El yacimiento estd cubierto por las minas Las Me-
1lizas I, Las Mellizas II ¥y Las Mellizas III.

La mina Les Mellizas 1, registra como propietaris
la firma Geberovich Hnos-Mineral drecilla, 2da catego -

ria, Registro 612, Expte, 1258 G-53,3 Perteﬁencias,DQg
trito Amanf.

Esta mina he sido mensurads el 18-11-59, 27 Has .

La mina Lag Mellizas II, bropietaria la firma Ge-

berovich, Registro 246 Mineral Arcilla, Expte. 69398,

G-55, de 3 pertenenciss mensuradas sl 18-11-59, de 27 -
Has.Mineral de 2° ,

La mina Las liellizas III, registra combﬂpropieté:_ﬁhfﬁf

ria la firma Gebarovich Hnos, N9 de regisiro 247,Expte
69397 G-55,6 perteneancias de un total de 36 Has. Mine-
ral de 2¢ categoria.-

5.3«3. Localizacidn y datos GeozrdPicoss

El yacimiento "Las Mellizas" se localiza a unos
20 km aproximados de la Ruts Yo 26, partiendo del km
58,8 hacia la derecha. Tramo Patquia~Amand. Se ubica
g 9 km de la poblacidn de Amand, en el Departamento -
Independencia, Distrito Amand; en la ladera Sud~0e;te
de la Sierra de Vilgo a una altura de 1.200 mts -

80bre nivel del mar.-
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El camino de acceso desde la Ruta-N° 26 hasta el

yacimiento es de tierra con pasajes arenosos en los

bajos. El camino es transitable Poxr camiones en toda ™

édpoca del ado.

Actualmente colabora en su mantenimiento la firmag
Talampaya S.R.L. que se dedica a 1la explotacidn de ba

ritina y fluorita, siendo de paso obligado por Amand.

£

5034, Geologfa del yacimientos .. .. .

En el yacimiento Las Mellizas, se manifiestan -
formaciones de Edad Carbonffera, ubicadas en la Secw~
¢idn Superior Form. Lagares , representado por bancos
potentes de arcosas compactadas con ébariencia con -
glomerddica en algunos frentes, esquistosas en 3¥£és
con clastos redondeados de cuarzo con textura de are
nisca, Rocas de coloracidn gris claro con tonalidg-

des ligeras de verde claro de grano mediano y fino.

En los bancos de arcosas se sncuentran interca—
ladzs las srcillas, de color gris claro ¥ gris oscu
res carbonosas. Estas arcillas sedimentariasg se pre

sentan compactas y con cierto grado de esquistoci -
dad,

La carga o encape del yacimisanto lo constituye
. 1
el banco superior de arcosa que tiene uns potencia

de hasta 4ometros. Los espesorss medios - -
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del banco principal de ercills son .de 0,90 ,
1,20 y 2,20 metros deatro de los sectores corres -

A

pondientes,

En estos espesores se encuentran lentes de ar—
cosaa grises claras y oscuras. La extensidn del ban -
co principal se ha estado trabajesndo con laboreo -

subterrdneo.

De las observaciones efectuadas, en las labores
subterrdneas, se desprende, que la arcilla gris ne-
gruzca a negra carbonosa, se ubica en el secior ceste
¥y que la arcilla gris ocupa principalmehte el sector

eate,

En la gona intermedia, las veriedades arcillo~--
Bas se superponen aumentando el espesor de los ban-

cos portadores, arcosa con arcillas y arcillas con

lentes de arcosa.

Espesores medios del Banco Principals

Sector Este : 1,20 m -
Sector Centro i 2,20 n
Sector Qeste 1 0,90 m
Zspesores medios de 1os bancos arcillosos secunda-
rios intercaledes con las arcosast
Superior 3 0,50 m
Inferior $ 1,20 m L

Determinacidn de los espesores arcillosoat




PerrL Sector Este
Las MELuzas

ESCALA 1:50

1

Perfil

= Arcosa con inierc. arc negras

=—=—— Arcilla gris

-y A

By

-‘- L] '
R F.

—
w,
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Anexo: complementario Las Mellizas~ Perfiles longitudinales y transversales

Plzno Anexo N® /.~

— =T = - ————— L - - - - . " = -

Labor (L7) Perfil Longitudinal Labor (Lg Perfil Longitudinal
A-B ; NW-SE C-D ; NW - SE
Perfil transversal -~ M 1 Perfil Transversal - Mg
' 0,20 Arenisca arcosjica
0,60 Are. gris L
2,05 m Arcilla gris 0.55 Arc, negra
040 Arenisca
0,60 Arcilla necra
Labor-Perfil transv-M 2 Perfil transv., _
0.05 Arenisca .10 Arenisea
0.35 Areilla gris - guie negra brillo metélico
0,15 arenjsca 0.25 Arenisca
1.05 Arcilla negra T, 320 Arcilla gris
0.35 Arenisca 0,30 Arenisca
Q.40 Areilla negra 0,20 Arcilla gris
' 0.65 Arcilla negra
Perfil transversal -M3 Perfil transversal —MB
0.05 Arenisca 0.65 Arcilla gris
0.35 krcilla gris 0.15 Arenisca
0,15 Lrenisca 0.20 Arcilla gris
1.065 ireilla negra C.70 Arcilla negra
0.35 Arenisca 0.5 Arcilla gris
0.40 Arcilla negra - iniciacidn gris pise
Perfil transversal - MZ Perfil transversal —M9
025 Arcilla negra .70 Arcilla gris
0,20 Arenisca 1,10 Arcilla negra
0.40 ircilla negra 0,20 Arcilla gris

0.45 Arcylla gris

0,35 Are, negra Perfil transversal -4 0

C.10 Areills gris 0.20 ATC.'grls
(.80  Arcilla negra - 0.15 Arenisca
- guie arcilla negra lamjnadsa 0.40 Arc, gris
0,40 Arcilla negra - g-ig jr:.'nzgra
Perfil transv, -M5 0:40 Aié?liegra
0.10 Areniscsa

- gula negra
1,70 Arc negra y grises c¢/arenisca interc,
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Se determinaron los espesores arcillosos cubicables que
corrgsponden al banco principal, tomando en cuenta el sector Este y el

Oeste con el aumento de potencia en el sector Centro,

5 o3 e5e— Muestreo:

Se extrajeron 5 muestras del Sector Este y 5 muestras re-
presentativas del Sector QOeste, gue fueron reducidas en dos prin-
cipales comunes a los efectos de tener una representaci®n media

de la materjs prima arcilla gris y arcilla carlonosa.- Se muestreol

en canaleta en forma transversal z la potencia del banco arcillosos
Las muestras fueron identificadas con nimesros y remitidas

al Laboratorio C.I,I.M k I.HeTeI) o Los nfmmeros de muestreo fueron

indicados en el lugar de extraceibn, en los frentss de e lotacion
= y

o de expleracibne-

5,3 «£.- Chlculo de reservas:

Para el chlculo de reservas se tomd en cuenta las labores
subterrineas, pigues y galerfas de comunicacibn, casi en.su toteli-
dad con fine3_de explotacibn. Lus galerias citadas se ubican en 1la
mArgen izcuierda de la guebrada, donde aflora el banco arcilloso
principal, con una corrida visible de 800 m de longitud. Los pi-

L
ques siguen el buzamiento general de la arcosa, teniendo'como te-

cho y piso en algunos casos la misma roca, Las pendientes dsl pi
de las labores son de. 109. ¥y responden al buzamiente medie de

los mantos arcillosos ¥y arcoszs. Se adjunta a clnitpuscibn plano
N°®  de Muestreo y cubic@cibn,
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5,3,7e= Anexo comdlementarioc al Piano N ~ Las Mellizas- Cdliculo

de reservas.-

4 los efectos de disponer de datos sobre reser-
vas,para el informe previo, se determinaron las siguientes
cifras en base a las observaciones rizlizadas en el terre-

no:

Reservas visibles @

Arcilla gris compacta: 320.000 tn
Arecilla negra 422,000 tn

729,000 tn
Heservas probables:

Arcilla gris compacta; 64.000 tn
Arcilla ﬁegra 85.800 tn
‘149 * 800

£90.800 tn
Toptal de reservas positivas ¥ probables estinedas con ajus-
te numérico:
890.000 tn
2
lzs explotaciones realizadas v sus imprevistos en la conserva-

:445.000 tn positivas y probables descontando

cién de zonas para pilares.

Posteriormentes terminado el plano de la Mina
las Mellizas, escala 1:1.000 se ubiczron las dreas correspon-
dientes;con proyeccidn a la cotz nivel 1.185 como plano de
comparacién,de las labores principales L7y Lg de mayoT desa-
rrollo en lo relativo a_penetracién dentro del cerro. Ias citz

das dreas son cince (5) ubicadas de Sud =z Norte: 1

1a del extremo sud es la HN°]1 de la cuzal dispo
nemos dos medidas ( mensuradas) : un frente de afloramiento
de 140 m reconecido en la ladera del cerro con laboreo sub-
terraneo Iy,Lp y Lz con reconocimiento e 260 m en su lado Nor-
te, con relacidn 2l lado Sué debe ser explorado, por lo Que
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se dermira el sector vriangular de la siguiente forma y coensi-
ci

Sector N°i:
Reservaes Probables: Superficies s/plano adjunto de cubicacidn

Cdlculo:

146 m x 290 m . 18.%00 m2 proyectados al nivel correspondiente

2 de expioracidn y explotacidn.
Reservas Fositivas: Sucerficies
Sector N°2

El sector N°Z esid limitado por el lado Sud con el K°1 con lado
medido; por el Forte con la galeria brincipal N° L7 Y sus lizbo=
res transversales, como asi también su lado oeste gue es el de
le guebrada,con afloramiento recorocido y que ademds estd expioQ
rado por las galerias intermedias Yy sus pigues direccionzales,

cres L4, L3, L6 con sus transvezsales de explotacidn.

120 m x 350 '21.000 ne
- G

Reservas Positivas: Superficies

Sector N°3 :

Bl sector N°3 estd limitado por el lado Sud por el K°2 con la

:200r pigue N°7.gue corresponde al perfil iongitudinal L-B ¥ por

efe
versales formando imporizntes pafios de laboreo.

: 20.625 m2
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Bl sector N°4 estd limitado ﬁor el Sud por la Labor N°® 8
desarrollada en toda su longitud y por el lado Norte por
1zs labores transversales gue se comunican con la Labor

pigue N°8 ya citada. El sector estd explorado en todo el

1ado Bste que es base del tridngulo, superficie calculada.

Hacia el Oeste disminuyer las Labores pero queda cublerta

la exploracién por ir cerrdndose uno de los lados hacia el

vértice del tridngulo.

200 m x 280 m,
2

Reservas probables:

28.000 m2

Sector N°5:

El sector N°5 estd 1imitado,en' el Oeste con el afloramiento
zrcilloso al borde la guebrada, recongoido con egxploraciones
superficiales y laboreo subterrdneo, Labor N°9; por el Sud

con la Tabor principal N°8 en lo que respecta a su iniciacidn
v punte de partida; hacia el Nordeste con una labor transver-
sal importante en cuanto a las manifestaciones arcillosas
pero sin reconocimiento en-la parte Norte. Por esa causa Dba-

sa a Treservas probables.-

o
290 %118 . 19 170 m2
’ ;
Cd1lculo de Reservas:

Para el citado cdleculo se ha iomado como base
de cubicaciodn,la proyeceidn realizada en el plano ad junto,
donde se han obtenido las superficies de los tridngulos ¥y
clacificado el tipo de reserva en base a lo mensurable.

Tas densidades tomadas son reales de arcéilla®in

situ" dadas en(Kg/dm3} dadas por el CIIM sobre comunes de
arcillas grises y arcillas oscuras carbonosas.Ensayos CIIM
Rel4.247/48/42 CLF.1. Parcial 2.- 25.3%,82.- 5e¢ han tomado valo-
res 1imiies prhcticos en peso especifico: para las arcillaa grises 2,70
v para las negras carbonosas 2,50 para el yzcimiento Las Mellizas,-
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Resumen Célculo de Reservas: .
Reservas positivas:
Arcilla gris compacta:
69.625 m2 x l.00 m potencia x 2.70 p.e. : 187.987.- tn
Arcilla oscurea carbonosa:
69.625 m2 x 1.50 m ¥2,5¢ p.e. : 261,093 in
Reservas positivas 449,080 th
Reservas probables:
Arcilla gris compacta:
18.900 x l.o0 m x 2.70 pe : 51.030.- tn
Arcilla oscura carbonosas: o
1d.110 m3 x 1.50 m X3,.50 : 64,0125
Reservas probables 115,155 tn
' Total reservas mensuradas. 56/¢235e=tn

tomando el total de las &reas sin explotacidn ni exploracidn,
es decir de arrangue de mineral.

De los 29 afios de iniciacidén de las actividades
¥y tomando solamente 23 afios de laboreo y considerando ademas
unos 3.500 m de laboreo subterrdneo y de superficie,  se obtiene
sobre un metro de avance 4 m5> de arrangue, por una densidad me-

dia real {(material arcilloso "in situ") de 2,60 p.o promedio,
se obtienelo’Atn por metro de avance, resultando un fotal de

36.400 tn exiraidas de la zona de estudio,

Reajuste vorexplotacidn realizadz v 20% descuento de pilares :



Total de los pafios sin descuento de laboreo
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ni pilares g 564,235, tn
Total arcilla extraida hasta la fecha
merzo 1982.- 36,400, tn
20 % para dejar pilares de explo- 5274835+~
tacidén sobre 527.835.- tn 10565674~ tn
422,268 tn
Reservas positivas y probables....ivev.... 422.268,~ tn

. ., - . .
gue se confirman en su relacion con las anticipedas en la in-

formacidn previa y gue figura en el texto correspondiente con

la cifra de 445.000 tn positivas y probables, valores mhs altos

en consideracibn al resajusie de las densicades reales’lleva.das a8 pesos espe-

r

cificos practicos y comparados con investigaciones realizadas,-

rd
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Observaciones sobre rescrves:

Se verificd continuided de las formaciones arcillosas hacia
el Sur con disminucidn de los espesores a medida que se"clava" el jacimien-
to arcillcsc. Considerandg su extensibn se realizd un cilculo de reservas

. positivas y pro?ables. Los avances en picues ¥y galerias de comunicacidn.

. - rd -
permitira en un futuro cercano determinar nuevas reservas prohables,

5e 3o 8B.-Ensavos {9sicos y anilisis auimico:

En cbnsideracién,que las arcillas estudiadas prescntaban en
su clasificacibn macroscbpica dos tipes bien definidos,por =u =zcleracibn
¥ su nomogeneidad, con diferencias . notables- en cucnto a2l contenido
C&!‘bOHOSO; se han extraido 16 muestras de distintos tipos de arei-

.1la gris y arcilla negra cerbonosa.-

Resultados compsrativos  de las nfcillas grises y nepgras (lue constituyeren

dos comunes de un cuarteo de 10 .. muestras ( 5 omuestras de cada una ).~

Arcilla gris compacta —-comin / musstras - Arcilla negra carboncsa,

ColeloM HO 145248 (CuFoI). parso 1982 CoT ToM 10 14,249 (CoF.I)
- zarzo 1982,
49¢4 . Si02v 50,8
35,6 A Al203 34,8
0,8 Fe203 0,8
0,2 Mg0 0,2
Gl Cal 0,1}
0,2 Naz0 0,3
1,3 k50 1,4
11,4 pérd. 9C0°C 11,3

0,8 T:i.02 0,7
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5¢3e9.-CULDRO COMPARATIVO E INTERPRETACION ANALITICA Y DE ENSAYOS FISICOS DE LOS MUES- )

A Y

TREQS SISTEMATICOS REALIZADOS SOBRE ARCILLAS *

Yacimiento Las Mellizas:

C.F.1, marzo 19382:

Promedio de 10 muestras:

Anhlisis cuantitstivo: ( C.I.1.M) /C.F,I, Afto 1982.~ Informe,-

§i0; = Al503 - Fe,0,~ Ti0,~ Ca0 -Mg0 -K 0 -Na,0- Pérd, /900°C-Observac;iones
- Perfiles Labores
49,40- 35,60 -0,80 -0,80 - 0,10 -0,20-1,30-0,20- 11,40 -7y 8 al

Laboreo Subterraneo

Anflisis cuantitativos { LeBeMeI,T = G.F.I,) 1972/1973

43430~ 39,90 -0,39 -0,70 - 0.00 -0,05-0,70-0,56~ 15,02 -Representativo
Arc, compacta gris-
inglisis cuantitatives ( T NeGeM, Afio 1970)

42.91- 29,63 ~1,60 -vest,-0,92- 0,15 -0,42-3,40- 20,70 - Muestreo de las La-
Sm e bores subterréneas

. . 21 muestras,-Promedic
Compogicion  Mineralbeicas

Clasificacibn: Arcilla gris compacta
Composicibn:

C.F.I, ( LERMIT) Caolinita 95 % , cuarzo 5 % ; sobre 1 muestra representativa,-

ToNeGeM, Caolinita 85 % , cuarzo y posibles impurezas de Illita 15 %
s/ 31 muestras representativas,-

Fnsavos Fisicos:

Densicdades:

Determinacibn de Densidad Real por el CIIM- C,F,I, Anc 1982-Informe., Determina
ki
ciones efectusdas & los efectos de utilizar los valores reales de densicdad en

yzcimiento, para el cilcule de cubicacibn,-

Arcille gris compacta:

Densidad Real por picnometria : Arec, gris 3,20 Kg/dm3 -~ Valor anulado,-
' : Arconegra 2,86 n ® - Valor anulado,.-

Rezjuste en pesos especificos para definir cubicacibn: promedio de distintas in-
vestigaciones: Arc, gyis : 2,68y arcilla negra 2, ;9 o~ INTI -3,6,82,~ CIIM,—
!



Anflisis granulométrico ( Gispersibn):

Arecilla gris -
- de 1/256 mm : 82 %

entre 1/256 y 1/16 mm: 14 %
mayor de 1/16 mm L %

Constantes Fisicas: ( arc, gris)

Limite liquido 19.1
Limite pléstico 12,1
Indice pléstico 7,0

Cono Pirombtrico eguivalente:{Arcilla gris compacta)

Seger supsrior a 31 ( 1700° C ) Informe CIDM - Abril 1982- Informe,-

Dilatometria:
500° ¢ més 0,42
1000°C menos 5420
1300°C  ————

Plasticidad: no tiene ( Clasificacibn: arcilla magra)

Humedad: ]
Agua de plasticidad: 15,60 %

. Azua de porosidad : 11.50 %

Agus de contraceifn:  4.10 %

- Seca:

Desleimiento: 3,12 .

Contraccibn de hlmdo 2 seco: 7,1

Color de auemado:

1.380°C : crema oscuro
1.400°C : crema claro
1,500°C: pardo claro amarillento
1,600°C: pardo claro

Clasificacibn y Tipificacibn: Arcills caolinica refractaria,

-—

-
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La arcilla de Las Mellizas es apla para fabricacidn /
de ladrillos refractarios, cemento refractario, para chamota o chamoite
en refractarios, cajas y conductos de fundides de alte temperatura, para
revestimientos. Por su alto contenido en alfmina y bajo contenido de Oxi~
do de hierro, como asl per sus otras propiedades fisicas, es una materia
prima adecuada para cerfmica blanca. Se han profundizado los estudios /
tecnolbgicos para la aplicacibn de estas arcillas grises en la industria
. de cerfmica blanca ( azulejos) de revestimiento, como asl tambi®n en la
fabricacibn de bases para cerfimica de revestimiento de pisos, Se ha tra-
bajado obteniendo bases de color crema osCuro y crema ¢laro, un poco mas
pesada gue las conocidas, pero con caracteristicas finales adecuadas,emr
io relacionado a estabilidad de la pieza producjda y su aceptacibn de /

Glazes ( capas superficiales aplicadas sobre la bzse ceramica Je

Fn el anhlisis culmico,a los efectos de la pasta cerimica,
se considerarem los seis dxidos, que tienen influencias decisivas sobre
1a fusibilidad, el color y otras variables fisicas que Ceterminan el 1imite
pléstico. La suma de los fxidos alcalinos esté por debajo de los limites
perjudiciales.

La empresa que utilice esta materia prima,para otros usos
gue no: sea el refractario, debers planitear en base a un problema de pro-
gramacibn lineal, de acuerdo al objetivo requerido( Formulacibn de elabora-
cidn a un costo minimo), Realizada la solucibn con un s6lo resultado de
optimizacidn; podrh disponer de una serie de materias primes aportadas en
este informe,con sus a2nflisis medios, provenientes de las &reas estudia=-

- P4 . - - .
dag, gue le permitira realizar los dosajes necesarios,
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Comparande los resultadcs obitenidos en nuestra inves-
tigacibn. con los realizados en el afic 1970 por el I.K.G,Ms se llegan
& valores finales,que permiten tener leyes medias representativas del
yacimiento,posibilitando” la clasificacidn y tipificacibn de las materjas
primes,

E I, N,G.M sobre veiniiuna muestras comunes obtiene el

siguiente resultado:

Silice Aluminieo Hierro Jitanio Calcio Magnesio Postasio Sodio Pérdida
Si 02 A1203 F9203 -TiO2 Cal Mz0 ' K20 Hazo a_900°

42,91 29,63 1,6 vest 0,92 0,15 0,42 344 2047

- Las investigaciones realizacdas con Xayos X en diagramas

Dobys-Scherrer con chmara de 114,6 mm de difmetro, radiacibn Fe K,permitieron
con los datos de ' - - :
los espaciados "d" en A y sus intensidades relativas, la siguiente

interpretacibn de la composicidn mineralbgica y sus porcentuales calcula-

dos: Arcilla QGris
Caolinita cristalizada : 85 %

- Illita (impureza) : 15 %
Arcilla Negra:
Caolinita s 65 %
Cuarzo : 25 %
I11ita y montmorillonita 5% 1

Fl LEMIT -CFI en el afio 1972/73 efectlia determinaciones
de silice y sltmina con téenicas clisicas por via himeds, disgregacibn y

gravimetria; calcjo y magnesio por absorcibn atbmica; titanio por via



nimeda y gravimetria; sodio y potasio por emisién de llama y la pérdida por
calcinacibn y humedad por via térmica. Los emsayos fisicos se realjzaron en
la siguiente forma y m&todo aplicado:

Cono pirométrico eguivalente segln Norma IRAM 12507

La dilatometriz se efectubsobre probeta pfensada a 300 kg/cm2, pasandg el
total del material por malla 70 y con una humedad de 5-6% . Las lecturas de
dilatacidn fueron tomadas a los 500,1000 y 1300° G, Los ens-yos granulombiri-
cos fueron realizados seglin 1a Ley de Stokes {pipeta) con tamizado previo com
. dispersibn total de la muestra natural ( fraccibn de arcilla en %, frécciﬁn

limo en ¢ ¥ fracciSn arena en porciente), Los resultados del estndio

fueron los siguientes:

Maestra ¥° 14410 - Arcilla negra { carbonosa) sobre una mﬁéspéa calcinada en —
' el yacimiento - procduccibn de chamota refractaria.

Composicibn mineralbsica:

M- N® 14410 -negra-Material sinterizado: Mullita y cuarzo

M- X° 14411-gris - Caolinita 81 %
Iilita - . - —
Cuzrzo 549
Feldespato -

inalisis sobre ruesirs hiimeda:

- N°14410 (C,F,1.) -Arcilla negra Ke 14411 (C.F,I) Arc.gris
59,8 5i0, | 43,3
37.0 A1203 39)9
0,65 : Fe 04 0,39
0,7 Tio, 0,7
8,00 0Ca @ 0o
0,05 Cilg 0,05
0,70 OFa> 0,70
0,98 OK2 0,56
0,00 Humecdad 100°C 0,72

0,00 _ Perdida/calce, 14,3
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Cono pirométrico Fouivalente -Norma IRAM 12507

»

Arcilla negra- carbonosa C.P.E | 31 1/2 16poe ¢

Ercilla gris CeP.E, 33 1743° ¢

Dilatometria: 50000 1000° C 130000

Areilla carbonosa calcinada: -2.,85 ' ~5.20 -

Arcilla gris + 0.42 -3.78 ~440

Granulometria: Fraccibdn menor de Fraccibn Limo Fraceidn Arena
1/256 mm.  entre 1/256 y1/émm mayor 1/16mm

kreilla carbonosz calecinada ( imposible dispersar por estar calcinada)

ircilla gris 82 14 4

Constantes fisicas:

/ : !
Limite 1iquido Linite Plastic,  Indice Plistico
Arcilla negra 19,1 12,1 T T.0
Arcille negre calcina : .
da Friable
Arcilla gris 16.9 11,3 .. 5,6

Colores de Quemado:

1.380°C : crema oscuro

1.400°C : cremsa claro

1.500°C: pardo claro amarillento
1.600°C: pardo claro

5.3,9 «— Condiciones de explotabs;lidad de los yacimientos:

La explotacibn ha sido efectuada en forma casj contf-
nua con breve interrupciones, Aictualmente la produccibp estf 3

produciendo solamente para el cumplimiento de reducidog pedidos,.

1z capacidad de producciﬁn pueds Superar las 7,000 tn

annales, desde que se mecanizb la extraccibn , pero la fluctuacibn cel
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mercado en estos filtimos afios le ha hecho producir variantes qup osci-
lan entre 2,000 tn hasta 7,400 tn anuales,

Los frentes de explotacibn estan en condiciones de regu-

larizar los trabajos de extraccibdn,por disponer de desarrollo zdecuado
y permitir distribucibn de persomal. Las maquinarias y fitiles de exirac-

¢ibn se encuentran prontos ¥ en condiciones de ser utilizadose=-

5. 3410-Determinacify de los bienes s producir v procese splicable:

En base a la cantidad de datos analiticos y fisicos de los
muestreos realizados,como asl tembi®n los comunes investigados en el
el presente informe, producto final del muestreo " in situ ",se ha 1le-~
do =z ls siguiente interpretacibn cue ha permitido ademfs definir la
tecnologia aplicable,
Clasificacibn de las arcillas ( materija prima) :

Arcille refractaria de alto punto de fusibn { arcillas negras carbonosas
¥ grises)

Arcilla refractaria carbonosa: materia prima para produccibn de chamots

refractaria, materia prima interviniente e n la fabricacibn de piezas

refractarias ( cementos refractarics ¥ ladrillos refractarios), Su azlto

punto de fusibn y su contenido en alfmina le permite d;sgonsr_de'una ca=
reirhdciario

lidad irremplazable para la industria del cementofy algunas fundiciones

Areslle gris: por su alto contenido en 2lfmima y bajo contenido de bxjdo .

de hierro, como esi también por sus otras propiedades fisicas,es una ne-

teria prima que se utiliza en cerlmica blanca, 1

Se ha profundizado los sstudios tecnolbgicos para la apli-
cacibn de estas arcillas { grises) en la indusiria de cerfmica blanca
( azulejos) de revestimiento , como a2si tambi®n en la fabrjcacibn de ba-

ses para ceramica de revestjmiento de pisos. Se ha trabajado obteniendo
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bases de color crema oscuro y crema ¢lare, un poco més pesada que

las conocidas, pero con caracteristicas finales adecuadas, en lo
relacionado a estsbilidad de la pieza producida y su aceptacibn de ™

"Glazes" ( capas superficiales aplicadas sobre la base cerfmical,



5.4e= Estudio de los yacimjentos: Yacimiento " Lags Kokag®™

5.4e1s ~_Antecedentes Histbrices:

-

El concesionario de las mines es Bra Antonia F, Lbpez
¥y Soce Inicid sus actividades el 5-12-73 con la mina Koka II efectuan-
explotacjones parciales, por ser encargado de las Meliizas'aa la firma
Geberovich Hnos, Su especialidad ‘en trabajos de extraccibn y su cono-

cimiento de la zona le permiti® cubrir zonas de interbs a los efectos

de dedicarse particularmente al negocio minsro.

~ -

5.4.2 +— Situacidbn Leged:

El yacimiento "Las Kokas" esta abierto por las mima
Koka II, gue tiene por concecionario a la firma Antonia ¥, de Lopez

y Soc, con exps 5386~L-72, mineral de a wcilla , 2° categoria, con

fecha de ajjudicacibn 5,12,73 y mensurada el 20.4;75,-con cinco per-

tenencias qua cudren 30 has, : T

Disponen. ademfis delas minas La Banderita , La banderita
IT1, La Banderita III, Raspa III y la XKocka V , como reservas futuras,

Las mismas estan registrada con los N° 6364 -L 74 al 6265-1-7/, N°©6287
1-74; 6075-L-74 y la Koka V con el N° 6076-L-7.. La totalidad de estas

9ltimas citadas cubren 180 Has 7y soh minas vigentes,-

5e¢la3.-Localizacibn v datos geogrhficos:

Fl yacimiento Las Kokas se ubica a unos 31 km aproxima-
damente de la Ruta N° 26, partiendo del km 58,5 hacia el Norte,‘en a
Tramo Patouia-Ameznf. A 15 km de la poblacibn de Amanf; en la ladera
Sud-Oeste de la Sierra de Vilgo a una altura de 1350 m sobre el nivel

del mar.-
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5el.4.4eGe0loglia del Yacimiento:

Bn el yacimiento Las Kokas, se manifiestan for-
mzciones de Edad Carbonifera, ubicadas en el sector {nferior
de la Formacidn Lagareé, con un perfil mfs promunciade debide
a las diferencias notables de nivel y distanciamiento de los
niveles mineralizados intercalados entre las arcosas y areniscas,
™n el acceso al yacimijento llegando por la huella
minera desde Las Mellizas, se cobserva un paquete de arcosa de
40 metros de altura,que se encuenfra apoyado en discordancila

gobre el basamento cristalino ( granitico), miembrc inferior

de la Formzeidn Lagares ( estimzdo en 90 m de wwpesor)
El;afloramiento arcilloso tiene un rumbo
N 40° E y un buzamiento de 10° SE con notables espesores de
arcosas con arcillas intercaladas, grises y arcillas oscuras
carbonosas, Perfil"A" Koka, fepresentativo del yacimiento en
sus distinios _ niveles . mineralizados ( tres niveles
principales ),-
Los espesores de las arcosas, cue hacen de piso
y techo de los niveles arcillosos son variables como asi también

las potencias de los niveles arcillosos,

pPerfil "AR Ecka: i
Mivel - jnferior l.70m de arcilla gris
Nivel .. med4o 3.80 m de arcilla gris con lentes carbo

NOSOS,
Nivel superior 1,10 m de arcilla gris



36

Perfil B - Las Kokas- Corresponde a un perfil medio del ya-

cimiento, donde se hace visible el manto central (nivel cen
tral) y el superior ya dividido, con una intercalacidn de ar
cosa de 2 m de potencia y potencias menores en las manifesta
ciones arcillosas, como si hubiesen sido divididas por entre
cruzamiento con afinado de las lentes arcillosas y con sepa-
racion de las mismas por la arcosa.

Nivel 1 inferior: no visible - cota por debajo del nivel /
natural.

Nivel 2 medio : potencia reducida a 3.00 m arcilla gris
con lentes carbonosos.

Nivel 3 superior: potencia reducida por una intercalacidn
de arcosa en dos submantos: uno inferior
de 0.40 m, de arcillas grises.

Perfil C - las Kokas- Corresponde a un perfil Sud-Este, don

de se destaca la discordancia con el basamento granitico y /
la manifestacidn del nivel inferior de las arcillas grises y
carbonosas con potencia de 2.20 m.

Perfil D - Las Kokas- Corresponde al perfil Este del yaci-

miento, donde se manifiestan las arcillas y arcosas de colo-
raciones claras, con estructuras bien comprimidas y degrada-
cidn de color desde la zona superior a la inferior, arcillas
grises claras, arcillas grises, arcillas grises oscuras y ar
cillas carbonosas en el mismo paquete. Potencia del paguete
2,20. _

SeheSe~ .~ Muestreo: Se extraleron muestras para observacidn mi-
neraldgica habiendo llegado a la siguiente conclusidn: Las /
arcillas del yacimiento Las Xokas presentan caracteristipas
y contenidos mineralégiceos idénticos 2 los ya estudiadosien
Las Mellizas., El yacimiento pertenece z lz misma formacidn /
sedimentaria con igual rumbo y buzamiento, coincidiendo ade-
més con la estructura regional. { Muestras 6 esguirlas de arcilla

3 de arcosas y 1 de granito Yo
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5.lebe~ Chlculo de Reservas:

Considerande la necesicdad del aporte de reéervas paTa
evaluar el recurso,se apreciaron les labores existentes sobre laz direc-~
cidbn rumbo del afloramiento y las labradas en forma de "pigue" sobre
el buzemiento. Para ello se rezligzaron los perfiles gue permitieron aco-
tar los distintos niveles mineralizados ¥y apreciar su potencia en sus dis-~
tintas secciones, Las cifras obienidas deberan ser consideradas y acondi-
cionadas al actual estede de desarrollo del yacimiento, nuevas labores indi-

ceran posibilidades de nuevas reservas.

Heservas positivas : Se ha estimado solamente el Perfil -A- Koka

Aflorumiento: desarrollo 100 m ocsiim=dps en rezonocimiento ( medidas)

totancizs wedias ée los tres niveles mineraliszados :

Inferior; Hivel 1 - 1,70 arcilla gris
Medio Nivel 2 - 3,80 arcilla gris con lenies carbonosos,
Superior ¥ivel 3 - 1.10 arcilla gris

Hivel inferior: 100 m

=
Y
Q

2 x1,20m : 6,000 m2

Nivel medio 100 m x 50 m x 3,80 m : 12.000"
Nivel superior 100 m x 50 m x 1.80m : 9,000"

34.000 3
Reservas Frobables: Perfil B Las Kokas

tfloramiento d~sarrollo 100 m  cctimscos en o

Ll

Papeiracibn sobie buzamiento 50 m

Potencias medias Ge 1os ires niveles wminerzlizados:

Inferior - Nivel 1 - o,c0m - no visible
Megio Nivel 2 - potencie reducida a 3,00 m
Superior - hivel 3 - considerande los submanwcs, su sumztoria 1,20
H
Nivel medio ¢+ 100 x 50 x 3.00m : lZ.0D0 m3 :
Superior 100 x 50 x 1,20 m : 33,000 m3

. 50.000 m3
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Aeservas posibles:

Parfil E-D Las HKokasS.=-

Nivel medio

100 x 200 x 2,40 m

.

L8,000,- m3

(1]

100 x 200 x 2.40m 48,000.- m3

86,000 m3

Total reservas en toneladas:

De zcuerde a lcs ajustes realizados,con relacidn z los resos espscifi~

con en el CITM- determinaciones efectuadas con probetzs, se tisne un
peso espeeifico medio de 2.60, por lo que se tomarh esa cifra para losg

chiculos,

deservas positivas:

34,000 m3 x 2,60 28,400 ta

Reservss probables:

50,000 m3 x 2,60 130,000 in

LX]

Heservas posibles:

96,000 m3 x 2,60 : 249,600 in

Heservas medidas:  218,400,- { Positivas ¥ probables

Aeservag inferidas: 130.000 in

~

248,400 tn de arcillas prises y oscures
CATDONOS2S,~
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CUADRO COMPARATIVO E INTERPRETACION ANALITICA Y DE ENSAYOS FISICOS DE LOS
MUESTREOS SISTEMATICOS REALIZADOS SOBRE ARCILLASY

Yacimiente L.s Kokas:

Mineral: arcilla ( similar a la arcilla de Las Mellizas) _
arcillas grises claras compactas, gris carbonosa, gris oscura y
verdcsa compactas

Promedio de 12 muestras: LEMIT- C,F,I, 1972-73:

Anflisis cuantitativo:

Si0p- A1203- FeZOB- TiOz— Ca0- ¥g0- k0~ NaEO- Hiwed,100°C ~Pard, /calcin
51446-33,50-0,75 ~ Q.50 0,00~ 0,10-0,66-1,13- 1.13 11,97

Promedic de 10 muestras—CIIM— GuF.Ie Afic 1982~ Informe :

50480-34,80-0,80 ~0,70 - 0,10 -0,20-1,40-0,30 - 11,30

no delerte

Corposicidn Mineralbgica:

‘Clasificacibn: areilla gris compacta

Composicibn:

Caolinita: entre el 81 al 97 %

Iliita: desde O hasia el 5 % mhximo
Cuarzo: desde 2 % hasta el 18 % miximo

Feldespato: desde O % hasta 1 3 %
Los promedios de 12 muestras son los siguilentes:

87,41 % de caolinita
2,41 % de Illita
0,83 % de Feldaspato

Cono Pirombirico ecuivalente { &rcilla gris compacta)

3]

eger superior a 28 ( 1646° C ) a seger 33 (1743°)
Seger superior a 31 {1.,700°C) Informe CIIM: Abril 1982-Informe.=

Ciasificacibn y Tipificacibn: Arcilla caolinica refractaria.-
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5, fesa- Cendicionas de explotabilidad:

-

De acuesrdo al 4rea cubierta por las pertenencias en las
" Kokad y las"Banderitas" {120 Has) y la potencia delos niveles arcillo-
sws, se estima de importancia aplicar un plan de exploracidbn. 1 mismo
estaria concentrado en el avance de los ires niveles arcillosos prin-
cipales, con atague ée penetracitn en el cerro por medio de pigues y la-
boreo subterrfneo a nivel en la comunicacifn de los mismos, dejando es-
tablecido pafios Ge cubicacibn, dimensionados en forma tal ¢ue presen-
ten al mismo tiempo preparacibm de explotacibn y planificacibn de distan-

cia enire locs pilares, pare soportar los techos de arcosa 0 arenisca arcbeica

Este método de trabajo permitiria exploisr todos les niveles sin hundimientos,

Lz exploracibn aconsejada Garia valores medidos de los mantos en cuanto a

su poiencia media y su conocimiento en ambas direccicnes, rumbo y buza-
= L)
miento ( en la direccibn del buzamiento la labor "pigue", en el rumbo la
gsleris norizontal ).~

Considerando,que en les Areas reservacas existen manifesiacio
nes de srcills ¥y cue en los perfilss realizeacos se destacan ires importan-

niveles zreillosos, se pusde apreciar,cue el vacimiento Gescriptc es muy

/
. . . L] =
importantie ¥ ¢ue mersce atencién ex cusnio a un proyscto de exploracion.
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S5e5.~ Estudio de los Yacimientos : Yacimiemto Manuel Puentes

S5¢5.,1¢~ Antecedentes Historicos:

El yacimiento Manuel Puentes " E1 Mollecito" fué
en el afio 1872 explorado parclalsente,al solo t{tulo de ubi
car los primeros frentes de atagus y determinar las mejores
condiciones de explotacibn, Las primeras ubicaciones fueron
realizadas en los bordes de las laderas de la quebrada, dop-
se manifestaba el afloramiento; defimiendo labores de rodeo
al borde del camino de acceso,que solarcznte sirvieron como

limpieza y determinaciomnes de lugares O8pitimos para atacar en

labrado de "“"pigue",

El concesionario de la minaz,el Sr Antonio Claudio
Puentes,inicib los trabaios en el afio 1971/72,com la Mima El

Mollecito,realizando las primeras exploraciones y €l camino
de acceso,que por sus fuertes pendientes teniz problemas de

transporte,

Con el spoyo de-sus wrinelzzles corprzdores  logrd

<

mecanizar la extraceibn con cclocaciln regniar de su prodnccibn,

5,5 4 2+~ Situacibpn Legal:

El yacimiento Puentes agrupa 12 pertenencias

distribuidas ¥ anotadss en la siguiente forma :

+

IXp. 68762-P-56 Vina Bl Mollecitc - 3 pertenencias -féivdicada el
5-?7-72 y memsurada el ll-k <73 A

Expa5766-P~73 -Kina Kargerita IT - 1 pertcrencias- Adjudicada el

20"8-750—



Exp.5768 P-73 -Mina Margarita ¥V - 1 pertenencia- Adjucdicada el.

o .
14-12-73 como principales; la Amclap 23, Amclap VI, Venus, Dslida,
El Mormte, La Pichama, La Jariila, com una pertenencia por mina,-

Todas las citadas tienenm como comcesionario al Sr Artomio Clazudio

Puentes,~

5.5-3e- Localizacibn y datos gecgrificos:

El yacimienio de arcilla denominado }ﬁentes W H
Mollecito",estf& ubicado en la zona RW de"Ias Mellizasﬁ pasando _
vr0xizo al campamento y a 2 k= del mismo. Su locelizacibm ¥ acceso
se realiza desde la Ruta N° 2¢&, partiendo del km 58,8 hacia la
derecha ( Norte) en el Tramo Fatquia- Aman&. Se ubica a 11 km de )
la poblacibn de Aman® a una altura de 1,340 mts sobre el mivel del

IdT e

5, 5 +4e Geologias del Yacimiento:

m

Los afloramienies arcilicses, | corprendid®s en el Yacimiento

"El Mollecito® -Puentes- son de Edad Carbonffera, ublicades em la

br

oTme Lzgares, misnbro superier, representado por bances potemtes
de arcosas compactadascop intercalacicres de niveles arcillosos.

s - P - 188 arcillas sen. de color gris claro, com-

pactas y gris oscuras carbomosas, con cierto grado de esquistocidads

La carga o encape del yacimiento lo coostituye el banco superior

de arcosa que tiene potencias variables y son conmcordantes

cem el rumbo ¥ buzamiento de las arcillas. E1 rumbo es Ry0 ® E con

bueamientol0® SE



La corrida del afloramiento no ka podido ser verificada en sum to~
telidad debido a ia falta de exploraciém superficial( trincheras,
calicatas), solamente algunos pigues y galerfas que permitieron
verificar los distintos tipos de arcillas ¥ ubicar tres mivelesn

prineipales arcillescs:

Nivel imferior: arcilla gris oscara compacta , intercaladas en la
arcosa en espesores muy variables no defintdos,

Niwel medic : arcillzs gris oscura intercalacdas en bancos de AT COSaE,

constituyendo el 50 % del sspesor,considerado em ] Q@ wu

arcillas grises muy compactas sobre um piso de aréosa
de grano grueso cor techo de la mfsma textura.Clas-
t0s redondeados de cuarzo con textura de arenisca.-
Caracteritica de los bancos de arcosas de la Seccidn

Superior de. la Formacitn Lagares ( 'Paganzo I).-

Nivel superior: Arcilla grishcea . muy compacta, biem esquistosa,
de una potencia de 00 m comr fuerte alteracibm en

el borde de la guebrada y en la entrada de la labdbor,

55 .5.~ Muestireo:

S5e extrajerom muestras para cbservacibn minerallgica
habiendo llegado a2 la siguiente comclusiba:
Las arecillas de Las Mellizas, Las Kokas y de Puentes
(yacimientos Eil Mollecito ¥y Las Margaritas), presentan caracteristi -
cas y contenidos mineralbgicos idénticos a los estudiados en Las

i
Mellizas y Las Kokasy pertenecen a la mismz formacibm sedimentiarie,

Los porceniajes de los cortenldos se mantlenen tenien-

¥

do ademés las mfsmas condiciones quimicas y f{sicas-Anexo Cuadro com

rarativo Analitico y Pisico de los Facimientos del Area Amank,-



£t

Nivel supsrior.

1.50 arcills gpris compsctiz a
—i 0,30 disminucibn de laslentes.-

/ 25 m arocosss cruesas
7 C
3
i
T e Nivel medio
| iy il § 3 -~ ' —— . - _ .
Ao _ I,20 m €= srcills oscure comoecis -
Sl . con Iznies ge arenfiscz §¢70 n  intercale-
c- - i dog en oarelilia

Areosa de grano grueso-Clasios redondeasos,
6z cuerzo con iextura de arenisca,-

Hivel inferior wvariable e indefinido %

Observaciones: A Ios efsctos d cubicacibn se ha tomado un perfil

3
4
medio de aprovechamiento econbmico : 1,10 potencia y un nivel supe-
rior de 0,70 castigando 1z fuertealieracibn en el borde las guebra-
das ¥ en las entradas de las lzbores,-

Total de aprovechamiento econbmico 1,80 m



5¢546.- Reservas:

Sumatoria tetal corrida -afloramientog 300 m

Ancho verificado en los laboreos y limpieza de frentes 20 m

Fotencia promsdio mineralizada de aprovechamiento econb-
mice : 1,80 m ( Se ha considerado solamenie el hanco medio)

.

Chlculo e reservas:

Mineral cubicado:

Lositivo:

- 300 m x 20 m x 1,80 m : 10,800 m3

'P.e promedio: 2,6 . 28,080 ta

Probabla :

300 m x 30 o x 1,80 m: 16,200 m3

F.e, promedic 2,6 42,120 tn
Fosible

300 m x 70 m x 1,80 m : 37,800 m3

P.e. promedio 2,6 98,280 tn
Total mensurado 70,200 4n

Yotal inferido 98,230

»
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5e547.= Resultudos de enf ilisis_ v ewsaves:s .

facimiento Puentes { E1.3oliscite) (Mzrearita)

. in&iisis cuaniiteiive,sobre dos musstras represeniavivas:
. . . - & - +
Mineral: arcilla oris sumamenta compacia,pronadio analitico cuantitsz-

< - 34
tivo: LEMIT- Promedio de lzs muestras N© L o 14424 y 14425,
510,- 21, 03* *e20 ~ Ti0,- Ca0- Mg0- K,0- Na,0- Humed,100°C-Pérd,/calcin,

53.75 31475 0,58  0.50 0,02-0,50 0,29 l.00 0,80 11,95

En el afic 1976 la {irma rezlize exiraceidn de disiintos frentes llezan-

G0 & proveer a la industria VASA { Vidrieria Argentina S.A.) con resul-
tados satisfaclorios de cumplimienio delns especificaciones rara la elz-
boracibn de fibres de vidrie, Los valores porcentuales obtenidos por par-

e
L
ia

tidas enviadas. a oricz son los siguientes: 1976/77

52,20 =33.- 0,84 ~0,94~ 0,25 ~ 2/8 -1,16 -/ -carbon 0,08 - 11,30

2130 ~33150~0,853-0,24~ 0,30 ~ n/d -1,00 ~n/d - n 0,09 - 11,60
91,206 -33,80~0,94~ 0,91-0,30 ~ n/d -1,00 -n/4 - n Cyl5 - 11,40
51,00 ~33,50-0,95- (,28-0,30 - n/d ~1,00 - nfd- " 0,09 - 11,50
51,90 -32,50-0,68- 0,95-0,30 ~ n/d ~1,10 - n/d * 0,21 - 0,21

Los ecenienidos de 2805 y& cue en el ensayo ¥ iratamien-
to industriz® éi% fusifno tlanca, Los valores porcentusles corresponden

I ) I - .
a o0 in de material arcillose,

Frente ivisva: arcills gris compacta y arcilla zris oscura (carbonosza)

Muestra: arcilla gris (clzara) - Resultados VASA (Vidrieria Arg. S.A,)
_ Datos "Puentest S/hnaliSis Lab, 'VASA,-
55,1 - 30,9~ 0,60-0,80-0,20~ n/3~ 1,30~ n/é - carbbn 0,18 - 10,1

Muestra: arcillz oscura (carbonosa)

924 50~32,90-0,70-0,80~ 0,30-n/d ~ 1,30-n/d-= czrodn 0,33 -~ 11,30

Cbservacionas: Iz &

,:
48]

"

strz oscura excade 21 0,20 Z e toleranciz, los
otros valores se considsran ouznos, La muestra arcilla clars ¢it valo

» . Py ~ N - - - -
res muas tezlios e ailmina con mucha siliee, quedando fuera de lus espe-
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ciTicaciones para la industria de fibra de vidrio. Se entiende para
la citada muestra representativa de la extraccidn de un determinado

lugar del yacimiento,

- . . .
Composicidn Mineralbgzica:

Caolinita desde el 85 al 91 %
1lita  desde 0,0 al 2 %
Cuarzo desde 7 al 12 %
Fzldespato ® 0,0 al 3 %

IYiita 1 %
Cu. rzo 9,5 %
Felcdesp, 1,5 %

Cono piromftrico ecguivalente ( arcilla gris compacta)

Seger superior a 32 { 1724°C) a 1743°C como 32 1/2

Clasificacibn Arcille ceolinice refractarize-

Utilizzcibn actusl:

4 los efectos de determinscibn préctica’sobre su utilizacibn infustrial,

se verificeron despachos a las firmes VASA ( Vidriera Argentina S.Z2.

Lavallol , Pcis de Bs Aires F,C,G.Roz2,

Se efectuan despachos a San Lorenzo S.he a fibrita Tandil, para la ela-

voracibn de cerimica con base btlancar amarillenta , para pisos ¥ re=

vestimientos diversoss Con la misma materia prima fabrica azulejos.—
Para 21 abastecinienic de proguccibn de fib;a de vidrio

y'cerémica de revestimientos, la firma Fuenies, despachz zctualmsnie

una produccidn de 300 in, su capacidad ?e produccibn es de 1,500 ta

DOr mes,
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5¢5¢.9, = Condiciones de explotabilidad:

Teniendo en cuenta el Area cubierta por lss minas,
de 72 Bas constituidas por 9 pertenencias (54 Has) y 3 pertenen-
cia de 6 Has c,u ( 18 Has), y que existen manifestacicnes ar-
-cillosas  en todas ellas, manteniendose una corrida mineralizada,
parcialmente explorada en superficie y con un pequefio desarrclio
en plque y en galerfaise estima,que el yacimiento Puerntes es muy
imteresantey que msrece aplicar un plan de exploracifm similar al
aconsejato para Las Kokas, Fl laboreo del labredo de pigues ¥
galerf{zs permitirfa delimitar su extersibm ¥y resolver el acceso
por medio de una galerfa primcipal de sacada del material. E1 acce-
so es dificil por lo accidemtado del terremc, Se entiende que la
exploracibn se programaria sobre labrado en arcilla sigunisndo el
buzamiento y el rembo de la arcilla,respetando los pilares regla-
mentarios en el supuesto casc de realizar exploracifim en etapas

con exrlotacibn inmediata de cada usa de ellaf,-

- - . = .. - LA
Las condiciones de explotzbilidad,en condiciones mas econbmi-
cas gue las actuales,estarfan ascondicionzdas a una preperacidn del yacimiento
de acuerdo a lo anteriorments enunciado { exploracibn, prepmrzcibn y explote-

Cif)n) -



546~ = Estudio de los Yacimiemtos:Yacimiento Clarisa:

5.6.,1 Antecedentes histéricos:

El concesionario de la mina es el Sr.

Manuel Fortumate Fuentes. Inici$ la actividad minera em o] afio
1968 con la comstruccibn del camino de acceso ¥ apertura de la
bores de exploracifn,a los efectos de ubicar las -bancos arcillo-
SOSe= Injeib’'la apertura concentrando el laboreo en el
banco que consider$ como princiéal, realizando cinco galerfass,
com perforacifn manual de los barrenos y voladura con p8lvora,
Para el manejé de las barrenas ¥ sacada del material despubs de
la voladura,utilizaba 8 'obreros que realizaban tambifn el trams-
porte del materisl con carretilla.Extra{a dos viajes de 10 tn
diarios con §carre6 del agma en los viajes de vuelts para abas~

tecer al campamento,.

5 &42+ Situacifr Legal:

El concesionario Mamuel Fortunato Fuentes, diepome
de dos niﬁas, la Achachay Exp, 625§~P-74 adjudicada el 10,10.75%
éon 1 pertenencia y 6 Bas y la Santa Ana, Exp. 5596-P-72, adju
dicada el 9.10.74 con 1 pertenencia con 6 Hae,-

5.6 +3e= Localizaci8n y datos geogr&ficos:
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El yacimiento Clarisa se ubica en el paraje deno

minado El Vallecito, en la falda oriental de la Sierra de Vilge, en el
km 50 de la Ruta N°26 doblando hzcia la derecha, hacia el Norte unos

20 km de huella, désviandose 13 km hacia el Oeste, con un recorride

total desde Patguia al yacimiento de 83 km.

546944~ _Goologla del Yacimienio:

Los rasgos geolbgicos generales corresronden a los

descriptos en bl Area de Amanh.

En la zona circundanie del yacimiento estudiade

Clarisa se tiene la siguiente colurma estratigrifica:

Formacidn La Colina

Formacibn Lagares

e T -~ - = discordancia
Basamento cristaline

5§€4441e~ Besamento cristalino:

Aflora hacia el osste ( Sierra de Vilgo) extendien-
dos® hasta las cumbres, Esth constituido por un granito .coem gren porcen-

taje de cuarzo sin alteracibn de los feldespatos y de las micas,

5e0el o2, Formacibn Larares:

3
H

™ - & o e
la Formacidon Lagares se apoya discordanie sobre

el Bzsamento Cristaliro. Esti constituids la citade formacibnm, por ar-

cosas conglomerfdicas de color gris rosado con intercalacicnes de

marges rojizas, con clastos. sub-redondeados de cuarzo. Los es5pesores
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YACIMIENTO CLARIZL

—— T

.-. -‘- . ).

JORERE 3,6p38rcosa con arenfsca argosica
| ==y . Us701imonitas o ggn psamitas

{

R 5 m de zrcosas

~——d X
== i oc m de srcilla oris
—_— 1- ! &4 = 577 oon intsrc., de
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5.6‘4.3."

f’télf Sﬁ"

de arcillas se encuentran a unos 20 m ( arcosa) del basamento cris-
talino, El primer nmivel tiene l.20 m depotencia y esti constituido
por uns arcilla verdosa laminada con lentes de arcosa, el segundo ni-
vel arcilleso se encuentra a 5 metros del primero y tiene una poten-

cia de 1,90 m y estk constituido por arcillas grises, carbonosas y gri-

ses oscuras ,con una separacibn de 0,70 m'( arenisca laminada) hasta el

tercer nivel srcilloso que tieme l,00 m de potencia de arcilia gris,
Tl encape total del nivel superior esif formado por arcesas, limonitas

v zreniscas zrcbsicas con una potenciz de 9 matrose

_Formasibn la Colina:

Esta formecibn se apoya concordante sobre la For-

macibn lagares, Tsid constituida por areniscas y limoritas decolora-
cibn rojizas como 251 tambi®n una roca en estudio de color rojo
ladrille sq cor tamafio d toxtume G .

: _ .*de superior tamafio de grano. La texture de lz roca es tracui-
‘tica con rellenos de calcita, con manchas o parches de enricuecimiento

sbdico,

Yacimienteo :

Los bancos arcillosos estudiados se encuentran préxi
mos al gramlto, corresponden a @ Form, Lagares disecordants
con el basamento cristaiino, Sobre el basamento se apoya en dis-
cordancia la arcosa gris-rosada, con clastos de cuarzo, La po-
tencia de las areobnf oscilan entre & m a 20 metrog en ese
contacto, mas al sur del yacimiento aumentan los espesores has-

ta llegar a los 80 metros.



El bance de material arcillesoc tiene un rumbo
N 14° E y un buzamiento de 13° SE. Se halla entre bancos de arenisca
archsica,

El afloramiento arcilloso tiene una corrida visi-
ble de unos 100 metros , con potencias de 1,20m ( nievel inferior),
v ' _

1,90 m ( nivel medio) y 21,00 m nivel superior con intercalaciones de
arcosas y superposicibn de las arcillas grises con las negras en forma
_ lenticulars
Al NW del plano adjunto se ubican 5 lsbores subbe-
rrﬁne&s; vinculadag con un rumbe N4C°W desde lz2s bocas de las galerias,
a los efectos de determinar el &rea de exploracibn donde se evidencia
.lz existencia de la arcilla, pardialmente explotada, hasia alcanzar

penatracicnes promedios de 20 metrose-

5.6. 5.10— Iehores:

X&. Labor I de un desarrolle exploratorioc con

25C250 @ avanee s2 ubica =n el nivel inferior donde 21 manfo . de
1a arcilla alcanza 1.20 m de potencia { arcilla verdoas laminada)
taquimetria cota 1,022 m
La Labor 2 =acusa una potencia aprovechable de ar
cilla de 0,60 m en arcosas consolidaﬁas’ taquimetria cota 1,030 m
1a ILabor 3 y 4 se encuentran 2 un mismo nivel
5
(cota} con 1,90 de potencia variable 2 1,00 m por su formacidn
lenticular,- Tacuimetria cota 1.035 m.

La Labor 5 i1tima labor exploratoria y de tentativa.

I
se encuentra en sl nivel supsrior manieniendo 1% Povencia de l,o0 m,

Taquimetria cota 1,040 m.-
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5.6.6.- Muestreo:

Se extrajeron 3 muestras representativas de 105
frentes,que resultan significativas en cuanto a 105 nive-
veles mineralizades, Ubicadas er ol Per?il adjunte,

Para la determinacibn de las rocas;, trabajo de gabinete,
se obtuvierom 6 esquirlae que fueron nameradas con la le-
tra E C1 del 1 al 6. Las muestras arcillosas fueronm indi

vidualizadas como Cl ( Clariza) N° 1 a2 K 3 ,-

5¢E47e- EReservasg:

A los efectos de determimpar las reservas de ya-
cimiento Clariza se ha tomadé en-cnenta lz corrida del
afloramiént;, verifica&gfébbre la cota 1.022 a cota 1.040,
lo gque permitid determinar el perfil adjunte, conus.dates
cbtenidos de los frentes de las labores descriptas ante
riormente;

5.6.7.,1,~ Dimensiones:

Corrida del afloramiento : 100 m
Penetracibn de exploracibénm ( laboreo subterrineo) piques
20 m, -
Promedio de potenclia de la suma de niveles - arcilla aprove-

chable economicamente: 2.10 m

Promedio de los p.especificos : 2,6 ( 2,68 + 2;22)
2

Seb.7:24= Areas reconocidas:




Se determinaron las areaa,denominadas y estimadas
end plano adjunto , como asf{ también la ubicaciln de las labo-

res que por su ilabrado deben ser denominadas como de &xpioté;

cilm,pero com ciertoc aportes de datcs de exploracifm:

Resarvas
Probables? krea B: 100 m x20m : 2,000 m2 o

Cetiicacibn.

2.000 ®m2 x 2,10 p.w. x 2,6 p.€,: 10,920 tn
Reservas Area’'C: 100 m x o0 m : 2,000 m2
nosihles @ :
Cuticacidn: o

Z.000 m2x 2,10 p.m.x 2,60 p.e.: 210,920 tn

Reservas posibles: 51.840 th

Area Ay D
Area A+ 20 2 LD 3 g a0 m2
Area D+ 20 x &0 : 8.00 B2
1.600 - =2
Cubicacibn:

1,600 B2 X 2.10 pume X 2,6 peeat 8.736wnl

-

Reservas medldas positivas Yy probables:

]
k]

a 71
Reservas inferidas . tn 2,726 t1

Nuevos avances en las explotaclones pondriec en

evidencia/ por medio de galerfas en direccibn al rembo de la
mani festaciones, nueves reservas que podr4n ser medidas.-



Se6.7e3.~ Indicacifin de un plan de exploracifin pzra detsrminar reservas de

categorfa medidas.-

LY

pigue

3
(13

saierfs -
afloramiento explorado.

- F
-~= exploracian



5.6.7.6,.~ Losto e Fxploraci®n sublerranea por meiro de

S

L

b

1.

o

Zvance =

eccitn de. labores 2.00 m de =ncho x 2,20 m de alio: 4,4 m3

2 h - — - -
2s lzbores en g2l eriz se desarrollerin sobre el runbo de los nive-
es mineralizadcs,
o5 chiflones =zcobre el buzamianice

Costo de extiraccidn de 4,4 z3 e materizl arcilla y arenisca arcbsica,
pussto sobre cancha min2 y escembrera, considerando estabilidad de las
. . . - .

czajas con techo scbre arcosa o arenisca, 5in entibacitn, Tonelaje de

extrzceibn zprexinzdo 11 in/im de svences

Pentiniento disrio 1,5 o,-

_HResunen de cosios: pirz un avence Ge 36 m sensu2les , cop un rendi-
misrto cde 1,5z Ce evence cdiario y 24 dias de tra-

v}

eserrellzda en pinues,-

-
-

Costo Direcio

Yano de Obra
¢/cargas socizles

... 528,152,000, -

. 812,672,000, -
. § 5,724,000, -
. $ 1,946,160, -

Earlosivo wevinnnn.
Cortusiitle,........

Martenicisnic, .. ...

48,494,160,

Cesto Indirecio:

Controles tienicce, zdnminisirativos
» en oy~
p-pelerla y movilidad, 14,548,240~
63,0/2,400,~
L4
$ 62,043,400 . :
B :§ 1,751,205 por meiro de zvunce en pinue,
36 © avance mes o
. - - ~ - -
Costo de labrado en gelerle 20 % cenos: $1.400,964,- por = Ge avance,—
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5.6+7¢%.~ Lostpns de exploracibn n=ra determinar reservas de categor{a

medidas:

Area B3 : locomx 20 m : 2,000 m2 - 10,828 tn
Area O : 100 m x 20 m @ 2.c00 m2 - 10,920 tn
p=ra pasar a positivas o visibles :

ler plan: { prime-a etapa) Area B y C:

60 m de pioue labrado y limpisza x Sl.?SG.DGD/m:3105.800.000

200 m de palerfa x $1,400,000,- +3280,000,000

$1a5,000.000. -

fress Ay D psra pzsar de inferidas z aasitivas,medidas

80 m de pigue x 31,750,000: 40,000,000,~
40 m de2 galeria x 1,L00,000,-: 55,000,000, -
i19/.000.000,-

Costo total de= exploracifin § 581,000,000, para disponer

de una reserva medida de cardcter positivo de 30,576 tn.-

en este vacimiento,-

el



5.6.8,— Cuadro Crmparative e Interpretacidn Anal{tica v de Ensayos Fisicos
- L] [ ] —— o e

de lns muszsireos si=temiticos reslizados

v

Tacimiento Clarizs:

510, -1, 3~,e —T10 ,~Cal-Ngl- X, o a20~5u2“100°0 Ferd / calcinacibn

51,93-31,86-0,72- Q f3-0,02—0,15~0,49—3,58— 0,83 12,46

7
51, 5026, 30-2, £0-vest~1,20-0,20- 1,80-L,50- 12,10

1,80
¢9,10—24,9C~2,80—v55t—1,Dc~9,28~1,iu- &, 00— 14,40
£7,10-27, 503, 20-ves -1, 20-0,10-1, 40-5, &0~ 13,90

Composicibaz o
. - - -~ - - ﬁ -

CeFel, LEMIT - Czolipiis desde el 86 a1l 90 %

T1iite n v 2215 %

Cusrzo n " 7219 %

Feldespato " Dai 3%
Los promedios Son 1€S siguisnles:

L EBMIT T1.K,Coy
faopiinits &8 % Czolinite 85 %
e - i v heseiiie 5 &
T1lide 3.- m 7iiite ¥ hemsiile ~
vo — o
CueTzO 2- % CURTZ0 10 %
Feldespato 1, - %
Tnsevos Fecno_oricos:
oS T Aiuslernias
Cono pirondirico esuivalenue .
i
LEMLT- oo
EECEAR ISR T

inicial 33°C inicial 1645090
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Apve deporocsidad : 11.33 %

Agua de contrzccion: 4,12 %

Deslzivisnto: 5 10"

N x4 ~ - a
contrzceibn: de pam=do & sece 9,3

Pisavos desde 1,200°C & 1,450° C con variaciones de 50°

s
Q.
<

Porosidad variable: de

P

1,09 = 4,83
1,

» 99

I~
<
joud

(oH)
[
w
[o D)
ey

Czpilaridad - : .0 &

Peso especifico,
aparente en agua : desde

n
-
o
W
o

2’ 52 -

2,40

n
U\.
LY
.
o
(1)
w
[+ 8
(1]
48]
-y
e
n

Contrzceibn en velumen : 13,90

Observacjones: Las variacjones en esizs arcillzs sop Ge DPOcz mamitud
- 485 a . v

F oo . S - -

tnalisis Granulomfirico { LET)

Reseiizado sobre itres muesires represeniztives:
" .2 —— . N

Fraceibn Arcills % Fraceibn Iime % Fracci

&
- 1/256 mn anire 1/256 ¥ 1/16ug mzvor de 1/16 mm

L1
[
=]
ey
"
‘aR

82 12 6
80 12 6
79 13 8

Ciasificacibn v Tivificecibas: trcilla ceolimice refTactaria

Lag 2rcilia del Yacimiemio Claziza, itiesne icentic

£
wn
Irj
-
0
u
Jads
m
s
48]
e
0
"
0
[+

PR s . -
estudisdas en Lag Mellizas, Las Kokas, Pusnies, Las dans

S
A
/2]
m
e
m
‘_1
o.
(5]

AR

ercillas provenienies de Fuenies y Clarize son las mas s

A

8.0 mayores gue las celszrminadas en les auieriores,

)

* ]
zmice blancs, refrac-

Gtilizecibn: Pere abzsteciniento & incusi-ias de ce
rd
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S5e649.~Condiciones de explotabilidad del yacimiento:

Actualmentie la explotacibn de la mina Clarisa se
encuentra imactiva., Es posible reactivar suw explocacidén en el
supuesto de urna demanda del material, pero de um rendimiento ba-
Jo en cuanto a prodaccifn por mo estar preparada y ro dispomer
de la mecanizacibn adecuada, Posibilidades de suministrar de
20 tm diarias mecamizando parclaleente la extraceifn, en const
deracifn del laboreo sublerrfnso vy contiruacifin del labrade de
por lo menos 4 de las labores existentes , Dispomibilidad mece-
garia de um comprescr c¢on cafierfa de distribucibn a 1as.g&—
lerfas, cecamizacifn en el transporte interno y extermo comocast
la carga sobre camibn.-

La extraccibn de 20 tm diarias de _labrado e pique
sobre buzamfénto,le pered tird desarrollar el yaciriento pars
poder comunicar ios - pigues con galerfas direccianles,

que vodrén definir pafios manteados para futurss extracciones

econdnicar,



5,7 .~ Estwdio de los Tacimientos: Yacimlento Don Paco:

5,21.~ Amtecedentes Historicos:
En ei afio 1968 el Sr Enrique Lopez y Soclo

{( I, Geberovich) inicianm las anotaclioxes correspondien~

tes en la Direccifm de Mimerfa dela Pcia de La Rioja, del ya-
cimiento de arcilla que denomimarom Dor Paco, efectuando el
pedido de mina y estableciendo Labor TLegal con la correspob=-
diente presentacibn de la mmstra de arcilla ( mineral)e.-
Iniciaror comstruccifim de. un campamento mimero cerca de
una vertiente para el suministro de agua. La vegetacibn de la
zona les permitib disponmer de abundante combustible.

Se iniciarom tas primeras labores a tftulo ex-
ploratorio a los efectos de determimar la coxtinuidad del man-
to y verificar la celidad del material.

1a ubicacibn del mante pring?pal,que se encuentre
en 1a parte superior del cerro,trsjo inconvenientes de estabilidad
del techo meteorizado que se presentaba inestable.

Con el interéﬁ de producir chamota con materia
prima -arcilla carbonosa- realizaron las primeras experieancias
cor quemada a cielo ablerto sobre ladera del cerro, Los resulta-

dos fueron satisfazctorios, i

Posteriormente efectuaron otras labores en
peguefia escala de desarrollo tratando de pomer en descubierto

puntos claves para apertura de piques y galerias,



5.P+2,_Situacibn Legal: .

El concesionarioc de la mina es el Sr Enrique Lopez
Y Socio. La mina se déaomina Dom Paco,de mimeral Arcilla Caol{nica -
Rluminica - Area Amané compuesta por 5 pertenencias que cubren

30 Has - Exp. 4383-L~67. Adjudicada el 27.9.68 con mensura aproba
da el 19 3-810

5.7e3e- Locallizacibn y datos geogriticos:

ia mina Donm Paco se encuentra ubicada geogréficamen-
te a 29°rgb;ée Latitud Sur y 67° 25°de longitud Oeste,

El yacimiento arcilloso se ubiea en el faldeo Sud-
Oz2£te de la Sierra de Vilgo, con acceso por la Ruta 26 Tramo
Patguia-a entrada km 47,doblando a la derecha hacia el Forte por
camin6 ﬁmélla minera, hasta una distamcia de 28 km,teniendo gne
ascender en un peguefio tramo,dificil por su rendiente y por ser
de ladera de cerroyilegando en esta forma hasta el pié del yaci-
miento y campamento minero,

Se encuentra a 20 km de 1a poblacibn de Amanf ubi-

cada al Suroeste de la mina,

S5.7+khe Geologia del yacimiento-

El yacirniento Don Paco ubicado en la zonaﬁorien—

tal de las Sierras de Vilgo se encuentra en un relieve de grandes

diferencizs de nivel con profundas gquebradas con paisaje graniti-

¢o, cambiando hacia el Este por una llanura aluvional erosiomada

emergiendo a distirtas alturas relictos de rocas sedimentarias,
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La roea granftica que aflora,constituye el ba-
samento cristalino, gue scoporta usa serie sediment a ria in-
tegrada por 1a Formacifn Lagares Y Formaciln lLa Colima, En
la proximicad del yacimiento se encnentra intercalado en 1a
serie , rocas basilticas gris oscuras, de grano muy fimo y
fractura comcoidal ( Formacibn La Colina con el contacto
del miembroc smperior de 1z Formacilzm lagares), en forma de

coladas de pequefios espvesores,

La Formacifn Lagares se apoya en forma é¢iscordan-
te con el gramitc con sus conglomerados c¢ompuestos de elag-
tos graniticos,

Se observa en el Area de ectudio tres miveles de
arenfscas arcbsica, diferenciadas por eu coloraciofh y estruoc-
tera, apareciendo solamenie en el mivel superior dos mivelesm
arcilleosos con um ruwbo ¥ 20¢ E ¥ 18 B - . Yy un buwza -
miento de 18° SE en el yacimiento Rorte y 14° SE em el yaci
mienxto - corrida Sud,

Sobre los dos miveles se ha trabajado, realizan-
do destapes a cielo abierte y desarrocllando algunas galerias,
Los espesores de los mantes arcillosos scn variables acen-
tuéucose su formacidn lenticular. K1 espesor m&ximo es de
1,80 ® reduciendose hasta wpocos centimetros em los extremos

de los afloramientos,

‘s



cota 1750

Laborea l1-2-3-4

l.entes arcillosos
alternados en arcoga

arcillas grises

y oscuras carbonosas

Labor 5.~ cota 1714 l--

Labor 7' -8 cota 1;700

Labor L & Cot a 16387

Campamento - Cota 1,675

T LA B
. .

-

67

Perfil Yacimiento Doa Paco

ih.20
2, %6 metros de

-~ .- )

/r:' aTCOSAs CONn
arcillas irtercala-
das ( lentes)

1

1.80 =
a»ellen -
Iaminadasfiﬁ

+

k. 20 m Arcoeas con limom tas

oY

A 1

1.50 m de arcilla carbonosa ¥y
arcilla gris com interg

1' de arcosas
/!
5.00 m de arcosak
7

©.50 m de arccsa con intercala
clones arcillosas,

& 5.00 m de arcosas

Conglomerado con areniscas fel
l_éespatiga% -finas, gris oscuras

granito
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5.?.5.-Trabajos realizados de exploracifn y explotacibn:

El laboreo ( 1 &) qQue es el de menor desarrollo
fué realizado cerca del campamento a unos 160 metros, ve-
rificlndose uma potemciz de 030 m en arcilla con irnterca-
laciones de lentes de arenisce arc8sica., Esta labor tiende
a8 seguir el rumbo del buzamiemto h acia la dirececifn S.E,
Estl labrada en forma de pique cor una inclinacifa de 190,

El nivel miweralizade ( arcilla) de esta Labor por
encontrarse en la cota 1,687 corresponde al primer aivel

inferiurmineralizado.—

Las labores ¥° 7 v N°© 8 estirn ubicadas en la cota

1.700 en el segundo nivel mineralizacdo cton potencia de 1,50 m
de arcillas grisges ¥ oscuras <@arbonosazs eon interéalacioﬁes de
lentes de arcesa, Estas labores han aportado datos de recono-
cimiento de centro de mineralizacibn en el Sector Rorte
ubicado er el plamo adjunto,donde se adican las labores y
Sus cotas de nivelacifn ( taguimetris),

El Sector Forte en su extremo ead estf limitado
la labor Xo S dondeAse define una potencia mineralizada de
arcillas carbonosas-y grises de 1,80 m de rotencia,

Las laborag 1,2,3,¥ 4 se ubican en el Sector Sug
independiente al afloramiento anterior ¥ ubicadas sobre un

miemo nivel = cota 1750 = por 1o que constituye un solo mivel
mineralizado , con lentes arcillosos muy alternados Yy de péca

potencia - § lentes de 0,20 2 O.30 1 .
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5e7eb.~- Mitestreo:

5.7070-

Se secaron 5 muestrag de los principales fren
tes de laboreo ¥ 3 esquirlas correspondientes a las
arcosas: que fueron observadas en gabinete y ubicadas
en el perfil adjunto. La tabla comparativa de valores
analfticos ¥y quimicos , arrojan resultados de las mues-
tras de los rmiveles mineralizados; 39,5 de altmina ¥
55,6 de silice, resultado comén calcipado em yacimien
to con comtenidos d;terminados en laboratorio,de sulll
ta y cuarzo que pe:nitié clasifiear 1a areilla y tipi

ficarla,- Resultados en 5.7.8 .- Arcillas refractarias.-

Reservass ) . T

Estimando la calidad de la arcilla, se justifica
en este yacimiento desarrollar un plan de éxploraciﬁn
serio en base a un recopocimiento por laboreo amplian-
do los ya existentes. Tiene posibilidades futuras en-
carando ux plam de exploraciln raclonal y sistemBtico
por etapasB, para determimar sus reservag totales,

Resulta de importamcia la exploracibn por laboreo
de sus dos sectores mimeralizados, Los datos que se des
prenden de las actuales labores, de acuerdo a fa amplia-
cibn solicitada de informacin, se ham tomado en cuentz :

la potenciz de 1los nivelss mineralizados y sua cotas

de nivel como asf mismo la corrida del afloramiento

reconocido en los dos sectores,
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En el plamo taquimétrico- y de plamimetrfa adjunto, se han ubt
cado las &reas gue se consideran mineralizadas, exploradas par-
cialmentejcon las laboree ubicadas Y oumeradas a los efectos
de reconocer y poder aportar con al gunas medidas,

Sector Norte:

Las labores 5-6-7-8 permiten limitar mm Zrea de
interea conformada por 146 = de largo x SO m de ancho CON=-

ceptuada en la sigwiente formas ( 30 % castigo de potencia)
. por descarte arcosas)
"Reservas Irgbables:
Sector Norte:

Area A & 146 mn x 20 m: 2,920 m2 )
Cubjicacifm: 2,920 m2 X 1.00 B P& X 2,6 p.e.: 7.592 tn

Area D 146 m x 30 m:  4.380 m2 )
Posibles: .380 m2 x* l.00 ® x 246 pPece :+ 11,388 tn

»

Sector Sud:

RFeservas vrobables: potencia aprov. econbmico l,o00 m
Sector 4B 74 mx20m : 1,480 m2
1-480 o2 x l& = 2¢6¢ Pes: 3.8’-}8 tn

Reservas posibles: )
Sector q' 74 x 30 m ¢ 2.220 =2

2,220 w2 x 1 m pot x 2,6 p.e.,: 5.772 tm

Totalers:

e

Reservas probables: 11.540 tn
Reservas posibles : 17.160 tm
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5.7.7.14~ Indicacibn de un plan de exploracifn para elevar

las reservas a la categorfa de medidas,-

Exploracibn Yacimientc Dom Paco

Sector Forte

Sector Sud

Referencias dej boceto exploratorio
q

Y
P : pique sobre buzamiento

G : galerfas sobre rumbo transverw
5al a los piquese=

afloramiento €xplorado

Iy



m L] > & 4 rd .'
5.7.7.2,~ «0slo de Fxploracion sublerrapes por metro de avapce :
Seccibn de. labores 2,00 m de ancho x 2,20 m de alto: 4,4 m3

Las labores en galerla se desarrollarfn sobre el rumbo de los nive-

les mineralizades,

Los chiflones sobre el buzamiento,

Costo de extraccibn cde 4,4 m3 de material arcilla y arenisca arcﬁsica,

puesto sobre cancha mina y escombrera, considerando estabilidad de las
cajas con techo sobre arcosa o arenisca, Sin entibacibn, Tonelaje de

extraceidn zproximado 11 tn/m de svance,

Rendimiento diario 1,5 m,~

Resumen de costos:  parz un avance de 36 m mensuales , con un rendi-
misnto de-1,5m de avance diario y 24 dias de tra-

bajo mes, Labor desarrollada en pique.-

fosto Directo :

Mano de Obra

c/cergas sociales s.see.-.$28,152,000,-
EXPlOSIivVO serresvesennsnss S12,672,000,-
COIE!.DuStiblB. LIE RO B N B A B I $ 5'7243000.-
MantenimientOeeeeeseeaesee 3 1.9ié.160.-

48,494,160,-
Zosto Indirscto:
Controles técnicos, administrativos
pzpeleria y movilidad. 14£4548,240,.~
63,043,400.~

$ 63,043,400

:¢$ 1,751,205 por meiro de avance en pique,
L}
36 © avance mes

Costo de labrado en galsria 20 % menos:  $1,400.96L,~ Por m de avance,—
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5.7+.7¢3«= Costo de exploracidn para determindr reservas de catego-
r{a medidas:
Sector Norte:
Areas £H2+8+C+0+ 7.300 m2 - Cubicacidn-18.580 %n
0 m pinues: Pl + PZ &+ P3
292 m galerfas : 81 +61 + 53 + G4
90 m x 1,750.000 /m de avsnce: $%157,.500.000,-
292 m x 1,400,000 / m de svance 3L08,800,000,-
355503[’0.0000-
Sector Swd Area : 3,700 m2 - Cubic. ~ 2.620 tn
S0 m de ninuvezs : Pl + P2 + P3
148 m de pzlerfss ¢ Gl + G" + G* + GL
90 m de pinues x31,750,000/m de avance: $157.500,000,=-
148 m de galerfss x 51,400,000 /m © : $207,200.000, -
$364,700,000,~
Resumen total de inversiones en exolorscién:
Sector Norte - $566.300,000.~
Sector Sud g354 700,000, -
1
Total de inversiones $931.000,000, -
para poner de manifiesto mineral arcilloso medido:
28.600 tri,-




5v7.8.~Resultados de aniisis y ensgxoai

Yacimiento Don Pa

¢
Q
e

{ carbonesa)

Arcille oscura

0,86 0

. .4 - - > - s T
Composicidn minerzlfgice porceniual celculada {( T.N.GM,)

— :';‘.
Caolinite a5 %
CURTZO 25 %

Cono piromfirico ecuivelisrie
LZMIT - Tinal 1743°C conoc 33
INGM inigisl 3E35%C

fined 17310°¢
fese especifice; 2,60

7

LM S

o - 1.0 _ = \ -T3 - (o M ~K _N Ex - o Pargd ~

$10, - A1, 3 F=2504 0,- G20 -¥20 -K,0 Ko ,0- Huzedad 100°C rd/calc,
8

;o0 0,05 0,71 0,76 3,80 31,00

Cono 32 L

\_"
P e P - a4
i e ~& TTIISECVETIE, CON Coniicliones —ETE
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5.7.8.~- Condiciones de Explotabilidad:

Las caondiciones da zxplotabilidad de este vacimien-
to resuiere encarar un nlan de exnlorsacifn a los efectos de
rzalizsr lz extraccifin 8 un bajo costo.

£l desarrollo de lz explor=ciéin sobre manto minerait

zzdo le permitird recuperar gastos de  extraccidn por cuanta

se trahzjard sobre rumbo y sohre buzamiento de los niveles
mineralizados,
Para tener uns idea d2 la recuneracifin fdel desarrmllo
oropramado se adelanta ~ue de cada 11 tn e arrannus minersl v
talas se abtendrd sohre unz seccifn de 2,70 te =lig por Z,DD-m

de ancho y un nivel minecalizado nromedio de 1 m, la cantidad

de arcilla de 2 m3 por m de avance,
£n consider=cifin rue s nuere tr=bziar con labores
de labrado en cdistintos frentes, considerzndo solsmante cuatro

frentas de exnlorzcidn, se nuede loaorar de inmedizto un tone
laje mensual de =srcilla comarcializable de ggp th ,-
Cllculo:

2m3 . . por m de Avance x 2,6 p,e.: 5,2 tn

castigzndo rencdimiento por seleccidn material

5,2 x 4 frentes x ?keiss rend, mes : 499 tn

Por lo exouzstn r-ealts de interds la pu=sta en
marcha de una exnloracifn en el yacimiento estudizdo con perspec-
tivas de husznss condiciones de explotabilicd-d,=-

La z2ctividad minera en 1= ifinzg Don Paco se2 sncusnirs

paralizada,. Es posible reactivar su produccidn en base 3 ~ue el



minero productor estd licado 2 otras exolotaciones més impor-
tantes en este momento, pot lo ~ue cuents con el personal Y
los =lemzntos necesarios,. Se =2stima oue en hese 3 un nrograma
serio de exploracidn, este y=cimiento puede aportar wunas 500
tn mensuales en el primer afio de frabaju, pudiends llegar a
unas 1,500 tn mes en el segundo 2fin, con sumento cvando se

exploten los pafips cubicadns o~

S+7,10.~ Determinacifn de los bisnes = DT duciys

Con la erecilla del y=cimisnto Don Paco, nue ha
sidno ciasificada como srcills ceolfnica, se pusde fabricar gha-
mota- arcilla neora carboncsa) , cerdmice blanca, cerfmica de bz

gp Bl

3]

ncz zmarillenta pem@ltacs o no eamaltada, ladrillos cerf- l-
micos refractzrios y cerémica general de revestimientn, bajands

el punto de fusidn.(frcillas orises).-
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Area Malanzan:

Introduccibn:

Para el estudio de la regibn de Malanzan,donde se en-
cuentre el.firea de interes,se-tomd como base de ubicacidn el mosai-
co fotogréfico de la regibn, a escala 1:50,000 y los antecedentes

existentes del Instituto Nacional deGeologia y Mineria.

Fl propbsito de citar y determinar con interes el frea,
es por que en ella se ubican yacimientos similares de arcillas ill%-
cas, de los cuales el mhs importante considerado es el denominado Ma~
lanzan, —

-

Geologla del Area Malanzan:

Generalicdades:
F] Area de estudio se encuentra ubicada en el &rea de in-

fluencia de la poblacibn de Malanzen en el extremo Sud de la regibm ,

en su extensibn Este vy Oeste Carbbnico ( Formacibn Malanzan)}

Existene zonas cue se destacan topograficamente, como
la sierra de Malanzhn { Sierras Pampeanas) que se encuenira separa-
da de la sierra de Chepes por un valle donde se sitha la poblacibn

denominada Maianzgﬁ;

- Los antecedentes existentes hacen referenecia de los
depbsitos del carbbnico y observaciones generales del Basamento
Cristalino sin hacer referencias a la estructura de las sierras,
Fréyberg (1927), Bracaccini (1946} v Gonzalez Bonorino (1950).

En el ano 1966 { Furgue) presenta un cuadro estructural que se-
fiala aspectos interesantes de las Sierras Pampeanas gue no coinei-

i

den con las conclusiones de Gonzalez Bonorino {1950).
En Mzlanzhn las fracturaciones antiguas {oasamento)
poseen orientaciones tectbnicas no coincidentes con respecto a

las 13neas tectbnicas terciariase
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6.2.2.Pescripeibn de la Geologia del Area:

¥l Area Malanzan con'su sierra del mismo nom-
bre esth constituida por roeas graniticas, dominando los esauistos en

un ambiente amplio de migmatitas,

f.2,2.1 La Formacibn 0Olta estf involucrada en el deno-

minado Basamento Cristalino, en las sierras de Malanzan formando un
cuerpo alargado con rumbo E-VW cambiando hacia el N a la altura de la
localidad de Malanz&n con desvio hacia el NW y aflorando con rumbo
¥W-SE en Carrizal.

A1 'N,E, de Malanzin .re pressnia un cuerpo de
granito ¢olor rosade claro afectado por diaclasas y cruzado por digues
pegmatiticos calco-sbdicos,los mhs importanies y los de menor desarro-
1lo son potésicos.la otientacibn general de esﬁos diques responden a
un rumbo NW-al SE.y del NNE al SSE

6.2.2,2.~ "'La formaciSn,Malanzan.eé¥é representada por sedi-

mentos del Carbdnico que aflora en 1la zona de estudio , alrededores de
Malanzan, Fl paguete de los esquistos carbonosos fueron designados co-
mo Malanzanense {( Borello -1956 ).

£.2.2.3 1a Formacibn Melanzan est§ apoyeda discordante

mente sobre el basamento cristaline con areniscas amarillentas , lutitas

y arcilitas, con intercalacion deun conglomerado de rocas graniticas, don
de apoyan las lutitas carbonosas. A esta Formacibn se le -ha designado
una potencia de 600 metros.

La edad designada es la Carbbnica, En el afim 1946

Braceccini asimila la Formacifm Malanzan a los Estratos de Paganzo I.
. A
6.2.2.4 La Formacibn Vichigesta emerge al oriente de 1la

sierra de Malanzin destacandose de la llanura como relictos gue porr su
posicibn ( nivel de pie de monte) puede homologarse con el Primer

Nivel de Pie de Monte ( Fidalgo (1967) Hoja Catinzaco,- Correlacibn



6.3 .- CUADRO ESTRATIGRAFICO

Actnal

Guartario
Formacidn Vichigasta

Carbbnico Formacibn Malanzan

Precimbrico Formacibn 0Olta -

WE

Esquistos carbonosos
Y conglomerados
lutitas ¥y areilitas

Basamento Gristalino
Migmatitas, granitos y pegma
titas

.
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de los movimientos cuartarios de las Sierras Pampeznass.-Purque (1966)
6.5, Estructura:

las fallas que se presentan en las sierras, tiéenen rumbos
NW--SE, y NE-SW con transversales de rumbo E-W., Las fallas tienen
un plano que tiende hacia la vertical con inelinacibn hacia la sie-
rras, Bn Malanzan, las cunarcitas y filitas tienen un rumbo E-W conm

buzamiento hacia el N ( fracturacidn iransversal a la sierra de Malenzan

la accidbn delos esfuerzos ocurridos en el levantamiento de la
sierra, produjeron los siguisntesfenbmenos,como 1losde metamorfismo y
migmatizacibn, acontecimientos postectbnicos ( diques de pegmatitas)
movimientos de ascenso de block ( fracturacibn longitudinal terciaria)
v reajuste de los blogues par los movimieﬁtcs cuartarios ( Niveles de
Pie de Monte)e lLa fracturaciﬁq longitudinal terciaria tiene un rumbo

N-S afectando al carbbnico en el oriente y occidénte:»en el borde de

las sierras.

Bafom- oo © Yacimiento Malanzan :

6.6.1 .~ Antecedentes Histbricos:

El yacimiento Malanzén comprende afloramien®

tos arcillosos muy extensos, No han sido explorados ni explotados.

E.B.2 - Situacidn Legal: :

T
Ko existen pedimentos-minéros, La-legitima—=- ==
propiedad de la tierra debsrf ser determinada en su oportunidad
con posibilidades de aplicacibn de la Ley de Canteras de la'Pveia
de La Riojae '
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6.6,3,~ Localjzacibn;:

El yacimiento Malanzan se ubica a unos 3 km al SE de
la poblacibn de Malenzan, en la Ruta Malanzan -Solca a una distancia de
Solca de 20 kms El viejo camino " pasabsa:por el berde Sud-Este del
yacimiento siguiendo los plizgues dei mismo, Actualmente pasa siguien-
do la 1%inea de drenaje y manteniendo el farallbn de areniscas y arcilla

a la izquierda en direccibn Malanzan-Solca.

Geologia del Yacimiento:

El yacimiento Malanzhn se ubica dentro de los niveles
gue corresponden al Carbbnico { Formacibn Malanzan). Esti constitui-
do por un afloramiento de arcilles esouistosas :de color:-gris interca-

ladas en niveles de arenisca de grano fino, con potenclas de 4 ®

a 5 metros, Las arcillas esquistosas totalizan una polencia de 2 metros
- 1 desarrq%}o del afloramiento totaliza 4.ocooc metros
considerando la sumetoria de la corrida con sus parcieles visibles.

El rumbo general del afloramiento es N 67° Este con buza

mientos susves tendientes a la horizontal,
Las areniscas son friables y las arcillas de ecoloracibn
gris a verdosas, T - .

Todo el conjunto del paquete estudiado pertenene & la For-

macibn malanzan,

6.6.5a~ Muestreo:

de grano fino , de color gris en general y aparentemente muy silicica

‘
En consideracibn ocue el yacimiento ha sido muestreado

por laz D.N.G.M. en el afic 1970, describiendo la arcilla como refracta-
ria de bajo punte de fusibn y que la Direccibn de Mineria Pcia de la

Riojarla clasifica como pizarra arcillosa, lajosa muy aspera al thcto

b

. .
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SR

debe ser tomada en cuenta para futuras especulaciones industriales.,

Se las he citado como informaci$n complementaria no obli—
gada en la presente informacidn por escapar & los radios de influencia,

tanto sea para la fabricacibn de cerfmica ocomo de cemento puzolfnico,

6.6.6e= Calculo de reserves:

Los valores de reservas se determinan en base a

la corrida que es de 4.c00 m ( suma total del afloramiento considerando

Sus parciales reconocidos en el terrenc), su potencia sumatoria de
los niveles arcillosos ( potencia 2 metros) ¥ una apreciacibn " in

sitiu " T de 30 metros de ancho, =fximo apreciado sin exploracibn,

Reservas peeltlvas 4.oo0o m x 30 m X 2'm: = 240,000 m3

—— - 240-000 m3 X 2'6 p.e.: 624'000 .
RéSEfVaS'ipnnbables
. ' : fe000 mx 70 mx2m : 560,000 @3
560,000 m3 x 2,6 p.e. 1,456,000 tn

Reservas pdsitiuas ¥ prohables 2+080,000 tn

£.72,.-Resultados de los arflisis v ensavos:

El yzcimiento Malanzan ha sido estudiado por
el Instituto Nacional de Geologis y Minerfa, LEMIT y- la. Direccibn
Provincial de Minerie de La Rioja, existiendo abundantes datos sobre

calidad y clasificacibn de la pisma:

Anblisis sobre muesiins 14,4377y 1he438, LEMIT,~

Arcillas grises oscuras vy arcillas -grises verdosas,

A continuacibn se expone un cuadro comparativo
de los resultados obtenides con ajuste*de los mismos ge acuerdo a l=as

observaciones e interpretaciones realizadas,~

—— o m r
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£.6.7.1 Cuadro Comparativo: A '
Muestra N° Labe 14437 1438 Prom. CEIM comparativa/Cemento
.. 14247
5102 46,10 56430 51,20 ?4.3
A1203 26,20 21,10 23,65 13,90
Fe,0, 7.10 0,48 3,79 3.30
o 140, 0450 1,20 0.85 0,40
0Ca 0,09 0,11 0,10 ‘0,70
Otig 1,62 2,33 1.97 1.10
Ofiaz 0.91 1.55 1,23 1,60
oK, 1.20 LelT 2483 1.70
Humedad 100°C  2*%° L20 205
Pérd, calce - 16,20 6s40 11,30 . 2.90 a 900°C
Direccidn Pvcia La Rioja- Analisis A254~.L§b-AQg;m;pq Pvcia~
Muestre N° 1 Malanzan: " Muéstra N° 2 Malanzan
510, 58,41 57,41
® 21,04 20.00 21,34
Fe 04 8,85 8,56 -
0Ca 1,87 2,35
OMg 2,60 2,56
P'erd./calc. 5, 33 5’29
6/6.7.2 0 Composicibn Mineralbgica: | é;g_“wn—w;
Promedjos obienidos sobre las muestras N® 14437 y 14438
Caolinita 49.% Y
Tilita 26,50 %
Cerzo 21,50 %
Feldespato 6.00 %

Punto de fusibn - Cono piromftrico:
CIT¥M-Control N°14,247-Cementco-

Arcille gris oscura :

’ 1325° arcilla gris verdosa
1350° {Orton) 13
1522°¢ Conc 18
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Las arcillas estudiadas del yacimiento Malanzan son de bajo
punto de fusibn,especialmente.les grises verdosas, que constiiuyen el
grueso de los afloramientos, no resultando aptas para cerfmica en sus

distintos tipos,por la irregularidad de los niveles qué presentan entre-

cruzamiento, no permitiendo seleccionar ni clasificar en su futura ex-

. - traccibne Se consideran aptas para la industria del cemento en su aporte
f - - de 0 .
ol 4 23
6/6.84= Condiciones de explotebilidad:

Fl yacimiento Mzlanzan tiene muy buenas condiciones de explo-
tabilidad,en lo relacionado a la posicibn casj horizontal de los nive-
les mineralizados, como asl su gran desarrollo horizontal descubierto
en forma de barrancas, como se aprecia en los bordes del camino, cories

de la_erosibn fluvial,

__ Se considerm la posibilidad de atogue-a cielo abierto con

voladura y extraccibn con pala mecfnica previo destape del encape de

0,50 m de arenisca del primer nivel superiors,

it
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7.~ Ares Cerro Bola: )
7 1u= Descripecién Geolfgicas
71,1, Las formaciones geolfaicas del Area Cerro 8ola

estii representadas en su iniciscifin por i&s correspondientes al

Carbénico , £stratos de Guandacol y del Tupe ( Paganzo I) consti-

tuidps por arenfscas, lutitas y limonitas,

7.1.2 A continuaciﬁn. en concordancia continfa el Pér-

mico, Estratos de Patgufa ( Paganzo II) con las areniscas arcbsicas

y sus conglomerados,

En el Mesozoico con seoaracifn del Paleczolco

por una discordancis angular , se depositaron aprecliables sedimertos

cue corresponden 81 Triasicao,. : f - —

El Cenozoico que se apoya en discordancie angular

con el mesozoico ( Trifsico) estd constituido por sedimentos de ori-

oen continental,

Talade= kTriasicn Inferior:

El Trifsico inferior se ubica rodeande al Cerro
dola, representado por una serie de mantos de componentes eruptivos,

con interclaciones de niveles piroclésticos de un espesor a?rnximadn
2

de l.000 , compuesto de niveles de lavas bisicas con intercalacio-

nes de tufitas con superposicifn de gedimemtitas con camponentes

piroclésticos,
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7 1ol o= Triasico medie: comprendiendo los Estratos de Ischuca, Los Ras=-

tros e Ischigualasto, Este conjunto constituye uns serlé que
se destaca en el faldep S.SE del Cerro Bola, zlcanzandn espesores

de 1.750 m con un apoyo inicisl en e1 conglomerado basel,.

Ene conjunto de la seccifin estudiads, sobre el con-
glomerado continuan las aren{scas micfceas con niveles arcillosos
tob&cens, continuando intercalaciones lenticulares carbonosas

- - ‘ Exiétén niveies cnnglnmerédicos‘de aranulometr{a gruesa sobre el con:

nlomerado baéél ( Estratos de Ischichuca) . Sobre los mfsmos se

superponeh las tufites arcillosas de color gris verdoss, con lentes

arcillosos carbonosos ( arcillas tobdceas de color gris, verdes vy

mnraﬂaé).can aburidante fésiles vegetaleg " Esératns de Los Rastros)
£l Tr{asico Medio termina con la Formacifin Ischigua~

lasto con las tobas y arenfscas. Estas (ltimas con esiratificacifin

entrecruzada con sus niveles conglomerfdicos

7.1.5,- _ridsico Superior:

El Triasico Superior aflora al Este de la serrania del

Cerro Bola, sobre la Ruta N° 40, en una serle monoclinal que tiene un ..

i

rumbo NE y un buzamiento de 45° SE.

En las depresiones entre el Cerro Bola y el Cerqo Guanda-
col prbximo a la Ruta N° 40 afloran los Estratos deGualo ( areniscas rojas
por arriba y en concordancia con el Triasico Medio,

Fl complejo Trfasico Superior tiene un espesor de hasta



S

400 m cerca del Rio Bermejo,

7.1.6.-Cenozoico:

7.106.) 0 Terciario:

En el faldeo Este del C° Bola aparece el Terciario "

apoyado en el Trlasico Superior en discérdancia angular,
Los paquetes Terciarios de coloracidn rojo violficeo
oscuro con sus tobas grises verdosas, tienen un rumbo general ENW

con su serie tobicea de hasta 100 m de espesor.

TelaBo2,.= Cuartario:

El Cuartario est& representado por un primer nivel
aterra%ado de sedimentos conglomerfidicos (zona pedemontana}, con acumu;
laci ones de cantos roﬁédag,-aréﬁég_j limos ( alternancia disectads por
la actividad fluvial)

El segundo nivel aterrazado esté coﬁpuesto por rodsdos
graniticos » esquistos y basaltos, Estos se superponen a 1los sedimentos
del plejstoceno

Los conos de deyeccibn se ubican en los faldeos de las

sierras, destacindose basal#os en forma de guijarros f de areniscas redu-

ciendose al final en fracejones delimos ¥ arenas,

Los depbsitos aluvionales y ebdlicos, con su minifesta-
cidn erosiva fluvial y eblica ha formado sedimentos de limos y arenas
con estratificacibn torrencial,

Los aluviones sctimles se ubican en la 1lanurs en les

terrazas_mas bajas de los cauces actusles cementados por la silice de

las arenas y de los limos,.



v
-
-y uw
Q m .3
= 5] o
. i I o 1 ©
a .gm = by
J u m|] 2 o
= I of ° al o
=] g I o 8 @ s
K G s A
(0 il A | (o gl
s & & 3 ol g o (4]
fr . & ._..u ) ki - :
(= 1 A K " W W [ ] D
14 5 2 & I 4 Gl & 43
=! 3 W : ] 7 r
(o] el & ' e 2 wl 2 (=] o
m 2 ] G i o ] el S a
(4.4 e - 8 & 5] 17 o
el 51 5 4 W - 'a -
n A = g L = < = " (0
S cl L) 4 9 a o = v_n.._ - = Mn_
0 g & & & oa e £ B 5 3 o
) & @ » & & & § 8 § E & ¢ & 3 2l =
Pl 5 By o6 e @ @ E® 8 & g W 0 © E = "
1 - e fons - o - O o .v..u v ] = - o]
H m < - Q0 O O.. v N A, _...mu.. 3 = = b = o
- = - e < o
! ﬂ_..- -.L : b # ek | four]
o ; i b (&} w
LT [ m
) : (" _ n o
i | %
Sl i A ] &
A ———— )L 3L VTp W _...IHJUI.. m
o () [e) e} 1 m
% 3 G S A
4 .h.. vy M m a
B R <
i t = s m .__m
- 7 Q Iy e [}
=) i) b= A, it w
C Wr- J L N, Y CL
: oe Z e [a]
2 0dD10ZONAD 0D10Z0SAN  0DI0ZOA1Vd m
it
o




7€

i

7.2 .,-FEstucturas 3

Fn el irea Cerro Bola se observan lineas estructurales pro-
ducidas por los movimientos del Terciario Medio y Superior ( ciclo diass
tréfico andino).

En el faldeo SE del Cerro Bola se observan plegamientos con su-
perposiciones de las sedimentitas trihdsicas inferiores (superposiciones

discordantes)

Los movimientos que produjeren las fallas inversas y dislocaron

v

las rocas triasicas y terciarias, conformaron una estructura de blooues,

Fn el faldeo occidental del Cerro Bola existen grandes desplaza-
mientos diferenciales, destacandose una estructura con fracturas parale-

las que acompafa a la falla principal,

A N del Area estudiada los afloramientos tienen un rumbo
NE con buzamlento hacia el SE , correspondiendo & la estructura del Cerro
Gnandacol y separades por la falla principal, denominada occidental,con

su labio hundido que corresponde a los estratos del terciario,

%.m
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7.4,-Yaci miento Cerro Bola: i

7.,4.1,—Antecedentes Historicos:

Fl yacimiento Cerro Pola comprende afloramientos muy

extensos, No han side explotados. Existen trabajos de exploracibn
en las lutitas carbonosas del Carbbnico y en los niveles carbonife-
ros del Triasico Medio en las laderas del Cerro Ischichuca ubicado
al Sur del Cerro Bola.

Las exploraciones fueron realizadas por Yacimientos
Carboniferos Fiscales ( Dpto de Geologla y Prospecci®n Minera) con

intencibn de blisqueda de yacimientos de carbbn.

En la actualidad no existe actividad mineré en sl

trea de estudiocs

7ol o ~Situacidn Lega}?' i o

No existen pedimentos mineros,

7.b,.3.-Localizacibn:

El yacimiento esth ubicado en el Cerro Bola al NE

de la localidad de Guandacol en el Tramo Villa Unibn-Guandacol, de
la Ruta N° 40, en el km 454 desde donde sale una hueila hacia el § E
cubriendo una distancia de 20 km bhasta la proximidad del yacimiento,

. El acceso es-difieil por tener que cruzar por depbsitos
aluviales y conos de deyeccibn para llegar al Carbbnico y al Phrmico
en las laderas del C® Bola, 1.

1

localizacibn en plano adjunte que se acompafia a con-

tinuacibn,
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7ol baa~Geologla del Yacimiento: ( ¢° Bola)

E& el yacimiento denominado Cerro Bola se manifiesta
formaciones de Edad Carbon{fera, arcillas ubicadas en las areniscas
arcbsicas de los Estratos. de Guandacol y del Tupe ( Paganzo 1) cons-
tituidos por areniscas, lutitas y limonitas,

En los bancos de arcosas se encuentran interecalados
los niveles arcilloscs que tienen un rumbo N 17° E con posicibn sub-
horizontal,

El afloramiento mas importante y de aprovechamiento in-
mediato,tiene un frente de 4.000 m de desarrollo natural ¥ a la vista

con potencias promedio de 5joo m , ubicado en la laders del cerro, per-

mite apreciar la manifestacibn en todéisu desarrolloc y potencia.

Resultan tambiénch?i@po;tgpcia los niveles arcillo-

sos tobhceos y sus intercalaciones lenticulares arcillosas, como asi
tambi®n las tufitss arcillosas de color gris verdoso con sus lentes

arcillosas carbonosas ( Estrato Los Rastros) del Tr’iasico Medio (Serie

ubicado en el faldeo S SE del Cerro Bola),

- Los espesores de las arcosas son variables en el yaci-

miento C° Bolas, manteniendose la potencia del paguete arcilloso con

sus esquistos arcillosos grises, grises OSCULOS: =¥ A EoaAThONOSYE Jon thonnss

apoyados sobre las arsmiscas arcbsicas,

7.4,5.- Muestreo: i

Se extrajeron muestres : 5 esguirlas de arcilla, 2 de arcosa
¥y 1 laminilla foliar carbonizada como as{ tambi®n  lutita bituminosa

con restos de fbsiles vegetales. Lag 5'ésquirlas fueron apreciadag

como arcillas pobres en alfimina y contenido apreciable de bxide ffrrice
pasando y formando parte de un comfin rapresentativo para materia prima

para fabricacibn de cemento puzolfnico- Muestra B° 14,247,.-
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7.4.6,~ Reservas: Cubicacidn: 'x \

Se estiman reservas de arcille de calidad para la fa-

bricacifn de cemento en el yacimiento denominado Cerro Bola:

7.&.5.1.4 Reservas visibles:

Desarrollp afloramiento @ L.ooo m visibles
Ancho visible por escarpe: " loom " |
Potencia media determinada: S5.00 m

F.e. determinadn : 2,5k

Lt,poo m x loo x 5,00 x 2,54 5,080,000 tn

7.4.6.,2.~ Reservas probables:

4.,ooom x 200 m x 5,00 m x 2,54 m: 10.160.000, tn

Total de reservas visibles y probables ¢ $15,240.000 tn—para el

yvacimiento C® Bolas .-

La existencia de panuetes arcillosos con contenidos de
~materisles tobiceos, en el &res estudiada, permite anticipar reservas

ilimitadas para su aprovechamiento en la industriz del cementcs =~ —
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YACIMIENTD Cerro Bola

Boceto de Cubicacifin y Muestreo

Escala« 1:20,000,-~ -

REFERENCIA:

A-B
M1

.

Superficie ostimads de reservas,-
- muestreo
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7 h07e= Resultados de Anflisis y Bnsayos:
Yacimiento Cerro Bbla:
Mineral: arcilla
7.4.7.1 Analisis cuantitativo: I.N.G. M,
. 510y A1203 - F9203- €a0. - g0~ Tilp K0 -Na 0 Pérdida a 900°C
: 21,20-18,/40~ 6,40 =1,50- 0,20~ vest, 3430=T7.70 11,30
Peso especifico : 2, 54 CIIM N° 14,247 - 8,6,82-
}lgllm;:o de 38 IBRRTAS(TLNLGM) - CIIM N° 14.247 (Orton) 13
7ol 7.9, -Composicibn mineralbeica porcentual
Caolinita 35 %
I1lita 30 %
" Cuarzo 25 %
' Restos/feldespatos 10 %
74,8, Determinaciéin de los Bienes a Producir:
Clasificacibn: Arcilla de bajo punto de fusifn ¥y alto contenide de
. : bxido férrim
- Tipificacidn: Arcilla para ser utilizada como materia prima para fa-

bricacibn de cementy y cerfmica roja— Semd-gres cerfimico,-
Preferencia: Proximidad a 1a zona de las calizas de Guandacol, .

Fabricacibn cemento puzolfinico.~ " Guandacol®,-

7.4.,9,. - Condiciones de explotabilidad:

En consideracidn que no existen explotaciones en la
zona de estudio y oue los caminos de acceso son simples huellas con
inconvenientes en el cruce de los depfsitos eluvialea v conos de de
yeccifn, las condiciones inmediatss de explotabilidad estan reduci-

das a efectuar inversiones de infraestructura de scuerdo a la mapni-

tud del negocio ® emprender.-
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Los Mogotes - Los Colorados:

L

8.1.~ Descripe:dn Geoldgica:

8,1,1,- Generalidades:

ics afloramientos dencminados los
Mogotes se destacan proximos a la Ruta N° 7/ en el Tramo Patquia-
Chilecito, por sus sedimentos rojos que corresponden a los Estra-

tos de Patquia que se apoyan sobre los estirates grishceos de la

Formacibdn Saladillio,.

8¢1s2,~- Formacidn Szladillo:

n , . . -
En el area  estudiada la Formacibn

Saladillo =stf constituida por sedimentos cliésticos ETuUeS0S COn ¢on-

glomerados, los que llevan intercalados los bancos de arcillas oscuras

8,142,1,~ Perfil Formacidn Salzdillo:

Fsta formacibn se ha dividido en

tres importantss panuetes ( miembros) bien diferenciados, en concor-

dancia y con sus alternancias de materiales gruesos v finos { sedi-

mentos continentales)

Saladillos Superior: Constituido por araniscas de gra-

nulometria gruesa y conglomerados con intercalaciones de zrenbscis

arcillosas grises, El espesor se hz estimedo en 10 metros,

<

=t N & a0 oo .
La JorI™z200 por arenlscas dz distin-

=

}

Saladilio medio:

tas coloraciones oscuras y de granulomstiria Eruesa, con niveles de
arcillas oscuras con poiencias gue fluctfen dssde 0,25 hasta 2,40 m

Fl espesor. de esta formacidn ha sido estimdo en 25 metros,
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Saladillo Inferior:

Estéa constituido por conglomerzdos de: zrano

grueso ( rodados de cuarzo y feldespatos).- Espesor estimado 5 metiros,

_Los sedimentos descriptos est&n en concordancia, La erosidn
ha puesto en evidencia los estratos, permitiendo su observaci®n en los

escarpes naturales, pudiendo apreciar una importante faja sobre el rumbe

delos mismos,

8,1.3.- Estratos de Patoufa:

Los Estratos de Patquia . constituyen el techo
de la Formaci®n Saladillo asentandose en discordancia regional sobre la mis-
ma, Adjunto,Bosguejo Geolbgico de los Yacimientos Los Mogoites y Los Colo-
rados ~ Bosguelo del krea,

8,144~ Estruciura: - _
L= estructuré del area se ha definido como un blanguiantieli-
nal ligeramente asim®trico y fallado en eu flanco oriental, con un eje
curvado hacia el oeste, La_asimg?;%a_del pliegue produce en sus flancos va-
rizciones en los buzamientos variando desde 10° a 45 © hacie el N y haciaz el
Este, B
El blanguianticlinal ha sido cortado en su lado NE por una
falla de tipo normal, reconocida por evidencias geolbgicas ( disminucibn de
los espesores y variacibn de los estratos en su inclinacidn ( Estratos de
Paiguia con proximidades de contacto con la Formacibm Szladilloe iﬁferior)
Se adjunta un bosguejo del irea Los Mogoies - Los-Colora-

dos~ Bosquejo geolbgico~ donde se ubican los yacimientos: 2l norte Los Colo

rados y al sud Los Mogoles, extremos del blanquianticlinal donde se desiaca
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la Formacibn Saladillo, con sus arcillas de los yacimientos Los Mogo-

tes

8.,1.5.~ Cuadro Estratierifico:

?

)

Cuartario y recients

Formacibn Saladilloe
( Paganzo 1)

Litografia

Areniscas rojas

(—Saladillo Superior:

P e e . s .

Saladille medio

Saladillo Inferior

Areniscas y econglo
merados de color gris

Espesor 10 metros

Areniscas oscuras

de gramlometria grue

&

sz con niveles de ar-

cillas oscuras,
Espesor 25 metros,-

Conglomerados de
tzmano gruesc -

Zspesor 5 melros
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8,2.— Yacimiento Los Mogotes:

8,2.1.- Antecedentes:

La firma A.P. Agreem Argentina S.A., efectud las
primeras aperturas de exploracidén en el yacimiento Los logotes,
con extracciones prdximas a la superficie en zona meteorizada,
Inicid sus tramites legales en el afio 1960 efectuando las reser-
vas correspondientes a los efectos de iniciar el trdmite y

prospeccién de la zona de cateo solicitade.

La labor legal y muesiras presentadas recién fue-~

ron cumplidas en el afio 1975 ¢ue se acuverda la adjudicacidn.

v

Inicia sus trabajos de laboreo subierraneo con atague en direc-
cidn al buzamiento {(pigues) en zona inestable por el esiado de
las cajas ( techo).- ILa produccidén llegd hasta las 400 itn men
suales con sus variantes de acuerdo a las necesidades: de la

firma, -

g,2.2.8ituacidn Tepal *

La firma concesionaria es A,P. Agreem Argentina

S5.A. con las minas sigulientes:

VMina Roberto,Arcilla, con 1 perienencia gue cubre 9 Has
EXp.2870-A~.60; Adjudicadas el 1-T7-76.~

Mina Cristobal, Arcilla, con 1 pertenencia que cubre 9 Has
Exp.2872-4-60 ; adjudicada el 1-7-76.- Co-

Mina Paulina, Arcilla, con 1 pertenencia gue cubre 9 Has-:
Exp.2871-A-60, Adjudicada el 1-7-76.-

La totalidad de las minas esian sin mensurar:

-t

g2,2.3., liocalizacidn:

Se ubica el Yzcimiento Fogotes a 20 km de la lo-
calidad de Patquia y 2 1.500 m de izs Termas Los Fogotes Colo-
rados. Se llegz por la Rutez 74 en el Tramo Patguia-Chilecito,
Em 17 desviandose hacia el SW en un recorrido de 3 km.
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Geglogla del Yacimiento:

El yacimiento Mogotes esth constituido por wun pa-
guete principal de niveles arcillosos de 1,50 n a 2,00 m
promedio de potencia, intercalado en areniscas, El aflora-~
miento arcilloso se sigue a lo largo de toda la corrida,

ocupando en forma sliernada el largo de las pertenencias, en

una distancia de 1,150 m,

Se ubican viejas explotaciones con ataque en direccidn
al buzamiento, alineadas perpendicularmente al rumbo N20° W

con un buzamiento de 10° gy » 31 Sud del Blsguianticlinsl

Los Mogotes,

Las arcillas son grises y negras con intercalacicnes
de areniscas de grano grueso conglomerfdicas,

Se determinaron perfiles longjtudinales Y transversa-
les de los niveles arcillosos, representados en S rumbo en la
corrida del afloramientﬁ ¥y cortes transversales en su poten-
cia,e -

Muestreo - Perfiles,-

Se muestreo el yacimienio con exiraceibn d% 3 musestiras

comunes de los perfileg en lzg zonas feterminzdas como variables
en las potencias y en su aspecto de las arcillas tip situ" ,
observacibn meeroscbpica. Parz 1a observacibn en gabinete sa
exirajeron 7 esquirles ( 4 deroca de czja y 3 de nbiulos a
1losos ).— Se ubiczron las muestrzs en los Planos perfiles adjun-
tos,
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842.2,1 .= PERFILES . Planos . c3n perfiles longitadinales y transversales,-

8,2,2:1 .1~ Perfil Sector Este- Sud Este: ( longitudinal)

A continuacibn se adjunta un perfil longitudinel don-
de se aprecian los niveles arcillosos con sus arcillas oscuras y grises

{'. La formaci®bn es lenticular aprecizda en el nivel intermedio ubicado entre
las labores 5 y labor 10 =zafinandose en los extremos hasta desaparecenjen

en las areniscas de color gris, pasra su aumento de poiencia de los nijve-

les superiores e inferiores en el Sector Centro de la corrjda labores

- .. N° 26, 27 y 28.-

8,2,5. %c2e~ Perfil transversal vertical: { ubicacibn P.M.)

L Ubicacibn: entre Labores 5 y Lazbor 6 { P.M,) estimsdo como

Perfil Medio ¥artical,-

Muestreo
Techo : Arenisca y conglomerados
. 0,40 ¢ Arcilles oscura a negra,
0,20 : arenisca
0,30 : arcilla Muastra comfin M M.1

del frente explotacibn
0,20 : areniscs

0,30 : arcilla

. i e aw o .re . PisO : arenisca

8.2;5.1;3.-Perfil- Sector Centro corrida afloramiento sobre rumbo F,SE a
N N,W:

Se adjunta un perfil longitudinal vy un corte ;ransver
sal Gel mismo perfil em el sentido vsriical orbximo 2 la labor

N° 7.~ Los resuliados del mismo son los siguientes :
Techo: Arenisca

0,70 m
1.10m

Piso : arenisca

arcilla gris

' Muesirs comlin M.M,2
arcilla negra



-

In este perfil se observan lentes de arenisca intercalados en 1g

arcilla oscura,

8,2,5.Ye/~Perfil Sector Norte N.iﬁeste=

n este perfil se destaca un entrecruzamjento de los niveles
p

arcillosos como asi tambi®n hecia el ¥ NW 1la ausencia del
nivel arcilloso negro con su reemplazo con la arenisca
que divide el manto de arcilla gris reduciendolo en su
potepciao

A partir del P.M - MB donde se tiene una potencla muestrea
da de 1,00 m en arcills negra y. 0,20 de arcilla gris ,

a los 55 metros hacia el N NW desaparece la arcilla negra
comenzando un entrecruzamiento y divisi®n de la arcilla gris

por areniscas grises claras cementadas con arcilla,-

Peservas:

El yacimiento Mogotes con sus arcillas, ha sido ex-

plotado intensamente zon laboreo subterrfineo, Las labores
subterréneas derrumbadss no permitib observar la minerali

zacibn para apreciar sus dimensionss internas en el ancho

d»1 yacimiento, ni los frentes de atague internog gue pucis-~
sen & terminer nusevas potsncias ¥ aportar medidas para cubi-
car, For otra parte nc ss pusde apr=ciar Gesde el exterjor
Yy desde algunas laborss sutarrfinesas hasta donde alcanza el
agotamiento -por-explotacibn,. Solamants se hap efectuado per-
files a 1o largo sobre el rumbo y en las eniradaside galeria,
La =xtensidn ¢el manto minsralizado ( nivelas arc!-
1loses) que cubten todas laspsriensncias sstudiadas, hacen

2 la necesidad Ge realizar una exploracidn con iniclacifn

e una limpleza previs ce las galerfas existentes,
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Efsctuado ese trabzjo qus permitirf un reconocimiento intsrno de l1a

mina, se podra definir la realidad de los avances delas explotacio-

nes y determinar el porcentaje de agotamiento de sus anteriores reser

vas ,como asi tambi®n las disponibles. Resulta dificil es este yaci

miento efectuar todo tipo de especulacibn al respecto,~

Desde el punto de vista econdmico #1 yacimiento Los Mogotes

merece ous se realice inversiones en cuanto a la determinacibn de._
'l

nue-
as rezservas, por la longitud de su corrida, por la calidad de sus ar-

cillas ¥ por la poienciz de los bancos arcillosecs,

Ia limpieze de las galsrfias Y sus vinculaciones permitirin
efectuar un program de exploracibn acorde con la importancia de este
Jucimiento,—

B.2,74~ Resuliados de los an%lisis ¥ ensayos:

Se obtuvieron 3 muestras representativas de distintos

frentes de explotacibn,

Iz muestra denominada P.M,. ( perfil mogote Mi’

como la P,M2 y P,M3 ) ¥y ubicadas en los perfiles,
fueron cuarteadas para establecer un comfin final a
los fines utilitarios del alcance Gel informe y a
la vez como mussira comparativa de los estudios efec-

tuados hasta la fecha y antzcedentes de les firmas qus

Consumisron ssa pateria prima,-

¥

2

1
's deterpinzciorn~s de silice, 2lhmina y oxido

errico fusron las siguientes:

Si 02 5,3 %

Sy a 36,7 % 1z menor
11,04 20,1% = 19,6% n

F3203 3,2% a 2,8% n
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Los pesos especificos rssponden a le's arcilla pobres de alfimina,
Insayo N°® 14,247/8.21IM.2,54 vpara las arcillas estsblecidas en
el comin del yacimiento,~ Se ken sstablecido los porcentajes en
la composicitn minsralbgica del confin obtenido, llegendo 2 los
siguientes resultados: Caolinita 35 %, cw arzo 30 %, Tllita § A
restos de feldespato 5 % con contenidos de linmonita como resto,
de dificil definicibn,- El punto de fusidn discrepa en cuanio a
diferencias de las muestras extrajdas ( esquirlasg) arrajando
cono pirométrico equivalente (Orton) en el promedic delas arcillzs
de bajo punto de fusibn -13- (1,350° C en la 14,247 Y ¥ cono 31
para las conceptuades refractaries-superior a 31- (1igpe)
1legando en otra muesira independjente repsiida a 1,700° -
Ensayo N° 14,248 comparativo.-

+2eTele~ Tipificacidn:

En base a2 lo. anteriormenia valorado sobre lzs sreillas

del yacimiento Los Mogotes se clasifica zomo mzte-iz Drim

La Tus correc—
ponde a un material arcillecso dz bzjo tonor de nlfi-7n=, werg <a nlto

punto de fusibn ( resistencia piz roscbpica) . El taic ienor de slfbmie

na, limita su aplicacibn como refractaria propiacsnte dicha, paro si

tiene un campo interesanta para participar en mezclas donds se nsces

ta equilibrar puntos de fusibn, Bajzndo el punto de fusibn ds ests arcill
resulta adscuada para cerfmica roj:z de base, h
8,2,8,- Condiciones de explotzabilidad

El yacimiento hOEObcs es uno des  los gue tisne me~
Jor ublcaclﬁn, por cuanto se encuenira cerce da la Ruis ¥ prbxizo a 1a
Este Patq:ia como tambi®n su bush acceso y salice vare la oy

Ciucéad Ge La Riojz. Se estima una distanciz de 100 ¥m de 1a

La imposibjlidad de =stimar raservas por cuanto

Pl
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0
]
{0
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842,93~ Conclusiones:

El yacimiento estd actualmente abandonado,
con labores derrumbadas y los trabajos realizados hasta la
fecha,no pusieron de manifiesto la real imortancia que sig-
nifica aplicar un plan de exploracidn racional,iniciéndolo
con la limpieza de las labores derrumbadas para la primera

determinacidn de valores cubicables.

Se estima gue una exploracidn se justifica en

ade

nmea -

[}

el yacimiento logotes Colorados, por tener un minersa

}

do para la cerdmica roja de base, por su ubicacidn

o
o

creana

a2 la ruta y como depdsito con perspectivas.
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8,3,~ Yacimiento Los Colorasdos: s

S8¢341,~ intmcedsnites Histbricos:

¥l concesionario Sr Gregorioc Eusebio Ortiz inicib
tramitaciones de solicitued de minas en el afio 1961, 1964, 1972 ¥

1973 ubicadas en Los Colorados, cubriemdo uma superficie de

54 Has, donde se encuentran afloramiemntos de arcilla.

Inici8 exploracidm de casi todas las mimas solici-
tadas;efectuando la labor legal,como asf tambifn laboreo de ex-

traceibn, Realizaba la extraccidn y seleccidn en forma marual

siendo unoc de los principales proveepores de V.A.S.A. - Actuslmente
la explotacifn estd paralizeada,-
8,2, 2+ Situaciép Legal:

El Sr GTegorio Eusebio Ortiz es el comcesiomario
de las minas denomimadas:

Sap Amtonio - Ubtcada en Los Colorades- Exp., 3073-0-61- Arcilla
2° Categoria - com 4 pertenemcias - 18 Bas -
Adjudicada el 23,7.72 y mensurada el 27-10-64

San Antonio V-Ublcada en Los Colorados- Exp, 56-0~72- Arcilla
2° categorfia- con 1 pertenencias- - € Has -
Adjudicads el 21-3-74 y mensurada el 7-7-80

San Antonio VI~ Ubicada em Los Colorados- Exp.5643- -72-Arcilla
2° Categorfa- com 1 pertenencia - 6 Eas, -
Adjudicada el 2-5-7?4 y mensurada el 7.7.80

San Antonio III-Ubicada en Los Colorados- Exp. 3664-0-64-Arcilla
2° Categorfa - com 1 pertenencia -6 Has- .iL
Adjudicada el 21-8-67 y mensurada el 7.10.68

San Marcos III- Ubicada en Los Colorados- Exp 3665-0-6h4-Arcilla
2° categorfa- com 1 pertenencia -6 Has -~
Adjudicads el 21.8.67 y mensurada el 7.10.68
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San Marcos - Ubicada en Los Colorades— Expe 30725-0-61 - Areilla

€° Categoria- con 2 pertenencias - 12 Bas

Adjudicada el 14,6.62 y mensurada el 27.10.64

Be3e3e— = Localizacién Yy datos geogrhficos;

El yacimiento Lez Colerados esté situado préximo a
la Rmta 74 en el Tramo Patquia- Chilecito, a 2,500 @ de 1z Esta-
cifn de ferrocarril, en &l lugar demominado Cueva del Chacho a

una distancia de 2.000 m del mfsmo por acceso huella de tierra,

4 25 xm de 1la loczlidad de Patguia y a 95 km Je l2 Ciudad de La Rioja, -
8e3elig= Mapeo del yacimiento:

Se mapeo la. mina v San artonioren cuanto a los

frentes de explotacibm existemte, como as{ el acceso al mismo ¥

el afloramiemto arcilloso visible y pmesto en descubierto.

Be3eSe~ Geoiogﬁa del vacimiento:

Lze forraciones geolbgicas del yacimiento Los Celsrados,
2st2n represenizdas por le denomineda Formacibn Saledilio medio, Son se-

-8imentos oue se_sncueniran en &
e - —-

Jade

scordancia gobre el rronite, preseniando

una conformacibn circuler =r forma de domo, Los dos yacimientos dal Ares

estudiade se encusniran en la citada Formacibn, gonde te zsienian sn dis-

cordancie resgionael los Estratos de Pztzufa,

- - » -
Cuadro Sstraticralico:

Se adjuntz a contivizcibn 21 Boszusjo Geolbzico

. s P e - P .
con sus rererencias estratigrificas del yacimiento Los C,lorades

rMina Sen Antonion®,-
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CUARTARIO Y RECIENTE

PERMICO Estratos de Patguia
{Paganzo II)
Saladillo superior

CARBONICO Formacibn Saladillo S2ladillo medio (arcillas’

(Peganzo 1) Saladdllo inferior
PRECAMBRICO (sin diferenciar) '
Gsclogia del Yacimiento,-

Prechmbrico: se ubica al Este del yacimiento en la Sierra de Los Colora-

radoss Al ozste del mismo y prbximo al yaciniento emerge un granito

cue constituye un nficleo en formd de domo, donde se apoyan las Formacio-

nes del Carbbnico en forma circuleg:

n +

Carbonice: : Fsia representado:por la Formacibn Saladillo apoyado so
bre un nficleo granitico formande ;1 éonjunto un domo-que se limita; al
esie por la falles o:zcidental de la Sierra los Colorados y al oests .
se inclina hundiendose debajo del . pleistécano.
La 1litologia del yacimiento Los Colorados es similar a
la de Los-Mogotes, correspondiendo a la Formacibn Szladillo medio, En
esta Formacibn se ubican los cistintos niveles de las arcillas dentro
de las areniscas de coloracibn blanca y grishceas ( arcilles oLuras ),
En los afloramientos de arcillas s® encuentran otros
nivelss de color gris, acusando una formacidn lenticular por sus varie

cionss en los exiremos ¥ su peiencia en avmento hacia los ceniros ( va-

riaciones descde 0,25 m hasta 1,20 m'),-

-

Pérmico : ¥l Permico esti representado por Los Estrates de Patguia

»
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visibles 2l “ud del yacimiento al borde del caming sobre la Ruyta N 74,
- w4 - '

en ¢l lugar dsnominada Cuewz del Chacho, con su coloraci®n ojiza gus sa

™ L4 =
sstace del paisaje circundante, Fstos estratos son esteriles en cwanto

a2 contenidos de areillas caolinicas refractariss,

- - .- . . -~

— . =3 1ot m e - R . . - . e
I P Cuartaric ¥ recients: ) S

8. 3-60--

Esta entidad geolﬁgica esté representada por las sedimen—
titas sueltas disgregadas ( Cuartario) con resuliado de_acarreo da lag
Zonas montafnosazs,ubicadas al oriente y occidente de la zona estudiada,
con presencia de barziales y terrenos salinos en las zonas bzjas (recien-

te)-

Yac:miento:

El yacimienio estd constituwido por varios mantos arcillo-

508, considerando solamente uno de ellgs como més importantes en cuanto
a explotacibn econﬁmica, por su posicibn y condiciones de explotabilidéd.
Lz corrids del afioramiento cubre parte de las pcrt&nenciéﬁ
denominadas como Minas " San Antonjo en un desarrollo de 1,200 metros
El rumbo del nivel mineralizado que se considera como prin-
cipal cercano a la supzrficie, es de N 49° W con un buzamiento de 10° sy
con corridas intermedias en parciales de hasta 500 meires, veriando el
Tumbo hacia el sste ¥ acentufindose a1 buzamiento, F1 depbsito reconocide
}
como .principal se encusntre intercalado en las zreniscas cerca de 1a su-

perficim,

Lz erosidn pus¢ de manifiesto los bloguss ge arsniscas,

como iechos escalonados de forma resdondeada, constituyendo un mpaterial
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. - -
friable debido a la metecrizacion,

El perfil del depbsito considerado como el mhs importan-

iante: y denominado principalycs el siguiente:

sncaps 1,80 m de arenfisca blancuecina
OXiﬁad&n
( M.C, 2)
0,40 2 1,80 m arcillas lenticulares grises y

negras en el mismo manto,
(M.Ce 1)

- areniscas sin determinar profun-
didad.-
€.3,6414= Muestreo- Se extrajeron dos (2) muestras comunss denominadas

Muestra Cplorades N° 1 y Muestra Colorados N©2 para su apreciacfon

en laboratorio y observacibn mineralbgica. como 2s? cuatro (4) esouir

las gue complemeciaron el mzierial obsarvado,

8434642, Explotaci®n - Reservas: Kl vacimiento ha sido explotado parcialmente
~ eservas; J X P

a cielo abierto sin considerar los niveles inferjores, debido a la fa~

cilidad de aprovechamiente del primer nivel, La extensibn del manto

1]

uz cubre todas las pertenencias, constituye un paquets Zcszcnceido an
profundidad, hacen a 1r necesidad de realizsr unz importante limpieza
de escombros psra poder dafimir la zonz agotaaa con la 7ue precenis

. 3 Y s - < - e N R
berspectivas de exploracidbn. Una iriversibn de ese tipo podria definir-

la importancia de este yacimiento, teniendo an cuenta su justificacibn

por ciznto tisne muy buena calidad de arcilla refractaria,

%
- Inposible definir reservas por cuanto es

un yacimiento intensamente explotzdo en su superficie enmascarande
con sus escombreras y laboreo superficial, por lo cus se& justifice una
limpieza acorde con el trabajo Ce medicibn s efsciusrse para el locro

ce un verdadero y conciente plan de exploracibn,-
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843.6, 3,~ Ensavos fisicos y ouimicos:

1as nuestras obtenidas s« han inclvideo an &1 cuz-

dro de las arcillas refractarias, disiinguiendo sus resulitados en cuan-
to a la muy buens cslidad de 1z mzteria prima para distinios usos,en le
arcilla gris M,C 1 y arcille oscura MC2 con contenidos de slfunina del
31 % y peso - espacifico 2,68 sumamente azlto por su compacidad, Kl
contenide del 15 % de cuarzo la destaca para las indusirias gque reguie-
ren un grade de acidez suparior y a2lto poreentajs ds =21fmina,

Muestra CIIM ~ 14248 ~ | Xg /ama 2,68 { Mc2)

"  comparativa s/comunas N° 14431 Arcilla gris oscura

i - i - anpe
Sigp2 A1203 Fe203 CaO Mg0 Ti0, K,0 - Nap0 Perd, a 200
56 28,3 1.2 0,5 0,14 75,5 1.1e 2,6 12
Muestra comparativa s/comunes N® 14432
53,1 3l.- 0,9 0,0 0,17 0,3 1,06 0,7 . 12,7
Promedios de chlculo en gabinets:
51‘9-’5 29,6 1,05 0,0 0,15 - O,IL 1’08 0,6 12’35
Promedio comparativo de las dos musstras de arcilles consideradas
tipo de caclinicas de alto punto de fusibn, Promzdioc Ga las representa

tivas CIIM 14248 y 14249:
50,1 35,2 0,8 0,1 0,2 0,7 1,3 0,25 11, 35

Composicifn min=ralbgica:

de las MuestraS.gos Colorados, -

. omali

Caolinita 9 =9l % 91,5 ;
I1lita 1 a 3% 2,0

Cuarzo 3 a 2% 6,0

Feldespato 0 a 1% ' 0,50

Hi:lto Ge .{\USian Correra tiVO Mussgtras

1659 a 1724° C N° 14,248 CIIM sup,1700%

cono 21 a 32 N© 14,249 CID4 sup 1700°
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Gond1c1ones de explotebilidad:

El yecimiento Los Colorados " Mina San intonio" esif explota-
do con numerosos frentes de canieras, calicatas y trincheras con avan-
¢e en profundidad de hasta 10 metros, para Yograr 1s extraceibn de
los niveles mineralizados inferiores,

Se efectuaron labores +trincheras a lo largo del rumbo,con
atacue hacia la direccibn del buzamiento en los niveles con pendien~
tes de 15°a 20° &4, Kl esteril estd en las escombreras, en la super-
ficie y a lo largo de las trincheras,

Fl laboreo realizado en esta forma fch encareciendo los
costos de extracciBn. Las caracterlstlcas dcl yacimiento con un manto
prineipal prbximo a la superficie, con relativo destape econbmico
no permite tampoco realizarhun ataaie con labores subterrfneas, por lo
cue ‘deber& continuar tratande de realizar un destape meccnizado hj
limpieza del esteril sobrepuesto para definir un aprovechamiento inte
grzl. cel yacimiento,

Una explotacibn en las condiciones expuestas,posibilitaria

la extraccibn de 300 tn mensuales de arcilla gris mezcla,en .3t dis-

tintas calidades ( compactas y descompuestas) aptas para coerfmica
refractaria, cerfmica de base gris Tosada ¥ con seleccibn por debajo
del 1 % de F3203 para fibra: de vidrio ( niveles seleccionadbs)

-

de acuerdo a los estudios realizados por VASA ( Vidrieria S,A,)
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9,-AREA DESAGUES DE LOS COLORADOS: "Los Barreales

9 .1.~ Descripcién Geoldgica:

Los Desagiles de los Coilorados corresponden a
una subcuenca de una cuenca hidroldgica principal, ubicada
dentro de los siguientes 1limites; al Este de Ya-Sierra Bra-
va y al Oeste el Cordon del Velazco.

En esta cuenca se ubican los Barreales. Cubren
zonas que se caracterizan por ser terminales de los conos alu-
viales donde se encuentran las fracciones peliticas provenien-
tes de la falda oriental de las Sierras de Velazco,alimenta-
da ademds por la cuenca hidroldgica Antinaco, Los_Colorados

Dentro del drea se encuentran los siguientes ba-
rreales considerados de interéds con perspectivas econdmicas
de explotabilidad: S '

9, 2-Barreal Las Palomas: . o

o 2.1.- Antecedentes Histdricos:

;.

Existen azntecedentes histdéricos de los barreales
de la Provincia de DLa Ricja (indfgenas y de ceramica actual) ,
como as{ los antecedentes de las investigaciones realizadas
hasta la fecha,que figuranen los anales de la provincia, exis

tiendo informacidn inédita que evalda los yacimientos.

o,?2.2 Situacidn Legal:

Ta tenencia de la tierra de los Barrealﬁs_deberé

ser daterminada por el gobierno de la Pcia de la Rioja.

9., 2.3.-localizaciodn:

Bl barrezl de Las Palomas se ubica en una llanu-
ra préxima 2 la loczlidad San Nicolds, siendo su acceso poT



LOCALYZACIOR . aRrs LHS.B‘P‘REEQLES_

-+ ESCALA l H loOOOq 00‘0’0"

El °Iumer:tu¥

L FEIYN

BULIH
“u
1

"‘ii"a!al-‘lqil::n:a:l:

pyaia de ios Llar

Cnia.
lon All

Guayage
{Danerz}

REFERENCIAS :
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3 N
1a Ruta N° 25 desviandose en el Km 58 hacia San Nicolas,

9, 2uhie~ Yacymiento:
. Fl barreal estd constituido por arcilla roja ocupando

una superficie de aprovechamiento econbmico de 20 has, La arcilla es ho-
mogénea en todo el barreal con una potencia de sedimentacitn- de 1 metro,
Se ha descartado las orillas del mismo por estar contaminadas por restos
orghnicos y suelos arenosos.
9,2.4.1 o~ _Muestreo:
Dada la homogneicdad del yacimiento y sus muestras comparati-

vas coniroladas por la D.P,M y el An&lisis CIIM 1003lse llega a conclu-

siones técnicas favorables,—~ Ver ensayos fisicos y quimicos.-

9.2.%4.2 e— Chlculo de reservas:

Arcilla vysible: 20,000 m2 x l.co m potencis:200,000 m3

2005000 m3 x 1,5 p.e : 300,000 tn visibles.
0,2.4, 3~ Ensayos fisicos y Analisis gulimico:

Arcillas ( barreal) de bajo conienido altimina : 1% %
y silice 55 %
de trabajabilidad muy buena sin defecto de secado y con resistencia
en seco buena. A 1,100 ° rojo ladrillo palido.-

9.2.4.4.-Condiciones de explotabjlidad éel vacimiento:

las condiciones son muy buenas, solamente gue hay que pre-
parar los accesos para 1s explotaciﬁn dentro de la zona de terreno
firme, Realizado estos preparativos se encuentraen condiciones de ex-
plotacibn inmediata, aclarada la tenencia de las tierras y apliacibm

de la Ley de Canteras de la Pcia de La Riojae~

942u4e5e-Determinacibn de los Bienes a producir con la arcilla del Barreal las
Palomas: )

La arcilla de la Barreal Las Palomas preseniz ur grado
de plasticidad adecuado pera ceramica rojé en lo relativo a estructu-

-ral y en lo especial para base de revestimientos tipo colonial, El do
seje de otras arcillas podrd determinar nuevas condiciones para su apli-
cibn,-
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2,2,Lke6,~ Mzzclas v dosajes: ( condiciones para su aplicacibn)

Barreal las Pelomas:

Fnsayos— sobre sl copfn reiresentativo M 30 - Easayo K° 10031-CIDI-

Agua de Plasticidad : 32,50 PH : 8,0
rabajabilicdad: - Miyr busna

Coniraccibn al secado: 5,0

Defecto de secado : Ninguno

Resistencia en seco 3 Buena

Mineralogia : Vestigios de montmorillonita c/mat, arenoso
Tecnologia t  En mezclas con otras arcillas,hay ane acentuar

el colore Se aconsejd con la KE°33 o aumento i

e del bxido férrico.-
Ensavos de calcinacibn: *

Golor Contraceibn  Ab-orcidn Porosid%d ansida
| aparente parente
200°C Rojo ladrille 5,00 2440 39,6 1,65
: palido
950°C " 7450 24,8 39,7 | 1,60
1000°C n 7450 2y 39,3, . 1,61
1050°C n 7450 21,4 37,0 1,73 . .
1100°C Rojo grishceo 7450 2Ly 38,6 1,58

Fnsayo final de calcinacibn mezcla 33-30 { 70% - 30 %)
Material: arcillas de Darreales de color pardo rojizo con Agua de Plastie-
' cidad 26,0 % con un PH de 8,1,no contiene 003 { carbonatos)
trabajabilicad buena; contraccibn de secado 5,0 %, sin defec-
tos de secado con resistencia en seco buena,-
Coloraciones a 900° rojo ladrillo p&lido y;;pjg‘iadrjllo_os-
curo a 1,100°C,- Se obtuvo placas répfééehé?%%ﬁEEZQﬁe indica~-
ban aptitud para cerfmica roja de revestimiento para frentes

{ ladrillos de revestimiento),- ¥
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9,3~ Barreal FEl Estanouito:

FR |

9,3,1,-+~ Antecedentes Histbrices:

¥l barreal El Estancuito tiena antecedenies de provi-
sién de materia prima para la artesania indigens como asi tambibn uti-

| lizada por los actuales artesanos ( artistas riojznos). Se ha extrai-
do para proveer material plfstico ( arcilla plistica) a escuelas y ar-
tesanos de otras provincias. Su trabajabilidad, su secado gue no pro-
duce defectos a la pieza modelada y su resistencia en seco la hacen de

-—- buena calidad para ciertos usos.

Q,3¢2.- Situscibn Legay:

1a tenencia de la tierra de los Barrealss deberi ser
determinada por el Gobierno de la Peis de La Rioja

9,3,3 -_Localizacibn:

. El barreal El Estanquito se ubica en una llanura a 3 Im
al Oeste de la zona llamada El Estanguito, en el Dpto Independéncia, Se
llega por la Ruta N° 38 a una distancia de 8 km al FNorte de la localidad

de Patquis, desde el camino hacia el Este.

Qe 3ede—.—_Yacimienlo:
- El barreal denominado El Estanguito se ha dividido en

dos sectores bien diferenciados en el terreno, tue se llaman Estangui-
to 1 y Estanquito 2. El barreal 1 estf ubicado al Norte y el nfmesro 2 es

el ubiecado al Sur,

Los barreales cubren una superficie de 30 Has de arci-
1la roja con potencia hasta de l.co metro en manjfestacidn de arcilla
homoggnsa.

Se ha observado gue la desecacibn de superficie produce

grietas que se profundizan haste pocos centimetros con aparicibn de -



9.3.445 Deteminacidn de los bisnes a producir:
R e - P

M /a5

b
formac;bn mefndrica superficial en céscaras,
9,3.4,1, - -Muestreo:

Dada la homogeneidad del yacimiento ¥ sus muestras compa
rativas coniroladas por la D.P,M y los Ensayos realizados por el CIIM
=z llega a conclusiones técnicas muy favorzbles- Ver ensayos fisicos

v determinaciones quimicase—

C,3,4e2e~ (hlculo de reservas:

Superficie cubierta 30 Has- Polencia reconocida l.c0 m

Reserva positiva: 300,000 a2 x l,00 meiro: 300,000 m3
300,000 n3 x l.50 p.e, : 400,000 tn

de mineral positive,-

9e3e4e3e~. Ensayos fisicos y enflisis oulmicos:

. Los trzbajos de Laboratorio realizados por el INTI (CIIH)
determinzn condicicnes guimicas y fisicas que interpretadas aseguran la
aptitud de la arcille para la elaboracibn de cerfmicas rojas tanio sea
en 1o esiructural como en la artistica y de revestimiento con bases
rojas, en condiciones fisicas especiales logradas con dosaje a los efec-

ios de desengrassr la materia prima.

QB ale Condiciones de explotabilicad el vacimienio:
s sfleiie

Las condiciones son muy buenas en lo relaciomado a inmedia-
ta explotabjlidad de los yacimientos, solamente que es necesario trazar
los caminos de acceso en la parte estabilizada de terreno,eligiendo las
mejores varianies.Realizado esos preparativos,se encuenira en condicio-

- . . -2 » - .
nes de inmediata exiraccion por las tecnicas comunes ¢ mecanjizadas,.-

1

La arcilla del Barreal El Estanguito 1 y 2 presents un
grado de plasticidad adecuado como asi sus, temperaturas de fusidn, pera
la fabricacidbn de ceramica roja en lo relativo a estructural ¥ con es-

pecial utilizacibn pare le cerfmica de revestimienio colonisl ( baldo-
sag lisas coarrugadas , eiCe-
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9,4e— CONCLUSIONES:

Area Desaslie Los Colorados:

Se ha efectuado un reconocimiento de los Barreales, a titu-
lo complementario del estudio encomendado, por bhaber considerade algu-
nos de ellos de importancia para complementar la informacibn de las prio-
ridades de los bienes a producir, hdenhs al considerar la bibliografia
existente sobre arcillas se dispuso de las investigaciones realizadas
en todo el &mbito de la Prov, de Lz Rioja, en lo relative a la prospec-
cibn sobre arcillas pobres realizada por el Ministerio de Hacienda y
Obras Piblicas- Subsecretarfa de Minerfa- Prov, La Rioja,- Pueron prospec-
tadas las barrances de los rios y todo iipo de sedimento como asi tambifn
los barreales.- Cor los datos de investisacibm realizados por el CIIM
INTI se confeccionaron planillas comparativas, con los ensayos fisicos

correspondientes,

En base a las planillas de ensayos de los distintos sedi-
mentos ,se realizd una interpretacibn sslectiva, dejando a un lado to-

do material oue est® fuera de los recursos de fabricacibn de cerfmica,

Tn base 2 lo anteriormente expresszdo se seleccionaron los

siguientes barreales: :

1,- Barreal las Palomas - Muestra comin representativi M3zg -CIIM-10,031
24— Barreal Estancuito l.~ Norte.- MBA - CIIM 10035

3.~ Barreal Estanquito 2.~ M33 -CIIM 10034

lie— Barreal los Gplorados - 316 Cii¥ - 9593

Fl CITM (INTI) realizb ensayos orientativos sobre dbs mez-
clas de arcillas, obteniendo resuliados satisfactorios con la mezcla
N° 33-30 en las siguientes proporciones y orden 70% Barreal Estanquito 2.~
y 39% barreal Las Palemas, con un resuliado de uso potencisl para ceri-
mica de construccibn y ladrillos de reiestimisnto para fitemtes desde
rojo ladrillo p&lido a rojo ladrillo oscurc de acuerdo a distinias tem-

-

peraturas de coccibn,
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104~ Yscimientog ubicados en la provineia,que se citan como informaci®n complemen—
tarias

'10,1,- Yacimientos Baldeeitos v La Jusnita:

- 1042 -i= Yacintento Baldecitos: 3

.18‘2831.-_Ante0edentgg HistoPicos: e

2l yecimiento Baldescitos se encuenira prdyime
a la casa del Sr icitoric Jesus herrera; sin aniecedernices i
-+

Jd
nistiricos en io Telecicrnado & iz actividad de haber side I

C‘, e¥Dplcerado o exvioiado. No Exisien anotaciones en la Direccidr |
N de Mineria de lz Provinciz de Lz Rioja.
10;32°wulta'c15 Lesal: '

Zi 5T Viciorio Jesds Herrerz tiene Ja terigrcz
ic

ilio en el lugar Los Baldecitos. -

. i1 yacimiento se ubica er Los Baldecitos er <3
lugar llamado ILe Cuestite, & wnos %.000 m al W-SW del Em &7
del Tramo Paicuiz-Viils Unidn, préximo en el camino Que vz
a San Juan vor e: Valle d= Iz Luna,
| 10-2.4, vacimiento:

L1 vacimiento 3Bsldecitos esid compuesto por
dos afloramientos Que se desiacan por esiar cubierto por urz
colada basaltica. =l Lfloramiento NOTue vlene 4 km de large
dividido por el cauce de

Wi &rroyo seco ( La Cuestiia)
D

Las arcilles intverclacs as tienen poiencia de 0.80 m 2 .00 ~. -

¢ conienido de aldmins Y su bajo punic
no

J

¢e fusidn, come zs

n

nrZeneided de 1z materia rima, e

Nacen apila Dera 1z fadricacidy del cemento, SUEﬂeﬁmlmW0cblazo_

na de calizas restsiinterug en este yac1m1ento, solamente debe ser tonado en
cuenta como cita de .5u existencigg~ o
u“54“s¢a"ov gue la corrid

=
{3 ‘r'.:.-"., con potencias de 2 m de .potencis),
es de importancia el haber citado este Yacimiento vara oiras consideraciones,

Tm Tomrna A )
12 Lome de lz=
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10s 2.1.-irzecsdenes risidricos:
o P B + T o Thiaopms e Loy 2 [ERp. -
S+ JECLmienis bz Juanita fué anotado legalmenice

én el afo 1974 Tigurando como concesionario el Sr Juiio Gui- |

llermo Quinilero-iFina Jjuanaz 1°- Mineral arcilia,. o exisier

SETLT T 5r Juiido Guillermo Guinterc- B,
2?05—&-?2; -~ nerlesszncis con & Has de superlicie otorgade,

ACjucdicacds el F-¢fa 4, Sin mensurar.

10e343a=. - Jocaﬁlzacién:

n el Tramo Villa Unidn-Guaan

CL
O
I
}. i

g2 e
& Rutz N94C en el km 450 covlando a2l Oeste por una ruelis
éiguiendo 4 Ko v aoniandc hgcia_el NE, 5 km hzsta e.
cimiento. _ 5 :

‘ 10030diom. ~ Muestras: Se muesireo el yaCLmlento (10 esquirlas.)
3 Da.ua observqcion en Gabinete.-

Se adelanta cue se estd en presenci:
una drcilliz de baja ley, de coloracidn gris compacta, cor u:a

Potencia de 3.00 m ¥y unz corrida de 400 m.

De acuerdo =1 matverial estimace nmacvor -

i

copicamente ¥y 2 i:¢ dzio exisientes, se adelanta la presente in-.-
- formacibn, para que sez  tomado en cuenta’en un futuro, ya'que las reser-
vag existentes en $° Bola reunen conﬁiciones de calidad, coentidad ¥ eco~

nbmicas para el abasteciniento de una fhbrica de cemento puzolinico,

Per el zlejamiento de la futura planta de ceré-

mica, fuera del radio de secidn econbmico, se descarta su utilizacibn para

derimica de base rojaee
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+ - L . Lo =, .
11.,- Conclusiones de fon_Iovestlizeciowss Anelibices y Misicss det

erprelacidn anzlities y Tisica se ha

realizado en base a disiiniass janvestigaciones de laboratorie, tenien-

f

do en cusnta no solamente los resulizdes obtenidos en el actual esiy~

F

dio, resuliados del wuesires reslizsde en el terreno, sind tambitn 1as

. 2 R =~ sz o . . * -
( . realizadas por el LEMIT, por el Ssrvicio Facionzl Minero Gsologico ¥

€l INTI en distintcs zfos,en buss 2 los estudios secundarios relsct

-
aig-

[N

o
iCs con cada mina o mroduciorscomo asi los de los compradores, induge
vriales gue utilizern la arcilis como materia prima en cerdmica. Imporiin

tes conclusiones finzles

fie;
r
@
j P
Jore
0

er. la realidad de la aplicacsi®n de 2
maieria prime y sus resultados en las piezas de Cerémica,como ast de 1
tecnologia aplicade en cads ca504 aporte utilitario importente que per-
mitid definir los bienss a

11.l,~.=Clasificacidn de lag arcilles musstreadas en base los comunes represente-

- - 4

- - 3 : o - < o + Lz > .
viVOS: ( Gelsl'mingclion ae i2gs 1usnles 9).L-I'8CT;')V5.SJ Cuadro Comparativo-

N o i, * L .
11.1.195_ Area fmend : Arcilles de alto punio de fusibn caclinjcas refractarias,

O. Arcillas grises y carbonosas ( negras)
Utilizacidn indusirial: ladrilios rsfractarios, chamota,

caramica blanca, mulejos, materia prima vara fabricacibn
de sulfato de aluminio(Indusiriz quimice), cerfmica de
revestirmiento(dn: .z} iase blanca amsrillente, lana de
vicdrio,

11.1,2.--trea C° Bola - ircillssde bajo punto de fusibn -con conienidos de silice

am . : . ~ - L * -
¥ siliceios apios para Tabricacibdn de cemento,

1lel.3.~ frea .Los Colorados:  Arcillas ds alto punio de fusiba (Los Colorados)

Los Megoies de bajo tenor caclinico com alto orcentaije ce
y g 4 3

nierro { material para mezclas) en cerfmica roja DParz re-
14
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C1l,1l44e=Area Melennzn ~Solezr Materizl areillioso de baje ley en allimina y sun

rior btenor 4 crarzs con contenidos de oxido de hierro apreciadles, Apoprve

os para iz industria cz cemento.-

ires Los Mogotes ~ Loz Colorades: Arcilles de bajo ienor de alfmina pero

ée alto puntc de fusibn ( gran resistencis piroscépica) Participacibn
; c . > )

ez
llolcS.F iree Desaglie de los Coloredes: Los Barresles: incluyende el Barreal Los

by
o
resajevilidad, sin ae=fectos de secado y resitencia en

s2co, Plasticidad siecuzda para cerimica roja es»rucuuraly'pnra revesti-

Lze prioridades de los bienesa producir se determinan en

11e2o1e~ Corfmica compzcta roja con esmelie v sin esmalier — - -
- T
Tsiz cerimica es prioritaria por razones de las posibi-
tz: de las maisrias primas existentes en la provincia,
como esi también por razones dz competencia, ante un material de muy buen
-precio por meiro cuacragdo, con cumplimiento de aspiraciones de una mejor
calidad dentro de le febricscidn nacional y reemplazo del importado,

s

1142,24« _Ceramice porosa ae color rojo ladrillo & blanco amar;llentos

Este material ceramico tiens posibjlidades de fabrica-

cibn por la existencia de meteris prima adecuada, estando en un segundo

i
itbrmino en la selecc:dn ‘en cuanto a fabricacibn, Con relacibn & &sta fa-
bricacibn exisie comme* -=2in ~n el brden nacional, circunscribiéndose el

£rea del mercado, 1o cue no implica descariar el estudio del misqp.r

1162030~ .-Ceram:ca porose roja con esmalte o sin esmslte:

& .

i v oA * rd =
Tizne posibilidades de fabricaci®m er cuanto a la cali-
cad de la meierja prims, con compelsncia fuera de la provincia en lo rela-

tivo a mercado, Su prioricdad es de orden terciario con preferente atencibn

o contenido de a2limina pero de apropiada pPlasti—

n it
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timientos ( decorativos, mavolicas co;anzalns

2 'a prodoveida pare revestlimisnios 5
con esmzlie, Resuliz de inisras 21 s=sv.dio del mercado,

.P
o

Ce comunicacitn y en distictas dirsccicnsse

1
]

. 2 3 24 b} z L
2LiVe deé racicacion ce upma industrizs CETE'.T'J.CE.
v =]

(2N

la Pcia de La Rioja esia jusiificade por sus materias primas, Cispone

=

una vasia variedad ce lipes de arcillas y en cantidad suficiente sue jus

[ A

- - tifican la adecuecibr para procucir materizles cerfmicos., Por consijuien-

te la ljsta tenitative de Dien=s con posibilidades de producir es amplia,

ya& que la planta & proyectzrss ~ ' = ser definida pero con capacidad de

w

O. B adecuacidn, El cbjetivo es slaborer un producte gue reemplace & la imporia-
cién, Ce la mejor c¢zlidad deIs producidos hsasta la fecha en el pais (1o
AY
= le

periiten lss materias primasj, FL producto de revestimiento pare pisos -

( baldosas) debe tener ure bass nomogénsa, conveniente porosidad, resis-
- . - s - A R
tenc:a al desgaste werhnice, ccloracion definida, ete,- La planta automsti-

p_a

. - - = ="
sECa aede tener wna produccidn :oraoTE, no solamsnte una elevada cali-

dad, sind tambitn la posibilicdad de lograr rendimienios crecientes gue Dere
b = r 2
@mitan reaucir cosios, para llsgar z oiros mercados cuzndo los valores lo
%

parmitan
Lzs materias primas estudiades permiten dar una lis

tentativa de los bienes 2 producir, independientemsnte del future pro -

yecto de la planta para producir los citados bienss,

- - -
L] - e e e - ey T o ch roame -
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352 Luscard uns §ezCls de meteriss primas qun cumplan
con los reouisites esitzblezoidos pzra 21 tipo de Tabricaciféin da rus
se trate, eccepiuango el limits iituido, cuyo valor dependeré ool
contenido ifnico naiursl de is ozste hbuscsda.

Se deberd mentener une composicifin en Sxidos snroxi-

. a
curecidos en 1l coccifng se
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Terniendes 2n cusniz oue se dispnonzn de arcillias de =1to

contenido caliolinice, es canvanisnte el estudia de 1=s férmulas

2r de l=s p&sies, ye& cue grienta pars efectuar lzg roe

mplsres de Sz y

e)

formulzcionze, sumenlsodo o Sisminvusendo la. fusibilidad de pastss,

*

El mejor procedimisctno seris

e}
i
o
o
o
H
!
-

mules cdel tipo:

KNsO: 1

Siﬂz !X ; se moSificard x secin 13 fusibilidad que se reguieras,
En general el calcio v el:magngsin Con porcentzjes menores ge 1.
espreciables cowms los Semfs elementas, no as{ 21 hierrp cue tiene
influencia con 2) esler,_ £n £l caso d= cerémica de bese colar rojo

debe manienerse la proporcidn del &xido de hierro,

-

s n2tEsided de sjustar el céloulo es mayor, cufnio
8 yor,

LL

més elevada sza 21 nivel de caiidad de. la cerimica a3 ziabaorar,

2l problemz de fabricascifin

Disps, con las materiss prie
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m~35 disponibles, pasdndolas 3 1z fdrmula posible,

Le solucifn 7imal adoptada dependerd de las condicioe
nes de las materiss primzs disponibles y estudiadas en el informe,

3 los materiales nue elshorard ( cerémics pars pisos), preclos de

{:} : los materisles y el procesp factible de desarrollar en la planta =z

aroy=ciarse,

11464~ Disponibilirad rfe materiss primas:

Arciilas : . 1,000.008 tn medidas para cerémica

posiblidades de duplicar con nuevas
prospecciones y exploracién.-

;FﬂisﬁQﬁ-Balidad: _

Apta psrs cerémica blanca y de base roja,de scuerds
& los distintos tipos de arcilla,

13.8.a _Consumos actuales v futuros de materia prima:
_ IJ.QSQ{" -

' Consumo v produccifn para abasteci-

miesnto fuerz de ls orovincia 15,000 tn anusles en épocas
gstahlee,

£1 consumo futuro o necesidades de |

ahzstecimients de una planta a prroyeciarse no debe pasar
e ecuzrdos 3 las reserves existente de unas 20,000 tn anua
les cdz srcillas

£l consumo anual total interno y ex-

terno de le provincia serfa de 35,000 tn anuales , lo gue

permitiri{s con l=s aciuales reservas medidas abestecimlien- |

per 30 afos, sin ejustar el merczido de ar.il%~ A~ ay ine t
dustris extractiva,~ . ‘
it «-."W""H.g g T T — — W - . i o
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o AY9s-Cenacidad de 1z Planta:

€l tamafic de la plania debers tener lac opciones

adECUEdES’EjUStEdaS 8 un abastacimiento méximo de materisz
prima arcillas de 20,000 / 25,000 tn anuales, lo gue permiti:

rfa llegsr & comprometer su amortizacién a un plazo razona

ble, %teniendo en cuents laos 30 afics calculados,

" 31,10 Proceso solicables

De zruerdo a los antec-dentes expuestos y a la

propuesta y condiciones para uns formulacién de mezcls,

se gconseja de scusrdo 2 las actuales tecnoloofas un

proyescio de circulto_mecanizzdo pars la cersmica denomi -

naca monceshrat

Q

o R

~Julig 1982,- ' o

Juan Candiani
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Pér'd-o a 900 eC Ssrnsesenae 2’9 ssssstevsnne ll’l]. LI O R 11,3-

Ti02 S ebdvsBBE TR RO NS IR 0,& (RN NN NN ERNY ) 0,8 LA U O N 0’7_

Arancel: § 744.000.-~ (setecientos cuarenta y cuatr:o mil pesos.—)

(418 3)

Nz

Dr. Jorge I,/Furtado Mirquez

Jefe de Laboratorio Quimico

INTI - Leandrg N. Algm 1067, Pisos 55 B° y 7¢- 1003 Capial Fedoral - Rep. Argenling TE. 361-3013 Télex 021859 INTIAR

itis

Jonas St

Director

Cape?
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de! Sisterna INTI .:E:_ .
instiluto Nacional HA e
de Tecnologia Industrial ey
PRy Pargue Tecnologico Miguzlete
Centro de invesflgacpn Cesilla de Correo 157 .
- Paralas Industrias Minerales. 1650 - San Martin ~
- Provincia de Buenos Aires
' Repulblica Argentina
TEL: 752-5894
0.T.N© [3121843 b Bzio]
.o oT.inernoNe ool h E 5 ||
Sr- - £ l_‘
Laboratorio obbb 8] b v E
CANDIANI JUAN P/ CONSEJG FEDERAL DE L 5 "
INVERSIONES Informe NO E) iO b bb rSiﬂ
Lautaro 402 Tipo de Inf. Final
CAPITAL FEDERAL '
Fecha LB FLE8 IZE
Arancel$ __ [_I? 6ELbo l(ﬂ
® . - (G205
.- RESULTADO DE LAS DETERMINACIONES
EFECTUADAS SCBRE TRES MUESTRAS
Jdentificacidn:
CITM n°® . Cliente
14.247 I . e S
14.248 Ne 2
o 14.249 N3 .
Cono pirométrico eguivalente: |
Se efectud en las muestras CITM N° 14, 247, 14. 24.8 vy 1L.249 Segun norma
DIN N° 51063, dando los siguientes resultados. :
CIIM N° 14.247 ~ Cono pirométrico equivalente (Or'ton) 13 (1350 °C)
CIIM N® 14.2L8 ~ Cono pirométrico equivalente (Seger) superior a 31 (1700 °c)

@,

CIIM N® 14.249 - Cono

Arancel:$ 1.764.000.- (un
( 120 B)

7

DH. ING. LEONIDAS TCHEIC
JEFE

LasonaTorio o IRVESTISACION ¥ DESAaneL e
DE MATERIALES CERdMicps

/7~

==

===
e e

INTI « Leandro N. Alem 1067, Pisos 59, 6° y 7o~ 100 Capital Feoerai -

Pirométrico equivalente (Seger) superior a 31 (1700 °c)

millon setecientos sesenta y cuatro mil pesos.-)

.

; >
- f 4
e v
JONAS STAUGAILTS
DIRECTOR

Ren. Argentina TE. 361-3013 Télex 021853 INTIAR

e



.
Densidad Real:

CIIM N°
14.252
14.253
14.254

Arancel: § 1.337.000.
( 87 B)

Br. In. LEONT FCHEICHVIL]
JEFE
. LABORATORIO DL INVESTIGACION ¥ DESARADLLE

DE MATERIALES CERAMICOS

INTI-Leaxrndro N. ALem 10687, Pisos B4 6*v 7™ 1001 Capital Fedura) -

JORGE | FURTADOD MARQUEZ

Densidad Real (kg/dm3)
2,57
2,60
2,41

- ( un .millén trescientos treinta y siete mil

DOCTOR EN QUIMICA
JEFE DE LABORATORIO

Rep Argentine TE, 361.3013 Télex 0O21BEB INTIAR

Pag. 2 .
‘Inf. n- 46 /82

JONAS SILUGAIFS

CI0L

-

Pesos.—)
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del Sistema INTI
lnstitute Nacional
de Tecnologia Industrial

Centro de Investigacién Parque Tecnolégico Miguelete' asessscssas
o . . Casilla de Correo 157
Para las Industrias Minerales. 1650 - San Martin

Provincia de Buenos Aires
RepUlblica Argentina
_ Tel. 752-5894 755-5161
"~ secretanaint. 542

Buenos Aires, 8 de junio de 1982

Sr. Juan Candiani
para el Consejo Federal

de Inversiones _
Ref.: relacionada con O.T. N°31701/82

e - o e

De acuerdo a lo solicitado por nota de fecha 3/6/82, se le inform:
que la rectificacidn de la determinacidn solicitada ha dado los siguientes |

resultados. *

Densidad aparente

CIIM N°® A d aparente (Kg/dm)
14.247 2,54
14.248 2,68 '
14.243 o 2,52
14.252 o 2,43
© 1k.253 2,49
14.254 ' 2,15

' S
Se hace notar que estas determinaciones se efectuaron sobre

muestra molid:a/ en probeta.

INTI - Av. Luanara N Alarn 1062, Pisos 5% 6% v 7* - 1001 Buenos Afes - Repubhcs Arpentira - Tel 36) 3013 - Teles 671855 INTIAR
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13,- CUADRO COMPARATIVO E INTERPRETACION ANALITICA Y OE ENSAYOS FISICOS DE LOS
MUESTREOS SISTEMATICOS REALIZADOS SOBRE ARCILLAS EN LA PEOY, DE LA RIOJA,-

Yacimiento Las ¥Mellizas:

N
~

[——
Vi oda

~f
1

an:

o 1leos resuluizdes oblenidos en nuesira inves-

L

- =& - - - - E
tzgaczon,can los rezlicadss en el afio 1970 por el I.R.CeM. se llegzn
sn tzner leyes medias reprasentatives del
- - - ) - L . - -+ - . . x4 -
yzcimiento,peceivilitlenide” 1s clasificacion ¥y tipificscion de las mater

.
.Lr.s

1 I,K.G.M¥ sobre veintjuna smuesiras comunes obiiene el

Silice  ALiuminio Czlcio” "Magnesio Postasic Sodio reriid
8: 02 2120+ C20 0 E.G =0 2 20ge°
= N - L

!_2.91 2O¢63 0192_ 0.15 0,[.2 391& 20.7
Lezs invesiigacionss realizedas con 2avos X en diasgramas

Deiws-Scherrer con cimara de 11Z,6 mm de di&netro, racdiacidn Fe E,perzitier

con los datos de : A o .-

<08 espzcizcos Y"d''en Ay sus iniensidades.relativas, la siguiente

Ges: Lreillas Gris
feolinite crisializade : 85 % ° ;
I2iite {impureza) : 15 %
Arcillg Kecra:
Caolinita : 65 % - S
Cuzrzo : 25 4%
Illite y monimorillonita 5%

M1 L2MIT -C¥L en e zho 1972/73 efsctha delerminaciones

-

L . - ~ .
s clzsicas por via himede, disgregzsc

[
(s}

m

R . . X .
de silice y 21lrine ca.n itkenic

a5y

triz; celeio y zzgmesio por eteorcide ztbzica; titabio por via

©




.

/57

bimeda y graevisetrfa; sodio y potasic por emisidn de llama ¥y la pérdida ror L
celeinacibn y rumedzd wmor via iSrmica, Les enszyos fisicos se realizaron eg

la siguients forzs ¥ mticdo zplicado: F
Cono piromtirico exuivaleate saglio Forme IR 12507

La ¢ilatemeirie se efsctifsobrs provela pressada a 300 kg/em2, pasends el

total d2l material sor zaile 70 ¥ ccn uma humadad de 5-6% , Las lecturas de ;

M- B® 14431-zr35 - Ceclinite 81
. - Iiiiis -
Tizrzo 5
inglisis sobre
- = k144310 (C,F,I,) -ircilia
9,8

%

3%

[

dilatacién fueron tomades a los 500,1000 y 1300° C, Les ensoyes granvlonsirs-
cos fusron realizsdes segfn lz Ley &5 Stokes (pipeta) con tamizsdo previe cog
dispersibn total e lz mussims netiral [ Frwenifn <o o 111 A Y
_dls‘-.-e‘ S1on Lot ce S WwISLITE DE b= & 17eClidn Ge arecills EI fry LTACTILN

W® 14431 (c,7,I)
43,3

TZ7°3 ~7y 1
."8203 0,39 .
T;Oz 0,7
OCE_ . G, Jo
Ce” 0,05

Yap 0,70
Gl c, 56

ire.cris
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Cono pirometrico Bsuivelente -Norms IRSM 12507 o -

Arcilla negra- carbonosa C.P.E  * 31 1/2 1600° G

treille gris C.PeZe 33 1743° C

Piiztogzetiria: 50096 1000 © 1300°C
freilla carboncsa celcinadar -2,85 -5.20 -

.

ircidle =ris 1 0.42- -3,78 ~lL.0

.

r ce fraccibn Limo Fraceibn frem
1/255 ma  entre 1/256 y1/ib6mn  mayor 1/1€mm
{ imposible dispersar por estar calcinszda)

-

G Yomeiria- 2rerif =
LIENUIiQImeLTias rFrzoiion meno

Ltreilla carbonosz calcinsda

sreille zris 82 14 4

/ 0
Limite 1icuido 1imite Flastice Indice pFlisties
Arcilla negTe 19,1 12,1 7.0
srcille negrs celeina
ca ; Frizble

Arcilla gris : 16.9 11.3 _ 5,6

500°C: perdo clero amerilisnto
.H0C°C: pzrdo clare .

4.

B PR P A

———




o

b

Yacimiento L.s5 Rokas:

Mineral: arcilla ( similar a 1z arcilla de Las Mellizas)

arcillas grises claras compactas, gris carbonosa, gris oscura ¥y

&

vercéese compacia,
Promedio de 12 muesiras: LEMIT- C,F.I. 1972-73:
1

Mnflisis cuaniiteziivo:

5103= AL;05- Fe 05— Ti0,~ Cal- ¥gl- k,0- F¥a,0- Buped,100°C -Perd. /celein
51,46-33.50-C,75 - 0. 50 —0,00- 0,10-0,66-1,13- 1,13 11,97

fromedio de 10 muesiras-CIDY- C.F.I. ARo 1982~ Informs :

50780-34; 800,80 ~0,70 ~ 0,10 ~0,20-1,40-0,30 — . 11,30

[ no Geler

Los promedios de 12 muesirss son 16s siguientes:

87,41 % de caolinita
2,41 & cde Iliite
0,83 % Ge Feldespato ) ’

-

Ucno Piromeirico eguivelepie ( arcille gris compacia)
Seger superior a 28 ( 1646° C ) a seger 33 (1743°)
Seger superior a 31 (1,700°C) Informe CID~ Abril 19B82-Informe,=~

Ciszsificacibn y Tipificacibn: Arcilla caolfnice refractaris,-~

14t




Szolindte CIZ

Idite 1 =%
S rzo ¢33 %
Feidosn, 1,5 ¢

Cono piromtirico ejuivzlenie

Seger superior a 32 {1 4“
1fini

}.J
[
o
fai]
o
_J

Ciesi{icacibm Arcil

( arcilla gris couaacta)
) a 1743°C comd 32 2'1/2

ice refracisriz.—
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ATC, DeITe:
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*
> ¢ Resultzdes de enflisis. ¥ _enszyos: &
- - - - I .
s2cimiento Puertzs (R .Moll=rito) {Merearita) )

Mineral: arcills,similar 2 los ¥alliizas, las hokas

inblisis cuantivetive,sobre ¢os muastras repressniativas:

Minerel: arcilla cris sum=rente compacta, pronzdio enalitico cuantita-
C ’ vivo:
. 510, - ,5_120 - F5203- 'Ej02- Ca0- g0~ 320- :::a20¢ fumed,100°0-Ferd, /ealein,

0,58 C,50 (,02-0,50 0,29 l.00 11

25,1 - 20,9- 0,302, S"‘—-D,_?Dw n/a~ 1,30~ n/d - carubn '0,18 - _‘L!O-,
Maestoz: arciliz oscurs {zerbonosa)

92550-32,90-0,70-5,80- C,30-n/3 - 1 30-n/i- cerbhn 0, 31 . 13,
bservaciones: Le muosirz oscure sxcslde 21 €,20 Z de tolerzncia,
oiros valores se consiie-an Gurnos, la moesire wrcills olsre c36
res TEs baies de allimine conm zush: siifce, cuelando fucra Ge los

’95

1

T

T T
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tivo! Yacimiento Mzlanzan-

405

Moesira N© Lzb, 14437 12438  Prom. CII¥ compsrativa/Cemento
1L,.2477 .
8102 46,10 58.30 51,20 FlLe3

21,10 23,65

1.97

I
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Chap 0,91 55 1,23
OH2 i,2¢ AJLT 2.32

ha
e}
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-
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o

2,05
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°
P
o

11,30

Direccibn Fveis La Rioje- Anflisis 425/2- Lat

273 20,00 21,34
= ! -
T2l 8,85 8,56
e 1,87 2,35

Ferd,/ezlc, 5,33 5,29
. - 'y » -
Comropsieivnn Minzralocics: .
Fremedios oblenifes sobre las muesiras RO 14437 y 14438
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o ©

an: Moestra K° 2

12.90

3.30
0.0

0.70

1.1¢
1,60
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2,90
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arcille gris verdcsa
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. Besuiisdes 22 in%lisis v Easzves:
- Yecimiento CUsrro 32lsz;
Mineral: ¢reills E
- inzlizis I.¥.C,Me
Si0. 81, 0. - Fe 0.~ 20 - o0~ Ti0x K0 =k= Fergid anpeC’ :
7 21,04 05~ Ca 1gC- Ti0z K0 -E2,0 Ferdida a 900°C

51,20-18,40- 6,40 -1,50~ 0,20- vest, 3,30~7,70 11,30

¥ N° 14,247 - 8,6,82~
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