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PRIMER INFORME PARCIAL SOBRE EVALUACION DEL RECURSO PARA
LA TABRICACION DE CEMENTO PUZOLANICO, PROVINCIA DE LA
RIOJA.

Introduceidn:

Este primer informe parcial adelanta resultados
preliminares de los estudios realizados en el terreno, po-
sibilitando adelantar observaciones efectuadas durante el
trabajo de campo, que permite determinar en forma tentati-

va el proceso a desarrollar.

Las tareas de consulta bibliografica se inicia-
ron el 19 de enero del afic 1982, terminandoc el trabajo de
muestreo el 17 de febrero del mismo afio con superposicidn
del recurso arcillas.para la industria cerlmica y fabrica-
cidn de cemento; lo que permitid acelerar el tramite del
envio y aceptacidn de las muestras por el INTI (CIIM) y ac
to de presencia en la apertura de las bolsas de muestreo,
ordenamiento de la individualizacidn numérica en presencia
del Ing. Jorge M, Jaluf (INTI (CIIIM) con objeto de emitir

la orden de trabajo.

Se entregaron 54 bolsas muestras, quecon el re-
sultado de un muestreo sistemitico realizado en los yaci-
mientos estudiados,. para su anidlisis y ensayos ‘que compren
den 114 operaciones de determinaciocnes cuantitativas y fi-
sicas, involucradas en 21 muestras representativas de las

potencias masivas de los estratos diferenciados.

Para la localizacidn de los yacimientos de cali
zas y tobas puzoldnicas (nuevas zonas de estudio) se contd
con la colaboracidn del Gobierno de la Pcia. de La Rioia,

por intermedio de la Direccidn de Mineria de esa Provincia.



A los efectos de estar de acuerdo con la metodo
logia del trabajo a realizar, la Direccidn de Mineria estu
vo representada en el terreno por el Dr. Gedlogo Marcelo
Marquez Vieira, con conocimiento de la zona de estudio de-
nominada Quebrada de La Angostura, apoyade los trabajos so
bre la poligonal trazada por el gedlogo Juan Carlos Passa-
rello, técnicec profesional de esa Direccidn de Mineria. La
poligonal de referencia fué reconocida en la Quebrada de
La Angostura, por sus estaciones estaqueadas y numeradas,
como asi también por sus puntos fijos y de muestreo, ubilca
dos y numerados en el lugar del reconocimiento. Las mues-
tras extraidas fueron aprobadas y reconocidas con muestras
paralelas, como representativas en el muestreo realizado.

Del yacimiento estudiado, Quebrada de La Angos-
tura, se obtuvieron 42 muestras, eliminando una muestra
por falta de individualizacidn. Es decir que se entregaron
41 muestras para establecer comunes y cuarteo, a los efec-
tos de lograr una representacidn y diferenciacién de los
estratos en lo relativo a contenidos masivos de &xido de

calcic y dxido de magnesio.

Con relacidn a las tobas puzolédnicas se extraje
ron muestras de tres yacimientos que se desceribirén mis a-
delante en el presente informe preliminar. Las muestras de
las tobas tienen carécter de muestreo tentativo y de veri-
ficacidn en algunos casos, y a que se conocen las propieda
des de actividad puzolédnica de las mismas (de dos yacimien
tos) ensayadas y utilizadas por la firma Minetti (Dumesnil)
Pcia. de Cérdoba, que se abastecid durante un afo por con-

trate con la firma Juan Lirio.



Ademis de lo enunciado y lo programado en el i-
tinerario comprometido, se amplid el estudio con visita a
los yacimientos detectados por la Direccidn de Mineria de
la Provincia, ubicados en la geologia regional por el Plan
Rioja de la Sub-Secretaria de Mineria de la Nacidn, como

Formacidn EX Durazno.

Se extrajeron muestras de toba conglomeradica
y tobas con tufita en el frente este de la formacidn El
Durazno; Playa Los Ramblones y frente al Pozo Verde, conti
nuando con las observaciones hasta Mariposa de Oro. Se es-
ti confeccionando un plano de ubicacidn y geoldgico del a-
rea cublerta por las tobas. Las reservas se consideran ili
mitadas. .

Posteriormente se visitaron los yacimientos del
Area Mina Delina, San Lorenzo y Chuschin, acompafiado  tam-
bién por el Dr. Marcelo Marquez Vieira, que tiene conoci-
miento de la zona por haberla estudiado. Se extrajeron mues
tras comparativas, habiendo logrado un comiin apto para la

industria del cemento. ¢

I.- Trabajos de campo:

Los trabajos de campo se realizaron normalmente

dentro de los tiempos previstos en el cronograma IV.

1.- Determinacidn de las Areas de Estudio:

Se limitarcn las dreas de interés considerando
solamente las que presentaban posibilidades inmediatas en

cuanto acdceso, mineralizacidn y reservas de importancia.

Al limitar las &reas se nuclearon las arcillas
consideradas para la industria del cemento con proximidad

a las calizas, a las tobas y a las puzolanas.



2.~ Estudio de los vacimientos:

Determinadas las Areas reconocidas y estudiadas,
se eliminaron los vacimientos que no reunian condiciones e-
condmicas en cuanto a calidad y cantidad; se han destacado
los de importancia, teniendo en cuenta sus accesos, la cali
dad del material y su adecuacidn a la industria, con posibi-

lidades de determinar importantes reservas.

Se confecciona un plano general de la provincia
con ubicacidn de las areas estudiadas, incluyendc en cada
drea los yacimientos estudiados, como asi la identificacién

de las entidades geoldgicas mas relevantes.

2.1.- Resultados preliminares de las observaciones .en cada

¥ e

Area.- .

Yacimientos de caliza Area Guandacol

Para evaluar los resultados finales del estudio,
se han tomado en cuenta las otras &dreas ya estudiadas que
sirven como antecedentes y ayudan a la localizacién y dife
renciacidén de las calizas c@lcicas con las magnesianas, mo

tivo del presente estudio.

.

Area I Rio Guandacocl - E1 Tambo:

Area de superficie estudiada 180 has.

Calizas con tentativa de aptitud, cubren 200.000 m2. de
superficie - Realce, base del cidlculo a partir de la cota
1.390.- Total de reservas positivas y probables 34 millo-
nes de toneladas, de calizas adecuadas para la industria

del cemento dentro de los limites de magnesio admisibles.



Area II Rio Guandacol - Arroyos Piedras Blancas vy

Rio

Guandacol Ceste.-

Esta &rea tambi&n ha sido estudiada, con las si

guientes referencias y observaciones, que permiten limitar

las

zonas de interés de caridcter utilitario industrial.

Ha sido dividida en cinco sectores denominados

de la siguiente forma:

A~

Sector Sapito Norte y Qeste:

Sector sin aptitud por tener excesivos tenores de mag-
nesio, presencia de calizas magnesianas, calizas dolo-

miticas y dolomitas.

Sector Sapito Sur:

Sector con estratos alternados de calizas calcicas y
magnesianas.

En otras zonas reducidos afloramientos de calizas cdl-
cicas. J

No se considera la aptitud.

Sector Rincdn del Chivo:

Paquetes de estratos homogéneos. E1l promedio de los
carbonatos no alcanzan los valores limites.
Tolerancia admitida para realizar dosajes; puede consi

derarse apto para la determinacidn de reservas.

Rincdn Celeste Norte:

Paquetes de estratos homogéneos. Los promedics no al-
canzan los valores limites. Contenidos de insolubles y
Rzﬂa normales. Zona apta para la fabricacidn de cemen-

To.



Eo-'

Rincédn Celeste Sur:

Los paquetes de los estratos son heterogéneos. E1 pro-
medio de los cdlecicos y magnésicos no alcanzan los va-
lores limites. Existen intercalaciones de arenisca cal
- T e - . - -~
carea de bajos tenores en magnésicos. Se realizara un
estudio para su aprovechamiento, ante la necesidad de
tenores de silice para la formacidn de silicatos comple

jos (klinker). Estd en estudio la definicidn del sector.

El adrea citada es una de las mejores &reas, por su ubi-
cacidn, acceso y por limitar la quebrada un importante
macizo de c¢aliza de 2.000 m x 700 m de ancho con altura
de 564 my 20 a 30 m en los bordes de la quebrada. El
sector en estudio permitird adelantar cifras gignifica-
tivas suficientes para justificar una fabrica de cemen-
to. |

El &rea Quebrada Rio de La Angostura ha sido elegida,
por la Direccidn de Mineria de la Provineia, como &area
de estudio de factibilidad.

En la citada zona de estudio se efectud el muestreo sis
temdtico con aporte de 42 muestras extraidas segln mues

treo detallado en pagina 2.

Se confececiona un plano en escala 1: 2.500 resultado de
una poligonal abierta trazada con plancheta autoreducto-
ra. La poligonal sigue la quebrada limitando el macizo

en la parte Norte, Este y Sur.



Los resultados cuantitativos definiran la apti-
tud del sector estudiado, pudiendo adelantar de las obser-
vaciones y de la técnica aplicada en el muestreo, que se’
obtendrian promedics logrados en laboratoric, sobre comunes,
que permitirdn definir los paquetes de estratos y no in-
fluenciar las leyes altas que pueden ser manejadas por la
industria, que se controla por dosajes en silos con carga

homogenedzada.

3.- Conclusiones

A los efectos de determinar en forma tentativa
el proceso a desarrollar, se emiten las siguientes conclu-

siones de este primer informe parcial:

1.~ El1 &rea Guandacol con sus yacimientos, se
destaca, por disponer de importantes macizos de caliza, en
cantidades interesantes y de ficil medicidn para calcular
sus reservas, teniendo en cuenta el realce gue presentan

sus formaciones.

2.- Los tenores y contenidos de carbonato de
magnesioc son manejables en ciertas zonas, en consideracidn
de disponer superiores cantidades de carbonato de calcio.
Los resultados del estudic de la Quebrada del Rio de la An
gostura, permitirén definir las reservas y condiciones de

la materia prima para la fabricacidn de cemento.-

3.- Existen grandes reservas de arcillas, ade-
cuadas, dentro del Area de Guandacol, que cumpliria con

las necesidades de uria fibrica de cemento.

4.- Los. yacimientos de Yeso en estudio tienen

antecedentes de provisidn a las industrias cementeras.



Existen reservas reconocidas y suficientes para el sumi-

nistro y abastecimiento de la industria cementera.

'§.- Los yacimientcs de tobas puzolinicas del
tramoc Patquia y Paganzo, son adecuadas para la provisidn
a la industria del cemento, existen informes y anteceden-

tes de su utilizacidn.

Con relacidn a las tobas de la formacidn Duraz-
no, se estén estudiando, por su importancia en lo relativo

a reservas ilimitadas.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1982



