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FLUORITA
1. El producto
1.1. Descripcién de 1a mstanciaf

1.1.1. Definicién

Este halogenuro, conocido tambien con el nombre de espatofluor, responde
‘a2 "la férmula quimica de F2 Ca; posee mezclas en su estructura (sobre to-
do de cloruros} y suele presentarse en sus yacimientos con gangas silf-
ceas que disminuyen su valor. Cristaliza en el sistema cfibico forman en
algunos casos grandes y hermo=os cristales de hibito cibico Y €n menor
medida octaédricos, en otros cass se presenta formando agregados granula-
res con tamafios de individuos grandes hasta extremadamente finos y tambien
fibrosa. Su grado de dureza en 1a escala Mohs es 4; su coloracidn puede
ser verde agua, amarillo, violeta inceloro etc. i

1.1.2. Composicién

Tratase en todos los casos de yacimientos vetiformes que registran aflora-
mientos de varias decenas de centenares de metros, e incluso hasta mis de

AT e

un kilémetro de longitud, con espesores muy variados, de 0,30- 0,42, 1.00
a 3.00 mts y mis en determinados ensanchamientos, alojados en fracturas

0 brechas que interesan rocas graniticas, pérfidos cuarciferos, esquistos
. - F
cristalinos, etc. ,

Son yacimientos de caricter epistemal relacionados con ciclos metodoge-
‘néticos de distintas épocas y con vinculacién a rocas acidas h




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 3 i
ad

1.2. Usos

1.2.1. Aplicaciones actuales

Desde el punto de vista de su aplicacién puede ser dividido en fluorita de
grado icido o quimico, de grado cerdmico y de grado metaldirgico.

a) Fluorita grado &cido:
 Es la fluorita utilizada en la industria quimica, principalmente para
la elaboracién de 4dcido ::fluorhidrico, compuestos orginicos de fluor
(freones) y difluorurcs, fluoruros, fluoboratos, fluoaluminatos (crio-
lita sintética) de variadas composiciones, que son empleados cada vez
. en mayor medida en numerosas industrias. Se la utiliza también en la fa-
bricacién de aluminic (por reduccidn).

b) Fluorita grado cerédmico:

Se 1a utiliza en siderurgia, solamente en la etapa de aceracidn, ya que
tiene la propiedad, en forma general, de fluidificar la escoria.

c) Fluorita grado metaliirgico:
Se 1a emplea principalmente para la fabricacién de esmaltes (para vidrics
cerdmicos, etc.) en vidrios opalizados (opalinas). Ademis este grado po-
dria ser usado para la fluoracién de agua de consumo humano.

1.2.2. Posibilidades de nuevos usos
No se conocen.

1.2.3. Productos sustitutivos

Para la industria sidertirgica se utilizan productos nodulizados o briquetas
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de fluoruro de calcio con un material ligante, principalmente para cumplir
los requisitos quimicos y granulométricos que la misma industria requiere.
Por otro lado, ciertos minerales, como la hidroboracita y colemanita (bora-

tos de calcio y de magnesio y calcio hidratados respectivamente) compiten
con la fluorita en los procesos de aceracifn,
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1.3, Especificaciones y normas técnicas
s
d

1.3

1. Especificaciones de los usuarios

Generalmente los usuarios de este mineral se ajustan a las espec1f1cac1o-

nes de las normas IRAM, salvo algunas pequefias variaciones como ser:
- en la fabricacidén de acido fluorhidrico algunas empresas no aceptan mis
de 1% de 510, y otras han aceptado hasta 1,5% y contenidos de F,Ca de

92% como limite extremo inferior;

- en la elaboracién de esmaltes y opalinas algunas empresas suelen aceptar
contenldo menores de F Ca (hasta 91% de F Ca], pero en esta industria in-
fluye notoriamente el comenldo de F2 03 con51deranctose que los Valores
en la norma son tolerantes.

L

1. 3'. 2. Normas nacionales

Los requerimientos principales de la fluorita grado 4cido se basan principal-
mente en los contenidos de F,Ca, de SiO2 y de azufre; de acuerdo a la norma

IRAM N7 16.251 con los siguientes requisitos:

- Minimo Maximo
% %
FZCa 97 -
510, - 1,5
Residuo sobre tamiz
IRAM 117 (N7 80) - 0

En el caso de la fabricacidn de electrodos su utilizacifn se ajusta a los

valores dados por la norma IRAM N7 16.251 y el azufre s6lo puede estar pre-
sente como vestigios.
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Para la fluorita grado metallrgico requiere, segin la norma IRAM N7
16.251 el cumplimiento de lo siguiente:

]
-

3

v : minimo maximo
3 %
cma ' 85 -
SiO2 - 5
Cranulometria:
Retenido sobre tamiz JRAM 51 mm - : 0%
" mooow o 3 4qmt o 100%

*

Por lo general en esta industria se toma en cuenta principalmente el lla-
mado "Grado efectivo' dado por:

Grado efectivo: % F.Ca - (%SiO2 X 2,5)

2

pudiéndose decir que por lo general se requiere un grado efectivo superior
a 70% (clase A), aunque en algunos tipos de hornos estos valores pueden
disninuir. la 1lamada fluorita'de Primera" tiene, ademis de los tenores de
fluoruro de calcio y de silice especificados en la norma citada, contenidos
inferiores a 0,3% de azufre y de f6sforo. Puede resmirse que a mayor conte-
nido de fluoruro de calcio y en consecuencia menor contenido de ganga, so-
bre todo silicea, es mayor la accidn fluidificante de la fluorita lo que
hace requerir un menor aporte energético, en cambio, a mayor contenido de
ganga silicea, ésta debe ser neutralizada con mayor cantidad de fundente
carbonitico elevando asi la cantidad de escoria, lo que va en desmedro del
rendimiento metilico.

En cuanto a la granulometria, las especificaciones requeridas en siderur-
gia son bastante estrictas, a saber:
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En:la produccmn de aluminio (por reduccifn) se utiliza la fluorita denomi-

nada de grado criolitico, la cual presenta las siguientes especificaciones:

¥

F,Ca ¢ minim  97%
Sl?)z : miximo 1,10%
Su}furos : " 0,01%
ED4Ba : " 2,0 %
C.O'3 Ca : " 1,50%
Zinc : " 0,25%
Fe203 : " 0,10%
PO LW 0,018

Granulometria : Pasante malla 20 : minimo 99%

. Humedad ¢ méAximo 0,25%
Mat.org., - " 0,0_3%
Plomo . v 0,25%

Pasante malla 50 : minimo 98%
o n100 s "t 90%
s "200: " 509%

Para 1a fluorlta grado cerdmico, para la fabricacién de esmaltes vidrios
cerdmicos y vidrios opalizados, la norma IRAM N° 16.251 especifica las
siguientes condiciones:

' mll;limo ma;;:imo
F2 Ca 93,5 -
SiO2 _ -~ . 3,5
Fe, 0, - - 0,12

_Retenido tamiz TRAM
149u (N7 100) - - -0
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entre 19 y 38mm: minimo 85%
mayor de 38mm: minimo 85%

menor de 1Smm: maximo 10%

Ya que esta granulometria no siempre es obtenida a costos razonables, a
partir de mineral sin tratamiento, algunos creen aceptable la siguiente

granulometria:

entre 9 y 40 mm: minimo 90%
mayor de 40 mm: mdximo 5%

menor de 9 mm: miximo 5%
[ ]
Si bien en algunos tipos de hornos de aceracién los insumos de fluorita
son bajos (6,4 a 1 Kg por tonelada de acero producide) las especificacio-
nes de granulometria y contenido en SiO2 (hasta 10%) no muy estrictas, en
otros, como los hornos a inyeccién de oxigeno, los Insumos poT tonelada
de acero producido varian de 5 a 10 Kg. pero con estricto cumplimiento de

los requisitos dados anteriormente.
1.3.3. Especificaciones internacionales
Los usuarios internacionales no mantienen especificaciones sobre el produc-

to demandado, utilizando el precio como variable que determine las distin-

tas calidades del producto.

v e e = IRy T
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2. Reservas

‘Seglin las encuestas sobre reservas realizadas por la Direccidn General
de Minas y Geologia de 1la Provincia del Chubut para los afios 1981

- 1982, las reservas de fluorita som:
1981
Tn Calidad - Ley % _ " ‘'Reservas
15.000 95 - positivas
30.0060 95 probables
50.000 © .85 posibles
40.000 70 posibles
' 11982
Tn Calidad - Ley % | Reservas
1.500.000 ' 45 positivas
4.000 - 80 , positivas

A nivel nacional la fmica informacidén existente de reservar es la que
surge del estudio realizado por el CFI (1), en que se consigna la falta
de informacién que existe sobre el tema, estimando en unas 300.000 tone-
ladas entre mineral positivo.y probable . de algunos depSsitos de Rio Ne-
gro, Catamarca, Cordoba y San Luis.

Mis acelante admite que el potencial en fluorita en nuestro pais, debe

superar las 500.000 toneladas si se tienen en cuenta los depdsitos no

considerados.

(1) Recursos Minerales - CFI - 1962,
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3. Mercado Interno

3.1. Andlisis de la oferta

3.1.1. Oferta Nacional

3.1.1.1. Localizacidén de las zonas productoras

La localizacidn de los yacimientos de fluorita en el pais, se da en los
siguientes puntos: '

Provincia : " 'Mina

- Rio Negro Grupo Anastasio, Grupo Lechosa

- Mendoza ' Los dos Amigos, Pebeta, Liana

- San Juan Ruth Stella, Canopus

- Chubut Don Alejandro, Nancy, Carmen,
* Guanaquito

- Catamarca : Dal, Elena

- C6rdoba La Nueva N2 1

- La Rioja Isabel, Rosarito

~ San luis 26 de Julio

3.1.1.2. Caracteristicas de 1las explotaciones

Las condiciones en que se desarrolla la mineria de fluorita en la Repd-
blica Argentina se puede asimilar z las existentes para el caso de la

gran mayoria de minerales no metaliferos.

El Cuadro N2 56 nos resume la informacién de los tipos de explotacién

a nivel nacional, donde podemos observar una casi continua caida en la
cantidad de yacimientos.

No hay una forma de explotacidn que predomine, alterndndose las explota-
ciones a cielo abierto y subterrédnea de afic a ajio.

Con respecto a los métodos utilizados podemos ver que la mecanizacién ha

cobrado cierta importancia en la mineria de 1a fluorita, como consecuencia -
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CUADRO N2 S6 - TIPO DE EXPLOTACION-FLUORITA

TOTAL NACIONAL
Formas de explotacifn Métodos de explotacidn
Cielo Subterranea Manual Semi-mec. | Mecanizada
Abierto : : : : '
1972 46 - 23 31 23 4
1973 16 21 12 16 4
1974 12 3 13 3
1975 13 2 17 1
1976 19 6 16 3
v 1977 15 16 5 18 5
1978 8 13 5 14 3
1979 8 . 14 6 12 2
) 1980 6 10 4 10 2
1981 4 5 1 4 3

Fuente: Direccién Nacional de Economia Minera.

P————
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:
de las exigencias de los usuarios que demandan la fluorita molida en
distinta granulometria segiin el uso.

&

3

'3?%.1.3. Voldmenes de produccidn

En el Cuadro N2 57 se observa la .evolucidn experimentada por la pro-
duccién de fluorita en nuestro pais, en el que se ve una caida casi con-
tinua en el periodo considerado.

A fin de minimizar los efectos de los aumentos en algunos aiios, calcula-

mos los promedios trienales llegando a los siguientes resultados:

1971 - 73 » 59.493 toneladas
1974 - 76 45,036 "

) 1977 - 79 36.205 "
1980 = 82 19.983 "

-

con lo que se clarifica mds atn la caida de los volimenes producidos.

Las fuertes oscilaciones de las cantidades producidas encuentran su ex-
plicacién en varias circunstancias entre las que figura como mds relevan-

te 1z evolucién de la demanda interna, tal como veremos mis adelante.
3.1.1.4. Proyeccién de 1la oferta nacional

Utilizando 1los datos del Cuadro N2 57 podemos realizar una primera es-
timacién de la evolucién futura de la oferta de fluorita, ajusténdolos
por minimos cuadrados.

La ecuacidn resultante es la siguiente:

y .= 59.325,6 - 3.678,3 X

y la proyeccidn para los proximos 3 afios es:
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- 1983 - 15.200 toneladas
01984 - - 11.500 "
. 1985- - 7.800 "

lo que no responde a las expectativas futuras de reactivacién de la
demanda. '

Dificilmente los niveles de produccién caigan a niveles inferiores al
registrado el (iltimo afio, por 1o que una estimacién légica haria pre-
-VeT una reversidn del ciclo de producci6n, situacién ésta que considera-
remos en el Caﬁitulo de conclusiones,

3.1.2. Oferta provincial
3.1.2.1. Localizacién de las zonas productoras

En la provincia del Chubut se encuentra el distrito fluoritico mds gran-
del del pais, localizado en los departamentos Telsen y Biedma, en unas
drea de wnos 9.000 kn® en que se registran wnas 150 minas.

Los yacimientos son de tipo vetiformes emplazados en pSrfidos rioliticos,
con laboreos- de mediano desarrollo y un nivel de reservas que en algunas
minas #lcanza a 2.000.000 de toneladas de mineral in situ.

3.1.2.2. Cantidad y tipo de explotaciones

Del listado de productores mineros en la provincia encontramos 9 firmas

que tienen explotaciones de fluorita, de las cuales solamente 4 se encuen
tran actualmente en actividad.

Una de estas firmas, la mds importante,. posee tres explotaciones importan
tes, de las cuales sélo wna se encuentra en explotacién, estando las dos

restantes paralizadas en forma transitoria debido a tareas de preparacién
y exploracién.
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La que se encuentra trabajando es subterrfnea y las dos restantes a cielo
abierto, siendo el método de explotaciones el mecinico en todos los casos.

Las tres firmas restantes poseen minas tanto subterrineas como a cielo
abierto, siendo el método manual y semimecanizado los utilizados en los
yacimientos.

3.1.2.3. Sistemas y procesos productivos

Con la sola excepci6n de la empresa a la que hicimos menci6n en el punto
anterior, en los sistemas productivos predominan las técnicas precarias
a nivel de productores individuales.

A esta complicacifn debe agregidrsele el hecho que la mayorfia de los yaci-
mientos se encuentran alejados de los centros urbanos, lo que wnido a la
escasa infraestructura vial cierra el circulo para hacer mis dificil atm
la prestacién de serviciecs educacionales y sanitarios. -

3.1.2.4. Mano de obra ocupada

El personal ocupado en la provincia en la explotacién de la fluorita en
el periodo 1974/81 fue el siguiente:

Ao _ PERSONAL OCUPADO

Del Del Total

..Prcductor . | Contratista

1974 11 - 12
1975 3 17 22
1976 42 23 63
1977 117 - 121.
1978 118 - 122
1979 | 118 - 122
1980 37 53 91
1981 65 - 68
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Es visible la relativa inestabilidad existente en la cantidad de perso-

nal ocupado en el sector, no coincidiendo con las estadisticas de pro-
~ duccitn en la ﬁrovincia ni con la evolucidn de los métodos de explota-
- cifn utilizados. Ellos nos acota la posibilidad de utilizar esta varia-
. ble como expllcatlva de determinada tendencia del sector.

'3,1,2.5. VolGmenes de produccitn

Ya en elACuadro;Ng 57" apuntamos la produccién de la provincia del Chubut
para el periodo 1972/82, valores que muestran un importante crecimiento a
pesar de las caidas temporarias de 1973/74, 1976 y 1980,

En la serie considerada se distinguen 3 periodos: el primero (1972/74),
muestra una importante caida, llegando en 1974 a los valores mis bajos
de todo el periodo bajo andlisis; el segundo (1975/79) es un subperiodo
de franco crecimiento (excepto la caida en 1976); y el tercero (1980/82)
en que recupera la caida de 1980, provocada por la crisis en la indus-
tria del acero tal como'expliCaremos en el capitulo de demanda.

3.1.2.6. Factores retardadores del proceso productivo

Al igual que sucede para con la mayoria de los productos mineros, la explo
tacién de la fluorita encuentra serias dificultades en la carencia de una
estructura vial acorde a sus necesidades.

Por otra parte, debido a la localizacién de los yacimientos, es posible
la explotacién durante todo €l afio. Lo que no resulta factible es reali-
zar 2 6 3 turnos de trabajo diarios. Esto s6lo lo hacen 2 firmas y para
los meses de verano.

Otro factor que actfia como freno del proceso productivo es la escasa dis
ponibilidad de agua con que pueden contar los yacimientos, sin necesidad
de efectuar traslados.
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3.1.2.7. Proyeccién de la oferta provincial

Ajustando los datos de volfimenes de produccifn provincial, obtenemos la
siguiente recta de ajuste:

y =- 1.751,7 + 1.377,5 x

con las estimaciones para los préximos 4 afios de:

1983 14.800 toneladas
1984 16.150 "
1985 ' 17.500 m
1986 18.900 "

valores éstos que resultan como factibles segln las expresiones que re-
cogimos en nuestra encuesta a los productores.

3.1.3. Importaciones
3.1.3.1. VolGmenes importados y valores

Las importaciones de fluorita son escasas y coyunturales, cobrando
s6lo relativa importancia en 1973 en que se importaron 2.619 toneladas
por un valor de 183.776 ddlares.
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Las cifras son:

Afios Cantidades U$s.
importadas
(tmy |

1970 165 17,612
1971 43 3.303
1972 / 330 22.372
1973 2.619 183.776
1974 905 58.367
1975 - - )
1976 200 30.206
1977 2 1.509

. 1978 - -
1979 - -
1980 0,5 349
1981 - -
1982 - -

“'Fuente: Direccifn Nacional de Ecornomia Minera
3.1.3.2. Origen de las importaciones

En el (nico afio en que los Volﬁmenesialcanzan cierta significacién
(1973), las importaciones argentinas de fluorita se realizaron de:

Alemania R.F, 56,98%
Brasil 42,95%
EE.UU. 0,07%

La importacién de 1980 se efectud desde Italia
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3.1.4. Comercializacién
3.1.4.1. Canales comerciales

La comercializacién de la fluorita en el mercado interno, se efectfia
en forma directa entre el productor y el consumidor final.

En cuanto a la que se destina al mercado externo el canal comercial es-
td formado por el productor, el distribuidor, el mayorista y el deman-
dante en el exterior.

Este esquema lo podemos visualizar grdficamente en el diagrama de la pé-
gina siguiente. -

3;1.4.2. Formacién del brecio

Al no existir intermediarios para la venta de fluorita en el mercado in
térno, el precio queda fijado por el acuerdo entre oferentes y demandan
tes.

Para lo comercializado en el exterior, existe un precio base que fija
el mercado internacional, a partir del cual aumenta o disminuye de
acuerdo a una serie de factores como ser el poder de negociacién de las
partes, cantidad y calidad comercializada, etc.

3.1.4.3. Costo de transporte y manipuleo

El flete ferroviario de la fluorita desde la termminal de Ing. Jacobacci
a distintos destinos, es el siguiente (en $a. por tn):

Destino S.A.OQeste. Sola San Loreﬁzo : Coérdoba
Cantidad (Sta.Fe)
20 a 24 ton 468,53 966,78 1.072,74 1.178,75
25 a 29 tn 426,48 880,13 976,69 1.073,19
- de 30 tn 402,54 830,27 921,39 1.012,57
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Los productores de fluorita prefieren utilizar el camién, lo que les
evita el costo adiciocnal de cafga y descarga. El precio del flete ca-
mionero oscila entre $a. 1.000 y $a. 1.400 la tonelada, dependiendo
del 1ugar en que se encuentre la mlna, y de 1a carga a trasladar

- 3.1.4.4. Factores facilitadores'y retardadores del proceso comercial

El primer factor que mencionamos, relacionado directamente con la ac-
tividad productiva pero que influye sobre el aspecto comercial, es la
estacionalidad que tiene la produccién de la fluorita.

A.pesar de ser factible la produccién en algunas minas (desde el punto
de vista laboral y tecnoldgico), no es posible el ingreso de camiones
a la zona entre los meses de mayo a setiembre,

U;a firma encuestada nos manifest§ su preocupacién de darse wna recupe-
racifn importante en los usuariosAde.fluorita, ya que las explotaciones
nd cuentan con wna infraestructura adecuada para responder rdpidamente
a una mayor demanda,

En la actualidad, las empresas usuarias de este mineral se encuentran

trabajando a menos de la mitad de su capacidad potencial, mientras que
las firmas oferentes se encontrarian cerca del limite de su capacidad,
sin existir propuestas concretas de ampliacién en el corto plazo.

De persistir esta situacifn, se produciria wn cuello de botella que ne-
cesitard ser solucionado con Importacidn de mineral. Este aspecto serd
analizado con mayor detalle en ¢l capitulo de las conclusiones.
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2.2, Andlisis de la demanda

3.?.1. Demanda interna

3.2.1.1. Principales centros de consumo

En'el capitulo de usos dijimos de que los usos actuales de la fluorita
los encontramos en las industrias metaldrgica, quimica y cerdmica y
vidrieria.

Los principales usuarlos de la fluorita se encuentran 1oca11zados en
Buenos Aires y en la prOV1nc1a de Santa Fe. Las flnmas mas 1mportantes
del mercado son SOMISA y ACINDAR,

®

3.2.1.2. Estructura y caracterizacifn de las industrias usuarias

Segin un estudio realizado para la provincia de Rio Negro (1) el porcen-
tual estimado en cada industria usuaria de este mineral es el siguiente:

a - Industria Metalfirgica | 50 %
b - Industria Quimica 26 §
. ¢ - Industria Cerdmica y vidrieria 24 %

.

En la primera de estas industrias la fluorita es empleada para la obten-
¢cibn de escorias de bajo punto de fusién y en la fabricacién de vidrios

opacos y opalescentes utilizados para recubrimiento del hierro y el acero.

La industria quimica extrae €l dcido fluorhidrico para grabado en vidrio
y obtencién de agua oxigenada a partir del peréxido de sodio.

(1} Diagndéstico minero de la provincia de Rio Negro - Estudios y Servi-
cifs de Geologia Minera SRL - CFI 1982 - Tomo III.

[
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Finalmente, la industria cerdmica y de vidrieria utiliza las variedades trans

parentes incoloras de cristales en Sptica para fabricaci6n de lentes que permi
ten eliminar la aberracién esférica y cromitica en los objetivos de los micros
copios. o

2.2.1.3, Consumo nacional

El Cuadro N° 58 reune la informacién correspondiente al consumo aparente de
fluorita durante el periodo 1960/82. '

Existe un periodo de continuo crecimiento que comienza en 1960 y llega hasta
1972 (con el solo retroceso de 1963), pasando de 5.183 toneladas a 56.259 to
neladas, indicando un crecimiento del 22% de promedio anual acumulativo.

A partir de'1973 se revierte el ciclo con una pronunciada caida (con algunos
altibajos),alcanzands el minimo valor de consumo en 1980. Los iltimos dos afios
muestran una recuperacién sin llegar a ser demasiado significativa desde el

punto de vista de consumo total.
3.2.1.4. Proyeccién de la oferta nacional.

Ajustando los datos del Cuadro N? 58 por minimos cuadrades arribamos a la si-
guiente expresion:
y = 12.096,5 + 1,197,1 x

y una estimacifn para los proximos 4 afios de:

1983  40.800 toneladas
1984 42.000 "
1985 43.200 "

1986 . 44.400 "

3.2.2. Demanda externa

3.2.2.1. Volimenes exportados y valores

Las exportaciones de fluorita pueden seguirse en el Cuadro N? 59, en que pue
de verse las fuertes oscilaciones de los vol{menes exportados en el periodo
analizado,



A s

B AR e

PR TC I N o ey Yoty s, Tl

e L e - syt e -

*BISUTH BIWOUNOT Sp TBUOTDEN UQIOD3XT( A DIONI TOP SOIEP B 9Seq U9  OpeloquTH :oludng

£9°¢e2 S1S°0Z | S$°9S1°SL 188°L8 405792 pSS LY 8eSHE FEAAS 85°0t A AN $EC79S mu:ﬁnm@ﬂ OUTSug))
£6 0ve Zle 68l 6ee oye 6£L°S ¥£0°27 566 0ok*L vty UQTIRI.100X
- - s‘o - - Z 002 - 506 6192 0¢g ugToe3.Toduy
LZL°%2 SS.°02 89t °S1 940°8¢% 9vL92 ATARN LL0°0F 85£° S 2i9°0t 896°SY LiL 09 ugTIInNpoId
2861 1861 0861 661 8461 LL6L 9461 Si6l ti61 g6l .61
93" Ed S8t 62 102762 518702 0L6°81 648°51 6Ll 96.°01 AR Z66° L1 LLS"6 €81 s lo3warde ocunsuc)
gLe°se S€g 0Ll £69 582 £iL*l 8Ls 824 SZv 9Zs €94 682 ugr.oBl.r0dxXj
13 A S9l - - - P06 - - - - - - ugtorlaodi]
peetiL 599762 L8 62 805° (27 95261 880791 L8G9 LL PISTEL } Z9L°6 815721 iz ol ZLy's ugTIONpOL]
L6l 061 6961 8961 hom+ . 9961 5961 961 £961 2961 L1961 . 0961

VLIYONTd J0 TINTYVAY QWISNOD - 85 N OUQviD



o :
-
(%]
*DIONT fTINTN
. axquetlas 2153 (1)

¢¢ ovL{9ol g6 | €0 ovzZfofoL Zig| ot BBLY ¥ 652 v OVZ| SOS  6%£.S{ S€Z V507 | (8 S66) ¥€Z OO0LL| Skl vizy icatel)
- i - - - - - - - - - -] - - - - - = [59 190g{ - - |37y erewoy
- S B - - |- - - - - - - - | s€2 -0szs| - - - - |- -} 08 8vZg | sofeg sesing
- - - - - -l - - - - - - - =] - - - - - - |29 zi6T| 6 002 ugdey
- - lz's o - - |6z o€ - - - - - - - - - - g€ 0z - - 9 09 Aengnup
- - - - - - - - - - s as - - - - - - - - - - - - vlonzZauap

L - . ¢ - - - - - - - - _ . _ - : 20
ot 0s. |66 os |oz oo l6'FL 06 Ly 0y 1OpEADZ
- - - - - |e‘s 9 I ] b - = - jg 08 - - - -l - - Trseay
S ; 02 - - gl oy |8‘tt oy sz 621 - - 4 SL |8 O fgiL o0zol | s 05 |¢ 0 Z 0z 134
gl 0L is'¢ ¢ | og o0t |60 9LL {51 09 0% Stl | OF SZZ 1 19 6vF |6LL t86 6L SZ6 | tOL 001 [S°8b  Lps 21TYD
sén HLSsn  ul pssn ul| ssp ur'|ssn  ug S$N UL|S$n  uL [s¢n ur [ssn uL |ssn uL |ssn uL | s¢n ug ourisep

9p siud
(1) £361 | st 1861 0861 6461 861 LLET - 9461 S461 vL61 €L6T 261 _
) y ssn mﬁ.mmﬂe U3 iXoTEA - SEPRTAUO] UD ! pTPIIUE)
LS

20°00°1g°S¢ -

¥ITIONTF Sp ugtdeldxixy




T © e e B s e e ma— © e e m am e e — e wra . e Bl e 1 - e bt e e e

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONMES . ‘ 250

El valor mids alto corresponde a 1973 con casi 7.100 toneladas, y el mi-
nimo exportado fue en 1982, en que s6lo se exportaron 93 toneladas de
fluorita, '

3.2,2.2. Destino de las exportaciones

Nuestros principales clientes de fluorita son Chile, Ecuador y Perd.
En forma mds esporddica Argentina vendi6 a Uruguay, Brasil y Venezuela.

L o
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3.3. Precios

3.3.1. Precios en 1os distintos niveles

La revista "Mineria", nos brinda informacifn del precio de 1la fluorita

con las siguientes especificaciones:

- calidad promedio

procedencia

]

: 80%/85%
: Rio Negro

lugar de cotizacibn: s/v/origen
en $a por tonelada

Perfodos 1978 1979 1980 1981 1982
I 2,0 3,6 8,9 9,9 41,6
IT 2,5 4,8 9,2 17,0 54,0
111 2,6 5,5 9,2 20,0 95,0
v 2,8 6,0 9,2 31,3 228,7

De la publicaci6n "Boletin Informativo - Suplemento EconSmico de Pano-

rama Minero', extraemos los siguientes datos que nos actualiza la infor
macién anterior:

Dicierbre 1983 Enero 1984
1-Grado cerdmico-Proc.: Rio Negro 6850 + IVA 6850 + IVA
Lugar de'cotizacién : s/v/origen
2-Grado gc1do—Proc.: Rio Negro 5911 + IVA 5911 + IVA
Lugar de cotizacién: s/v/origen
3-Grado metalGrgico-Proc. : Chubut
‘Lugar de cotizacién: s/origen 2000 + IVA 2600 + IVA

R T R T T S R T T T T e T
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3.3.2. y 3.3.3. Precios promedios de importacién y exportacidn

Del cuadro que volcamos en 3.1.3.71., obtenemos los precios promedibs
de las importaciones argentinas de fluorita y del Cuadro N2 59 el
correspondiente a las exportaciones, obteniendo 1os sigulentes valo-

Tes: |
Afios ) Precios de -Precios de
: Importacién | ... . .. Exportacidn . ..
1972 .- 67,79 _ 29,47
1973 70,17 , 30,34
1974 64,50 11,43
- 1975 - 78,65
1976 - 151,03 - 18,81
1977 754,50 5,45
1978 o - ‘ 5,83
1979 - - ' 4,72
1980 698,00 | 4,46
1981 | - 3,81
1982 - 5,60

En el caso de los precios promedios de importacidén, los periodos de
alto precio witario coinciden con reducidos volimenes importados,

como ser el de 1980 en que se importaron solamente 500 kg de fluorita.
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i 4. Mercado internacional
4.1;"Paises productores

Los'principales paises productores de fluorita en el dmbito mundial, son

los que figuran en el Cuadro N° 60 , estadisticas que cubren el periodo :
1977/81. : o - . : §
México, con el 22% del total mumdial, ocupa el primer lugar como pais pro-
ductor, segﬁn-los datos correspondientes a 1981, Del total producido por

este pais, el 85% proviene de s6lo 8. productores, siendo el mds relevante

la "Compafiia Minera Las Cuevas'.

En orden de importancia decreciente, siguen a México: Mongolia (el 12% del
total mundial), la Uni6n Soviética (10,6%), Sudifrica (9,9%), China (9,7%)
y Espafia (6,3%). Nuestro pais aporté el 0,4% del total mmndial en 1981.

4.2, y 4.3, Expdrtaciones e importaciones mundiales

Lamentablemente carecemos de informacién correspondiente al comercio inter-
nacional de minerales metaliferos, por lo que no es posible completar es-
te item,

4.4. Consumo aparente mundial

Idem que para el punto anterior.

4.5. Precios internacionales

En el Cuadro N¢ 61 figuran los brecios de la fiuorita en EE.UU. durante el
periodo 1978/82. La de mayor crecimiento es la de grado acido 97%, que expe
rimenté wna suba de precios del 73,5% en el periodo analizado.
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~ CUADRO N2 60 - PRODUCCION MUNDIAL DE FLUORITA
(miles de toneladas cortas)
~Afos | 1977 1978 1979 1980 p. 1981"e.
Paises N :
Canadé 65,6 - - - -
México 727,6 | 1.057,9 | 1.084,5 1.219,7 1.230,5
EE. UU. 169,4 129,4 109,3 92,6 115,4
Argentina 48,2 29,5 41,9 17,0 21,5
Brasil 75,6 | 68,1 57,8 61,1 66,3
Checoslovaquial 106,0 106,0 106,0 106,0. 106,0
Francia 315,3 301,8 285,7 288,3 287,0
Alemania R.D. 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0
Alemania R.F. 92,3 83,5 69,6 86,1 86,0
Italia 204,7 188,6 201,5 167,5 166,5
Rumania 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Espafia 342,2 332,1 212,6 269,8 344,7
U.R.S.S. 552,0 562,0 573,0 573,0 585,0
Reino Unido 213,8 208, 3 169,7 188,5 165,0
tenys 136,6 117,4 84,9 102,9 100,0
Suddfrica 386,5 | 433,5 497,2 576,2 547,3
China 478,6 478,6 508,3 524,9 531,5
Mongolia 352,0 | 480,0 625,0 666,0 660,0
Tailandia 273,5 2541 258,2 256,7 281,0
Total 4.830,6 | 5.136,9 | 5.096,3 5.435,8 5.505,5

P: preliminar

e: estimado

(1) Una tonelada cortz = 907,185 kg
" Fuente: Minerals Yearbook
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CUADRO N2 61 - PRECIO PROMEDIO POR TRIMESIRE DE LA FLUORITA EN EE.UU.

Caracteristica: 70% (Pellets)
(U$S por tonelada métrica)

Timestre I II ITI v
Afio
1978 87,0 87,0 91,0 91,0
1979 - 91,0 91,0 91,0 51,0
1580 91,0 91,0 91,0 - 91,0
1981 110,0 110,0 110,0 110,0
1982 111,8 111,8 111,8 - 111,8
- Caracteristica: 70%
(USS por tonelada corta *)
imestre I II III Iv
1978 65,5 65,5 65,5 65,5
1979 65,5 68,1 69,4 69,4
1980 69,4 75,2 86,9 97,2
1981 97,2 111,3 111,5 11,5
. 1982 111,5 111,5 11,5 11,5
Caracteristica: Acido 97% (México)
(U$S por tonelada corta *)
imestre I II 111 v
Afio
1978 79,4 79,4 79,4 79,4
1979 79,4 82,6 88,1 84,1
1980 84,1 91,1 105,1 19,8
1981 119,8 137,8 137,8 137,8
1982 137,8 137,8 137,8 137,8 |
Caracteristica: Cerdmico
(USS por tonelada métrico)
trirestre I I ITI Iv
IAfio
1978 100,5 100,5 102,0 102,0
1979 102,0 102,0 106,7 109,0
1980 109,0 119,3 140,0 140,0
1981 140,0 165,0 166,7 170,0
1982 170,0 170,0 170,0 170,0

* Una tonelada corta = 907,185 kg

Fuente: Elzborado cn base a datos de la Revista Mineria.
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En el otro extremo, la de menor aumento en los 5 afios analizados es la
fluorita al 70% (pellets), que modificd su precio en s6lo el 28,5%.

4.6. Tendencias y perspectivas

A nivel internacional, no es previsible que se produzca un crecimiento im-
portante en 1os volfmenes producidos de fluorita, debido a'la crisis que
estd atravesando la industria del acero.

Esta, de la que no escapa nuestro pais y que desarrollamos mis ampliamente
en el capitulo de las conclusiones, ha afectado a los paises mis importan-
tes usuarios de fluorita.

En .EE.UU. se realizaron fusiones de industrias de acero con el objetivo de
posibilitar el cierre de algunas de las plantas que poseen las firmas que

se agrupan.

los paises integrantes del Mercado Comfin Furopeo han realizado acuerdos pa-
ra el cierre de industrias del acero, siendo Italia el pais mds perjudica-
do ya que se encontraban alli las plantas mis obsoletas.

El finico caso que parece no presentar mayores dificultades, es el del mer-
cado japonés, que sigue produciendo a niveles similares a los de afios ante-

riores.

La conjuncién de estos factoreshacen prever un relativo estancamiento en
la extracci6én de la fluorita, al menos hasta que se produzca una reactiva-

ci6n de las principales industrias usuarias.

Cal g Aot
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5.~ Posibilidades de colocacitn de minerales de la provincia del Chubut en
el mercado interno e internacional.

Durante el periodo 1970/75 se produce en el mercado interno lo que podriamos
denominar el "boom' de la fluorita, incentivado fundamentalmente por la expan
sién de las industrias quimica y del acero.

Posteriormente, comienza a revertirse el ciclo a raiz de la crisis de estos
sectores usuarios de fluorita. Actualmente las firmas demandantes estan tra
bajando a menos de la mitad de su capacidad. '

El mineral extraido en la zona norte de 1la Patagonia (sur de Rio Negro y nor
te de Chubut) es de mejor calidad que el explotado en la regidn centro de -
" Argentina (C6rdoba, La Rioja, Catamarca}, aunque esta (ltima posee mejor in
fraestructura que permite pensar en una reactivacidn més rapida de revertir

se ¢l caido nivel de demanda actuél.

Las posibilidades que presenta el mercado son buenas, sobre todo si conside
ramos que es posible una recuperacién de las industrias usuarias en el merca

do interno en un lapso no muy prolongado.

A ello podriamos agregar las buenas perspectivas que ruestra el mercado ex-
terno, fundamentalmente Brasil (que en la actualidad se estd abasteciendo de
México y Suddfrica), Perd y Chile.
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BARTITINA

-
1. El Producto

1.1 Descripcién de la sustancia

1.1.1 Definicién

La baritina es wn sulfato que se presenta constituyendo dépésitbs vetifor-
mes que corresponden a rellenos de fracturas y fallas abiertas en terrenos
de muy distinta naturaleza. Las vetas poseen longitudes de varios centena-
res de metros, con espesores que oscilan entre 1, 2 y 3 metros o mids. Exis
ten también dep6sitos integrados por cuerpos mis o menos irregulares.

1.1.2 Composici6n

La baritina se observa en masas cbmpuestas por asociacidn de cristales tabu
lares, gruesos y finos, de color blanco a blanco grisidceo, que puede tener
manchas superficiales de hidréxido de hierro. La dureza es de 2,5 a 3,5 mohs
distribuyéndose comercialmente la baritina dura y blanda por su mayor facili-
dad para la molienda.

Este mineral que crisfaliza en el sistema rémbico, responde composicional-
mente a un sulfato de bario (SO4 Ba) con contenidos tedricos de‘65,7% de

OBa y 34,3% de 803. A pesar de ello su andlisis quimico revela en muchos
casos ciertos contenidos de estroncio (que cuando es alto corresponde a la
variedad barito-celestina) de calcio y de plomo, ademds de impurezas de 6xi
dos e hidréxidos de hierro, materiales arcillosos y sales solubles.

La celestina (Sr 50,), se asocia a la baritina en grado variable, llegando
a constitulr concentraciones de alta ley.

E S
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1.2 Usos

1.2.1 Aplicaciones actuales.

El Sulfato de Bario o Baritina, es utilizado para una amplia variedad de
usos comerciales, entre los cuales y por su importancia podemos mencionar

los siguientes:
I) Para uso petiolero;

Constituye un bien de utilizacién final. Se componen barros o lodo pe-

- sado, que es inyectado en los pozos, debido a su alta densidad, para

" contrarrestar la presion de las ;apas-gaseosas y facilitar la elevacifn de
ios detritos producidos por la perforacidn petrolera en la fase explora
toria.
Y.P.F., el principal demandante, para su compra requiere para la bariti

na las siguientes especificaciones té&cnicas:

densidad minima = 4,00 Kg/dm3

Sales solubles: Maxima 250 ppm. alcalinoterreas (como ca ++)
(

Granulometria: Malla TRAM 754(N? 200) retenido maximo 3%

Malla IRAM 454(N° 235) retenido minimo 5%.

El contenido maximo de silice es de 0,2% de sales solubles 0,3% y 0,5%

como maximo de humedad. -
~

I1) Para uso en la industria del caucho . \\\‘

La Baritina en esta industria cumple la funcidn de material de carga com
"

plementaria junto al talco, carbonato de calcio y caolin.

Debe tener densidad superior a 4,19 Kg/dm3 y una ley de 98% de SOy Ba,

sin impurezas de cobre y manganeso y calidad uniforme para evitar modifi
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caciones por reactivos quimicos. Su granulometria exige que el 99% pa-
se por tamiz IRAM 74 g (N? 200). En esta industria se lo reemplaza en
gran medida por el blanco fijo (sulfato de bario puro) debido sobre to-
do a sus requerimientos de composicidén quimica.

I11)Para uso en la industria del vidrio.

La 1ndustr1a,del vidrio emplea a la baritina pr1nc1palmente para la fa
bricacién de vidrios blancos satinados, utilizados generalmente para la
construccién de tubos fluorescentes, pantallas, bulbos de lémparas, etc.
"Su especificaci6n reclaman contenidos de S04 Ba superiores al 70%, de
"color: blanco, con contenidos méximos de éxidos metdlicos de 0,06% (hie

rro y manganeso). La granulometria oscila entre malla n? 30 y NP 50.

IV)+Para uso en Industria Quimica.

_Reduciendo la Baritina con carbdn mineral se logra el sulfurc y a alta
temperatura es un producto basico en 1a industria quimica, obteniéndose

de &1 y por diversos tratamientos compuestos de bario, como ser:

a) Carbonato de bario (CD3 Ba). Se emplea en la fabricacién de crista-
leria fina, en tratamientos térmicos de metales, como fundente en es

malte vitrificados y bizcochos cerdmicos (especialmente sanitarios),

la produccién de pinturas lisas y aterciopelados y como veneno e in-
secticida. S

A su vez del carbonato de bario se obtiene el 6xido de bario (BaD) que
se emplea en la preparacion de hidréxido de bario Ba (OH)Z que es utl
1izado en la elaboracién de lubricantes para temperaturas elevadas;

jabones de bario y en ceramica como antiespumante.
b) Litopon

Para obtener este pigmento blanco, se requiere ¢l mineral de alta ley
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(mayor de 95% de-SOq Ba), y el sulfato de Zinc (Zn SO4). El 1ito-
p6n -es inalterable en la atmbsfera, se lo utiliza en la fabricacién
de pinturas y como producto de carga en la industria de caucho, fa-

-~

bricacidn de vidrios especiales, tintas blancas de imprenta, Cueros,
papel, cosmético. '

N A o ]

c) Blanco fijo (S0, Ba Precipitado)

Se obtiene a partir del sulfuro de bario puro y se lo utiliza como

carga en la industria del caucho, en la fabricaci6n de acumul adores
y de algunos cosméticos. En algunos casos el blanco fijo puede ser

reemplazado por la baritina molida.

d) Cloruro de Bario (CL; Ba)

Se obtiene también del sulfato de bario y tratado con nitrato de so
. dio (Na NOz) da origen al nitrito de bario (Ba (NOZ) utilizado es-

te filtimo en pirotecnia, fulminantes, proyectiles luminosos, llamas
de coloracitn verdosa para seiales, etc.

V) Fabricacién de pintura:

" La industria de la pintura utiliza ciertas cantidades de productos cuyo
régimen de calidad debe ser éptimo (con alto grado de sulfato de bario).

Se emplea generalmente un producto derivado de la baritina que es el 1i
topSn, (pigmento blanco, que es inalterable al tiempo).

. Someramente, son estos, las aplicaciones de la baritina en la industria
qﬁMm,mmsagmdw,mgmaﬂ,m%aﬁmelmﬂmdeMmmks
en un contenido de sulfato de bario no inferior al 85/87%, aunque en la
practica puedan aceptarse hasta un 70 u 80%. Los contenidos maximos de
hierro toneladas (Fe 203) son del 2%, y el sulfato de estroncio el 131
mite es de hasta el 53%.

Por Gltimo queda mencionar . que conforme al contenido de sulfato de bario
y al uso que se destina la baritina, se lo clasifica en:Extra, primero,
segundo y tercero.
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1.2.2 Posibilidades de nuevos usos

Como va vimos en el punto 1.2.1, las p051b111dades de apllcac1on.de la bari
tina como de los productos sustitutos son ampllos

Si bien no es posiblerprever la incorporacién de la baritina o de sus deri
vados en otros usos, por lo menos se aprecia un mayor consumo en muchas ac-
'tiﬁidades,dbnde se-da-enformegradual su sustitucién por otros minerales de
bido fundamentalmente 2 .su menor costo.

1.2.3 Productos sustitutivos

En la industria de la pintura, hay una penetracién importante del didxido

de titanio, sustituyendo practicamente al litop6n.

En la industria del caucho, se ha verificado la suplantacidn en los Glitimos
afios de ia baritina por materiales como arcillas, caolines, etc.

En cuanto a la industria petrolera, Y.P.F., ha estado realizando numerosas
pruebas en distintas zonas de operacidn con algumos productos como el FER-
0-BAR (producto este preparado con las cenizas de Oxidos de hierro, resul-
tante de la calc1nac1on de las piritas), cuyos marcas son conocidas en el
mercado interno como 'Densi-max''

En la industria quimica, no se puede determinar la sustitucidn de la bariti

na debido a los complejos y miltiples usos a que se lo somete.

La sustitucién o no de la baritina estd casi exclusivamente ligado al fac
tor econdmico, fundamentalmente en la industria del caucho y pintura.

\ o mcnmen rpart s . -
H
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1.3. Especificaciones y normas técriicas

Los puntos 1.3.1 y 1.3.2 han sido desarrollados en el capitulo referente
a usos (1.2).

1.3.3 Especificacionés internacionales

No se conocen casos en que un pais imponga restricciones de tipo témica al -
ingreso - de productos minerales. S61o interviene castigando o beneficiando

la importaci6n de algunos, dependiendo de la situaci6n interna de la minerfa
de ese produtfo.

Este casc es tratado con mayor amplitud en el capitule de mercado interna-

cional,

*
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2. Reservas

Referente a este tema, pocos son los depSsitos estudiados como para teneTr
wna idea cabal de las reservas de baritina existentes en el pais.

A pesar de ello se estima que no habrid problemas en satisfacer la demanda de
sulfato de bario, por considerar que hay en cantidad suficiente en nuestro
territorio para cubrir sus requerimientos. '

Cabe .citar"que mediante 1a encuesta realizada por la Direcci6n General de
Minas y Geologia, dependiente del Servicio de Obras Piiblicas de la Provin-
cia del Chubut, las reservas de baritina en 1a Provincia se limitan a la in
formaci6n acerca de la mina cacique Yanquetrd, que arroja para 1982, 72.000
toneladas con una ley de 94%. '
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v 3. Mercado interno

3.1. Andlisis da,la oferta

3.1.1. Oférta_nécional

3.1.1.1. localizacién de las zonas prodﬁctoraé

. La baritina se encuentra ubicada en los siguientes yacimientos: ;

' Provincia . . Minas .
- Neuquén | 5_- ”_ ‘Afr0ybiNuéﬁo;'Sahta Bﬁrbara'
-~ Jujuy ' T iNatacié,_Purisima o
’ - - La Rioja Helvecia,-lsabél, Chalchélero,
~ Loma Blanca o
- Mendoza - Pepé, Isabel I, il y IiI

Luthema, Horqueta, Royino,
, ~ El Compadrito, Manuelita
- Salta ‘Santa Rosa, Agua Blanca
- San Juan Irene

3.1.1.2. Caracteristicas de las expiotaciones‘
Para analizar las caracteristicas de las explotaciones de¢ baritina, toma-

remos el personal ocupado a nivel nacional en el dltimo decenio y el tipo

de explotacidn.
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BARITINA

PERSONAL OCUPADO NACIONAL
Afios
Del Productor Del Contratista | .Total (1)
1972 134 20 168
1973 177 18 215
1974 280 22 322
1975 238 5 285
1976 292 36 361
1977 274 49 359
1978 208 20 242
1979 289 21 331
* 1980 405 20 449
1081 434 11 471

FUENTE: Estadistica. Minera de la Reptblica Argentina.

(1) Las diferencias entre el personal ocupado total y la sumatoria

del personal del productor y del contratista, se debe a.que no

. estan considerados los duefios y/o familiares en forma individual
. (si dentro del total). ‘

Lo primero a destacar es el crecimiento observado a lo largo del periodo

considerado, pasando de 168 a 471 obreros ocupados en =6lo 10 afios.

Este crecimiento del personal ocupado no se traslada a los valores de

produccién, tal como veremos en el punto siguiente.

Con respecto a los tipos de explotacifn, vemos

en el Cuadro N2 62

que la forma predominante es la subterrdnea desde 1977, con bruscas os-

cilaciones de wn periodo al siguiente.
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’

El método de explotacién manual ha dejado paso al semimecinico, lo cual
indica una mejora de la tecnologia que posee la extraccién de este mine-
ral. '

En las principales provincias productoras se verific6 una integracidn de
las explotaciones mis relevantes, lo que les permiti6 realizar todas las
etapas del proceso comercial. Las pequefias explotaéiones por otra parte,
deben vender su produccién a los primeros al carecer de piantas de molien
da y concentracidn. | |

A manera de resumen podemos destacar dos caracteristicas de las explota- .
ciones: en primer lugar, la divisifn existente entre explotaciones inte-
gradas y pequefias explotaciones que no poseen las condiciones necesarias
para llegar al mercado en condiciones competitivas.

.
La segunda caracteristica estd referida a las precarias condiciones exis
tentes en los métodos de explotaci6n e industrializaci6n. Esto se verifi-
ca alin en explotaciones integradas.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES _ : AR

CUADRO N2 62 - Tipo ‘de explotacién-Baritina

T 0O TAL NACTIONAL
“Formas de explotacidn . Métodos de explotacidn

Ciclo abierto | Subterrdnea | Manual | Semi-mec. | Mecani-
I zada
1972 21 - 17 22 5 2
1973 15 | 12 20 5 1
1974 : 4 6 3 3 2
1975 13 11 21 2 1
1976 17 . 13 23 7 2
1977 g 15 ' 17 7 1
1978 14 17 .20 8 -
1979 15 22 22 11 1
1980 8 16 13 6 2
1981 9 .12 5 12 3

Fuerite: Direccifn Nacional de Economia Minera.
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3?1.1.3. VolGmenes de produccién

e

=
El comportamiento de nuestra serie de produccitn de baritina, muestra una

tendencia creciente con ciertos altibajos, definiendo claramente 3 perio-
dos. (Ver Cuadro N2 63).

Un primer subperiodo que va de 1972 'a 1976, pasando las cantidades produci-
das ‘de 23 mil toneladas a 40. 500 toneladas, Io ‘cual marca un incremento del
14,8% anual. o o

En 1977 se produce una caida del 25% comparada con el afio anterior, para
| comenzar nuevamente a crecer hasta 1979 en que 1lega a casi 55 m11 tonela-
das, el mayor valor de toda nuestra serle '

Désde 1979 comienza un proceso inverso ya que en 5610 4 afios la calda es
del 33,4%. A pesar de esto la tendencia general es creciente, comu vere-
mos en el item siguiente.

En cuanto a la participaci6n de las diferentes provincias en el total pro-
ducido, la que marca la tendencia de la serie es Neuquén y en menor medi-
da Jujuy.

La capacidad de molienda nacional es la correspondiente a las siguientes
plantas: (1)

-1) SAPAG HNOS S.C.C. (Zapala,Neuquén)
Capacidad de molienda: 35.000 tm/afio

2) CIA. MINERA CONTINENTAL (Zapala,Neuquén y Capital Federal)
Capacidad de molienda: 4.000 tn/afio

3} GEBEROVICH HNOS (Neuquén y Mendoza)
Capacidad de molienda: -Neuquén (Zapala):9.000 tn/afio
-Mendoza :6.000 tn/afio

(1) "Comercializacibn de‘Minerales” - Provincia del Neuquén Tomo II -
. - CFI 1979.
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4) INDUS S.A. (Comodoro Rivadavia, Chubut)
Capacidad de molienda: 4.000 tn/afio
5) JULIO ALVAREZ (Zapala,Neuquén)
. Capacidad de molienda: 4.000 tn/afio
" Un estudio mds reciente (2) analiza la capacidad de molienda en el pais
arribando a los siguientesresultados: :
- |Provincia Firmas ~ tn/afio g
Neuquérn Sapag (Chos Malal y Zapala) -15.000/33.000 35,5
Minera Tea S.A. (Mallin Quemado) | 40.000 (3). -
Geberovich Hnos (Zapala) ~ " [.10.000 7,4
Greth Luis Ernesto (Zapala) = “.. |. . 500. 0,4
. Talcomin Sur (Plaza .Huincul) 1.800° - 1,3
Jujuy Ceramina Fana (Palpald) 24.000 - 17,8
Minera Tea S.A. . (Volcén) . . 20.000 14,8
Salta Emp.de Obras y Serv.Generales 18.000 13,3
(Gral Alvarade) ............
Buenos Aires| Geberovich 12.000 8,9
La Rioja Cia. Minera Ricjana - 800 0,6

3.1.1.4. Proyeccibén de la oferta nacional

Con los datos del Cuadro N

da como resultado la'siguiente expresidn:

tidades:

y = 26.919,4 + 2.066,44 x
Ello nos permite predecir la produccién esperada en las sigulentes can-

[

65 realizamos una regresidn lineal que nos

(2) "Evaluacidn de los recursos mineros' - Provincia de Salta - Tomo III

Franklin Consultora S.A.
(3) Entran en produccién en los préximos 3 anos.

- Geomines S.A. 1983.
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" Afios : .‘ Produccién estimada
£ _ : (Toneladas)
- 1983 ° 51.700
¢ e . 984 . 531800
P 1985 ' 55.850
f 1986 . 57.000 -

Frente a wna capacidad de molienda actual estimada en 150.000 tn/afio, se
observa. con claridad el alto mafgen'de ;apacidéd que. alin queda por cubrir.

3:1.2..0ferté provincial
3.1.2.1. Localizaci6n de las zonas prqduétota§1'ﬁ; f

Las empresas relacionadas con este mineral tienen 1ocalizac16n'¢ﬁ;

Firma ~Ubicacién Departamento
INDUS S.A. Minas de Escalante y Paso| -Escalante
de los Indios-Planta en -Paso de los Indios

. Comodoro Rivadavia

CIA.MINERA STELLA Cerro Céndor -Paso de los Indios
MARIS
JULIAN HERNANDEZ Gastre,Valle Inferior del | -Gastre
Rio Chubut y Arroyo Verde | -Gaiman
’ -Biedma

CIA MINERA SAN LUIS Zona Laguna Fria -Gastre
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3.1.2.2. Cantidad y tipo de explotaciones

Desde 1978 la produccidn de baritina en la provincia del Chubut se encuen-
. tra virtualmente paralizada, excepto las pequefias cantidades extraidas en

1979 y 1982. '

La ﬁﬁica firma de importancia a mencionar es la Cia Minera San Luis, ﬁue

en los momentos en que exploté la baritina:lasAcantidades extraidas os-
" cilaron en las 1.000 tn/afio. | '

En la encuesta que realizamos en la Provincia, esta firma nos ha respon-
dido que la explotacién de la baritina se d4 entre los meses de octubre
a abril, no siendo factible hacerlo el resto del aﬁoaﬁor razones clﬂnﬁ:
ticas. S

3.1.2.3. Sistemas y procesos productivos

El sistema de produccidn utilizado por esta firma es semimecénico y a
.cielo abierto.

En cuanto al proceso productivo s6lo podemos decir que luego de la extrac
ci6n el mineral obtenido es transportado en camidén a Comodoro Rivadavia,
donde es molido para su posterior venta.

La fimma no posee planta de molienda propia pero tienen en sus planes la
ejecucion de una en Madryn cuando se efectivice la explotacidn.

3.1.2.4. Mano de obra ocupada

Los (nicos 2 afios en que existe informacidén sobre mano de obra ocupada
en la provincia son:
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1977 10 -empleados
197¢% ,6 empleados

lo que, desde luego, no nos es.(til para nuestro andlisis.

3.1.2.5. Volumen de produccién

Los datos de producc16n prOV1nC1a1 ya fueron- ‘analizados en el capltulo
~ de produccién nacional, por 1o que no abundaremos en detalle aqui.

3,1.2.6. Factores retardadores del pfoceso productivo

los resultados obtenidos en nuestra encuesta nos permitieron. detectar
que el principal incoveniente es la necesidad de mejorar los caminos
existentes. '

L]

Otras firmas que se encuentran en proceso de exploracitn respondieron
que, aparte del factor arriba citado la energia, el crédito y el ase-
soramiento son limitantes para poder continuar con las tareas que de-

sarrollan.
'3.1.2.7. Proyecci6én de la oferta provincial

Con los datos que tenemos de produccién de baritina en la provincia, no
nos es posible realizar ningin tipo de estimacién. S6lo vamos a expresar
aqui lo manifestado por nuestro encuestados referidos a este aspecto.

[a Cia. Minera San Luis estima que es posible iniciar de inmediato la
explqtacién de baritina en la mina Cacique Yanquetr@i, con wna produccidn
de wna 2.000 ton/afio iniciales y wun rendimiento del 90% (promedio) de
sulfato de bario con densidades variables entre 3,9y 4,2,
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Esta firma nos manifest6 su intencién de integrarse rdpidamente al merca-
do productor, en funcidn del buen mercado que actualmente tiene el sulfa-
to de bario.

3.1.3. Importaciones
3.1.3.1. Voltmenes importados y valores

Las cantidades 1mportadas de bdrltlna en la Reptblica Argentina fluct@an
en magnitudes relevantes de un periodo al 51gu1ente tal COmo puede ver-
se en el Cuadro N® 64. ‘

Hasta 1973, los volimenes oscilaron en las 100 tonéladas'anuales, A par
tir de 1974 se nota un vuelco en el mercado nacional, aunque con algunas
caidas en 1la importacidn como la de los afios 1976 y 1976.

Las importaciones corresponden a "sulfato de bario natural (baritina),
carbonato de bario natural (Witherita), incluso calcinado con exclusién
del dxido de bario' ademds de pequefios porcentajes de otros subproductos
(sales de bario, sulfato de bario o blanco fijo y nitrato de bario pro-
andlisis).

Los valores promedios de importacién de sulfato de bario son los siguien

tes:
Afios Valor promedio
~ (U$S por tn)

1973 164,3
1974 40,4
1975 59,5
1976 346,3
1977 . 49,1

- 1978 73,0
1979 65,1
1980 83,0
1981 133,8
1982 131,8
1983(1) 115,9

(1) hasta setiembre
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Los picos del '73 y '76 coinciden con bajas cantidades importadas, por lo
que este valor no debe ser considerado como relevante. El resto del perio~
do analizado muestra valores muy similares, con una pequefia tendencia a
1a elevacién de los precios en los filtimos afios.

3.1.3.2. Origen de las importaciones

Tal como se desprende del Cuadro N2 64 los proveedores més habituales
son PBolivia y EE.UU.; asimismo se registran importaciones de Alemania
R.F., Brasil y Reino Unido.

Con respecto al resto de nuestros oferentes del'producto, s6lo merece men-
cién los volfmenes importados desde Chile. o o

L ]

3.1.4. Comercializacién
3.1.4.1. Canales comerciales

El mayor porcentaje de la produccién de baritina es comercializado en for-
ma directa de productor al consumidor final. Son éstos los casos de empre-
sas integradas verticalmente (es decir que realizan las operaciones de ex-

traccién, seleccién y molienda).

~ Se estima que entre wn 10% y'un 15% es comercializado por intermediarios,
los que proveen a firmas pequefias a las que les resulta antieconémico el
traslado del mineral desde el centro productor.

Otra via de comercializacién es la venta directa del productor al consu-
midor final del mineral en bruto (no mids del. 5%).

Un esquema simplificado de los canales comerciales de baritina es el que
vemos en el gréfico N2 4,
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3.1.4.2. Formaci6n del precio
Se pueden distinguir dos modalidades en el proceso de formacién del pre-
cio de la baritina, y que son:
a) el que fija el Banco NaC1ona1 de Desarrollo qulen actfia como agente
: regulador de los desfasajes que se puedan presentar en el mercado na-
c1onal y

b) el que surge de las 11c1tac1ones que realiza YPF resultando el mids im-
- portante ingrediente en el proceso final de formacién del precio ya
que por esta via se comercializa mis del 60% de lo transado en el

" ‘mercado nacional.
2.1.4.3. Costo de transporte y manipuleo

Bisicamente existen dos modalidades en el transporte de la baritina, fe-
rrocarril y camién, utilizéndose uno u otro dependiendo de la ubicacidn
del yacimiento y las ventajas econdmicas que presenta cada medio de trans
porte.

La primera etapa, desde la mina a la terminal ferroviaria, se hace por
camidn cuyo costo estd a cargo del productor (el que cuenta con medio

proplo), siendo elevado a causa del mal estado de los caminos..,

A partir de alli, el producto es trasladado a los centros consumidores

(principalmente YPF) por ferrocarril.

El transporte total por camién es justificadoen aquellos casos en que
la distancia entre la mina y la terminal ferroviaria de carga es lo
bastante importante.como para que no se justifique el costo adicional
de carga y descarga.
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Normalmente se utiliza el transporte camionero para el traslado de la
baritina, debido a las dificultades para acceder a alguna temminal fe-
rroviaria. - '

El costo de'este medio de transporte varia segfn el grado de molienda,
origen y destino del productb a trasladar pudiendo estimarse en 1.000 $a.
por tonelada para una distancia de 1.700 km (marzo 1984). '

El manipuleo es poco relevante para la estructura de costo ya que gene-
ralmente se realiza por medios mecdnicos. '

L]

3.‘.1'.4‘.4. Factores facilitadores y retardadores del pr'oceso\comercial

UI.’la de las principales dificultades que debe enfrentar la comercializa-
cién de 1a baritina la encontramos en el deficiente estado de los cami-
nos, 1o que provoca un importante encarecimiento del producto y graves
ihconvenientes para tener acceso en determinadas épocas del aio, o bajo
condiciones meteorolégicas adversas.

Excepto esta circunstancia, no existen (en forma permanente) factores
que favorezcan o perjudiquen la comercializacién de este mineral.
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3.2. Andlisis de la demanda

3.2.1. Demanda interna

3.2.1.1. Principales centros de consumo
El principal demandante de baritina es el sector petrolerc, utilizandola
en forma directa para diversificar los barros de inyecci6n en las perfo-
raciones realizadas en la actividad de exploracidn.

Es por ello que los principales centros consumidores se relacionan en for-

ma directa con la localizaci6n de aquel sector. La discriminacién zonal
es aproximadamente la siguiente:

. ~ Zona Comahue 50,8 %
Zona Cuyo 22;2 %
. Zona NOA 20,3 %
Zona Patagonia 3,6 %
Area Metropolitana 3,1 0%

3.2.1.2. Estructura y caracterizacién de las industrias usuarias

a) Actividad petrolera:

La cantidad demandada por este sector no estd relacionada directamen-
te con la produccién de pétroleo, ya que los vol{menes utilizados de
baritina varian de acuerdo a wn conjunto de variables témicas, como
ser el aumento de profundidad por pozo perforado, la presencia ¢ no
de masas gasiferas, caracteristicas del yacimiento, etc.

b) Industria quimica
Esta actividad industrial utiliza la baritina para la elaboracién de
sustancias derivadas del elemento bario.

Su participacién en el total de baritina consumida es mucho menor
que en el caso anterior, aunque siga en importancia a aquella.
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L
c¢) .Otros destinos
"Otros sectores demandantes son la industria de la pintura, elabora-
icién de vidrio, gomas, explosivos, cosméticos, etc. La representa-
. ¢ién de estos sectores en el total demandado es insignificante. .

Resulta interesante mencionar que la representacién de los diferentes sec
tores demandantes de baritina ha ido inclindndose cada vez mis hacia la
actividad petrolera.

La evolucién de la estructura de la demanda interna de baritina, la agru-
pamos en el Cuadro N2 65.

3.?.1.3. Consumo nacional

El Cuadro N® 66 resumen la evolucidn del consumo aparente de baritina en
la’Repliblica Argentina desde 1960 a 1982.

Con excepcitn de algunos afios en particular el saldo con el comercioc exte-

rior no ha incidido en forma significativa en el comportamiento del consu-
‘'m0 aparente, por 1o que la producci6n nacional es la que marca la evolucidn
de éste.

Si utilizamos el método de promedios méviles agrupando por periodos trie-
nales, la evoluci6n del consumo resulta:

1960-61 25.680 toneladas
1962-64 16.400 "
1965-67 19.940 "

’ 1968-70 25.501 "
1971-73 24.494 "
1974-76 39.916 "
1977-79 46.637 "

1980-82 48.165 "
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que como puede observarse se ha incrementado rdpidamente a pesar de
la caida de 1982.

'3.2.1.4. Proyeccién de la demanda interna

Realizando el ajuste de la serie de consumo aparéﬁte por medio del méto-
do de minimos cuadrados, nos da como resultado la siguiente ecuacién de
la recta: ' =

y = 11.869,15 + 1.599,75 x.

. lo que también deja en evidencia el sustancial crecimiento del consumo en
el periodo analizado, con wna Variacién_éﬁdél‘de1_13;5%. ,

Con este resultado efectuamos la siguiente estimaciéhipara el proximo

quinquenio: o o L
1983 50.260  toneladas
1984 51.860 g
1985 . 53.460 ™
1986 55.060 "
1987 56.660 "o

3.2.2. Demanda externa

Como puede verse en el Cuadro N° 67 © las exportaciones de baritina son
sunamente irregulares y muy poco significativas, por lc que no vamos a
desarrollar los items 3.2.2.1. y 3.2.2.2.
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3.3, Precios
3.3.1. Precios en los distintos niveles

Ya nos referimos en el capitulo de comercializacién a que la baritina lle
ga al consumidor final en dos formas diferentes: en piedra o molida, sien
do necesario su descomposicién en estas dos etapas de transformacién de

mineral.

El filtimo precio con Que contamos para la cotizaci6n de la baritina es
el que correspondi6 a enero de 1984 (1). Los valores son (en $a. por to-
nelada):

. a) A granel, densidad 4,2 _ .

' puesta sobre vagbn en Zapala 1.455,35 + IVA

b) Molida (API - A) _
puesta sobre vagén en Zapala 2.179,75 + IVA

A modo de ejemplo, vamos a agrupar 1os datos de precios de la baritina

durante los anos 1978/82 elaborados por la revista Mineria. Ellos son

(2):
' (en $a. por tonelada)
nos
\A"\ 1978 1979 . 1980 1981 1982
Trimes tre™~_
I 13,8 26,7 54,0 87,7 195,0
IT - 14,4 33,0 63,3 11,6 233,3
III 15,5 37,0 76,0 135,3 315,0
v 17,3 47,0 80,0 147,7 437,5

(1) Boletin informativo - Suplemento econdmico de panorama minero -
Afio 1 - N2 17 - 31/1/84

(2) Los precios se refieren a la
malla 325, Procedencia: Neuqu

baritina calidad petrolera 4,20 kg/dms,
én, lugar de cotizacién:s/vagén Zapala
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3.3.2. Precios promedios de importacidn

Del Cuadro N 64 obtenemos los precios promedios para las importaciones
de baritina durante el periodo 1973/83, Yy que son:

"
1 1
.

B

j. Afios Precios promedios

" (U$S por Tn)

: 1973 164
1974 . 40
1975 60
1976 - , 346
1977 ' 49
1978 73

* 1979 47
1980 : 83

. : 1981 134
1982 132
1983 (1) 116

(1) hasta setiembre

Lés grandes diferencias que surgen del cuadro, se deben principalmente
al distinto grado de procesamiento que tiene labaritina, coincidiendo
ademds con un afio de wna caida importante en la cantidad importada, y
a 1a no entrada del mineral desde Bolivia, el mds barato de todos nues-
tros abastecedores.

3.3.3. Precios promedios de exportacién

_ Debido a la practicamente inexistente exportacidn de baritina, no corres
ponde el desarrollo de este item.
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4. Mercado internacional
4.1. Paises productores

La produccidn mundial de baritina oscila en las 8,5 millones de toneladas,
liderando el mercado productor los EE.UU, con casi el 33% del total (Cuadro
NS 68). '

Es importante notar el crecimiento continuo en las cantidades producidas en
el periodo considerado, pasando de 5,2 millones de toneladas métricas en
1976 a 7,9 millones de toneladas en 1981, lo que implica un crecimientc del
8,8% anual acumulativo. ‘

los paises que mis crecieron fueron EE.UU. (26% de crecimiento promedio
anual ), Marruecos(30,74) y China (31,5%). No consideramos aqui a Chile ya
que su incorporacidn al mercado en forma relevante se dd en 1978.

4,2 y 4.3, Exportaciones ¢ importdaciones mundiales

Se carece de informacién que permita cuantificar con precisitn los vollmenes
comercializados en el mercado internacional,

"Algunas publicaciones especializadas, estiman que la cantidad de baritina
cruda en el mercado mmndial supera los 3 millones de toneladas, de las cua-
les priacticamente el 22% es importado por EE.UU.

Otros paises que se agregan a la lista de demandantes de baritina para uso
petrolero son Indonesia, México, Nigeria, norte de Africa, Malasia, Vene-
zuela y la U.R.S.S.
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‘CUADRO N2 68 - Produccidn Mrididl de Baritina
(miles de toneladas cortas) (1)
Aflos - 1976 1977 1978 | 1979 | 1980 p.| 1981 e.
Pafses el e A L . 7
México 298 298 255 167 297 | 350
EE.UU. 1.234 1.494 | 2,170 | 2.112 | 2.245 2.849
‘lArgentina 45 34 50 61 55 54
Chile 23 72 204 250 249 247
Pert 365 479 436 490 457 451
Francia 165 233 248 187 250 230
Irlanda 356 411 385 362 287 287
U.R.S.S. 440 500 525 550 550 550
Marruecos 142 165 195 ‘316 353 360
China 330 385 440 550 750 850
India 259 365 428 427 381 390
Tailandia | 167 131 303 417 336 330
Total Mundial 5.738 6.534 | 7.508 |7.791 | 8.069 8.715
...................... N ] oLl - .

p. : preliminar
e, : estimado

(M tha tonelada corta equivale a 907,185 kg

'Fuénte: Minerals Yearbook
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El principal usuario de baritina es EE.UU., destinando airededor del 94%
para uso en la actividad petrolera. '

El Golfo de México se constituye como un importante mercado para la bari-
tina, como consecuencia de la elevada actividad extractiva del pétroleo.

Lamentablemente carecemos de datos que nos permitan estimar con precisidn
el consumo aparente a nivel mmdial para este mineral.

......

EP Cuadro N2 69 resume las estadisticas de los precios de la baritina en
el mercado de EE.UU., para el pericde 1978/82 promediada en forma trimes-
tral. )

El crecimiento operado en el lapso considerado alcanza al 49,7%, lo cual
es significativo si consideramos que los valores estin expresados en d0-
lares. -

4.6, Tendeéncias 'y perspéctivas

La exﬁlotacién de la baritina se realiza en wnos 40 paises, teniendo co-
mo destino en muchos casos la venta al mercado internacional para su uso
en la actividad petrolera.

El imbortante crecimiento experimentado en las cantidades producidas a
nivel mmdial, wido al elevado uso en la actividad petrolera, hacen que
las perspectivas de este mineral se encuentren supeditadas a la evolucién
del sector petrolero,
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. CUADRO N2 69 - ‘Precio ‘pramedic por trimestre de la Baritina en EE.UU.
(U$S. por tonelada métrica)

Caracteristica: 83 -"93%

——tyimestre I | I1 111 IV
|agio

1978 74,5 74,5 74,5 74,5

1979 74,5 11,8 96,8 80,0

1980 80,0 80,0 80,0 80,0

" 1981 80,0 105,0 105,0 105,0

1982 105,0 11,5 111,5 11,5

“'Fuérite: FElaborado en base a datos de la Revista Minera
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En los prdximos afios es dable esperar un crecimiento en la actividad de
este sector, fruto de las necesidades que tienen muchos de los paises
productores de pétroleo y del aumento del parque automotor intermacional.
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5. - Posibilidades de colocaci6én de minerales de la provincia del Chubut en
el mercado interno e internmacional.

La produccién nacional de baritina alcanzd en 1982 a 36,6 mil toneladas, con
una proyeccién a 1986 de 57,9 mil toneladas, las que son absorbidas en su to
tzlidad por el mercado intermo.

EL nivel actual de capacidad de molienda estd estimado en alrededor de 145.000

toneladas/afio, lo que supera ampliamente los actuales niveles de producc1on

En el mercado interno la tendencia que muestra nuestro ajuste es creciente,

llegando en 1986 a 55 mil toneladas de consumo aparente (ver 3.2.1.4.). Ello
es compatible con la previsién efectuada por Y.P.F. y las empresas privadas

petroleras, en el-sentido del incremento en la actividad extractiva.

El mercado internacional también presenta un panorama alentador. En EEUU, en
1a zona del Goifo de Mefico, se concentra el mas importante mercado consuml

dor de baritina, importando volimenes relevantes tal como vimos en el capi-

tulo referido a mercado internacional (punto 4.).

La posibilidad de abastecer este mercado depende fundamentalmente de la con-
crecidén de un abastecimiento creciente de la demanda interna, del orden de
las 7 2 10 mil toneladas/mes,.enmarcado en la obtencidén de un producto de
buena calidad y competitivo con los de origen importado.

En la provincia del Chubut, existen yacimientos que, en principio, ofrecen
un adecuado nivel de reservas que permitiria emprender w: proyecto de explo
tacién en un plazo no demasiado extenso.

Los productores encuestados nos manifestaron su intencién de desarrollar es
tz actividad, para lo que exigen un adecuado régimen de financiacién para -

jinvertir en la explotacién de baritina.
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BENTONTIETA
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BENTONITA

1. E1 producto‘
1.1. Descripcibén de la sustancia

1.1.1. Definicidn

Las bentonitas son arcillas pldsticas origindas generalmente por desvini-
trificacién de ""Tobas Volcinicas", alteradas por la accidn de aguaé alca-
linas y la presencia conjunta de emanaciones colcdnicas (fluorhidricasy
sulfurosas).

Se las puede agrupar segin sus caracteristicas en dos clases: las que ab-
sorben unas ocho veces su propio volumen de agua y se hinchan permanecien-

do en suspensién en delgadas dispersiones de agua con la cualidad de no
blanquear, y aquellas que no se hinchan, pero fraguan en el agua y tienen

propiedades de absorcidn.
1.1.2. Composicidn

La bentonita se halla , esencialmente compuesto por minerales del grupo mont-

morillenitico (A12034Si OZHZU) y en menor proporcidn, beidellita (A1203
351 02 n HZO),

Posee un elevado poder coloidal, absorvente y decolorante, y la particula-
ridad de hincharse de 9 a 17 veces extraordinariamente en contacto con el
agua. Es un material untuoso al tacto y ruy friable en estado seco.

Por lo general, se presenta constituyendo bancos bien definidos, de una ex-
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tensién que a menudo alcanza a centenares de metros, con espesores que OSCi-

lan entre algunos decimetros y mis de 2-3 metros en ciertas ocasiones.

Se trata de un mineral blando de color blanquesino a gris verdoso, con to-
nalidades verdosos y hasta pardo rojizo. Su peso especifico (en seco) osci-
la entre 2,7 a 2,8 y el aparente (molido) entre 1,6 a 1,8.

Mas del 50% de sus particulas constituyentes tienen un tamafio inferior a 0,1
micrones su granulometria presenta fracciones de tamafio inferior al de las

arcillas comunes.

Esto les confiere la propiedad de tener un gran desarrollo superficial.
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1.2. Usos

[\t IR

1.2.1. Aplicaciones actuales

e

fves

Se puede clasificar a la bentonita en dos “grupos segiin sus caracteristicas.

a)'iLas bentonitas absorbentes de agua: Se utilizam como lubricantes en ba- .
fr-rosde perferacién, arenas de fundicién,preparados medicinales, cosméti-
‘cos y farmaceiticos, insecticidas, como agente emulsor en el asfalto, co-
mo clarificador de vinos y como agente plastificante.

b) Las bentonitas que se hinchan y fraguan en el agua; previa activacidén se
utilizan como agentes filtrantes y claTificadores de aceites minerales,
vegetales 6 animales,

Industria Petrolera: Se lo emplea en la perforacidn de pozos petroliferos y

sisrograficos, como barro de inyeccidn, generalmente adiciondndole baritina.
Debe tener un gran poder de hinchamiento y facil dispersidén ya que sus fun-
ciones son: ‘

a) Mantener los escombros en suspensidn

b) Impermeabilizar las paredes del pozo

c) Producir presién hidroestditica para sostener las paredes poco rigidas

d) Lubricar y enfriar las herramientas de perforacidn, y

e) Ser .lo suficientemente débil en su viscosidad como para permitir ser in-
yectado.

Industria Metal{irgica

Los usos metaliirgicos pueden ser agrupados en los siguientes:

a) Arenas de moldeo:

. Las arenas para moldeo de fundicién son m&clas de arena con arcilla na-



N —— B . e e e st i st T e o ————

300

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

" turales o formuladas.

b

b) Aglomerante-

Se 1o utiliza en muy baja proporcidn (del 1% al 2%) como aglomerante
de pellets de concentrado de mineral de hierro. A pesar de ello, los

. grandes vol(menes de mineral de hierro procesado hacen que este sec-
tor tenga importante participacidn en la demanda total.

¢) Lubricantes

Se lo usa como agregados especiales (grafito, grasas, etc.) para lu-

bricar trenes de laminacién y trefilacidn en frio.

L .
Industria de la construccién

‘La bentonita es requerida para este rubro por su propiedad de plasticidad,
su fina granulometria y su estabilidad quimica. Las aplicaciones son 12s
siguientes: )

a) Impermeabilizacidn: Se la utiliza para la impermeabilizacidn de diques,
canales, tiineles, sellado de fisuras, etc.;

b) Aditivo  de cemento: X incorporacién puede disminuir o evitar pérdi-
das de agua de los morteros;

c) Agente de compactacidn de grasasy suelos: La bentonita es usada para
aumentar la compactacién de mezclas de grasas y arenas aluviales. Su

incorporaciénvaria de 0,1 al 0,5%;

d) Emulsién asfaltico: Las emul siones asfilticas empleadas en la construc-
ci6én de caminos son €s.tabilizadas con la incorporacidn del 3 6 4% de

bentonita referida al asfalto (relacién asfalto/agua/ 1: 1 y 2,5:1)3y

e) Tierras activadas: Se utiliza a la bentonita sbdica como decolorante,

pero puede ser activada con un tratamiento 4&cido, lograndose un produc-
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to denominado tlerra activada que es utilizada como decolorante y de-

e hrg  gmt

purador de aceites animales, vegetalesy minerales.

Jiil"!. i

Otras aplicaciones

1) Fabricacién de grasas lubricantes resistentes a la temperatura

.i 2) Aditives en pmturas para estabilizar los plg;mentos en suspension
| 3) Agentes portantes en pest1c1das

4) Estabilizante Yy mejorador en la plasticidad de la cerdamica

5) Aglomerante Yy sopofte dé esnaltes cerdmicos.

6) Decolorante de tintas en papeles de recuperacién

7} Como material de carga en: caucho, pldsticos y gomas.
i 1.2.2. Posibilidades de ‘TUEVOSWUSOS.

Las propiedades de stacadas en el capitulo anterior, permitenel uso-de la

bentonita en otras jindustrias en donde aim no se ha extendido lo suficiente.

Eh el punto anterior nos referimos a "otras aplicaciones”, donde la bentoni-
ta ha ganado terreno en los dltimos afios, a pesar de no ser utilizada ple-

namente de acuerdo a sus propiedades.
1.2.3. Productos sustitutos

El uso de la bentonita como aditivo para la perforacién de pozos petroleros,

pract1camente no admits . sustitutos.

En cuanto a -su utilizacién en el campo de las tierras filtrantes, hav va-
rios productos que pueden aistituirla, como ser, el carbén activado,per-

litas, tierras de digtomeas, €tc.
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En 1o referente al uso de la bentonita activada, utilizada como auxiliar
filtrante-decolorante, ha sido en gran medida sustituidc en los Gltimos

ainos.

.
H
H
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1.3. Especificaciones y nommas técnicas

los puntos 1.3.1. y 1.3.2. ya han sido desarrollados en el ftem 1.2.
1.3.3. Especificaciones internacionales

Tal como sucede con la mayoria de los minerales, no existen especifica-
ciones técnicas sobre productos de origen mineral que se importen de

otros paises.

En los casos en que se persiga como objetivo la proteccién de la produc-
cién interma, se cobran derechos de importacién elevados tratando de 1i-

mitar el ingreso.

L

e
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2. Reservas

En cuanto a este punto, la informacidn existente es escasa, lo cudl difi-
culta hacer una adecuada evaluacidn de las reservas.

Poderos citar el estudio realizado por "Consultores del Plata", (Cuadro N?
70} en el cual de un total de 8 millones de toneladas, s6lo el 11% son '"me-
didas'" mientras la mayor cantidad corresponde sdlo a reservas "'inferidas'.

De-las reservas medidas e indicadas y dada la relacidén Reservas/Produccidn
del 1ltimo afio, se comprueba que, de no mediar situaciones extraordinarias
los requerimientos locales estén asegurados a largo plazo, considerando in-
cluso un buen remanente exportable.
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3. Mercado ipterno

3.1. Andlisis de la oferta

3.1.1. Oferta nacional

3.1.1.1. Loéalizacién de las zonas productoras

En los dltimos 5 afios, la bentonita se ha extraido de los siguientes yaci-
mientos:

Provincia Mina
San Juan Bentonitas Barreal, Bona, Don Juaﬁ,
Raul, Navidad, Josesito, Zully, La

Tradicidén, Marili.
Reaquién - San Luis, Lili, Dos de Febrero, lLa
‘ Blageada, 7 de Mayo, La Reservada.

.

Rio Negro Del Lago, Camino, Rola, Ruby.

Mendoza ' La Elda y otros, Don Ignacio, San
| Carlos, San F&lix, Santa Elena, La
- Bstrechura, Los Apires.

La Pampa Islas Malvinas

Chubut - Sierra Oberid, Rio Chico

3.1.1.2. Caracteristicas de las explotaciones

La explotacién de la bentonita en nuestro pais estd influenciada por la loca-
lizacidn de la demanda de la misma. Ello motiva que los centros extractivos

estdn ubicados primordialmente en las zonas petroleras.

Como prueba de esta aseveracidn podemos citar la fuerte correlacidén entre
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produccidn de bentonita y produccibn de petrdleo, siempre considerando re-
giones.

En cuanto a la tecnologia - existen bdsicamente tres niveles diferentes
y que son:

a) primario; donde se utiliza Unicamente herramientas manuales, en este ni-

vel la produccién se comercializa en bruto;

b) intermedio; en el que entra en escena la magquinaria. Definimos este ni-
vel como semimecénico; Yy

c) avanzado; donde la explotacidn es realizada exclusivamente por equipos
‘modernos de acondicionamiento mecanico.

Vemos en el Cuadro N? 71 que la extraccion de la bentonita en la Reptiblica
Argentina se realiza en los tres niveles que mencionamos anteriormente,
aunque (a peéar de los continuos altibajos) se nota una tendencia al forta-
lecimiento del método semimecinico y una disminucidn del manual. |

La forma de explotacidn prevaleciente sigue siendo a cielo abierto, pudien-

do observarse claramente la importante disminucidn en la cantidad total de
explotaciones.

Otra variable que nos resulta Gtil para conocer las caracteristicas de las
explotaciones de bentonita es el personal ocupado.

Como vemos en el cuadro siguiente, éste ha mostrado cierta irregularidad
en el periodo bajo anilisis. En toda la serie predomina el personal ocupa-

do del productor sobre el del contratista, siendo aquél de mayor uniformi -
dad. |
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3
. BENTONITA
Personal ocupado Nacional

Afios

Del Productor : Del Contratista- Total (1)
1972 193 80 368
1973 118 70 218
1974 132 30 204
1975 167 55 259
1926 282 73 421 .
1977 328 31 405
1978 155 27 197
1979 192 19 233
1980 230 7 264
1981 235 30 303

Fuente: Estadistica Minera de la Rep@iblica Argentina. -

‘[1) las diferencias entre el personal ocupado total y la sumatorio del

personal del productor y del contratista, se debe a que no estdn consi-

derados los duefios y/6 familiares en forma individual (si dentro del

total).

s wm m— -

U

T
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"CUADRO N° 71 Tipo de explotacign-Bentonita )
TOTAL NACTONAL

Afios Formas de explotacidn Mﬁfodos de explotécién

. :Ciglo abierto {Subterrdnea Manual Semi -mecan. Mecanizada_
igﬁz 45 7 32 12 1
1973 29 6 28 | 5 1
1974 27 1 15 9 4
1975 31 3 19 6 8
1976 27 7 23 7 3
1977 15 11 21 12 4
1978 24 8 16 11 4
1979 30 5. 21 13 1
1980 39 5 23 10 11
1981 26 10 16 12 4

* Buenite: Direccidn Nacional de Economia Minera.

Al
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3.1.1.3. Voltmenes de produccién,

El Cuadro N° 72 nos muestra los voliimenes de produccidén de bentonita dis-
criminado por provincia. Las mds importantes son Neuquén, San Juan y Rio
Negro, surgiendo en estos dltimos afios La Pampa con cantidades que alcan-
zan al 9% del total nacional.

Mendoza y San Juan han perdido importancia relativa en el transcurso de la
filtima década, como consecuencia de su estancamiento en tanto que las de-
més provincias productoras crecieron en magnitudes relevantes.

La de mayor incremento en el ultimo quinquenio es La Pampa, que ingresa al
mercado productivo en 1680, llegando en el '82 a representar el 9,5% del

total nacional.

Chubut ha quedado relegada como proVincia productora marginal, saliendo
del mercado productor en 1878.

3.1.1.4. Proyeccidén de la oferta nacional
Los volimenes de produccién nacional de bentonita muestran un comportamien-
to levemente creciente en el periodo analizado, siendo las responsables de

ello las provincias de Rio Negro, Neuquén y mds recientemente La Pampa.

La formulacién explicita de la recta que nos ajusta los datos de produccidn

es la siguiente:
Y = 107.653,05 + 2.323,45 x

y las estimaciones que surgen a partir de ella son:

1983 135.500 toneladas
1984 137.850 "
1985 140.180 "

Tt

1986 142.500
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3.1.2. Oferta provincial
3.1.2.1., Localizacidn de las zonas productoras
Yacimientos de material bentonitico se encuentran en:

a) Ric Chico- Sierra Chaira - Sierra Cuadrada en el Depto. Escalante: es
quizd la zona mds importante de la provincia, a pesar de que en la ac-
tualidad solo se estdn realizando tareas de exploracidn;

b) Sierra Chaira - Dpto. Telsen y Biedma;
c) Cerro Ledn (Gan Gan) en Depto. Gastre; ¥y

d) Laguna Blanca, en Depto. Tehuelches.
3:1.2.2. Cantidad y tipo de explotaciones

Solamente la Compaiia Minera 3an Luis participa en el mercado preductor pro-

vincial, aunque por el momento solo realiza estudios de exploracion.

Es por ello que no existe informacién suficiente que nos permita caracteri-
zar las explotaciones existentes en la provincia.

3.1.2,3. Sistemas y procesos productivos

No corresponde el desarrollo de este item por las causas que puntualizamos
en 3.1.2.2,

3,1.2.4. Mano de obra ocupada

Idem anterior

3.1.2.5. Volimenes de produccidn

En el andlisis de la oferta provincial desarrollamos la produccifn desagre-
gada por provincias durante el periodo 1972/82.
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Vemos en el Cuadro N2 72 que los vol(menes de produccién para Chubut se
interrumpen a partir de 1979.

. Las cantidades que la provincia aporta al mnrcado nacional no cobran signi-
ficacidn en ningin afio.El periodo de mayor representacidn es 1977 con el
2p% del total nacional.

3.1.2.6. Factores retardadores del proceso productivo

No existen factores importaries que dificulten la actividad productora pro-
vincial, segin las manifestaciones de la firma que actualmente desarrollan
tareas de exploracién.

La provincia se encuentra cumpliendo un programa de prospeccién y explora-
cién que permita contar con informacién mis precisa de las reservas exis-
tentes.

3.1.2.7. Proyecci6n de la oferta provincial

Las estadisticas de produccién en la provincia no resultan Gtiles para es-
timar, a partir de alli, los vol{menes probables de produccidn.

La empresa relacionada con bentonita en la Provincia nos manifesté que se
encuentran en etapa de exploracidn, y que en un lapso breve tendran porme-
norizada la capacidad de sus explotaciones a fin de poder cuatificar su o-
ferta probable.

371.3.- Importaciones

Como vemos en el Cuadro N° 73 las importaciones de bentonita son irrelevan-

tes, siendo su principal destino algunos COnSUmoS especiales de la industria
quimica.
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3.1.4. Comercializaci6n
3.1.4.1. Canales comerciales

En el grafico N2 5 hemos desagregado las vIas comerciales de la bentonita,
en sus tres usos principales. Destacamos una via que podriamos denominarse
“"eorta' y dos que llamamos ''larga'.

La primera (la via corta) es la que se di entre el productor y el consumi-
dor final en forma directa. Por &sta se comercializa alrededor del 65-70%
del total producido. La industria petrolera se abastece casi en su totali-
dad por este medio.

El productor que comercializa por este canal es aquel que podriamos denomi
nar '"integrado', es decir el que posee planta de molido y embolsado.

(3

Los dos circuitos largos resultan sumamente dificiles de identificar, debi
do a la cantidad de interrelaciones que se dan entre productor, distribui-
dor y consumidor, confundiefidose en muchos casos los roles que cumplen ca-
da unc de ellos.

3.1.4.2. Formaci6n del precio
Por lo general las compras mis important€s se efectfian por licitacidén piibli
ca y privada, concurso de precios o mediante compras directas (esta Gltima

modalidad es la menos utilizada).

Este modo de comercializacién de la bentonita hace que el precio esté suje

to al poder de negociacidnde las partes afectadas.

3.1.4.3. Costo de transporte y manipuleo

El flete ferroviario de 1a bentonita desde la estaci6n Ing. Jacobacci a los

distintos destinos especificados es (abril 1984):
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stinos ‘San A.Qeste |  Sold San Lorenzo | Cdérdoba
Unida '

20 tn 468,53 966,78 1072,74 1.178,75

25 tn 426,48 880,13 976,69 1.073,19

30 tn 402,54 830,27 921,39 | 1.012,57

Con respecto al traﬁsporte camionero el flete desde la zona del Dique Ame-
ghino hasta Buenos Aires (aproximadamente 1.700 km) es de $a. 1.000 por to
nelada, y desde el mismo origen a Rosario de $a. 1.400 la tonelada (siem-
pre a abril de 1984).

El costo de manipuleo es reducido ya que por lo general el producto estd
molido posibilitando el uso de maquinaria para las operaciones de carga y
descarga. .

3.1.4.4. Factores facilitadores y retardadores del proceso comercial.

Las caracteristicas mis saliente del esquema de comercializacién de la ben
tonita son:

a) concentracién de los productores:

aproximadamente el 80% del total de las ventas de bentonita se concen-
tran en 12 firmas distribuidas geogrdficamente de la siguiente forma:

- Chubut: -+ Indus S.A.

- Mendoza : Bobillo
La Elcha

- Neuquén : Geberovich Hnos.
Cia. Minera del Lago

T
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- Rio Negro: Minar S.R.L.
Minera Lago Pellegrini
Castiglioni Pes y Cia
Carlos Suhr
Tiacfil S.R.L.

- San Juan : Socavdn
Hidroté&cnica

Estas firmas poseen planta de molienda y algunas de concentracion, Qermi-
tiendoles integrarse verticalménte 0 sea constituyendo uma unidad produc-
tiva en que se conjugan la extraccidn y elaboracidn del mineral y su pos-
terior comercializacidn. -
. ~ ?
"El 20% restante de la baritina es extraida por pequefios productores que,
normalmente, no cuentan con planta de molienda’ propia por lo que dependen
de los primeros a quienes entregan el mineral en bruto.

No obstante la existencia de la libre concurrencia por el lado de la ofer
ta, el mercado muestra una tendencia a la concentracidn de la etapa comer
cial, contribuyendo para ello los siguientes factores:

- de orden financiero, las limitaciones de acceso al crédito por parte de

los pequefios productores no permite el planteo de nuevos procesos de in
dustrializacién del mineral;

- de orden tecnoldgico, los usuarios de bentonita han mostrado un comporta

miento cada vez mids exigente, haciendo necesario que las empresas oferen
tes cuenten con los requerimientos minimos para lanzar al mercado un pro
ducto homogéneo y de buena calidad;

- de promocifn de ventas y politicas de comercializacidn, sclo una reduci-

da cantidad de firmas cuentan con oficinas de venta en los principales
centros consumidores, lo que implica una ventaja de las mds representati

vas con respecto a aquellas.
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b) Concentraci6n de los compradores:

Los principales demandantes del producto por rama industrial son:

- petrolera, el mds relevante es YPF quedando el resto de las firmas
a un segundo plano; ' '

. quinica, de muy baja participacién relativa, en esta- industria SoO-
lo se destacan como demandantes las empresas Indupa y Compafiia Qui'
mica; ' ' .

: 4'fundici6n, 1as industrias usuarias se encuentran mds atomizadas que
en el caso de las petroleras, citéndose entre los principales compra
dores a SOMISA, Altos Hornos Zapla, Dilmine Siderca, Acindar S.A. Yy
Pro?ulsora Siderdirgica, adquiriendo en conjunto el 60% de la bentonil
ta con este destino. '

¢) Diferenciacidn del producto.

Solo la industria quimica demanda bentonita con diferente especificacio-
nes técnicas.

d) Entrada de nuevos ofeérentes al mercado:

La introduccidn de nuevos Vrendedores estd supeditada principalmente a
problemas de calidad. Los factores de orden tecnoldgico que menciona-
mos en el punto a) hacen cada vez mds imprescindible una adecuada in-
fraestructura, laboratorios, etc.- '
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3.2. Andlisis de la demanda
3.2.1. Demanda interna
3.2.1.1. Principales centros de consumo

Los principales centros consumidores de bentonita se concentran en:

a- zona petrolera (aproximadamente el 55-60%)
b- para fundicidn, cerdmica y otros encontramos las principales demandan
tes en Buenos Aires, Cérdoba y Litoral. '

Fl

3.2.1.2. Estructura y caracterizacidn de las industrias usuarias

las caracteristicas mis importantes de los demandantes de bentonita ya fue
ron explicitadas en 1.2.1., cuando tratamos las aplicaciones actuales y las
normas a que estd sujeta la bentonita en cada industria.

3.2.1.3. Consumo nacional

Las dificultades en 1a medicién de la variacién de existencia, hace que se
considere el cdlculo de consumo aparente como indicador de la evolucidn de
- la demanda .

1os resultados son 1los que volcamos en el cuadro N274 , en el que se puede
observar 1a relativa constancia de la serie, situada en un c0nsum0'promedio
de 112.600 toneladas, con una desviacifdn media de 16.800 toneladas Yy un cog
ficiente de variacidn del 15%.

Las exportaciones carecen de un comportamiento homogéneo debido a los fre-
cuentes cambios en materia arancelaria (derechos aduaneros, modificacidndel
tipo. & cambio, etc) y a la falta de uniformidad en la calidad del producto.
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3.2.1.4. Proyeccién de la demanda interna

La proyeccitn de la demanda interna de bentonita se ha realizado mediante
la extrapolacidn de la tendencia histérica de las cifras correspondientes
a consumo aparente, respondiendo a la siguiente ecuacitn:

7 = o408z + 3.087 X

llegando a los siguientes valores estimados para el préximo quinquenio:

1983 "~ 131.100 toneladas
1984 - 134.200 "
1985 - 137.300 "

. 1986 - 140.400 "
1987 - 143.500 "

B 2P P S I DR MR TR T H
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3.2.2. Demanda externa
3.2.2.1. Volimenes exportados y valores

El cuadro N2 75 nos muestra las exportaciones de. bentonita por pais de desti
no, destacdndose bdsicamente tres sub-periodos.

En el primero (1972/74) los volGmenes exportados crecen aceleradamente, lle
gando en 1974 al miximo valor de nuestra serie con algo mds de 16.500 tone-
ladas (el 14,6% de la produccidn nacional).

El segundo subperfodo va de 1975 a 1978, con una gran Gaida en el primero de
estos afios (con respecto al valor inmediato anterior), y un leve crecimiento
durante estos 4 afios.

A partir de 1978 se revierte el ciclo y las cantidades exportadas caen ininte
rrumpidamente, llegando a 1982 al menor valor de toda la serie.

3.2.2.2. Destino de las expor taciones

Como podemos observar en el mismo cuadro, nuestras exportaciones de bentonita
estin destinadas casi exclusivamente a paises limitrofes, destac&ndose Brasil
(el 63% del total de las exportaciones argentinas en los Gltimos cinco afos)

y Chile (el 23%). Siguen luego en orden deqrecienté Bolivia (6,2%), Paraguay

(5%) y Uruguay (2,5%).

Vemos que entre estos 5 paises cubrieron el 99,7% de nuestras ventas, repar-

tiéndose el 0,3% restante entre Venezuela y Colombia.
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3.3. Precios
3.3.1. Precios en los distintos niveles

El precio de la bentonita varia seglin el origen y la calidad del preducto
obtenido en las distintas provincias productoras.

La evolucidn de 1la cotizacién de las bentonitas en el mercado nacional pa-
ra las calidades comin (procedente de Mendoza) y F. Grado Sptimo {de Rio Ne
gro), muiestra la siguiente evolucidén (en $a por tn. sin IVA cotizada en Bue

nos Aires):
Meses | Comtin F.Grado Sptimo
octubre 1983 | 1.600,00 - 1.061,75
noviembre 1983 - -
diciembre 1983 | 2.350,00 1.527,45
enero 1684 | 2.700,00 1.710,75

Es dable observar que el precio de la bentonita varia segiin la calidad del
producto sin importar el origen del mismo. Esto implica que las posibilida
des de competencia se definirdn en tuncidn de los costos de transporte a
los centros de consumo.

A fin de tener una idea mds formada sobre la evolucidn del precic de la ben
tonita, en el cuadro siguiente agrupamos el que corresponde a la procedente
de Chubut cotizado en mina para la calidad comim.
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343G
Precio de la Bentonita
(Calidad: comiin; Procedencia: Chubut; Lugar de cotizacidn: S/C/mina)
($a. por Tn.)
~!  Trimestre 1978 1979 1980 - 1981 1982
I 1,3 2,8 9,7 17,5 27
I1 . 1,7 3,5 12,5 20,5 27
111 2,1 - 5,2 13,0 23,5 38,7
v 2,3 6,7 17,5 27,0 40

-Fyente: Revista Mineria

3.3.2. Precios promedios de importacidn

ya vimos que los valores importados son infimos por lo que no se justifica
un tratamiento por separado.

3.3.3. Precios promedios de exportacidn

Del cuadro N275 calculamos los precios promedios de las exportaciones de ben-
tonita, arribando a los siguiente resultados.

Afios Precios promedios
(U$S por tn)

1972 40,4 106. 56
1973 47,3

1974 71,8

1975 104:3

1976 109,8

1977 101,7

1978 99,2

1979 108,4

1980 ' 162,0

1981 . 197,7 Qul. ¢33
1982 147,5

1983(1) | = 136,0 o a5

(1) hasta setiembre
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El crecimiento es précticam'ente ininterrumpido hasta 1971, en que se re-
vierte el sentido de la serie cayendo un 30% en s6lo dos afios.



CONSEJO FEDERAL DE-INVERSIONES -

- 3o

4. Mercado internacional

4.1. Paises productores

Los principales paises productores de bentonita son los que figuran en el
Cuadro N2 76, siendo claramente visible la fuerte participaci6n de EE.UU.,
con el 66% del total mmdial.

En orden de impoftancia'figuran luego Grecia (7,4%), Jap6n (6%), Italia
(4,1%) y Brasil (3,7%). La Repiblica Argentina figura en el 72 lugar a

nivel mmdial, con wna participacién del 2,3%.

4,.2. y 4.3. Exportaciones e'impdrtaciones mmndiales

Lamentablemente carecemos de infommacifén referente a exportaciones e im-
portaciones mmdiales, por 1o que no nos es posible completar este item.

4.4, Consumo aparente mmndial
Idem que para el punto anterior.
4,5. Precios internacionales

La informacién de precios internacionales de bentonitas es inexistente,
por 1o que no nos resulta posible completar este capitulo.
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3.5
Cuadro N? 76: Produccidén Mundial de Bentonita
(en Toneladas cortas) (1)

. Afios _ :
Paises 1977 1978 1979 1980P 1981€
Méjico 65.223 154.682 | 187.225 194,037 | 198,000
EEUU 3,746,487 4.468,000 | 4.422,075 | 4.184.619 | 4,947.000
Argentina. 126,585 | . 117,900 173.484 -144.826 174.275
Brasil 119.485 184.763 234,244 273,322 275,600
Grecia 592,020 450,546 545,837 553,225 553.360
Hungria 88.188 90.622 79.904 | 85,633 |  85.500.
Italia 308,647 259.042 310.851 356.946 305.340

" |Rumania " 70,000 72.000 72..000 72.000 72.000
Espafia 126.325 110.400 | 133.025 | 107.701 121..250
Japén 440.000 440,000 440.000 |  440.000 440. 000

Total 5,929,529 6.624,569 | 6.835.587 | 6.668,965 | 7.443,048
Mundial :

p: preliminar
e: estimado
(1): Una tonelada corta = 907,185 Kg

Fuente: Mineral Yerbook.
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4.6. Tendencias y perspectivas

El panorama que presenta el mercado internacional de este mineral, es muy
promisorio a pesar del crecimiento en los volimenes producidos.

Tal como mencionamos on el caso de la Baritina, la Bentonita es.utilizada
mayormente en la industria petrolera, por lo que lo dicho alli es extensi-
ble para las perspectivas de este mineral. ' '
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5.- Posibilidades de colocacién de minerales de la provincia del Chubut en
el mercado interno e internacional. |

De 1a comparacién de oferta y demanda nacional, deducimos que los actuales
requerimientos de bentonita quedan satisfechos por la mineria nacional, que
dando un remanente exportable que en algunos afios cobran cierta significa-
cién, '

¥ _ .
El escaso nivel tecnoldgico tanto en la etapa de extraccidn como en la indus
trializacifn hace que la oferta sea muy eldstica, ya que pequenos flujos de
capital repercuten con efecto multiplicador sobre larcapacidéd de produccidn.
Estas consideraciones permiten definir una oferta tanto actual como futura,
suficiente para los requerimientos de la demanda interna, quedando un rema-
nente a ser comercializado en el ambito internacional.

. -
'En este mercado las perspectivas immediatas se reducen a América Latina, don
de se ha incursionado (aunque con cierta timidez) especizlmente a Brasil y
Chiie.

Convendria emprender un esfuerzo multidireccional buscando consolidar los ac
tuales mercados, con una politica que permita ademds crear nueves vias de co

mercializacidn a mercados no tradicionales.

.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Resulta evidente que en general, el Panorama de Mercado descripto en el
Informe ofrece amplia posibilidades al sector tanto para los productos
metaliferos como para los no metaliferos.

No obstante,y & la iuz de sus resultados, tambigén resulta evidente la ne-

cesidad de un esfuerzo en el sentido de poder concretar en la zona la ins-
talacién de industrias de transformacifn y recuperacidn a través de las .

cuales se dinamice el desarrollo de la actividad minera provincial.

Naturalmente, el referido esfuerzo implica la implantacién de una infraes-
tructura bdsica, la qu€ se deberd encarar a través de una accién integral

dentrc de un plan de promocidén dirigido al afianzamiento del sector minero.

El grupo de los minerales metaliferos (plomo, zinc, plata y cobre, expleta-
dos conjuntamente con el oro), se exporta en su totalidad luego de- separar
los m{nerales de zinc, por carecer de una planta de tratamiento que permita
recuperar los distintos componentes. En consecuencia’ corresponderia anali-
zar 1a factibilidad de instalar wna planta de transformacién y recuperacidn
de los minerales metaliferos, la que estard en principio acotada por la dis-
pohibil idad actual de materia prima (aproximadamente unzs 60 mil toneladas
anuales de 1a mina Angela, de continuar en los niveles de produccién del

ul timo :.no )

Para los minerales no metaliferos que integran el presente estudio, las cen-

clusiones pueden ser agrupadas en tres categorias principales:

a) czolines y arcillas con un amplio mercado interno, sobre todo de caolin
donde se ha debido recurrir a las importaciones para su normal abasteci-
riento. Las-condiciones son muy favorables y deberia emprenderse un €s-
fuerzo conjunto (actividad oficial y privada) que revierta la tenden-

. cia importadora del sector demandante;
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b) fluorita; el mercado de este Mineral estd afectado por una gran recesién
de los principales usuarios (fundamentalmente SOMISA y ACINDAR), situacidn
€sta que es previsible se modifique en un plazo no demasiado prolongado de
acuerdo a las expectativas manifestadas por dirigentes y empresarios rela-
cionados con el sector,

H

Deberia preverse la reaccitn en el grupo oferente de revertirse esta situa-
cién, ya que se ha pqdido detectar una carencia de infraestructura adecua-
da, De no crecer la oferta conforme alademanda esperada necesariamente se

necesitara cubrir la diferencia con productos provenientes del exterior; vy

c) baritina y bentonita, ambas inactivas en la provincia por razones econdmi-
cas y de mercado, Femos visto las amplias poibilidades que ofrece tanto el
mercado interno como externo para estos minerales, sobre todo en lo que ha-
ce a su uso en el sector petrolero. '

.

La reactivaci6n de los yacimientos que actualmente se encuentran paraliza-
dos, significaria un importante aporte tanto para la provincia como para
el pais en general, por lo que el tema deberia impulsarse desde los nive-
les’superiores de decisidn,



