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De mi mayor consideracidn:
Adjunto a la presente remito el Informe Parcial II
del estudio de referencia.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
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RESUMEN
El presente informe se refiere a las propiedades papeleras
del &lamo criclle cultivado en la zona de Cordiellera y de

una muestra de residuos de aserradero compuesta por costa-

neros de alamos varios.

Las condiciones de proceso y las técnicas experimentales
empleadas son las mismas que se han descripto en el Informe
Parcial I.

Sobre las propiedades papeleras de las especies estudiadas
solamente se informan los resultados obtenidos. La discu-

$1dn de los mismos y las conclusiones se efectuardn en el

informe final.
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MUESTRAS DE MADERA

Si bien este informe se refiere a las propiedades del alamo

criollo de la Cordillera y de los residuos de aserradero,

a continuacién se informa sobre la recepcidn de las mues-
tras de &lamo 214, pino murrayana y pino ponderosa, remi-
tidas por la Direccidn General de Bosques y Parques Pro-
vinciales de la Provincia del Neuquén.

Del &lamo 214 se recibieron tres rollizos de 1 m de lar-
go cortados al 10%, 40% y 70% de la altura total de un
mismo arbol. De los pinos murrayana y ponderosa se reci-
bieron selis rollizos de cada especie, cortados de igual
forma que el alamo 214 pero provenientes dé dos arboles.
Tanto estas muestras como las de &lame boleana, lenga vy
colhue, recibidas en el mes de abril, fueron procesadas
para reducirlas a chips. Los chips se guardaron en una
camara frigorifica a 30°C bajo cerc para preservarlas

del ataque de microorganismos.
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CICEL

PARTE EXPERIMENTAL

La muestra de residuos de aserradero, compuesta por costa-
neros de &lamos varios, se descortezd antes de reducirla

a chips. El uso de madera con corteza es contraproducente
para todes los procesos de alto rendimiento comprendidos
en este estudio. En el Informe Parcial I ya se describid
la metodologia utilizada en la preparacidén de los chips.
En los procesos de elaboracidn de pasta celuldsica y en
el blanqueo con perdxido se aplicaron las condiciones de
proceso y se emplearon los métodos de ensayc descriptos
en el Informe Parcial I.

RESULTADQS:

Los resultados se infeorman en los Cuadros 1 al 7.

Cuadro N© 1: Resultado de los procesos de fabricacidn de
pasta. '
Se informa:
Rendimiento

Consumo de reactivos

NOmerc kappa

Cuadro N° 2: Resultado del blanqueo con perdxido.

Se informa:
Blancura de pasta sin blanquear
pH inicial del licor de blanqueo

pH final del licor de blanqueo

Blancura de pasta blanqueada
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Cuadros N° 3 al 7: Curvas de refinacidn de los procesos

kraft, sulfito neutro, soda-sulfito, soda fria y mecdnico.
Se informa:

NGmero de revoluciones en el molino PTI

Grado Schopper Riegler

Densidad de pasta

Indice de traccidn

Indice de reventamiento

Indice de rasgado

Compresidn en anillo

Compresidn de onda
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CUADRO N° 1
Procesos de fabricacién de pasta
Muestra Proceso Rendimiento Nimero Consuro de

kappa reactivo

ge

% base madera

seca
Kraft L5,8 16,0 Alcali Activo
(Nay0): 13,5
Alamo criollo Sulfito neutro 78,1 95,3 Sulfito: 18,4
Soda-sulfito 82,8 - Sulfite: 6,4
de la
Cordillera Soda fria 87,2 - Soda calstica:
4,1
Mec&nico 97,3 - -
Kraft 49.6 13,8 Alcalil activo
(NapC): 13,8
Residuos de Sulfitc neutro 76,8 94,5 Sulfito: 18,5
aserradero Soda-sulfito 83,2 - Sulfito: 6,1
Soda-fria 87,5 - Soda clustica:
4,5
Mecanico 96,8 - -
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