;Provﬁunaltﬁzlhnerﬁz ¥ ‘
,24 de ‘Setiembre 848 Tel., 212645 g 2 : _
[ G0 Duoundn N O T a4 W 73 - D.P.M, ~ 1989,-

| 2 SAN IIGUEL DE TUCULAN, Junio 20 de 1989.-
C.E. I
41 Selior Secretario General del 'NGRESO
Consc jo Federal de Invergiones ““. ﬁluﬂLl
Ing. Juin José Cifcers ' No 5
San izrtin n° 871
1,004 ~ Capitsl Fedoral.— o

Tengo el agrado de d1r1 Airme a Ud., a los efec
tos de elevarle el informe geoléb;c ainero realizado entra el Co:
sejo Federsl Inversiones ¥y la Direccidn Provircial de Minerfa de ' .-
cumdn, sobre el "Aprovechamicnto Integral de la Wica en la szgfa
de Quilmes", convenio cclebrado oportunamente entre GéEF. ins%ita—

ciohnes.

- _La-demora eh eniregar el original-y. las qulaa
del. estudio efectusdo, se debid g la esvera de los resultados de -

los andlicis , gue debfan reslizarse en la provinmecis de San Jdan.

= _,;1,“ TR
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Por lo tanto una vez ejecutado 1os mismos, se

= integrarfan-al informe co0i0 &nexo, con las conclu51onbs respectlvz

o o - e 5 = ~ =
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E1l estudio de un aprovechamiento integral de la mica 7 -3
deteccién de otros minerales de interés econémico como cuarzo, feldespa
to, berilo, litio y tierras raras, de la Sierra de Quilmes provinecia de
Tucumén, fué llevado a cabo por la Direceién Provincial de ¥inerfa en -
Convenio con el Consejo Federal de Inversiones, fruto del cufl es el pre
gente informe.

La }esponsabilidad de los aspectos técnicos referidos al
estudio, estuvieron representados, por la Provincia el Sefior Secretario
de Comercio, Industria y Mineris Geblogo Victor R,.Graells y por el Conse
jo Federal de Inversiones el Lic. Roberto Sarudiansky.

Las tareas de campo v de Gabinete fueron llevadas a cabo
por el Dr. Luis E, Suavter y el Lic. Edgardo E. Farfas de la Dirececibn |
Provincial de Minerfa v el Lic. Claudio Trinca del Consejo Tederal de In
vérsiones. E1 estudio de Mercado estuvo a cargo de la Lic. Planca Rodri-
guez del C.F.T.

las campafias se ejecutaron en dos comisiones desarrolladat
durante los meses de Setiembre y Octubre de 1988, cada comisibén tuvo una
duracién de 10 dfas aproximadamente. En las mismas, previa evaluacibn de
antecedentes, se realizé un reconocimiento regional del frea y una visi
ta a las principales minas de la zona, teniendo en cuenta, como objetivd
principal, evaluacién preliminar del recurso disponible (cuerpos pegmaté
ticos y escombreras) y un anfilisis de viabilidad téenico-econbmico para
la 4instalacién de una planta de molienda de mleca, con capacidad adecuada
- a los requerimientos del mercado.
| Durante las visitas Se observaron minas en produccién, mi
nas abandonadas y minas agotadas, algunas de ellas con escombreras.

En aquellas pegmatitas con buenas posibilidades de explo-
tacibén, se realizaron observaciones més detalladas, Estos reconocimiento
permitieron tener una idea cabal sobre el Potencial Minero de la 3ierra
de Quilmes, 7

Al mismo tiempo, en aquellos cuerpos que presentaban bue-
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na exposicién, se realizd un muestreo de carfcter orientativo con el fin

3 wona S
=3 P e Ligl h

También se procurarf recomendar a los FProductores ’ineros
f

sobre modalidades de comercializacién y organizacibn institucional.

GENERALIDADZES

Ubicacibn v Vias de Acceso

La Sierra de Quilmes en el sector tucumano, se encuentra
ubicada en el exérgmo NO de la provincia, constituye una faja de aproxi
mademente 50 kilometros de largo por 20 kilometros de ancho.

Limita al Norte con la provincia de Salta, al Oeste y Sur
con la provincia de Catamarca, teniendo como 1limite natural Este el Rio

Santa Maria o la ruta Nacional n® 40 que corre paralela enm su margen -

izguierda al mencionado rio.

Se aceede a la zona por la ruta provincial nro.307 hasta ‘
el puente de Quilmes p.d., donde se empalma con la ruta Nacional 40, que
constituye 1la v{a de acceso base,

Para ingresar mediante vehf{culo automotor hasta el pie de
1la Sierra, existen en distintes lugares o paraje, una serie de huellas

transitables y en regular estado de conservacibn.

Consideraciones Geogréfica de la zona . 3
4
i

La Sierra de Quilrmes es un cordén-morfoestructural que se
extiende en sentido norte-sur desde Cafayate, en Salta, hasta Punta de.

Balasto, Catamarca,

Por 1a ladera oriental asciende desde el valle del rio

. Santa Marfa (altura promedio 1700 m.s.n,.m.), hasta la lfnea de cumbres,

(altura promedio 4.000C m.s.n.mj. Amﬁas laderas estﬁn‘surcadas por valles
fluviales, siendo &stos més profundos en la oriental.

E1 clima es de Arido a semiérido, con fuertes variaciones
diarias de temperatura. E1 cordén montafioso del Aconqui ja=Cumbres Calcha
quies, ubicados hacia el Este de la Sierra de Quilmes, constituye una im
portante barrera climAtica y como consecuencia de ello, 1los vientos pro-

venientes del Atlantico descargan gran parte de su humedad en su ladera
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oriental, Por consiguiente, el valle de 3anta arfa recibe escasas pre-

einitacionea ninuviales, sstando reducidas a ioas megea de varano que tle

nen caracter torrencisi,

Los vientos dominantes provienen de los cuadrantes rorte
v sur, siendo mis frecuentes hacia fines del invierno y primavera, en o8
ta &poca suele soplar el visnto Zonds,

Los valores de humedad relativa ambiente son psrticular=-
mente bajos. Las heladas, especialmente las tardfas y el granizo, son
dos factores cliéﬁticos que redundan en perjuicio de los cultivos,

La red de drenaje tieme como colector prineipal al Rio =
Santa Maria que fluye en sentido Sur-Norte., 3u curso es semipermanente,
dado que durante los meses de estiaje es muy exiguo o nulo, su caudal ad
quiere irportancia en algunos meses del verano, eatacién en 1la que se coOr
centran las lluvias, Sus principales tributarios son de norte a sur: Quis
ca Grande, Quisca Chica, Anchillo, Managua, que se aprovecha mediante to
ma v canal, para la provieibn de %gua de toda la poblacibén de Colalao del

Valle, luego Pichao, Talapazo, Las Cafias, Quilmes, La Aguada, Los Chafia=

res v Bl Carmén,
Aspecto Foliticos vy Tconbmicos

La zona estudiada abarca una superficie aproximada de 480
km?, v se sitfia dentro del Departamento de Tafi del Valle.

La poblacibén més importante dentro de la zona es Colalao :
del Valle, que posee una urbanizacién definida, luz eléctrica, agua co- ;
rriente, ademfaz de una confortable Hosteria, por tales motivos-fué elegg‘
da como base logfstica o punto de partida a las distintas jornadas de tr;

bajo que se desarrollaron en las dos campafias realizadas.

Existen ademés, reducidas poblaciones rurales diseminadas
a lo larco del Valle, tales como: Ef Pichao, El1 Arbolar, Anjuans, Richdn

de Quilmes, etc. con establecimientos educacionales primarios equidistan

temente distribuidos,

las actividades ecnbmicas de laregibn de influencia estan
representadas unicamente por la agricultura, ganaderf{a y fruticultura en

pequefia escala, destinada al consumo interno.

B2 A
En lo qu# respecta a la explotacibn minera, es de destaca
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que en épocas recientes, con la mica de grado, ha alcanzado una produc—

cibn importante 7 una ccupacién de mano de obra considerable.

pegmatitasy la posibilidad de la instalacidén de unz planta de molienda
de mica, crear4 una nueva espectativa de trabajo que evitarin el desarrai
go familiar y el éxodo de los jovenes, encontrando en estas tareas, las
condiciones que implican ademés, mejoras en el standar de vida y un ma=-

yor flujo de dinero en la zona,

ANTECEDENTES

Varios sutores han hecho referencias a alsunas caracteris
ticas geol8gica de la regibn, quizas la més abundantes y gque aportan in-
formaciones colaterales por corresponder a zonas cercana al presente es-

tudio,

.

Otros autores han reslizados trabajos Beolbsicos-mineros
més especificos de la zona y de las pegmatitas en particular, que adquig
ren importancia por la participacién de investigadores y profesionales =
de Tnstituciones como la niversidad Nacional de Tucumfin, Instituto 1Mi=-
guel Lillo, Centro de Exploracién N.C.A, Direccidn Provincial de Minerfa
y Centro de Investigaciones en Recursos Geolbgicos (CIRGEO); y que son -
- Porto, J.C, 1959, aporta informacidn de algunas pegmatitas de la Qdﬁ

del Pichao,
- Kihien, C., 1968, describe 1la geologfa, estratigraffa y litologfa

:

i

los trabajos que se han tenido en cuenta para el anélisis bibliogréfico.q
i

de la Sierra de Quilmes, en la zona de la Loma Colorada, en particu
lar del afloramiento granftico, que constituye el nficleo de la mis-

: ma, Asigna una edad precéhbricaha las metamorfitas.

- Garcia Salemi, M. 1968, aporta informacién fisiogréfica y geomérfo-
logica,

- Alderete, M.C. 1971, informe preliminar del Mogaico 19-A4, abarca
el sector norte de la Sierra,

- Pefia, H.A., 1970 al 1974, ha brindado informacicnes de las pegmatitas
micaciferas del Co. Pichao.

- Cmil, M. 1973, Geologfa y Petrologia de la Regién del Pichao, 7 se

refiere a la explotacibn de las pegmatitas "Cueva de Razén","Alto
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de Cazadero", Mina Graciela y Santo Tomas de Aquino,

e R R W | e T TNt LT

metamoffismo con tres facies de deformacién asociadas, correspondienm
tes cada una de ellas a un tipo 1itoélégico asoclado. ‘

- Toselli et al(1978), subdividen en dos al complejo metambérfico en
el £rea estudiada, por la presencia de cordierita al norte de 1la
nda, de Managua, Agua del Sapo al sur, secuencia de esquistos a -
gneises con asociaciones minerales de grado bajé a medio y alto de
los gneises y:al norte el Complejo Tolombén, con dos grupos litolb=-
gicos, el primero compuesto por metamorfitas y el otro por migmati
tas en extenaiones regionales,

- Cuenya, M.P., 1979, estudia desde el punto de vista zeolbzgico-econd-
mica de las pegmatitas en el sector central ¥ norte de la Sierra de
Quilmes. - :

- ¢.I.R.G.E.C=- U,N,T ¥y D.P, de Minas, 1980, Estudio geolbgico y de re
curso minero de la Sierra.

- Suayter et al (1981), estudio ¥y evaluacidn de la Mina 3an Carlitos.

- Suayter et al (1987), microestructura del basamento del faldeo orien

tal de la Sierra de Quilmes, entre las quebradss 41 rio Pichao y =

Quisca,

DESCRIPCION GEOLOGICA

1- Litologia v Estructura

Regefia v descripcifn de las Unidades feolbgicas

En la regién afloran depésitos cuartarios y las rocas del
\basamento precémbrico-paleozoico inferior., Las rocas terciarias que aflg
.ran generalmente en todo el borde ortiental del valle de Santa Marfa no -
aparecen a la vista en el pie serrano de la >ierra de Quilmes.

Dichos depbsitos cuartarios carecen de ‘relevancia estrati
gréfica estando constitufdos por las acumulaciones de conos aluviales y

los depbsitos fluviales del valle de Santa Narfa,

En consecuencia el tema de interés radica en el ya menclo
nado basamento de cormposicién metamorfico-granitico, predominando esencis

mente en su mavor parte el componente metamorfico, en el cudl se hallan
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alojados venas y lentes pegmatitfcos, pegmatitas concordantes ¥ discor-

dantes ¥ en menor cantida=d nm manifastaniones intrusivas e hldrots”

Trabajos previos existentes (véase Toselll et al, 1976;
Rapela,¥.R. 1976; Toselli et al, 1978; CIRGEOD, 19803 Quartino et al,1982)
han abordado en detalle el estudio de este basamento metamorfico, arriban
do uno de ellos (1978) a la definicién de dos complejos situados respec-
tivamente al norte vy sur de la quebrada de Managua, que reciben los nom
bres de Complsjo &olomb&n vy Complejo Agua del Sapo,

El componente "granftico", carfcterizado por la constante
presencia de mieroclino, se manifiesta en venas y lentes pegmatitfcos-gra
niticos concordantes y un cuerpo granftico en Loma Colorada, que en Su
conjunto se hallan en norporcibn muy inferior al de las metamorfitas,

Otros elementos litolégicos que se afiaden son, venas ¥ len
tes de cuarzo y manifestaciones de mineralizacibén més particulares tales
como un cuerpo concordante de ecuarzo-turmalina, la muy aislada manifesta

cién con mineralizacifn metalifera de San Carlitos.

a) Complejo Metamorfico

As{ como desde el punto de vista geolbgico regional, toda
1a Sierra de Quilmes constituye una sola unidad del basamento eristalino
por corresponier a un solo blogue mayor de Sierras Pampeanas, Este com
plejo constituye un fnico elemento litolégico predominante, notandose 32*
1o diferenciss locales o areales que aluden a algunas caracteristicas da
composicibn ¥y estructu}a.q

Las rocas metamorficas se caracterizan, en lo que a geolo
gla de campo se refiere, por una asociaciédn de esquistos, gneises con ai
versas estructuras y rocas micro-gré%osas tenuemente esquistosas, existie
do gradaciones entre los tres grupos como es3 comfin en este tipo de basa-
mento.

ILas rocas esquistosas que predominan én la zona sur, aun-
qué se encuentran presentes en todo el distrito, son micacitas de grano
fino a mediano que raramente desarrollan 14minas grandes de mica como 1a
que se observan por ejemplo, en las guebradas del Pichao y Managua, Tasa
en trasicibn a gneises finos y, por accibn de las lentes pegmatitfcos -

que se intercalan, gradan a gneises, més gruesos en espesores de pocos

3 o
-
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las lentes pegmatiticas por estar cortadas por estas (1timas.

Los gneises comunes que se hallan diversamente a lo lar-
go de toda 1la sierra, tienen estructuras bandeadas, ojosas, porfiroblés
ticas, no constituyendo estos tipos de detalles unidades grandes sino va
riaciones agudas gue se presentan en rmuchos lugares,

Existe un tipo particular de gneis hallado en la zona del

Arboler-Loma Colorada-Anchillo, el cufl constituye un Gneis muv evolucio=-

nado de expresibn areal destacada, E1 concepto se aplica al grado de -
avance del proceso hacia una homogeneizacién tendiente hacla una roca gra
nitica.

La metamorfita ha evolucionado dinémicamente mientras los
1fquidos gnéisicos se hallaban en actividad, disperséndose relictos frag
mentosos de esa metamorfita que como fragmento a veces sigmoides, se can
servan en la roca con carfcter de autolitos gnéisicos.

La roca es granosa gruesa a medlana, con diversos gradoi
de consdrvacibn de estructuras planares o planares curvadas, ¥ con un as
pecto francamente distinto de los gneises comunes de la zona,

Tste gneis evolucionado aflora ti{picamente al lado de la
esecuelz del Arbolar, en la zona de Loma Colorada vy San Carlitos y en el

espolén situado al occldente de la quebrada de Anchilloe.

B) Complejo Granitico-Pegmatftico

Bajo esta denominacidn se refine un conjunto de rocas de
composicién pegmat{tica-granitica de las cuales las bandas pegmatitica-
grani{ticas y en menor grado los cuer;os pegmatfticos son caracterfisticos
de la Sierra de Quilmea. -

Esta condicién caracteristica se advierte observando la
gserrania, sohre todo en el sector de las Ruinas hacia el 3ur, porque se
distingue a mediana distanciz en el faldeo de la misma, l23 bandas claras
alojadas en 1a metamorfita més oscuras.

A este complejo se une la presencia del pequefio cuerpo Zr:

nitico de Loma Colordda, ubicados en la junta de las quebradas de llanapgué
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¥ Anchillo, ¥ tambhi&n fuera del &mbito tucumano, los cuerpos de Tres Ce-

Mol At s P e A

que es un hacho comfin la presencia de cuarzo, microclino, plagioclaéa,
muscovita y turmalina., Hace excepcién la presencia de berilo, tipico en
las pegmatitas de las quebradas de Rincédn y Ruinas de Quilmes respectivg
mente,

En_cuanto al granate, su localizacibn se vincula también
por su reaccién con la roca de caja, no siendo mineral propio de la cris
talizacidn inherentes a estas pegmatitas,

Los efectos sobre la caja se traducen en turmalizacibn de
esta Gltima, alteracién de la biotita en clorits, jntroduccién de mierocl
no y muscovita y alguna alteracién de menor importancia como sericitiza-
cién,

Las pegmatitas y particularmente las que tienen interés mi
nero son, con respecto a las lentes ¥y bandas,'de textura més gruesa y con
. mayor riqueza en volétiles,

Las venas y lentes son de un espesor que varia de milime-
tros a centimetros, alcanzando valores de hasta 50 cm. o mis, estas son
concordantes con la esquistosidad, ya sea en actitud de estructura tendi

da o bisn siguiendo pliegues.

Las pegmatitaas tienen dimensiones més frecuentes del orden
de 10 a 30.m. en corrida pudiendo exceder estas cifras ¥y la potencia m(s
frecuente es del orden de 2 a 5 m, también hay caso de potencia mayores

como 1a de Alto Cazadero,y Pegmatita Veronica.

La actitud respecto a la caja es variable pero predomina
la concordante con la esquistosidad,"aunque<ex;sten casos de pegmatitas

discordantes, v de pegmatitas concordantes y discordantes segun techo ¥y

piso.

Estructura del Sector Estudiado

1. Estructura de primer orden

3e han diferenciado dos pgrandes estructuras mayores de ple

gamiento y fracturacién,

i - = v
P - -



la estructura de plegamiento mayor o de primer orden, se-

r{a la de wna extensa antiforma, que comprenderfz a toda la sierra, cuyo

NO. Quartino et al (1982), atravesando en forma oblicua el cordén monta--
fioso.

De la fotointerpretacibn y chegueo de campo, Se pudo cons
tatar que les pendientes del lado catamarquefio son més suaves, mientras
que las del flanco oriental tucumano son mAs abruptas.

En” base a este indicio geomorfolbgico es que se ha deduci
do que el basculamiento se ha producido hacia el oeste, suponiéndose que
fue originado por una falla inversa, de acuerdo al conocido esquema de

Sierras Pampeanas (Bonorino, 1950).

2, Estructura de segundo orden

Fueron observadas en esquistos plegados, acompafiades en
algunos lugares (Qda. del Pichao) por lentes y bandas pegmatfticos-grani
ticas, con una longitud de onda de %0 metros y m&s. Estos plieguss son de
carficter comple jo, en parte isopfdquicos y en parte anisopfquicos, acomps
flados de fracturas, variando el buzamiento de sus e jes entre 320o 7 350°
vy 1la inclinacién de sus planos entre 20° ¥ 50°, tanto al S0O- como NZ, gual
dando concordancia con la estructura de primer orden, generalmente,

Estos pliegues en parte se encuentran verticalizado y en
otros lugares toman la forma de pliegues "appodillados”, lo que lleva a
afirmar que una estructura simple de plegamiento de primer orden escqnde:
una estructura comple ja, que se manifiesta particularmente en la zona de

implantacién de los cuerpos pegmatfticos,

3. Estructura menores o de tercer orden

a,- Boudinage
Las lentes pegmatfticas se ubican en forma més o menos cg
cordante, entre los plénos de clivaje prinecipal (31), llegando a produci
se boudinage por una deformacidn de extensibn dehido a una mayor compe=
tencia de la roca de caja, Esto evidencia que hubo esfuerzos deformantes

posteriores al emplazamiento de las pegmatitas,

En el Area de estudio vy también frecuentemente al ‘sur; Tty
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ra de la misma, pueden observarse todas las etapas intermedias entre un
boudinage insipiente quz solamente nrovoea un encrosamientn 2= loz "hom

mente separados. '

La distancia medida perpendicularmente al efje del cilin-
dro vy paralela al plano de un boudin individual, varfa de 1 a 3 netros.
Tl espesor, entre 0,5 v 1,5 m. La gseparacibn, medida perpendicularmente
a los ejes de dos cilindros adyacentes, esté en orden de los 0,10 a 0,30
m. La longitud de.;os mismos no fue posible medirla.

La forma de los boudines se aparta de la tipica equidimen
sional, asenmejéndose a lentejas planas.

La orientacién de la longitud de los mismos es paralela al
eje téctbnico principal, de acuerdo a lo observado en la Qda, del Pichao,
presentando un rumbo NNO. Esto se complementa con la concordancia de otra
elementos estructurales, como los ejes de los pliegues de segundo orden,

orientacién de planos de elivaje y lineaciones, que han resultado anflo-

gos.

b.- Planos de clivajes
Se reconocieron dos tipos de clivajes principales: de Flu
jo y de Fractura, como as{ tambifn foliacién en gneises y deformaciones

intermedias complejas.

En algunos afloramientos se comprobd la presencia de haste

cuatro planos de clivajes, pero en general son tres los predominantes, '

b.l.,- Clivaje de Flujo

El plano principal 5, es el més conspicuo y puede seguip
.gelo en todos los afloramientos. Se encuentra conmunmente acompafiado, pol
una -lineacifn mineral (biotita), quehpresenta un rumbo predominante NO=3i
formando un bandeado tectbnico o foliacidn.

Debido a condiciones locales de desarrollo de metamorfis-
mo (tipo de roca, intensidad de deformacibn, profundidad de soterramien-
to,etc,) la esquistosidad presenta distintos estados de desarrollo, des=-
de la incipiente hasta la recrista?izacién total de los minerales (Qda,d

Anechillo).




Las caracter{sticas del metamorfismo descriptas anterior-
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dena plegada, donde el mecanismo dominante de la deformacifn es principal
mente el aplanamiento y posteriormente el flujo, lo que esti corroborado
por la presencia de pliegues ptigméticos y de rocas foliadas.

F1 plano de clivaje S,, de direccibn de inclinacibn 65° e
ineclinacibn 300, Poincidiria con el plano axial del plegamiento regional,
| Las variaciones de la direccién de inclinacién e inclina=-
cibn d=1 plano Sy no son significatives, lo cue inpliea que no se produ-
ce un cambio importante en 1& direccidn del plegamiento resional.

En la gquebrada del Rio Pichao se encontrd una sucesibn de
areniscas v limolitas no muy afectadas por metamorfismo, que aparentemen
te corresponderia ; 1a estratificacién original y coincide con los planos
845 1o que también hab{a sido mencionado en otros lugares por distintos
autores (Rapela, 1976).

b.2.- Clivaje de Fractura

‘En la mayoria de los afloramientos se pueden observar plg:
nos de clivaje de fracturas sohreimpueétos al principal S1.' Se han meqi}
do, por presentar continuidad areal, los 35, ¥ 33, aunque localmente se =
llega a reconocer un 34. 7

Genfticamente estos planos mec&nicos de separacibn corres
ponderfan a clivajes de fracturas, generados principalmente por cizallé-
miento, E1 espaciado entre los planos es sumamente variable, En algunos
casoﬁ es muy estrecho, en el orden del milfmetro, y en otros es mucho ma
yor, hasta de un metro, El fngulo de cizalla también es variable, de 80°
a 15°, z L

1a direccibn de inclinncién promedio de los plinos 32,33-

S, son respectivamente: 240°/65%; 310°/70° ¥ 210°/25°, Aqui se observa -

4

que los plsnos 32 vy 33 presentan un =alto Angulo de inclinacibn, cuya re-
lacibn angular entre los mismos es del orden de los 700. Estos planos =
pueden haberse formado contemporéneanente por la accidn de loa esfuerzos
orogénicos de direccibn este-oeste, nroduciendo un juego de clivaje que

ge interceptan con gran 4ngulo, para formar un sistema conjugado,
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Con respecto al clivaje 34, presenta un rumbo aproximado al

de 1a esguistosidad principal v pequefin inclinacibn (10% 20°). Podris e=

lin pesumen, este clivaje de frace¢ura podria relacloparse cay
un plegamiento en el cual los ejes de los pliegues presentan un rumbo apro
ximado NO-SE, inclinando su plano axial hacia el NE.

La formacién de planos de clivaje de fractura también se en
cuentra relacionada con zona de fallas o en las proximidades de éstas, aun
que solo tienen inTluencia local.

En la mayoria de los planos se formbd una superficle de piza
rrosidad, déndoles un brillo satinado y haciéndolas suave al tacto en la
direccidn de inclinacién, lo que harfa supéner que los minerales planares

se orientaron perpendicularmente a los esfuerzoz actuantes.

c.- Lineaciones 4
3e reconocieron distintos tipos, relacionadas con las estrug
turas planares, al alargamiento de los minerales y a las crestas de los
micropiegues.,

La primera, formada por la interseccién de los planos de cli
vajes, es la mls comfn, La lineacién L,. se encuentra précticamente hori-
zontal, con un rumbo 3E e inelinando en el mismo sentido, Se forma por la
interseccién dd S, ¥ S,. La lineaeibn L,, formada por la interseccidn de i
Sy ¥ S35 presenta una direccidn de inelinacién e inelinacibn de 30°/60°, ;
respectivam?nte. u3, interseccién de los planos 52 Y 83, presenta un rum—
bo este-oeste v una inclinacidn de 62° hacia el oeste. :

Por filtimo, en algunos afloramientos aislados, se observd
en nmicaesquistos finamente plegado, una lineacién formasda por las charne-
las anﬁulosas de los micropliegues.,

Consideraciones particulares de las Rocas Graniticas

Estas rocas presentan un diaclasado independiente que no St
corre~ponde con los planos de e¢livaje "del comple jo metambrfico, En ellas
predomina el clivaje de fractura, a causa de su comportamiento rigido. Es
ta no corresponderia entre los distintos planos de clivaje de fractura de
gneises y granitos, pueden ser el profducto de un clivaje diferencial (1711
son, 1978) en el que los planos se refractan al pasar de una roca a otra,

de distinta composicidn.




2- Geomorfolocia

que en consonancia con los fendmenos erosivos actuantes permiten diferen
ciar en el area considerada dos unidades geombrfico-estructurales. i

a) Sector serrano

b) Sector pedemontano

a) Sector Serrano

Lo constituye el flanco Este de la Sierra, y presenta un
relieve irregular, éaracterizado por pendientes escarpadas, densamente di
gsecada: por una red de drenaje de disefio dendritico que genera valles es-
treachos y empinados.

Forma parfe de un extenso blojue fallado y elevado que aié
lugar a que el conjunto de-la sierra se levante de manera abrupta sobre el
sector pedemontano adyacente ¥y 1a escarpa de falla formada como consecueg_'
cia del levantamiento de este bloque, ha sido modificado por la acelbn et'-g.j

giva de los rios retrocedentes instalados sobre ello.

b) Sector Pedemontano

Emplazado entre los blogues de la Sierra de Quilmes y las
Sierras del Aconquija y Cumbres Calchaquies, )

Es una extensa depresién tecténica reelaborada por la aceis
fluvial,

La casi totalidad de estas superficie adyacente a la Siepr:
estf integrada por materiales provenientes de 1la destruccién del Cordén:

montafioso por efectos de la meteorizacibn, remosién en masa y erosién flu

vial,

Esta superficie se exﬁiende con monotona reguinridad ¥y sua
ve pendiente hacis el rio Santa varfa, interrumpido por aislados aflora-
mientos de rocas metamorficas de naturaleza similar qus2 el sector serrano,

Se distingue dos sectores pedemontano3: un sector pedemon-
tano superior v otro inferior, si se tiene en cuenta los aspectos morfolg
gicos 7 texturales de los materiales que detectan,

w1 superior constituido por los conos aluviales y las baja



das, integrados por arenas gruesss, oravas y rodados de gran tamafio, so-

vy estd constituido por materiales mds fino v con pendientes més suave que

el anterior,

yr = r s e
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G; 40° 0, e inclinacién variable entre los 55°a 850 al 30, su longitud apro-

@; netos.

DESCRIPCION DE LOS CUERPO3 PEGMATITICOS

V -

ARBA DE LA QUFBRRADA D=L PICHAO

MINA "ALEJANDRA"

Eoncesionario: Felix R. Fernandez

Ubicacibn:
VMargen izquierda del arroyo "Ia Tncrucljada" en las naclentes

del Rio Pichao. Se" accede por la misma quebr;da a traves de una senda de
herradura bien marc;da, estando a una distancia medida a lomo de mula, de
5 horas desde la localidad del Pichao.

Yacimiento: -
E1 cuerpo permatftico es de forma lenticular y posee un rumbo de

j

ximada es de 25 m., 1la potencia méxima es de 6 m. medida en el frente de
explotacibn,

Esta pegmatita se halla emplazada en un ambiente de esquistos -
gnéisicos, afectados por un alto grado de tectonismo, tal como se eviden—i

cia en las inmediaciones de la marzen derecha del A "Encrucijada", por un
-

intenso plegamiento, bandeamiento, gnels de "ojos", etc.

Presenta una zonacibn irregular y es concordante a semiconcordan

te con respecto a la esquistosidad general de la caja, los contactos son

Descripeién de la estructura zonal y mineralizacibn

Zona de borde: no se ohserva

Zona externa: posee un espesor variable entre 10/15 cm, hasta 40/45cm, for

mada por cuarzo, feldespato blanco (mur escaso rosado), abundante mica y
L

turmalina, sobre todo en los contactos inmediatos tanto con la caja yacen

te como con la zons interna., La mica en 1librillos de 10 x 20 cm, de buena

calidad.

la composicién de 1la zona esté dada por: cuarzo-plagioclasa~-microclino=mus

covita, turmslina.

Zona interna: de espesor similar a ls anterior, con la misma asociacibn

mineralégica, con menor tencr en turmalina ¥ con libroa de mica grandes

-
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de 20 x 20 ecm., pero de mala calidad, ya que la mayor{a de los libros se
encuentran atraves;dos perpendicularmente por eristales de berilo.

Zona central: presenta xenolitos de esquistos gnésiicos distribuidos en

una zona constitufda por cusrzo, escaso feldespato blanco y abundante fel

despato rosado, muy poca turmalina y escasa mica.

Labores:

mxiste una lzbor realizada a cielo abierto en un solo rajo, la veta
se encuentra tapada por una densa cobertura de material esteril debido a
un derrumbe, por lo %anto las actividades extractivas estan paralizadas,
Se puede presumir que en este yacimiento, se efectud una intensa explota-
cién, por la magnitud de los montfculos de mica de bajo grado y de scrap ,%

que se encuentran esparcidos por los alrrededores,

De econtinuarse su explotacién, es necesario realizar cortes escalo

nado de alivio en el frente y parte superior de la veta, por que su frent
de explotacién se encuentra alterado y con un corte vertical, la que ha -3
provocado peligrosos deslizamientos.

Escombreras:

:
!
3
Se han medidos cinco escombreras de material estdril de mica,
siendo el mismo apto para ser molido. %

Volumen total medido de las escombreras : 46,6 o’

Aplicando el Pz de la mica (2,5), se llega a un cfilculo matemé i
tico de 115 toneladas. Para compensar la superficie irrezular
del terreno donde se asienta dichas escombreras, se aplicé una'

quita del 25 % aproximadamente, quedando como resultado final

de 80 Toneladas.

APIORAMIENTO wpPEffA DEL CTERVO" A

TUbicacibn:

mste afloramiento se halla ubicado en linea recta con la poblacié
del Pichao y Mina La Alejandra, arriba de esta filtima,a 160 m, de la marge
izquierda del arroyo Don Carlos.

Yacimiento:

la pegmatita se halla en un resalto topocréfico resultante de la
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erosién de un pliegue en las metamorfitas que constituye la caja. Tl plie-
gue mensionado es asimetrico ¥ buza levemente haciz el SSE, su plano axial
tiene rumbo NISOO, aparténdose pocos grados de la normal encontrandose la

‘

pegnatita alojada en dicho plano axial,

Estructura:

La pegmatita presenta una estructura gzonal, su Gnica diferen-
ciacibn estf dada por una zona de borde de grano muy fino, mientras que el
resto presenta grano mediano a grueso,

Los minersles observados en este yacimiento y sus caracteristi-
cag son:

Cuarzo: presente en todo el cuerpo pagmatitico, forma grandes masas com=
pactas de color blanco y emn parte hialino,
Miceroclino:conztituvente dominante de la pegmatita, aunque en ciertos lu=

gares es subordinado respecto a la muscovita, se presenta en -

T Y ey LN

foma de individuos de mediano tamafio, aunqué relativamente ma-

vores gque el cuarzo,
Plagioclas;: constituyente principal de la zona de borde v en el resto de
la pegmatita en menor proporcibn que el microclino, se prese;”
ta en agregados minerales de color blanquecino.- i

tuscovita: Mineral subordinado respecto al feldespato y el cuarzo, los li=

)

brillos en general pequefios, alcanzan tamafios como méximo de =
hasta 5 em., de color claro con tonalidades pardas, mica de oéﬁ
1idad bésica "manchada", e ‘

Labores:

T1 -laboreo no adquiere de ningfin modo el caracter de explotacibn,
ni destaje, traténdose simplemente de algunas voladuras sin plan de traba
jo definido, realizadss con el objeto“de estudiar 1la viabilidad de la ex-

plotacién, Extraida 1a mica utilizable los trabajos fueron abandonados.

Fosibilidades:
s un afloraniento que puede presentar en el futuro, debido

a su ubicacibn geogrifica una potenecial reserva de cuarzo y microclino, 73
que estos minerales constituyen a gimple vista, la reservas mas predominan
tes del cuerpo pegmatftico. Como se sabe, estos minerales pueden utilizar

se para 1a fabricacibn local de vidrios ¥ opalinas.




"Cueva de Razan"
Estado Legal: Mina Menaurada vacante

Ubicacibn:

nsta pertenencia minera se encuentra al NO de 1la lina "Ale jandra®
sobre margen derecha del arroyo Bazan en cercanias de la interseccibn con
la Q4a, de la Mina, &rea. encumbradas de las nacientes del Rio Fichao.

Yacimiento:

Aflora en una longitud de 100 m, con una potencia aproximada de
6 m. Es un cuerpo simple, sin ramificaciones o engrosamientos laterales.
El rumbo es N 350°wly buzamiento de 55 OE. No representaria un relleno de
plano principal de diaclasa, Frobablemente la relacibdn discortante de la
pegmatita, obedezca al factor estructural del 4rea y el curso de la gquebra
da de Las Minas, en su parte cercana a la degembocadura en el rio de la
Encrucijada, sea consecuente con el rumbo de una dislocacibn del bas;mento

Descripecién de la zonacién v mineralizacidn

En la estructura interna se puede observar una zonacidn bien marcada.

Zona de borde: La superficie ez irregular. La roca en la inmediata vecin-

dad, contiene abundante proporcidn de eristales pequefios de turmalina comfl
provenientes probablemente del cuerpo pegmatitico. La textura presenta gra
no fino, el espesor de la misma es de pocos centimetros. :

Los minerales esenciales que componen esta zona 3on microcline, plagio=
clasa, muscovita y cuerzo y en cantidades menores, granate y turmalina, ‘

7ona externa: Presenta textura gruesa, gran desarrollo de los cristales,

predominio de los de microclino con algunas venillas de cuarzo. La musco=

vita es escasa, lo mismo que la plagioclasa., El espesor total de la zona

es de 1 metro.

éanda de muscovita: Entre la zona externa y el nficleo, aparece una concen=

tracibn de muscovita, que ya fiera observada poﬁ Porto(1959), con un espe=
sor de 6 cm. presentando gran desarrollo de los paquetes de mica cuyas pla

cas pueden alcanzar hasta 40 cms.

Tstos paquetes tienen contornos irregulares, presentfndose orientados para
lelamente a los contactos de las zonas,

La agrupacién muscovi{tica, précticamente carece de otros minerales, obser-
véndose en algunas partes componentes de la zona intermedia, en cristales

de tamafio pequertio,



Zona central: Constitufdo predominantemente por cuarzo macizo, con una po=-

tencia de unos 5 m. aproximadamente, A veces presenta minerales accesorios
como musegovita y microclino.
LABORES ‘

msta pegmatita ha sido explotada en forma irregular, si bien ha pro
porcionado cierta cantidad de mica-hasta el presente, no permite tener una
apreciacibén completa sobre 1as caracteristicas morfolbgicas ¥y mineralbgicas
Ya que se circunseribieron a 1a extracecifn de la muscovita, sin la reali-
zacibn de labores ﬁlanificadas, que ha producido una zona de forma irregu-
lar de 15 a 17 metros de largo por 8 13 12 metros de ancho gue vincula las
tres labores éxistentes mediante un piso gsumamente irregular. Se hantla=
bradoc ‘én el sector sur dos galerias con el arrunbamiento general de 1a peg{f

matita v en el sector norte un socavbn v estocada. |
4

Pesmatitn "Pacundo"

Ubicacifn:

Se halla expuests en la ladera de unos 30° a 35° de pendiente que.
desciende hacia el arroyo Bazén a unos 140 m de su cauce, y que perienece |

a la zona de cabeceras del si:ztema de lLa Encrucijada y Pichao.

Yacimiento
La pegmatita se aloja concordantemente con las metamorfitas que
constituyen la roca de caja, con rumbo N¥45° 0 e inclinacién 35° al SO.
Elhafloramiento'se manifiesta como una gran lente concordante, de
30 m de laréo por 6 m de ancho. :

Deserincién de 1la estructura zona y mineralizacibn

Zona Borde-externa: Relativamente sbundante en mica, respecto del resto de

la pegmatita, de 1a2m de espesor, constitufda por u
agregado mineral de grano flno a medin, con individuos
de grano grueso cuya composicién estéd dada por

g;agioclasa-cuarzo-muscovita, turnalina

7ona central: Mas ancha que la anterior, de 3 8 5 m de espesor, cujo agres=

gado mineral esté constituido por individuos de grano fino a

mediano de mieroclino-cusrzo-museovita,turmalina,




Los minerales observados y sus caracteristica son:

\
Cuarzo: presente en todas las zonas, es de color blsnco lechoso ¥ en algu=-

nas partes hialino.

Feldespato: Se encuentra en 1a zona externa, como constituyente mayoritario
de la misma, es de color blanquecino, levermente amarillento,

Mieroelino: constituyente mayoritario de la zona interna, de color blanque
cino con tonalidades amarillentas y rosadas.

Yuscovita: Presente en la zona externa, donde forma librillos de hasta 15
em. de tamafio de color claro con tonalidades pardas, "semimancha
da", en la zona interna también se presenta, pero en menor pro-
porcibn-que la anterior y de menor tamafio sus librillos.

Turmalina: Presente en todas las zonas, diseminada, en cristales cortos de
hasta 3 em. de largo, de color oscuro & negro.

LATOR

©

-
D

Existe dos labores a cielo abierto de escasa importancia, wn forma

perpendicular a la pegmatita.

La primera en el extremo SE, de rumbo N30°a 40°E de forma irregular
de 4 m de longitud, con ancho variables entre 4 y 1 m, respectivamente.

La segunda labor, practicamente sin importancia, labrada en el sec=
tor NO de la pegmatita, tiene 2 m de frente y 1 m de ancho vy 1 m de profun-
didad., Las labores realizadas abarcan una pequefia parte del cuerpo, dejan
do g8in explotar longitudinalmente la mayor parte del mismo.

Posibilidades
Desde el punto de vista extractivo, la posibilidad de esta peg

matita se limita a la zona externa de 1 a 2 m de espesor por una longitud
de 30 m,, en donde la proporcibén de mica se ha calculado en 7 % con una prg
fundidad estimada de 10 m.

lLa desventaja que presenta la extraccibén de este recurso, es

la altura donde se encuentra y la falta total de infraestructura.

-




MINA "AITO CAZADERO"

Concesionario:¥,.Bonaparte-F.Fernande:
Se trata de dos cuerpos que afloran en la margen derecha del rio

Pichao. ©T1 4rea de la mina muestra un relieve accidentado, de elevaciones
pronunciadas y fuertes pendientes. Se arriba al yacimiento mediante semo~-
vientes, por una senda minera que siguiendo el curzo del arroyo Fichao, se
desvia por el faldeo hacia la llamada cuesta del"despefiadero’, hasta la ba
se del campam=nto, ublcado aproximadahente a 300 m. de los yacimientos.
Estos cugrpos pegmatiticos se emplazan en rccas metamorficas, ti
picas de la regién(esquistos micAceos de color pardo grisfceo con tonalida
des oscuras). la potencia promedio es de 4 metros. %1 rumbo es de S.130°E,
y se ineclina 18° al sur.
Estructura

a) Zona de contacto:
Es de espesor reducido, con una textura granulosa fina

y coloracidn parda por influencia de 1a roca de caja, pasando gradualmente'
a la zona externa, La roca de caja péArece algo alterada, desplazada y fle=-
xurada por la intrusién. El espesor de esta zona es de pocos centimetros,

b) Zona externa:
Tiene una textura gruesa con componentes de hasta 10 cms. q:

mifhando en su composicibén mineralbégica la oligoclass fcida qée presanta en
parte téxtura de clevelandita(lamelar blanca), estando parcialmente altera
da en sericita, la muscovita forma pequefios paquetes de laminillas pseudof
exagonales, o bien geoditas con psilomelano pulverulento.
: El cuarzo hialino en cristales tabulares o prisméticos,

Hay micfoclino pertitico y escasa turmalina., En su parte inferior se encu§
tra impregnaciones de malaquita, :asociada a la sericita proveniente de pro
éesos hidrotermales posteriorea'; la Qegmatizacién. .

. La muscovita se halla en thmafios ﬁhqueﬁos v en proporcién es
easa, Los reemplazos en la plagioclasa se operaron en forma de venillas o
en forma lenticulares de composicibn cuarzosa,

%n esta zona a veces es caracteristica una aso~icién de for
ma lenticular, en tamafos de 20 cms. © mfa de los siguientes componentes:
muscovita-cuarzo-plarioclasa-turmalina. Tn el borde de las lentes, aparece

una concentracibn de eristales de turmalina en delgadas bandas de aproxima

damente unos 3 cme.



i

Sy

Tt e O NN 1 =~
a2 s ‘22_ :

En el interior de las lentes, la mica presenta paquetzs de exfom
liacibn de tamafio reducido. Si estas lentes aumentan de tamafio, y correla=
tivamente su textura, las placas de mica pueden alcanzar un tamsaio que va=
ria entre 15 a 20 cms. "n estas lentes el agregado caracterfstico es de mus
covita=-cusrzo. ’

Fn una de las labores, una galerias de 8 m, apsrecea pajuetes de
muscovita que se disponen perpendicularmente al contacto com la roca de ca
ja, .Estos paguetes, que son los que_especialmente se explotan, aparecen en
la zona més exterﬁh v contienen mineral de mejor calidad y tamafio.

R espesorrde esta zona es de 2m. aproximadamente.
¢) Wdcleo:

Pregenta como mineral exclusivo l2 variedad lechosa del cuarzo

con una potencia que varia de 1 a 1,50 m.

LABORES

Este vaciriento en su conjunto presenta cinco labores mineras,que
se ubican en el sentido de 1la pendiente de arriba hacia abajo: una galeria
de 5,20 m. de long. x 1,30 m.de ancho y 1,60 m, de alto. Un rajo a cielo
abierto de 5,40 m de largo que se continfda en una galeria de 4 m. de longe.
aprox. (¥stas dos labores se encasillan actualmente comc Alto cazadero I).
Una galeria de 4 m.aprox.efectuado en el sentido del rumbo (A.Bazadero II,.
ILuego dos labores mAs amplies se desarrollan,una de 27 m, con rumbo N25 G.
observandose en la progresiva 14 una rama de 10 m, con rumbp N35 °g,para dng
viarse en una pequefia rama de 5 m con direccidn paralela a la galeria priu
cipal. Se hizo un muestreo para ser analizada por tierrasraras(i, Canadero
IV), vy por dltimo la galeria inferlor, posee una extensibén de 35 m. aprox.
con rumbo S8ubmeridional(A.C. III).

- Las labores descriptas no alcamzan a destapar el nucleo, en general
se desarrdlan sobre la zona portadora de mica; ;e conservan en buen estado
v es faclil ser reactivadas.

Escombreras

Se han medidos tres escombreras.

Volumen' total medido: 14,2 3

Aplicando el Pe,se determina 35,5C Tn.

Con una gquita del 20 % aproximadamente, gueda reducida a 30 ™n.
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Mina "Carozo" (Ex Graciela ?) Propietario: Felix Fernandes

Ubicacibn:
Je halla ubicado aguas ahajo de la pertenencia de "Alto Cazadero”,

a unos 500 m. margen derecha del rio Pichad,, su frente de explotacidn se
encuentra a unos 20 metros de altura sobre la cota del lecho del rio vy a
unos 2.500 m, en linea recta en direccién SO -NE de la localidad del Pichac
pricticamente la mis cercana a dicha poblacién perteneciente a esta Quebra-
da. *

Yacimiento:
3e trata de un filén discordante con la esquistosidad de la roca

metamorfica, con un rumbo N15°% v ge ineclina 80° a1 E.

La potencia del cuerpo es de 10 m. en un corte transversal subver
tical en su parte mAs ancha, disminuyendo en perte hasta 4 m, La longitud
observable en el tramo afflorante es de unos 10 a 15 metros aproximadamente{
Estructura:

La pegmatita muestra una estructura zonal, irregular ¥y asimétri-
ca, que pudo ser observado solamente en el afloramiento inferior, en la pAL
te superior puede estar expuesta totalmente una asociacidn mineral corres-
pondiente ; zona intermedia, constituida por feldespato-cuarzo y mica,

a) Zona de contacto o marginal:
La roca de caja es un esquisto inyectado con un elevado porcenta

je de biotita, no presentando mayormente evidencias de alteracién por la 1§
trusién de la pegmatita, B

La textura de esta zona es gruesa, constitufda principalmente por
feldespato ortoclésico siendo comfin entre los accesorios la turmalina negre
Un agregado fino de muscovita rellena spacuentemente los planos de fracturg

cién del feldespato.

Hacia el interior de esta zona se encuentra plagioclasa y un agr§
gado constituido por cuarzo con paquetes de muscovita de un tamafio promedis
de 3 milfmetros, que constituyen venillas de relleno de los feldespatos.

b) Zona externa:
la textura es de grano mis grueso que la anterior. 71 feldespato

predominante es la plagloeclasa de color rosado, que conforma agregados con
paquetes de muscovita de tamafio que alecanza los 10 cm, Es observable el ==

reemplazo del feldespato por venas de cuarzo del nficleo,
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Hacia el interior, en el contacto con el nficleo, se presentan mi
nerales accesorios en escasa proporcién, entre ellos turmalina, berilo con
e jemplares de hasta 30 ecm.

Los paquetes de mica en el Teldespato constituren la zona comer=
cialmente explotable del cuerpo.

¢c) Nfcleo:
Revela forma venosa ¢on variaciones, constituida por cu=arzo comiin
que se bifurca y se introduce en la zona vecina,

Labores:
Existe una labor e cielo abierto en un solo rajo sin una téenica de-

finida, es una labor sencilla,un corte transversal de la pegmatita en su
extremo inferior,y aprovechan la pendiente topogféfica del terreno para vol
car el material esteril en el lecho del rio.

“n el mes de setiembre de 1988,esta mina se encontraba en actividadi
su explotacién. i

Escombreras: |
lLas tareas de selecclidn de los 1ibros-liberados de los bolsones

de mica, 1ls realizan en el frente de explotacién, que posteriormente es voj
cado junto con el material esteril al lecho del rio cuando efectuan la lim-

piesa del frente de trabajo,

Se hizo un cflculo estimado de dezcarte en 500 kilogramos,

MINA "CHICA"

Ubicacidn: :
3e halle emplazada en el margen izgquierda del A2 "Bazén" aproxi-

madamente a 100 m. aguas arriba de 1la jnterseccidn de &ste con el "Arroyo
de la Mina",

Vacimiento: -
: Lo constituyen una l=nte pegmat{tica irregular, lobulada hacia el

extremo norte, concordante con respecto 2 las metamorfitas. E1 rumbo de la
misma es ¥ 20° 0 7 1la inclinacibn es variable entre 60° v 75° a NE, hasta

subvertical; con una corrida de aproximadamente 45 m, y una potencia méxi-
ma de 6 m en 1a zona de la laborsituada més al norte, acuiifndose en forma

paulatina hacia el sur.

Estructura:

a) Zona de borde-externa: de un espesor de 2 a3 em. constitufda por cuarz
-plagioclasa-muzcovita ¥y turmalina (de tamafio pes

quefio).
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b) Zona interna: Aumenta 1la granulometrfa v esté constituida por: cuarzo-
-plagioclasa-muscovita, esta Gltima en libros midianos
que alcanzan tamafios de 10 x 10 ecm. v son de buena cali-
dad, clara y semimanchada.

¢) Zona central: Compuesta por cuarzo.

Labores:

Presenta dos labores, una a cielo abierto al sur v una galeria-soca
vén al norte, en la zona de mayor potencia,

La lebor a cielo abierto e3s una trinchera de 12 m de largo, con un

ancho variable entre 3,5 y 5 m.(atraviesa el esquisto y la pegnatita):

La galeria—socavén tiene unos 9 m de longitud total.

MINA "Cueva de lebn"

Ubicacifn: Situacién: Vacante
Ubicada sobre 1la margen izquierda del arroyo "Bazén", y sobre mar

gen derecha de un=a pgquefa quebrada de cabecera del Rio Pichao, a unos 200.
m. del lecho del primero de los nombrados al WO de ¥ina "Escalante”.,
Yacimiento:

Ta mina estd constitufda por una lente tpegmatitica” concordante
(fractura de relleno), intercalada en esquistos gnéissicos; con rumbo N 35°
0, e inclinacién varisble de oeste a este , desde 50° a 750.' »

La corrida es de unos 35 m, siendo de € m 1a longitud en la zona
de mayor potencia, la que alcanza un méximo de 4 m, adelgazandose en ambosj
extremos. .
Estructura:

La falta de un laboreo adecuado impide observar la estructura in
terna, solo en una pgquefia trinchera fus posible establecer cierta distri-
bucibn de la mica, que es de mediana ?alidad por su tamafio, los libros ma=-
yores alcanzan tamafios de 10 x 10 em, v el tamafio pormedio es algo menor.

Nsta pegmatita tiene cierta similitud con el afloramiento "E8ca-

lante"

Afloramiento "ESCALARTE"

Tbicacibn:
3e emplaza en ambas mArgenes del arroyo Razén, pero su mayor de-

sarrollo se encuentra sobre la margen izquierda del mismo. Donde se empla-
za la pegmatita agua arriba, el srroyo se denomina "Ciénaga Crespa™, todos

en las naclentes del rfo Pichao.
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Yacimiento:
La pegmatita es una lente emplazada en eaquistos gneissicos, po

see un rumbo N 1'50 0 v una inclinacibn variable paulatinamente entre 650 al

¢

0S0 en el extremo sur y 25°al 030 en el extremo norte.

Tiene una corrida de 47 m. segin el rumbo, con una inclinacibn
promedio de 30° segun esa direccién, la potencia también es variable con -
un méximo de 3 m. en la zona de 1a labor, acufifndose paulatinamente hacia
ambos extremos (N 3 Sha
Eatructura:

1?1 contacto con la roca de caja es neto, pero no se observa una
zonascibn definida.

En contacto inmediato con la 6aja, hay una zona de grano medianc
a fino, eaquistosa, compuesta por gbundante feldespato, con escasa turmali-
na, abundante grenate ¥y muscovita de grano fino.

Hacia el interior de lé lente, notfindose esto fundamentalmente
en el extremo note de 1a labor, se atraviesa una zona de cuarzo blanco le-
choso més externa y una zona interna de cuarzo translficido con tintes ver-

dosos.

En el extremo norte dd la labor ocasionalmente se .observan "nii=
cleos™, dispuestos aparentemente en "pogario™, de granulometr{a gruesa, cor
una mineralogfa similar al frea de contacto; en este sector se observan a=
bundancia de eristales de turmalina, feldespatos(plagioclasa), cuarzo sin
granate, y en ellos se encuentra la mica, con libros de un tamafio promedio
5 x 5 ecm.,, ohservindose de tanto en tanto individuos que alcanzan hasta 10
ecm, de lado,.

Labores: .
Se trata de un lahoreo de limpleza superficial en la parte més an-

cha de la lente, sobre la margen izquierda del A2 nazén, alcanzando dimen=-
siones de 7 m de largo por 3 m de ancho{ancho méximo del cuerpo) y una pro

fundidad de aproximadamente 1 m.
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En 1la cabecera del arrovo Las Trancas, formado por los afluen-—-
tes denominados arroyo E1 Molle ¥ Naecimiento(Agua de 1la Vibora), se encla
van en la roca metamorfica algunos cuérpos pegmatiticos dipersos e; esta
frea,

En el arroyo El Molle, tres cuerpos han sido explotados en su
laderas izquierda, Fn el arroyo Yacimisntos se han realizado diversas la
bores, entre las gue han alcanzado mayor desarrollo esta la denominada Mi

na Don Isidro (Santo Tomds de Aquino"?) y Cortadera. Sobre las cumbres de

Talapaz, margen derecha del 42 12 Trsneca La Mina Victor Hugo.

¥ina "Don Isidro"

Ubicacién:
Tata pegmatita se encuentra ubicada a media altura en la ladera

derecha del arroyo Nacimiento. Tiene rumbo N SOOH e inclinacidn 35° al W,
La longitud aflorante del cuerpo alcanza los 100 m. v su potencia varia
entre 5 y 15 metros.

Estructura:

a) Zona de contacto y externa:
1 contacto con la poca de caja es neto sin alteracidn visible.

E1 mineral predominante es el feldespato rosado en agregados de tamafio me
diano con grupos de reemplazo aislados, constituidos por mica y cuarzo. ﬁ
Como accesorio hay turmalina en proporcibén frecuente. Los cuerpos de reem
plazo adquieren formas alargadas como venillas o también forma lenticular

1 espesor de esta zona es de 1 metro.

b) Zona Intermedia

Tn esta zona puede considerarse como componente principal la pla
gioclasa, Como accesorios tiene turm#lina, escasos cristales de berilo de
tamafic mediano y escasa biotita. A
El espesor de esta zona es variable alcanzando de 2 a 3 metros,

¢) Nucleo:
Formado por venas de cuarzo de espesor variable que se asocian

en un agregado mediano de muscovita, variando tambien sus dimensiones.
Las caracteristicas texturales ¥ mineralbzicas de esta pegmatita pue
den generalizarse para los restantes cuerpos del 4rea de influencia del

arroyo de La Tranca.
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Labores:

El labordo se realizb a cilelo abierto mediante dos trincheras, una
seglin el rumbo de la esquistosidad de las metamorfitas, con una longitud
aproximada a los 12 m, con un ancho promedio de 1,5 m. y una pfofundidad
de 2 m, '

La otra labor con una longitud de 2,5 m es transversal con respec-
to a la primera.

Pesibilidades?

A simple vista, posee escasa mineralizacibn, la que no evidencia

posibilidad en su explotaciébn,

Mina"la Cortadera"

Laboreos v Posibilidades:

71 lsboreo es escaso, Solo-.se observa una lzbor en forma de cfmara
con dimensiones aproximada de 5 m. de longitud, 7 m de alto ¥ 5 m.de anchc

Esta pegmatfta al parecer se trataria de un "bolsdén" con muscovita
tipo "cola de pescao" con reducids dimensién de los paquetes de este ming
ral.

31 bién no existe una labor minera que mnos permita definirrel poter
cial dél yacimiento, y si agregamos la calidad de la mica y 8u escasa pre-
gsencia, no ofrece posibilidades alentadora,

Se hizo un muestreo para investigar la presencia de los cationes

1i, Be y Tierras raras.,

Mina "Victor Hugo" Yac,Mensurado Concesionario:¥ Fernandez

: La pegmatfta est4 constituida por 85 m, de afloramiento de poco
relieve v alargados con rumbo N 30° 0, se alinean en el filo anteriormen
te descripto, lo que permite suponer ‘jue se trata de un finico cuerpo.

%1 mayor de dichos afloramientos se halla en el extremo norte, &
75 m. de altura respecto del cauce del arroyo Naeimiento, presenta un fre
te abrupto hacia el N, y en direccibd SE asciende suavemente haecia el fil
Las dimensiones de este afloramiento norte son 18 m. de largo y 10 m. de
ancho. Su explotacién ha sido encarada por medio de una galeria de 13 m
de lsrpo, 7 que ha sido realizada siguiendo la zona externa enriquesida

en muscovita,



En el extremo sur, se halla una labor a cielo abierto abandona
da, de 1,60 m. de ancho por 4 m, de largo, con un desarrollo mAximo en =
altura de alrededor de 4 m, En este lugar no se puede definir bien, ni
zonas ni relacisn nitida de contacto con la caja, las que estén cubiertas
por derrubio ¥y vegetacibén. En las paredes laterales de la labor se ven =
pocos librillos de muscovita, no as{ en la pared del fondo del destape,
donde 1la mica se presenta en pequefios nidos de muscovita fina., E1 resto

estd constitufdo por pertita-cuarzo y poca turmalina. a esta pobreza en

t
el contenido A2 mica puede atribuirse el abandono de 1la labor,
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AREA QUEBRADA DE TALAPAZO

MINAS TALAPAZO T, IX, ITII, IV

Ubicacibn: ‘
lLas pegmatitas Talapazo I, II, III se emplazan en la margen iz-
quierda de la Quebrada del rfo Amarillo, mientras que Talapazo IV lo ha=-
ce sobre la margen derecha de la Quebrada del rfo Ambrosio, afluente del
primero,
Se accede por un camino vecinzl de regular estado d2 conserva-
¢ibn, hasta 1la escﬁels provincial n® 37, luego por una senda minera se

llega a las pegmatitas que se ubican a 1.000 m. de la referida escuela,

Talapazo I
Se ubica a 1.500 m, aproximadamente del cauce del rfo Amarillo.

E1 cuerpo pegmatftico posee forma lenticular, aflorando discontinuamente
a lo largo de 20 m, en los lugares expuestos, posee una potencia méxima
visible de 2,5 m, mostrando una marcada zonalidad.

La pegmatfta se dispone en algunos sectores en forma concordan
te con la roca de caja, mientras que en otros sectores su rumbo varia en

tre 10 y 15°,

Talapazo IT
Se ubica a 600 m al oeste de Talapazo I, en la misma cota.

Tiene forma lenticular con un desarrollo de 40 m. de largo, engrosada en

el extremo superior,donde se ubican las labores. :
Presenta variaciones en su rumbo, llegando ® ser en sectores

concordante, o totalmente discordante con la roca de caja.

Estructura

a) Zona de borde-externa: su espeaor'es de 50 cm aproximadamerte, su tex

tura es de Brano fino a medisno y estd compuesto por: cuarzo-nicrocli-

no-muscovita, turmalina, granate, (2 mica se presenta en 18minas de

0.5 T cm. ).

b) Zona intermedia: tiene un espesor de 3 a 4 m. ¥ estd formado por:

microclino-cuarzo-muscovita, Bl feldespato en cristales grandes, la

mica en 1ibrillos de hasta 5 cm. de espesor. El cuarzo aparece en eris

tales de 5 a 20 em., y mis, sin que se pueda definir claramente la zona

del nficleo,
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Talavazo ITI

Ubicada a 200 m, al oeste de Talapazo II, a 20 m. por encima
de la cota de esta tiltima, Tiene forma lenticular, con un desarrollo de
20 m de largo por 3 m. de potencia mixima, su emplazamiento. es concordan
te con la roca de caja.en algunos sectores, mientras que otros, su posi-
c¢idn es discordante con la misma,

lLa roca de caja es esquistosa y en freas cercana al cuerpo
presenta alternancia con bandas leucocréticas, observandose un marcado

plegamiento en las ‘cercanias de la pegmatita,

Estructura: Cbservada en la labor desarrollada, gue por su caracteristica
es el mejor lugar para la descripcibn nmineraldgica y textural

a) Zona de borde-externa (de 7 a 10 em), formada por microclino-cuarzo-

muscovita, la mica se presenta en paquetes de 1 a 2 cm, de espesor por
5 cm, de largo.

b) Zona intermedia (espesor irregular entre 20 y 50 cnm.)

textura es de grano mediano y su composicibn estd dada por:microclino=-
-cuarzo-muscovita, turmalina, en parte la mica predomina sobre el cuar
zo y forma paquefes de 5 a 10 cm. de largo por 2 a 5 cm de espesor,

c) Zona central Compuesta por cuarzo de forma irregular, errosariada,con

espesor que varfa entre 5 y 20 cm.

Talapazo IV
sobre la margen derecha de la quebrada del Rio Ambrosic

Ubicada

-al NE del puesto de Toribio Flores- 4
Es un cuerpo lenticular con afloramientos visibles a lo largo de 45 m,
aproximadamente, el espesor medido en el sector méximo llega a 18 m,,an=
gosténdose hacia el Sur, de manera tal que el sector Norte asume una for-
ma globosa, Esta pegmatita es.discordante con esquistosidad de la roca -
de caja. E1 rumbo es de N 20°E, con inclinacibp variables.

En el frente de la labor se puede distinguir la zonacidn que se
describe,

Zona borde-externa: Su espesor es variable entre D5t Iy e estf formade

por cuarzo-pertita-muscovita,turmalina; (1a mica en pequefias l4minzas).

Zona intermedia: Tiene espesor de 10 a 12 m, contiene cuarzo-mnicroclino-

musenvita, turmalina; ls mica se presente en libros de 5 a l% om y espe=
sores de 5 a 7 em. nue se ukican sin orientacifn preferencial con re=zpec-

to al contacto,



Se observan ademfs lentes dispersos de cuarzo y feldespato intercrecidos,
asociados eon turmalina v pequefias 1léminas de nica,

Zona central: T discontfnua en su afloramiento,

E1 cuarzo forma hochones lenticulares de 3 m, de largo por 0,5 a1 n de
espesor,

En el frea de este paraje, fuera de los cuerpos identifi-
cados como Talapazo, existen otros cuerpos pecmatiticos portadoras de mi=-

ca, una de ellas se ha identificado como mina "Veronica'", v se emplaza en
- ————————— -

i

} ras
1as altas cumbres de la guebrada, es un cuerpo pegmatitico de longitud v

sible 100 m. aproximadamente y espesor miximo visible de 10 m., mno fué e

B

plotada ni trabajada de msnera regular, ya que no se pudo comprobar un 1

boreo minero de profundidad, sino unicarmente en superficie ofreciendo el
mismo, el carfecter de simple exploracién con algunas voladuras sin plan
de trabajo visible, realizada con el objeto de estudiar la viabilidad de

su explotacién.

La calidad de 1la mica es buena, ya que se trata de una "mi
ca semi-manchada", dura; no obtante algunos agregados seleccionado pueden
tomarse como "mica semi-clara. Es de esperar que en profundidid la cali-
dad se mantenga y aunente su tamafio,

Otros cuerpos menores se ubicsn en las cercanias de los
custros vacimientos descriptos, manteniendo identica posiecibén gque los an=
teriores. Des de ellos han sido declarados a favor de Carlos Soria y se =
denominan:"Maria Alejandra" ubicada a 300 m, al N del puesto de Santos Hi
dalgo v Yina "Federico Andres" emplazada a 150 m. al 3ud del puesto de Am

brosio Llampa.

Posibilidades

Los vecinmientos ubicados.en eata regidn, ofrecen dos alterna-
tivas:
a - En aguellos vacimientos que existen labores mineras desarrolladaz, de
reactivarse las mismas, preferentemente en Talapazo IV, le resta un
40 % sin explotar, el resto de las mina3 en el ocaso i sus posibili-
dades,
b - En cambio en los yacimientoa sin labores mineras, es necesario reali-

zar una serie de labores sistemfticas, para definir su potencia en -
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profundidad, mediante "destape-corta veta”, ya que una simple visita
v a traves de una observacifn superficial, hace imposible difinir sus
posibilidades.

Por otra parte se debe descatar, que las pegnetitas se em-
plazan en roca metamorfica {esquistos micaceo, £ilitas) de facil exfolia-
c18n, dando luear a la presencia de 1la tradicional "lajas", gque se coner-
cializa como roca de aplicacién, La tonalidad de estos esquistos varia en
tre el gris oscuro al gris verdoso eclaro.

Ta%gﬁén se ha localizado un depdsjto en una vivienda del
lugar, con acopio de mica de descarte o broza {suelta y embolsada), que

totalizaban 10 toneladas,
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Afloramiento "LA PLEGADA"

Ubicacifbn:
La pegmatita La Plegada se ubica aproximadamente a 4,5 km, en

direccidn 30 desde el paraje Anjuana sobre la Ruta Nac,. n° 40, margen de
recha del rfo lLas Chilcas,

El acceso se puede efectuar con vehiculo hasta La Capilla del
Pueblo de Anjuana, distante 2 km, aproximadamente hacina el oeate de la
ruta, luego se debe completar los 2,5,km restante a pie, porque la vege
tacibn y el avancetde los bancos de arena dificultan su acceso,
Yacimiento:

El cuerpo pegmatftico es de forma lenticular, con un acufismien
to en direccibn Sur, el espesor méximo variable es de S m v su lonfitud
no supera los 10 m. 3¢ emplaza en un esquisto ﬁiéaceo de frano fino de
color gris oscuro, La esquistosidad posee rumbo N 10° o v su inclinacibn
es de 45° al NE.

La pegmatita es concordante con respecto al esquisto y ambos
presentan una estructura plegada que puede considerarse como una antifor
ma.,

Estructura:

La pegmatita es azonal pero presenta un borde dicontinuo, de
grano fino, no superior a J cw. de espesor, compuesto por feldespato-~c
cuarzo, turmalina y granate; el resto del cuerpo estf compuesto por pla
gioclasa, cuarzo,microclino, musecovita,turmalina y granate.

'En el sector de color rosado claro, la muscovifa manchada se
presenta rellenando fracturas pequefias con tamafio de grano fino o como
1ibros de hasta 20 x 20 x 5 cm, en dos sectores cuvos diémetros son aprg
ximadamente 30 y 60 cm respec&ivamente. El granate, de color rosado,.
hpa;ece en cristales peguefios que se disponen ‘en nidos.

Labores:
Presenta uns labor a ecielo abierto con un frente de 5 m de altura
por 5 m de ancho ¥ una trinchera paralela al rumbo con una corrida de a-
proximadamente 3 nm,
Perpectivas:
Este cuerpo pegmat{tico por sus reducidas dimensiones afloran
tes vy por carecer de mica de pgrado econdmicamente explotable, pero tiene

importancia su brosa para ser aprovechadd como mica molida,
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MINAS "LAS RUINAS™ (Santa BArbara ?7)

Concesionario: Rene Avalos

3ituscibn: ©n actividad :

Ubicacibn:

E1 yacimiento se emplaza en la quebrada contigua hacia el XNorte
de las Ruinas de Quilmes, margen izquierda de dicha quebrada

3e arriba a la misma mediante una senda transitable para vehicu
lo automotor que néne a la altura del pozo de agua surgente, costado iz-
quierdo del camino provincial de acceso a las Ruinas, los iltimos 200 m,
hasta las labores se debe recorrer a pie,
Geologia:

Se trata de un cuerpo pegmatftico que se emplaza concordante con
la esquisposidad de 1la caja metamérfica, definida como esquisto micéceo
de color pardo grisfceo con tonalidades oscuras, que en las cercanias =
del yacimiento se tornan claras. \

La esquistosidad de 12 caja posee una disposicién ¥ 40° E.
Yacimiento:

El yacimiento es un solo cuerpo que fué trabajado a cielo abiler
to; su forma es tabular con variaciones locales por ensanchamientos. Fo-
see uns corrida visible de 25 m. con un ancho méximo variable de 3, a 35
m, E1 R, ea N 400 [ |
Labores:

El cuerpo fué grabajado en dos rajos a clelo abierto y en dos ni

veles dentro del arte de la minerfa, a la fecha de nuestra visita estaba

‘su explotacién en un 70 %,
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MI¥A LA AGUADA = labor "E1 Faldeo"

Concesionario: René Avalos

3ituacibn: en actividad -

Ubicacidn:

Esta pegmatita también designada como "Aguads I", se ubica g 40
metros sproximadamente del lecho del cauce del Arroyo La Aguada, margen
izquierda de la qughrada 51 Jumial,

m1 acceso se puede realizar con vehiculo automotor por una sen-
da precaria hecha con pala 7 pico hasta una distancia de 600 m, avroxima
damente, antes de llegar al campanento,

En un radio no mayor de 400 m, tomando como centro el campamen=—
to, se localiza tres yacimientos pegmatiticos. Al NE la pegmatita deserip
tas; al E 1la Mina"El Pefion" o "Aguada II", que posee R. N 30°E v que ha =
sido explotada hasta el 1{mite de su produccibn; Al SE Mina "Bajo del Rio
o"Aguada III" con R. N10°% , que también se encusntira en el 1imite de su
explotaciébn,

Yacimiento:

El vacimiento posee forma lenticular y se enplaza.en forma con
cordante con la esquistosidad de la caja, posee rumbo N-3 e Inclinacién
45° E. Se midfé una longitud visible de 12 m. seglin rumbo N 30 W, aunqué
el largo total del afloramiento se extenderis a 100 m. aproximadamente{

-
S

7 una potencia mayor de 3,10 m seglin R:W 60
La asocincién mineralfgica predominante en la pegmatita es fel
despato potasico, muscovita, escasa turmalina, -
Poseé dos labores mineras F cielo abisrto y a distintos nivele;

en donde se ohservan numerosos bochonss de nica, predominando los tamafios

mediano y chico, (grado 3 7 4 ).



AR=A RINCCN DE QUILMES

¥ina "SAN FELIFE" Propietario$ Avalos, Fastor
Ubicacién: '

El yacimisnto se emplaza a unos 600 m, al Oeste del puesto de
Luis Aguirre, en la zona denominada "Rincdn de Quilmes" y a unos 8 km.
en 1fnea recta, en direccién oeste del puente de Quilmes, prbéximo al em-
palme de la ruta provincial n® 307 y 1la ruta Mac. 40.

Se accege’mediante una senda trensitable para vehiculo automo-
tor, debiéndose recorrer a pie el (ltimo tramo, desde el campamento has
ta las labores,

La pegmatita se ubica en la margen jzquierda del rio denominado
Rincén de Juilmes y se encuentra practicamente en el épice del gran cono
de deyeccidn, en donde se sitfian la mayorfa de los puestos de esta zona,
a unos 2.500 m., de altura sobre el nivel del mar y dentro del limite de
la Hoja n® 6 del Registro Créfico de la Direccidn Provincial de ¥ineria,

En un radio de 5 km., tomando como centro este yacimiento, se e
encuentran las siguientes minas de mica: "Don Sixto", "Werénica" y "3an
Cayetanc”,

Geologia:

El cuerpo pegmatftico se emplaza subconcordantemente en una meta:

morfita definida como esquisto micfceo.

La esquistosidad Sl' de la roca de caja, posee unsa inclinacién
de 25° y direccién de inclinacibn 120° a1 SW. El rumbo general es varia-
ble entre N 30° E y N=3.

_Yaciniento:

lLa pegmatita de unos 20 metros de largo es explotada en un pe-

quefio frente.

La misma presenta una forma tabular, irregular, con variacione

locales de ensanchamiento, subconcordante con la esquistusidad Sl.

El ancho varia entre 3 a 7 m. ,presentfindose 3 apbfisis que a=
floran én la cercania. La veta de mica se presenta en pequzfios bolsones,

de manera discontinua, en forma de rosario.
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Labores:

E1l cuerpo se explota en un rajo a cielo abierto, en un frente de
20 m. con una profundidad de 2 a 3 m, extrayéndose mica de tipo semi-cla
ra, en libros compacto de tamafio variable de unos 15 a 20 cm, de esbesor
abundando los grados 5,4, y 3 de muy buena calidad,

Estos libros se encuentran asociados tanto al cusrzo como al fel-
despato rosado.

Como un buzn indicio, se observa que la lente micfcea aumenta en
potencis en profundidad.

Posibilidades

Este yacimiento presenta buenas posibilidades de acuerdo a
laproduccién mensual, Se ha sugerido a los propietarios, la e jecucibn de
un "destape-cortaveta", de E a O, en un corte natural de la veta, con el
objeto de tener una visién més objetiva del potencial ecénbmico y poder

llegar a emitir una opinibn sobre sus reservas,
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MINA "DON__SIXTO"

®1 concesionario de esta mina es el 3efior Felix R.Fernan-
dez, v el estado de este yacimiento explotado por mica, de acuerdo a ing
pecciores perfodicas realizada por 1a Dirececibén Provincial de Vineria,se
encuzntra abandonada desde el afio 1980,
Uhicacibn:

Bl yacimiento se ubica en la margen derecha del arroyo El Duraz
no, emplazado aprpximadamente a 7,5 km. en linea recta, del empalme:-de ls
ruta Nac. 40 con ei camino a la Escuela Provinecial a Rincon de Quilmes,

®]1 acceso se realiza en vehiculo automotor por una senda en regy
lar estado de conservacibén, debiendose recorrer a pie el Giltimo tramo has

ta las lebores a unos 600 m aproximadamente.

Yacimiento:

El cuerpo pegmatitico se emplaza en una metamorfita definida eg
mo esquisto micaceo de color pardo grisaceo, la esquistosidad de la cajs
posee una disposicibn ¥35°E y una inclinacibn de 40° al 3E. El1 emplaza-
miento del cuerpc se dispone en forma subeconcordante con la caja.(en par
te es concordante y en parte corta 1la esquistosidad),

la longitud de 1la pegmatita esta dada por una corrida visible
de 20 m, v el ancho méximo varia entre 3 y 4,5 m.

Labores:
La explotacién de la veta micacifera, se ha realizado en un ra{o
a cielo abierto v la misma se encuentra en la actualidad enmascarada por

una espesa escombrera de material esteril. Se hizo un calculo aproximado

de esta escombrera, arrcjando un total de 40 toneladas de material ester:

Posibilidades &

.

las obaservaciones de campo practicadas, surge claramente que
el vecimiento se encuentra en la etapa fin=al de su explotacién , prueba
de esto es que se han hecho trabajos exploratorios, que han arrojando re-

sultados negativos,
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MINA " SAN CAYETANC

Este vacimiento ha sido solicitada 1a concesifn por 21 Sr,.

3imedn € Avalos, encontrandese su explotacibn en actividad. 2

Ubicseiébn:
Se halla ubicada en la margen izjuierda del Arroyo las Cafias,

a unos 600 m.de su afluenciz con 1la Quebrada de Juilmes, ¥ a unos 30 m

sobre £l nivel de su cauce.

Yacimiento:

®1 euerpo pegmatitico de forma lenticular, se halla emplazada
en forma concordante en una metamorfita esquistosa, estos en general po=-
seen rumbo submeridional e inclinaciones de 350 a 450 al E y NE. La meta
morfita se halla afectada por permeacion en las proximidades de los con=
tactos, puesto de manifiesto por la abundanté concentracibén de material
cuarzo-feldespato.

La potencia de la pegmatita es de 2,5 m ¥ su longitud aproxima
da es de 25 metros.

Labores:

El vacimiento presenta tres labores a cielo sbierto que fueron -
realizada sezéin el rumbo de la pegmatita,

- La labor n° 1 es de escasa magnitud, se trata de la limpieza de un fren
te de 4 m, de longitud v 2 m, de alto. (ez el sector iue falta comple=-
tar su explotacién) 7

- La labor n° 2 se halla a 4 m., hacia el NNC de la lasbor anterior y apro
ximadamente a 2 m, de desnivel por debajo de la misma, Esta labor tiene
una longitud de 15 m. un ancho variable entre 2 y 0,5 m ¥ un avance mé-
ximo de 4 m, Esta labor se encuent;a agotada.

- La labor n°® 3 tiene un largo de 10 m. , por 3 m. de ancho 7 un avance ¢

3,5,m., Se encuentra & 1,5 m por debajo de la labor n® 2 7 en su etaps

final de su explotacién.

Poaibilidades: Dada las caracteristica del yacimiento gue de un total de

25 m. de longitud, ya se han explotado aproximadamente un 90 ¥ de la peg-
 matita, la calidad de la mica semimanchada, dura, del grado 3 a 4 ¥ donde

ez notable 1a presencia de la variedad "cola 4e pemcado" a este yaci-
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miento se lo considera practicamente a punto de agotarse,

3e ealeulo un total de 5 toneladas de material esteril diseminado en lag

=

escombreras.

AREA SECTOR NCRTE

MINA "DON LORENZOM
Padrén Minero n° 23
Situacibn: Mo es explotada

UBRICACION:
Se halla emplazada en el lugsar denominado E1 !Mal Paso, aproxXxima
damente a 2.600 m.s.n.m,

Yacimiento:

De acusrdo a lo observado, la mina se encuentra en un estado
de abandono total., La explotacién se r=salizaba a cielo abierto sobre un -
dique de pegmatita de 10 m, aproximado de espesor, por una corrida discon
tinua y visible de 70 m aproximadamente. El rumbo predominante de la peg-
matita es de N30° - 60° E,

El yacimiento se encuentra enmascaradopor una densa escombrera

de material esteril, Tampoco se observa huellas de instalaéién de un can

pamento.

MINA "DOX JUSTO"

Padrén Vinero n° 22

3ituacifn: No es explotada
Ubicacidn: situada en el lugar denominado de ILas Aguandas, Quisca Grande.

Yacimiento:
In estado de abandono total, existe una sola labor realizada

a cielo abierto, encontréndose en la.actualidad totalmente Aderrumbada,

il '

Tn otro sector se visualizsn rastro de otras labores pequefias
( 7 en total), v que aparentemente se realizaron desde el punto de vista

de la investizacidn r que posteriormente fueron avandonadas.

. - On
%1 rumbo predorinante de la pegmatita es de N 355,
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Fadrén Minero n® 26
Situacifn: No es explotada

Ubicacibn:

3ituada en el lugar dencminado "La Zolsa", margen izquierda del
Arroyo Los Chorros tributario del Rio Anchillo, en la serranias bajas de
la 3ierra de Juilmes,
Yacimiento: X

Es un cuegpo pegmat{tico lentiforme, concordante con la esquis=-
tosidad y estructura de la roca de caja, gsiendo esta una metamorfita es-
quistosa (esquisto micaceo). Tl rumbo de 1la pegmatita es de X 25° E, com
una corrida visible de 15 m, siendo su espesor miximo medido de 4,5 m.
Estructura:

la pegmatita miuestra una estructura azonal, ¥ que solo es visi-
ble en la unica labor existente, en un lugar donde la escombrera de este-
ril no ha cubierto totalmente,

A partir de un esquema esbozado podrfa establecerse el siguien=
te ordenamiento de zonas:

zona de borde: el espesor es de 2 a 3 cm. a veces menor, constituida por
un agregado nineral de grano fino de plagioclasa(poco fel

despato pot#sico) muy escasa mica y turmalins.

zona externa: presenta un ancho de 0,5 a 0,6 m, constituida por abundancis
de feldesnato potésico, siendo visible a simple vista ¥ in-
dividuo de mica (escasa) de grano grueso, muy poco cuarzoé

zona intermedia-nucleo: no se obzerva una separacién definida de estas do:
zonas, siendo su espesor en conjunto de 1lm. a 1,1
m,, existe un predominio de plagioclasa con escas«
feldeapato y muscovita de grano muY fino en esca-

sisima proportién.

Lahores:
SRR

De acuerdo a lo ohservado, la mina se encuentra en estado de aban-
dono total, v la explotacién se realizaba a cielo abierto, Se nota en un
afloramiento rastros d2 un antizua lator, encontrindnae tapada por escom-
bros de material esteril.

Tate cuerpo posée escasg mineralizacién a 1la vista(escasos y penque
Hos 1ibrillos de muscovita) no evidenciando posibilidades en el sentido

de 1a explotabilidad,
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VI - CONSIDERACIONES SORRE  EL POTENCIAL MINERQ

Debido a las caracteristicas geolbgicas de los depbsitos
pegmat{ticos, resulta sumamente dificultoso cuantificar el Potenciaf Mi=
nero que permita establecer el grado de perpectivas de explotacibn de esos
recursos.

E1l potencial minero en la Sierra de Quilmes est4 represen-
tado por los yacinientos de mica de los cuerpos pegmatfticos, cuerpos gue
no presentan continuidad fisica en el terreno, gierdo frecuente las estruc
turas lenticular y en rosario. Ademés, las minas en su mayorfa carescen de
labores que ponga en evidencia el mineral, el cudl se los observa unica-
mente en aguellas que presentan un frente de explotacién. La mica se pre-
senta con valor gcondmico en la zona externa de las pegmatitas y en menor
medida en la zona intermedia; esporfdicamente se observaron paquetes de =
interés en el nficleo. Normalmente se presenta formando fajas de no mhs de
30 em. de ancho o bolsones aislados. No obstante estas observaciones, la
ausencia de frentes representativos impidié un recuento granular que per=-
mitiera tener un mayor grado de csrteza en las apreciaciones realizadas,

las tareas de campo apuntaban principalmente a determinar
el voluren de material disponible en escombreras para alimentar en lo in-
mediato una molienda de mica., Se cuantificaba las placas o libros cuyos =
tamafio y calidad no alcanzaban los grados comerciables y los recortes de’
aquellas que se utilizan como aislante. '

A la fecha de los trabajos de campo (Setiembre-Octubre 1988

solo algunas minas contaban con escombreras de volumen significativo.

El detalle de las mismas y su tonelaje es el siguiente:
LN

=1 o -

Minas Tn.
Ale jandra 80
Alto Cazadero 30
Carozo 0,5
San Cayetanon=3an Felipe 5
Don 3ixto 40
Las Ruinas, del Rio
E1l Pefion y T1 Faldeo >

Total 158,5 Toneladas



VII - CONCLUSIONES

En general la mica se encusntra expuesta a las condiciones
atmosférica, por lo que es frecuente ver manchas de humedad y alteraciones
que no modifican sus condiciones para ser utilizade en la industris Petro
lera,

3e ha detectado ademis 1ls presencia de mica acopiada y em=-
bolsada en depbsitos ubicados en E1 Fichao, Talapazo y Amaicha del Valle
pertenecientes a 1bs principales FProductores de la zona.

El total de broza registradﬁ en estos depbsitos es 95 tone
ladas,

ror lo tanto la mica destinada a molienda, disponible a la
fecha de nuestra visita asciende a 253,5 toneladas,

34 tenemos en cuenta que C.I.R.G.E.0, (1280) estimé un Po-
tencial Minero de 700 toneladas de mica total para 20 minas del ambito tu
ecumano de la Sierra de Quilmes, ¥ que solo el 30 % de este valor éorres-
ponderia a mica de grado comerciable en placas, se tendrfa gque 490 tn. se
destinarf{an a molienda, 3i tenemos en cuenta que porlo menos 10 minas re-
conocidas en las tareas de campo no fueron visitadas por el C,L.R .50
en su oportunidad, la cifra snterior asciende a 730 toneladaé.

Las Minas 3an Felipe, 3an Cayetano, Don Lorenzo, Don Justo,
Las Ruinas, Del Rio, E1 Pefién, E1 Faldeo, Maria Alejandra, Faderico Andres
etc., son algunas de los ejemplos mencionados en el parrafo anterior.

Rate filtimo valor se duplicarfa por lo menos si tuviesemos
en cuenta el total de las pegmatitas portadoras de mica que afin no se han
puesto de manifiesto,

La Sierra de Quilmes se extiende hacia el norte y hacia el
sur ingresando en las provincias de Salta y Catamarca, En estos lugares
las pegmatitas también son frecuentes, principalmente en la provincia de
catamarca donde se observan desde 1la ruta MNac, 40 un gran nfimero de cuer-
pos que con rumbo aproximado N-S atraviesan 1la Sierra,

Retas peematitas, fque no han sido entudiadas en este traba

jo, se obzervan princinalmente a 1la altura de Fuerte Juemado, 3enta Yaria
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v San José, extendiendose hasta Punta de Ralasto. Segun antecedentes, es
tas pegmatitas son de menores dimensiones que las observadas en el fmbito

tucumano e igualmente portadoras de mica,

i

VIII - STITUACICN ACTUAL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA

la explotacibn de la mica de las pegmatitas de la Sierra
de Quilmes se real}zan en su gran mayorfa a cielo abierto. Solo las minas
de Alto Cazadero y Cueva de Bazén se explotaron mediante el sistema de Ga
lerias.
La explotacién se lleva a cabo con técnicas rudimentarias
v sin planificacibn alguna; las mismas se l1levan a cabo en forma manusl ¥
@ solo muy pocas en forma semimecanizada.
71 metodo consiste en realizar perforaciones con barreno ¥
2 maza (excepcionalmente con moto perforadora) y 1la posterior separacién de
bloques mediante el uso de explosivos. Los 1ibros de mica que guedan ex-
puestos son retirados en forma manual con la ayuda de una msza y s8incel,
seleccionando en este momente la mica destinada a corte y la broza segun
el tamano, presencia de alteraclones, estrias, ete. Las tareas se comple
mentan con el acondicionamiento de las 1aborés, remosibn del material es
teril, acopio del mineral, embolsado ¥y transporte. Finalmente se procede
€3 a cortar la mica destinsda a placas de acuerdo a los tamafios requeridos
por el mercgdo. '
=1 ritmo de explotacién en forma manusl es muy lento. En
iguales condiciones pero con el uso de una moto perforadora, el ritmo de
produccién aumenta en por lo menos tres veces, Por %2l motivo, ¥ a solici
tud de los Productores Mineros de la %ona, se buscaria la forma de dispo-
ner de tal elemento que asegurarfan una mayor produccibn en menor tiempo
v garantizaria el normal abastecimiento de mineral de mica a la molienda.
Estas perforadoras pueden ser obtenidas = través de los -
créditos disponibles a tales efectos o bien cargar dicho costo al de la
molienda, Los Productores de mica podrfan compensar el costo de alquiler

o la compra de estas herramientas, con parte de 1la mica extraida.
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