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Al Seflor Secretario General del L P i
Conse jo Federal de Inversiones INGRESO

Ing. Judn José CIACERA 22 FEBIQgi .........

N

San Martin ne 871
1,004 ~ Buenos Alresy-~

Tengo el agrado de dirigirme a Ud,, a los efec=
tos de remitirle tres {3) tomoﬁ del estudio realizado por esta Direc-
cidn Provincial de Mineria, mediante convenio con el Consejo Federal
de Inversiones, sobre "EVALUACION Y ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE EX-
PLOTACION DE DEPOSITOS ARCILLOSOS EN EL TERRITORIO TUCUMANO%,

1a felta de oumplimiento en la entrega del ino-
forme finel se ddbidsDemora en los mndlisis realizados por el I.N,T.I,
¥ problesas de fndoles administratives en nuestra provincia, como es
de pdblico conocimiento. .

Por otro lado ¢s de suma importencia que estos
trabajos continden realizéndose, ya gue tuvieron una gran acogida por
parte de los empresarics dedicados a la actividad de la cerdmica 10jae
Por lo cual solicitamos ampliar el presente convenio, en tres afiog més
en etepas escalonadas a fin de cubrir todo el territorio de la provin@
cia,

Debemos destecar la dedicacién del C.F.T., en -
las personaslde los licenciados ROBERTO SARUDIANSKY y CLAUDIO TRINCA,
guienes se sumaron a 1a tarea de los gcélogos de la provinciam para 1le
var a buen término el trabajo propuesto.

sin otro particular, agradecemos la cooperacidén,
del C.F.I., ¥ me despido del sefiox Secretaric Genersl, con las expro—
siones do su especial distincidn. i
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TITULO: " EVALUACION Y ESTUDIC DE PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACIDN EN LOS
‘‘‘‘ DEPOSITOS DE ARCILIAS "

INTRODUCCION:

El presente estudio constituye el informe final produc~
to del Convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia db Tucumin y
8l Consejo Federal de Inversiones,bajo el nombre de " Evaluaclbn y Es-
tudio de Prefactibilided de Explotacibn de los Depbsitos de Arcillas"
(Obra N 363),

Este trabajo tiene como finalidad determinar nuevas
zonas aptas para la explotacién de material limo-arcilloso para ser des-
tinado a la fabricacibn de cerémicos'rojos y/o ladrillos comunes en sus
distintas variedadess, _ '

A tales fines fueron elsgidos dos sectores prbximos a
la Ciudad Capital,pertenecientes al Departamento de Taf{ Viejo y consi-
derados como aptos para la obtencidn de esa materia prima.Uno de ellos,
ubicado en el faldeo oriental de la Sierra de San Javier ¥y que de ahora
®n mes denominaremos Sector A,completar{s una serie de estudios ante-
riormente realizados sobre la zona,coincidiendo con un lugar de inte-
rés de explotacibn por parte de una empresa priveda.El otro que deno-
minaremos Sector B,ocupa parte de la penillanura tucumana y también se
integrar{a con informacibn existente(Fig.N21),

La mecénica del trabajo aplicada consistid en evalua-
ciones de campo,toma de muestras con pala vizcachera y andlisis y ensa-
vyos de laboratorio,lo que 1levé a acumular una valiosa informacién que
luego fue procesada a los fines dé poder calificar y cuantificar el ma-
terisl de estudio,

Todo lo realizado surge como una consecuencia de 1la
importancia que representa la industria cerdmica tanto en la Provincia
de Tucumén como en la regibn del Noroeste Argentino,

Es importante remarcar y agradecer el apoyo brindado
por la Direccidn Provincial del Agus,al Instituto Naclonal de Tecnolo-
gis Industrial{(INTI) y al Geblogo H, Carrién por toda la colaboracién
brindada. )

DESCRIFCION DE LA SUBSTANCIA,USOS Y ESPECIFICACIONES:

El material estudiado estd compuesto por part{culas
finas de 1imo-arcilla en proporciones variables con coloraciones erntre
los tonos pardoa eclaros a pardos rojizos.En algunos sectores se encon-
traron niveles arenosos y menos frecuentes gravosos,siendo también co-
mGn . encontrar arena y grava junto e limo y arcilla.Otro elemento a
tener en cuenta es la presencis de nédulos carbonéticos que cominmente
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aparecen por dabajo dé 1,50 m.dé profundidad.En la fraccién arcills pre-
domina 1 mineral 111ite y en menor cantidad 14 montmorillonita,estando
ausente la caolinita que mejorarfa la calidad de la materia prima,

Un perfil tipo,en un espesor de gproximadamente 3,00 m.,
podris resumirse dé 1a siguiente forma:un horizonte superficial de suelo
hiimico de sscaso espéesor y de color pardojun nivel medio,limoso poco
arcilloso de color pardo OBCUro y un horizonte inferior areillo-limoso
o limo-arcilloso,de color pardo claro,

Estas y otras particularidadesd que caracterizan &1 ma-
terial ¥ que serén luego analizadas con mayor detalla,permiﬂirian 80 -
tilizacibn en los distintos productos cerdmicos,il mezclarse varios ti-
pos de tierra segfn las necesidades de fabricaci®n y ie tecnologfa de
cada uno de los éstablecimientos,caréentes por el momento de laboratoérios
de anélisis y de control de célidad.Dé éstd manera prima duranté el pro=-
ceso de fabriocdcibn 14 éxperiencia quse aportan lea duefios como sus ope-
rarios,obténiéndosé un producto final que 81 blén compite sin dificul-
tad én el merchdo Pegional,eén genéral no ocurre lo mismo -en él1 orden
nacional. A esto sé sumd la cdréncie de techoiogfa apropiada téndiente
a mejorar la oalidad de lo elaborado,aunqué é1 sector empressrial con-
ciente de ello budca una adecuacidn convéniénté an la medida. de sug po-
sibilidades.

- SITUAGCION ACTUAL DE LAS EXPLOTACIONES:

* 541 bien en 1la pfovincia hay 7 establecimientos de men-
cibén de cerdmica roja,las evaluaciones que aqui se realizean y demés da-
tos de interds hacen referencia unicemente a % de los mlsmos,A ellos
habris que sumarles un centenar de cortadas de ladrilloz gque desarro-
llan su actividad en sectorea cercancg a la Ciudad Capital,zona de ma-~
yor conaumo.A8{ en el Departamento dé Cruz Alta, jurisdiccién de 1la Mu-
nicipalidad de Alderetes,al Eate de la ciludad,segin un censo realizado
entre los afios 1988 y 1989 por 1a Direccibn Provineial de Mineria, exis-
tfan 60 cortadas de ladriilos dé distintos niveles de produccién,la que
én algunos meses llegaba a 1,600,000 ladrillos,ocupando una mano de o-.
bra de 300 personas,Tambiéni efi los Departamentod de Capitdl y Taff vie-
jo fundamentalmenté;sstd actividad #std en pleno desarrollo,

| En estos trabajod las éxtraccionés son hechas eh forma
manuil o con &1 uso de méquinds ocargedoré&-frortales chicas y éxcavécio-
nes de una profundidad promedio de 0,90 m.Led labores 8e realizan a cle-
lo abierto en muchos ca#os carcanos a nliclaos poblacionales,ocasionan-
do esté técnicd un #innfiméro de problemss ambienthles y de déterioros
al paisaje natural,

En 1o que héace & las eéxplotaciones desarrollsdas por

los productorés de cerdmicos rojos,estas se ublcan preferentemente y
por razohes dé convéniencih econdmica al Qeste da la Ciudad Capital,



en jurisdicciones de las municipalidades de Taf{ Viejo y Yerba Buena,

Las excavacionea son mas ordenadas,los vollimenes de tierra extraidos

son mayores y por consigulente los dafios también,al estar en Areas densa-
mente pobladas y/o profusamente cultivadas,lLas profundidades de excava~-
cién varfan entre 1,80 y 6,00 m.Un productor. recirre s proveerde de ma-
terial arcilleso de 'la localidad de San Pedro dé Cbiéiao,sita 8 unos

100 Xm, al Norte de la ciudad.Esta explotscién tal vez sea la que menor
alteracidén provoque al medio ambiente,con extracciones en lomades de

edad terciaria y amplios frentés de avance,

El tema de proteccibn al paisaje y todo lo que ello
significa es una de las preocupaciones de la Direccibn Prov, de Minéria,
la cual elabord una serie de normas qué luego fueron traducidas en el
Decreto N 294/3-CIM-88,qué se adjunta,Asimismo,estd en proyecto otro de-
creto que limitaréd y/o prohibird las extracciones de material denominado
de 3ra. categorfs én toda la jurisdiccibn del Departamento Capital,

Para todos los casos sefialados,el aprovechamiento de
las tierras se paraliza durante los meses de la época estival(Diciem-
bre-Marze) y en muy pocos casos por razones de mercado,

En cuanto a los .voliimenes de material limo-arcilloso
para los distintos usos y que la provincia mueve anualmente,estos quedan
refle jados en los diagramas adjuntos(Figs2 y 3 )2ﬁno de ellos muestra
la evolucién de esas cantidades durante el perfodo 1983-1989 y el otro
marca la incidencia‘e importancia de este producto con respecto a los
otros minerales,

Los estudios realizados en el tema y en otras zonas
de la provincis por distintas institucliones o por investigaciones de
caracter privado,ademds de esté,permitirédn delimitar en un futuro las
freas mas factiblées dé explotacidn,ampliando los sectores de interéaly
mostrando una informécibn bdsica que serd aprovechada por los producto-
res mineros en buscd de nuevas alternativad,calidddes ¥y centidadés de
materiales terroésos,

= METODOLOGIA DEL TRABAJO:

Urid ez elegidos los sectores deestudio se procedib
a un andlisis de 1d bibliograrfa existenteé,pera luego realizar la inter-
pretacibn fotogrAfisa v 61 corrfespondiénte réconocimiento preliminar
de campo.

Dadas las caracterfsticas del terreno,topogréficas y
geolbgicas que dieron la ubicacién de los puntos de muestreo,se proce-
dibé a la obtencién de las muestras con una pala vizcachera de 0,10 m, de
de di&ﬁetro,perforando hasta una profundidad tentativa de 3,00m,Logra-
da la muestra se realizé el cuarteo hasta obtener un peso aproximado
de 3 Kg, De cada pozo se extrajeron 2 muestrds dé igual ‘peso,una de 1las
cuales serfa ensayada en los laboratorios de la DPA encargada de ana-



-lizar la granulbmétrisa y la plesticidad.Dé 1las muéstréa résténtés;én-
viadas ai INTI;§8 Belébciondron aqusllas que @ considéeraron represén~
tativas de ambos Béstobés,; 4 fin dé determinar sus caracterfsticas qui-
micas,minera1égiéas y tecnolbdglcas.

Bf und plahilia cohifeccionada 4 tel efecto,durante el
trabajo de campo 88 ibdn volcando dlgunos datos de infraestructura que
8o considerabun de interds, _

ton 168 rasultédos obténidos,sé 1legh a las evaluacio-
nes finaled dé cada uné dé los séctorés,ér&tanﬁo de correlacionar da-
tos que ihdicasen 168 lugarés de mejores y mayores posibilidades tan~
to para 1a explotaéién como para e instalgecidn de ‘¢stablecimientos
cerdmicos, _ ,
Débe sefialarsé que lo# resultadésd fudron obbénidod
pura vy exclusivamente 4 partir de 10d ank1isis v enebyos mostrados;sin "
por el moménto cordiderar normas espésificée dé calldad, '
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E1l sector A se encuentra ubicado al NO del Departamen-
to Capital,al pi§ de 1la Sierra de San Javier y préximo a la Ciudad de
Taf{ Vie jo,abarcando una superficie aproximada de 45 Has (Fig. N21 y
fotografia aérea adjunta)

Motivo de la eleccibn:

Fueron dos los motivos principales para el estudio del
gector,Por un lado completar investigaciones anteriormente realizadas
¥y coincidentemente 'sgtisfacer el intérés de una empresa privada con po-
sibilidades de adquirir un predio en el lugar,con miras a realizer una
explotacién de limo-arcillas e instalar un establecimiento para la
fabricacifén de cerénmicos rojos,

Caracterfisticas del terreno:

- s i dum

Este pertenece a un relieve de llanura pedemontana,con
un sector Oeste cercano al pié de la Sierra de San Javier,conformado
por fuertes pendientes y numerosas quebradas en donde la vegetacién es-
t& representada por una selva basal primitiva.Desde el punto de vista
geomorfolbgico,se trata de un gldcia de denudacibn,en donde se manifies-
tan intensos procesos erosivos evideénciados por cércavas y numerosos
arroyos encajonados,Hacis el Este las pendientes disminuyen y se trans-
forman en lomadds y filos terminales,en donde la vegetacidn antes des-
eripta fue reemplazada por especies cultivadas,especialmente c¢citrus.,

Mas al oriente,hacen su desarrollo los llamados gla-
cfs de acumulacifén,los cuales por sus emplazamientos originan una serie
de inconvenientes de tipo hidréulico,ya que en sectores bajos impiden
que los rfos y arroyos que bajan de la sierra tengan un cauce definido,
sitvacibn que se traduce en arroyedas que en muchas oportunidades han
afectado con inundaciones a la ciudad de Taf{ Vie jo.

La tala indiscriminada de bosques,las précticas ina-
decuadas de conservacién,los cultivos 1napropiados,1aa fuertes precipi-~
taciones (1,500 mm/a) y su impacto en 1a disgregecién mecénica de las
rocas y las distintas caracterfsticas topogréficas-geoldgicas,hacen que
el pedemonte,por lo menos sn este sector,posea una preocupante inesta-
bilidad a pesar de algunos esfuerzos y obras civiles reslizadas tendien-
tes a revertir la situaciébn,

—— A —
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El basamento del frea estd constituido por metamonfi-
tas de bajo & mediano grado,representadas por filitas y pizarras per-
tenecientes a la Form, Kedina de asignade edad Precémbrica(Boasai,b1969),
Esta no aflotra en el sector de estudio pero constituye la estructura prin-
cipal de la sierra de San Javier y es la fuente de los depbsitos que
conforman parte del pedemonte de la regién,

La secuencia continfla con depbsitos Terciarios de la
Form, Rfo Salf(Ruiz Huldobro,1960),constituida por limolitas,arcilitas
¥y bancos calcéreos,En la zona que nos ocupa se ubicaron solamente sedi-
mentos arcilfticos de colores verdes y pardos rojizos,bien estratificados
¥y que afloran en un banco de 4,00 m, de potencia a lo largo de 15,00 m,
sobre la barranca Norte del arroyo El Condor y cercano al punto de mues-
treo N=225§,

La columna culmina con depd8itos Cuartarios y materia-
les aluvicnales recientes que ocupan el lecho de los arroyos,

El piso de seste periodo ez la Form., Ticucho,asignada
al Pleistoceno{Boss4i,1969) e integrada aquf por un conglomerado incipien-
te blen cementado,compussto de un material cléstico de muy variado tamafio,
que va desde bloques hasta limos y arcillas3la porcidn cléstica se ha=-
lla compuesta por roces del basamento.Esta unidsd aflora al Este de la
zona investigada sobre 1a barrance Norte del arroyo E1 Condor.

Sobre ests secuencia se depositaron un conjunto de se-
dimentos limo-arcillodsos de colores pardos rojizos,a veces presentando
lentes srenocsos(arena mediana y fine) y elésticos(grava fina} con al-
gin contenido carbondtico.Estos materisles correaponderian a la Form,
Tucumén (Pleistocene Sup.-Holceceno ?) y definirfen a loa sedimentos mas
representativos del sector de estudio.Al1{ se determind para los finea
buseados,la me jor aptitud del material,

En estos niveles mas superficiales y de acuerdo a las
observaciones de campo,pudo identificarse como une generalidad la pre-
sencia de 3 horizontes de distinta tonalidad,estructurs y granulometrfia:
Horizonte 1:Suelo himico conatituido ﬁor un material nsgro parduzco,de

un espesor promedic de ¢,20 m.,friable y rico en materia
orgénica,

Horizénte 2: Limo pardo claro amarillento a pardo oscuro,semipléstico,
de terroso a friable,a veces con datritos de rocas metambr-
ficas alteradas,

Horizonte 3:Limo arcllloso pardo claro amarillento a rojizo,poco plés~-
tico,compacto,con intercalaciones drenocsas y detritos me-
tambérficos alterados del basamento,

5= Propiedades del material etudiado:

e T A T W N s Dy e | s e i

8- Ensayos de plasticidad:

W A s I i A o o S
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Con los valores de plasticidad obtenidos de cada muestra
de pozo o barranca,se procedi$ al trazado dé las curvas de isoplasti-
cidad (Fig.4) vy su distribucidn destacan como sectores mas favorables
& los comprendidos al centro y Este tentativamente de la zona de es-
tudio.E1 primer seéctor quedarfa comprendido entre los puntos de muestret
Ne8 y 18,pusdiendo ampliarse el Area con los puntos de musstreo N2¢19,

26 y 10,E1 otro,aunque la informacidn es escasa,comprsndsris la zona del
punto de muestreo N26,el que contiene una mayor plasticidad,

b= Ensayos Qranulométricoa:

Debe aclararse que s e trabﬁé& puntuaimenté con las frac-
ciones de arena y limo~arcilla y que debido a la propia metodologfa
del ensayo granulométrice realizedo por v{a hémeda,los porcentajes in-
dicados en las descriprcionea de los puntos de muestreo,neo reflejan
exactamente sino en forma aproximada las fracciones correspondientes
de 1limo y srcilla, ' |

La confaceibn de los planos de isocontenido de arcilla
y arena y la interpretasibn de sus curvas(Figs 5 vy 6 ),determind como
zonas bisn diferenciadas aquellas que tienen mayor o menor contenido de
esas granulometrias,cirecunstancia que incide directamente en la calidad
del material y en ol fubturo proceso de industrializacibén.De acuerdo a
su distribueibn,obssrvamos que los porcentajes de arcills diaminuyen
en sentide Oeste-Este,sucediendo lo inverso con los porcientos de are-
na,

El pozo N 6 situsdo al Este,presents un alto conteni-
do de arcilla (93 %),1lo que definirfa tambiédn un lugar a tener en cuen~—
ta 581 a crlidad se refiere,

c- Anflisis minera16gicgg:

Los difractogremas realizados sobre muestras elegidas,
permitibé reconocer 1a pregsencia de lss siguientss substanciss crista-
linss:11lita y/o muscovita,feldespato,cuario y montmorillonita(ver
planilla de cada punto de muestreo),

d- Anélisis quimicos:

Degsde el puntc de vista quimico 8¢ investigaron los
porcentajes presentes de los distintos elementos mayoritarios expie-
ssdos como bxidos,Al cotejar los valores se cbservd que los mismos no
presentan grandes variaciones,ocalculéndose los siguientes porclentos
promedio: 8102=67,6%;A1203 =14, 1%:F0205n5,0%;T 10,=0,7%:Ca0<1, 2%$Mg0=1,6%
Na,0=2,1%3K,0=3,1%. Para el caso de los porcentajes de los sulfatos
(803),tre3 muestras presentan vestigios v la restante un 1,6%,

Analizrdos estos datos,deatacamos que a pesar que exis-
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~-te Ca0,este no se manifieste como carbonato,lo que no perjudicarfa 1la
calidad de las tierrasien cambio,es de tener en cuenta la presencie de
SO3 que afin en pequefias proporciones,originaria eflorescencias en al
producto coclido final,

Comgortamiento del material gglcinado:

Otro de los ensayos desarrollados sobre laa culitro
muestras elegidas,fue el de 1la calcindcibn s distintas temperaturas:
900° C-950°C~-1000°C-1050°C~1100°C~1150" C,Los resultados finales de estas
cocciones indicaron que el material tuvc un buen comportamiento,sin
agrietarse ni fisurarss,(Fig. 7) |

Evaluacién final del sector A:

Muchos son los aspectos en esta etapa del trabajo
g tener enznenta,pefo este sector presenta,por un conjunto de caracte-
risticas,algunos importantea inconvenientes que dificultarfan las ex-
tracciones y 1a utilizacibén de sus tierras,

Sobre ollo es de destacar que la zona estd ubicada en
un frea de eatabilidad comprométida,cerca de obras de arte que tienden
a presservar el paisaje natural y a la propia ocludad dé Taf{ Viejo,como
canales,gaviones y demés obras de sistematizacibnjtambién las pendiéntes
del terneno provocan que sean comunes e importantes las svenidas dé a-
gua,muchas de ellas sin un cauvce definido.

Ante sllo la Municipalidad de Tafi Viejo,elabord una
gserie de ordenanzes municipales que limitan el uso de las tierras,fun-
damentalmente en terrenos de fuerte erodabilidad;por lo que el sistema
de explotacibn muy bien planificado y autorizado permitirfan tal veéz
dessrrollar trabajos extractivos sobre la zoné,S1 as{ fuese,es de remar-
car QU6 la zona cuenta con una espesa cubierta vegetal que sin duda
demandar{a una limpieza y otros gastos adicionales,

Asimismo el propio microclima y mas especificamente la
abundancia de lluvias,exigirfan que las tareas extractivas sé planifi-
quen de tal manera que permita al agus eacurrir asin dificultad,aprove—
chéndose asi{ los desniveles topogrificos naturales.Ademfs la topogra-
f{a con lomadas,barrancas y filos,dificultaré el movimiento y trabajo
de méquinas,equipos y camiones,

En lo que respecta a 1a potencim del material de enca-
pe,este tiene un reducldo espesor,no significando entonces un inconve-
niente su eliminacibn.Lo que habria que remarcar es la presencia de ni-
veles gravosocs compactos o de simples detritos aislados que indicarfan
1a necesidad de reslizar algln tamizado previo en los posteriores pro-
cesos de fabricacibn,o la implementacifn de algfin sistema de molienda
que permita unificer la granulometrfa finsl,
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COMPORTAMTENTO DBEL MATFRIAL CALCINANO

o | 26 bin botm[VinonotbolRestipd Ponaided [ cotor [Taaidn ber
ano| 4,5 15,5 28,4 1,03 qgggillo 105070 7,5
950 6,5 14,0 25,9 1,85 "
o 11000 6,5 12,0 22,6 1,80 "
1050 7,0 9,8 19,3 1,97 "
1100| 10,0 5,8 8,5 2,24 marr6n
1150 13,0 1,4 3,3 2,36 "
goo| 4,5 14,6. 26,0 1,78 qg&gj.uo 1050°C: A%
450 5,0 11,1 20,4 1,04 "
o 1000 7,0 16,0 1a,n 1,00 W
10501 7,0 7,0 13,4 1,92 "
1100] 11,0 5,0 10,5 2,10 marrdn
1050 15,0 t,7 4,0 2,13 "
goo| 3,0 24,5 39,2 1,60 |ladrite] tos07c: 6,
350 5,5 - 20,0 33,4 1,67 "
- 1000 5,0 19,8 33,2 1,60 "
1050 5,0 17,4 29,6 1,70 f
1100 9,9 6,8 13,0 1,93 marrén
1150 10,5 1,8 4,0 2,29 "
900 2,0 14,7 24,4 1,66 qgggillo 1050°C: 5,47
950] 3,0 | 14,7 24,4 1,71 )
1y |1000 5,0 14,7 24,4 1,73 "
1050 6,0 14,3 24,0 1,77 "
1100 T:5 11,2 22,2 1,98 marrbn
1150 13,0 1,7 3,9 2,30 "

Fig.N 7
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De acuerdo a 1las inﬁestigaciones realizadas,se podria
calificar como de buena calidad al material limo-arcilloso de los puntos
de muestreo N210,12 y 14 y sectores allegados,teniendo en cuenta sus
caracter{sticas mineralégicas,quimicas y de comportamiento & la coccibn,
pero atendiendo los importantes condicionamientos antes descriptos y
detallados en los perfiles y planililas adjuntas a este trabajo.Sin em-
bargo 1los ensayos granulométricos y de plasticidad realizados sobre otreos
puntos,amplfan las zcnas con posibilidades de aprovechamiento,.

La infraestructura en genersl de la regidn y del sector
en particular,cuenta con logs servicios necesarios pars poder emprender

la actividad propuesta.
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0,10

0,63

1,15

2,30

SECTOR A .

T e T - -

DESCRIPCION PERFIL

e oyt e e et b b

0 - 0,10: Suslo himico

0,10 - 0,63: Limo arcilloso,semipléstico,semih(imedo

0,63 - 1,15 . Limo psrdo claro,friable,semiseco

1,15 - 2,15: Limo poco arcillosoc pardo claro,semiplés~
ticd,semihﬁmedo

2,15 « 2,30: Limo arcilloso pardo amarillento,con es-

¢asos detritos de roca de rocas metambr-

ficas,semipléstico,semihGimedo

o (e ————
P = )
—— i —— i v -

i ———— T -

—— ot v —"——— - 2 "

| ARCILLA-LIMO: 93,18 ¥
ARCILIA(#): 86,80 %
810,265, 19341 50, =15, 9%;Fe ,0,=5, 9%;
| K.,0=3,1%;3ulfatos=vest,
ANALISIS MINERALOGICO: Illita y/o muscovita;feldespatos
oc ~cuarzosmontmorillonita,
INDICE DE GONTRACCION: 2,5 %

o b am GRS A o bae i w eE e T ——

_____________ 33 no

Ensayos teenolbgicos:

Compértamiento reolbgico: Trabajabilidad: buena
Comportamiento al secado: Defsctos: no

Resistencia mecénica: buena

Uso potencial: Recomendable para cerdmica roja
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Ne 8 DESCRIPCION PERFIL

0 - 0,40: Suelo hOmico
0,40 = 2,40:Limo pardo claro,con niveles de detritos

de rocas metambrficas,seco

2,40 = 5,25: Limo arcilloso pardo,pléstico,semihiime~
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BARRANCA

0,20

4,70

5,00

SECTOR A

N=9 DESCRIPCION PERFIL

v  — —— —— ———— s ——

0 - 0,20: Suelo himico
0,20 - 4,70: Limo pardo claro,semiseco
4,70 - 5,00: Limo arcilloso pardo,semipléstico,semi=-

hiimedo

HUMEDAD: 18,2 %

LIMITE LIQUIDO: 27,3 %

LIMITE PLASTICO: 18,1 %

Tk ek e ot i Gy a — ————

' ARCILLA-LIMO: 80,47 %
ARCILLA (#): 68,60
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SECTOR A

BARRANCA N2 10 DESCRLPCION PERFIL
0 ) 0 - 0,12: Suelo himico
0’1‘,0 X .
*r.;'."- 0,12 - 0,37: Nivel gravoso rico en. rocas metambrficas
0’37 I ',.
- = = del basamento
e r—— 0,37 - 6,80: Limo arcilloso pardo,poco pléstico,semi~
—= = himedo
-~ - = 6,80 =7, 50 :Nivel gravoso rico en' rocas metamérfi-
i cas del bagamento
—=3
- HUMEDAD: 27,1 %
—.T LIMITE LIQUIDO: 30,5 %
- = LIMITE PLASTICO: 19,0 %
===z INDICE DE PLASTICIDAD: 11,6 %
- -z GRANULOMETRIA: ARENA: 13,04 %
- | ARCILLA-LIMO: 86,96 %
—== ARCILLA(#): 76,90 %
- == S§-02 =67,6%.;h-lép-a'r:ljil,i%;]"'e 203=5, 2%
- — ANALISIS QUIMICO: T102=0,7%;Oca=1, 2% :Mg0=1, 8%:N320=1, 0% s
- = = K20=3,3%;Sulfatos=vest. : ‘
-z = ANALISTS MINERALOGICQ: I1lita vy/0 muscovitajfeldeapato;
=== oC —cuarzojmontmorillonita
== | INDIGE DT CONIRACCION: 3
=== OBSERVACIONES: PH: 6,8 5 CO5: no
— —— Ensayos tecnolbgicos:
— = Comportamiento reolbgico: Trahajabilidad: ragulay
::f Comportamiento al secado: Defectos: no
— Rezistencia mecénica: buena
= _—__: Uso potencial: Es recomendable para cerfmica roja,como
- == _ componente magro,para regular la plasti-
6,80 T cidad de una composicibdn.
I. .
LI L] ."
¥y
7,30 'n.‘;l-..
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BARRANCA Ne12 DESCRIPCION PERFIL
0 prva 0 - 0,30: Suelo hfmico
0,30 'ﬁ%”:@ 0,30 - 1,60: Limo pardo claro,gravoso,semihfimedo
|~——*—-1—
C?Zﬁ:' 1,60 = 3,10: Limo poco arcilloso pardo oscuro,semi-
[ L . «
;%Zﬂ;? hiimedo
—y— —
T
Pl .
Syl
pllaiinl
s
LI Y v
1,60 [t
E— HUMEDAD: 15,4 %
3,10 be—r LIMITE LIQUIDO: 27,1 %

wECLOR 4

e A0 e e e

e et A R o B

INDICE DE PLASTICIDAD: 9,7 %

e e —— - L e

vy . P S g A e o e A

ARCILLA-LIMO: 70,59 %
ARCILLA (#): 60,30 %
3102=71,9%;A1203311,7%;P9903=4,6%;
ANALISIS QUIMICQ: Ti0,=0,6;50a0=0,8%;1z0=1, 1%; Wa ,0=2, 2%;
K50=3,0%;3ulfatos=vest, _
ANALISIS MINBRALOGICO: Illita y/o muscovitaj;feldespato;
ot —cuarzojmonmorillonita.
INDICE DE CONTRACCION: 3%

. n e e P AR G S e

OBSERVACIONES: pH: 6,5 5 €Oyt no
Engsavos tecnolbgicos:
Comportamiento reolbgico:Trabajabilided: regular
Comportamiento al secado: Defectos: no
Resistencia mecdnica: buena
Uso potencial: Pcdria ser utilizado como componente ma-
gro en ceridmica roja,para regular la plas

ticidad de una composicifn.
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3,55 =

- -

- — o ——— -y —

0 - 3,55t Arcille limosa parda,Semipléstica,con alter-

nancia de rocas metambdrficas en distintos

niveles,hlmeda

HUMEDAD: 19,1 %

LIMITE LIQUIDO* 32,3 %

LIMITE PLASTICO: 18,0 %

INDICE DE PLASTICIDAD‘

o~

14.3 % -

ARCILLA- LIMO 62,63 %
ARCILLA(#): 58,2 %

L
——— T r — — ———— . — -

P e R Y T T

OBSERVACTIONES: Pozo rea

[ gty P P Y

yo E1 Condor.

lizado sobre el lecho del Arro-
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POZQ N2 14 DESCRIPCION PERFIL
8,10 = 0 - 0,10: Suelo himico

- ° 0,10 - 1,30: Limo pardo oscuro,semipldstico,seminfimedo
- = =] 1,30 - 1,65: Limo pardo con grava y arena,semihimedo
-] 1,65 = 2,60: Arcilla limosa parda,semipléstica,semiﬁﬁ¥

] medea

1,65 fmaiz

2,60 [=—=

HUMEDAD: 17,0 %

- ——
e e R e il v e v —
e e St o o —— d—

e e e v e v T o

GRANULOMETRIA: ARENA: 28,30 %
ARCILLA-LIMO: 71,70 %
ARCILLA(#): 64,40 %
' 3102=65,9%:A1203=14,7%;Fe203=4,6%:

. — v ——— - - R .

feldespato;montmorillonita.
INDICE DE CONTRACCION: 2%

e e v v - —————

OBSERVACIONES: PI: 6,1 5 005: no
Ensayos tecnolbgicos:
Comportamiento reolbgico:Trabajebilidad: regulaer
Comportamiento al secado: Defectos:no
' Reaistencia mecAnica: buena
Uso potencial:Recomendable para cerdmica roja,siendo
un ‘motivo de abencibn,el contenido de sul-

fato que puede provocar eflorescencias.
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0 - 0,10: Suelo himico

0,10 - 1,20: Limo pardo a pardo claro,poco pléstico;
con detritos muy alterados de rocas meta-
mérficas,semihiimedo

1,20 = 1,75: Limo pardo claro a amarillento,poco plés-
tico,con detritos ds rocas metambrficas,

semihfimedo

_______
____________
______________
___________________
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ARCILLA-LIMO: 39,74 %
ARCILLA (#)¢ 33,80 %
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SECTOR A

e i - -—

POZ0 N=16 DESCRIPCION PERFIL

0

0,10 =] 0 - 0,10: Suelo himico
] 0,10 - 1,25: Limo pardo,pocc pldstico,hiimedo
j:::;: 1,25 - 1,45: Limo arenoso pardo verdoso,con detritos
_:Z:::: de rocas metamdrficas,himedo
:j:::_‘_": 1,45 ~ 1,70: Limo areno-arcilioso,pardo claro,poco plés-
j;j:j: | tico,hmedo

1,25 fZ}ZT: 1,70 -~ 1,75: Limo arenosc pardo claro,con abundantes
?j:i;é ~detritos de rocas metambrficas

1,75 B%5ad

E=g =i a g — i Py
o ——— o —— ——
et ket S N e — —

ARCILLA-LIMO: 67,23 %
ARCILLA(#): 57,70 %
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SECTQR 4

POZQ Nel8 . DESCRIPCION PERFIL |

0 0 - 0,1 '
v ot | - :Suelo himico

0,15 |t .15 lo himic
j;_—;‘—:-_' 0,15 - 0,56iLimo pardo oscuro,semih(medo

0,56 :-:_‘_:::: ' 0,56 - 1,40: Arena limosa parda grisécesa,con abundantes

#

o B g
_".‘_; detritos de rocas metambérficas,semihimedo
4’_’;: 1,40 - 2,15: Limo poco arcilloso pardo oscuro,semiplés-
LRI N : tico ,muy himedo a semihimedo
PAFE R .

1,40 e 2,15 - 3,00: Limo arcilloso pardo,compacto,con escasos

‘ ‘:—:;:_ : detritos de rocas metamdrficas,semihimedo

— — = 3,00 « 3,30: Arcille limosa pards rojlza,muy compacta,
— = pléstica,semihiimeda
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0,10

0,30

2,60

—_ e -
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0 - 0,10: Suelo hémico

0,10 - 0,30: Limo pardo oscuro,poco plédstico,semihiime-

do
0,30 = 2,60: Arcilla. limosa parda rojiza,poco pléstica,

semihimeda

2,60 -« 3,30: Limo poco arcilleso pardo rojize claro,

muy friable,semihdmedo

3,30

HUMEDAD: 25,8 %
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GRANULOMETRIA: ARENA: 7,80 %
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0,70

0,70

A - . — ——— -

0 - 0,10: Suelo himico
0,10 « 0,40: Limo pardo oscuro,semihlimedo

0,40 - 0,70: Limo pardo amarillento,terroso,con abun-
dantes detritos de rocas metambrficas
Abandonado por la imposibilidad de avanzar

DESCRIPCION PERFIL

0 - 0,10: Sueloc himico

0,10 - 0,40: Limo parde oscuro,con algunos detritos

' de rocas metambrficas,semihimedo

0,40 - 0,80: Limo pardo amarillento,con abundantes
detritos de rocas metamérficas

Abandonado por le imposibilidad de avanzar

DESCIPCION PERFIL

0 - 0,10: Suelo hiimico
0,10 « 0,20: Limo pardo oscuro,con algunos detritos
' de rocas metambrficas,semihimedo
0,20 - 0,70: Limo pardo a grisfceo,con algunos detri-
tos de rocas metambérficas,terroso,semihi-
medo |
Abaqdonado por la imposibilidad de avanzar

DESCRIPCICN PERFIL

0 - 0,%5: Suelo himico

0,35 - 0,70: Limo pardo,poco pléstico,hlmedo

0,70 - 0,96: Limo pardo claro,terroso,con algunos detri-
tos de focas metam&fficaS,BGMiSBCO

Abandonado por la imposibilidad de avanzar
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SECTOR A 37
DESCRIPCION PERFIL

-0 - 0,10: Suelo hfimico

0,10 - 0,70¢ Limo pardo terroso a friable,con detri-
tos de rocas metambérficas muy altera-
dos,semipléstico,semihfimedo

0,70 - 1,16: Limo pardo amarillento,con detritos de
rocas metambrficas,terrqso

1,10 - 1,50: Arcilla parda,plédstiea,semih(imeda

1,50 - 1,90: Arcills limosa parda clara,semipléatica,
con detritos de rocas ﬁetamérficas,semi-
‘hiimeda

1,90 = 1,95:.Limo arcilloso: pardo amarillento,con de-
triﬁos de rocas metembrficas,semihfimedo

Abandonade por la imposibilidad de avanzar

A e ey g By (o D M M i v " —

0= 0,10¢ Suelo hfimico

0,10 = 0,40¢ Limo pardo oscuro,terrcso,con detritos
de rocas metambrficas,semihlimedo

0,40 ~ 0,90: Limo pardo amarillento,semipléstico,con.

| detritos de rocas metambrficas,semihfimedo

0,90 - 1,00¢ Arcilla poco limosa parda clara,pléstica,
semihiimeda

1,00 - 1,10: Limo afcilloso pardo claro,friasble,semi-

| hiimedo

Abandonado por la imposibilidad de svanzar

DESCRIPCION PERFIL

0 - 0,10: Suslo hlmico

0,10 - 0,75t Limo pardo,semipléstico,semihiimedo
0,75 - 1,00: Limo arenoso pardo claro,con detritos de
rocas metamérficas,semihfimedo

Abandonado por 1a imposibilided de avanzar
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SECTOR A _

POZO N220 DESCRIPCION PERFIL
Ogdm .0~ 0,10: Suelo hifimico

- = ] 0,10 - 0,80: Limo pardo oscuro semihiimedo

- = 0,80 - 1,80: Limo arenoso grisaceo,con detritos de

] rocas metamérficas

‘E;Zfi Abandonado por la imposibilidad de avanzar
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0 - 0,10¢ Suslo hfimico
0,10 ~ %,00: Nivel 'aglomérédicd (bolos,gul jas y arena]
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BARRANCA N222 DESCIPCION PERFIL

———— e —— —

0,40

5,00}

BARRANCA HEEB ‘ DESCRIPCION PERFLL

- Nivel lecho arroyo
Y — y

- ——

6,00

BARRANCA N

5,40

.””’/,Nivél lecho arroyo

224 ' DESCRIPCION PERFIL

—
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SECTOR A

o —— ———— v ——— ——

. 0 - 0,40: Suelo himico

0,40 - 5,00: Nivel conglomerfdico(bolos,guljas y arena)

T v A PAS ki e e W b

0 - 0,10: Suelo Klmico

0,10 - 6,00: Nivel conglomerddico(bolos,guijas y arena)

0 - 0,40: Suelo himico

0,40 - 5,40: Nivel conglomerédico(bolos,guijas y arena)

/,,Nivel lecho arroyo
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BARRANCA N#25 _ DESCRIPCION PERFIL

0,10 =% -0 - 0,10:Suelo himico

_ - - 0,10 - 0,70: Limo terrosoc pardo
- = 4 0,70 - 2,80: Nivel conglomerfdico(bolos,guijas y arena)

0,70 [=Tu 2,80 - 3,80: Limo pardo terroso,semihiimedo

2,80 =

3, 80 .%;:Z:d’/,,fNivel lecho arroyo

BARRANCA N226 DESCRIPCION PERFIL

0 - 0,40: Suelo hfiimico

I 0,40 - 0,70: Nivel conglomerfdico(bolos,gui jas y arena)
0,40

!ZLPZJ 0,70 - 4,50: Limo pardo poco arcilloso,semlseco
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VI- SECTOR B:

l1-Ubicacién:

El sector B se encuentra ubicado al Norte del Departa-
mento Capital,abarca una superficie aproximada de 2,400 Has, y est4
limitado al Oeste por la localidad de Taf{ Viejo,el Rio Salf al Este
¥y la poblacién de Los Nogales al Norte (Fig.N®1),

El 8ector en cuestibn fue elegido por considerar que
sus tierras posefan aptitudes para uso cerémiceo,ademds que su estudio
permitirfa avanzar sobre 1{mites de traba jos anteriores,

Por otra parte la cercania de centros urbanos,una bue-
na red de caminos,tendidos de alta tensi&n,gas Y agua corriente,le con-
fleren a toda el 4resa caracterfsticas de infraestructurs inme jorables,
tanto para realizar explotaciones como para la instalacién de cualquier
industria afin,

>-Caracteristicas del terrenp:

I'a regién investigada se desarrolla sobre 1la llanura
pedemontana,en donde superficie mas o menos llanas alternan con sua~
ves lomadas.Las pendientes predominantes y decrecientes son de Oeste a
Eate y de Norte a Sur.

E1 principal recurso econémico es 1la agricultura,represen-
tada por plantaciones de citrus principalmente,ademis de cafia de azlcar
¥y hortalizas,

Las .des rutas principales que son la Ruts Nac, N29 y 1g
Provincial N2305 y que atraviezan al sector estudiado en sentido Norte-
Sur aproximadamente,est&n trazadas en las partes mas bajas de esta 1lla-
nura,entre una serie de lomadas suaves,

El colector hfdrico mas importante es el riec Salf,que
delimita 1la zona de trabajo por el Este,Es de régimen permanente, con
crecides en el verano que a veces provocan serios inconvenientes en sus
riberes y en el desembocan los principales cursos de agua que riegan la
zona,

Toda 1a llanura estf cubierta casi integramente por po-~
tentes sedimentos de edad Ouartaria,con algunos adelgazamientos en los
sectores de lomadas,las cuales tienen en su nlicleo un substrato de e-
dad Terciaria.Los dep8iitds mas recientes y de tipo pelftico-arenoso
congtituyen el objetivo principal de este trabajo.

De ecuerdo & caracterfsticas de color,textura,granulo-
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-metria y plasticidad,se pudieron determinar en general tres horizon-

tes principales durante el muestrao:

Horizonte 1:Suelo himico,conformsdo por material fino negro parduzco,
de una pbtencia promedio de 0,10 m,,friable y rico en ma=-
teria orgénica.

Horizonte 2:Limo pardo oscuro,de semifriable a semiplédstico,con algunas
intercalaciones de arena medians a gruesa ¥y un espesor pro-
medio de 0,40 m, -

Horizonte 3:Limo escasamente arcilloso,pardo clarb a amarillento,compac-
to,con nédulos carboniticos presentes en la mayorfa de los
casos por debajo del 1,50 m. de profundidad,

Cabe sefialar que @ procurd llegar a una profundidad de

5,00 m.,aunque en elgunos pozos ,debido a la imposibilidad de avanzar

en la perforacibn por la dureza del substrato,la misma tuvo que abando-

narse,

Al contar con los valores de plasticidad de cada uno de
los pozos y volcados estos al mapa base,pudo delimitarse sectores con
distintos porcentajes plésticos(Fig.N¢8),coincidiendo en gran medida
esta informacién con 1la grafioada mediante las curves de isocontenido
de limo-arcilla y arena(Figs,N29 y 10).

Viendo los porcentajes de plasticidad volcados en la Fig,
N28,108 de mayor valor estén ubicados al Daste de la zona de estudio
(Pozo N22= 17 %),mientras que hacis el Este éafos disminuyen a velorea
minimos (Pozo N235= 1 %)pars luego incrementarse moderadamente cerca
del recorrido de 1la ruta Prov, Ne¢305.Sobre esta zona y en un sector Nor-
te,el suelo adquidére puntuslmente caracterfsticas plésticas interesantes
(Pozo N%32= 10 % y Pozo N224= 15 %).

Debido a una metodologfa del ensayo granulométrico rea-
lizado por vi{a hfmeda y al trabajarse con las fracciones arena y limo-
arcilla,los porcentajes indicedos en lag planillas de cada uno de los
pozos,no refleja exactamente las fracciones de 1limo y arcilla.

La interpretacibn de las curvas de jsocontenido de 1limo-
arcilla y arena,permitid poder delimitar zonas a utilizar unas mas ap-
tas que otras deasde un punto de vista del tamafio de granos,

Las lineas de isocontenido para arcilla indican que ca-
81 todo el sector B presenta contenidos interesantes en la fracecién
arcllis=-limo,con la salvedad de la porcibdn centro-Norte ubicada entre
las localidades de Los Nogales y Granja Modelo.
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Esas granulometr{das en las inmediaciones de Taff Vie-
jo hacia el Norte,Noreste y Este principalmente,alcanzan valores pro-
médbo de un 80 ¥ ,presenténdose también favorable esa relacibn en las
proximidades de los barrios Los Pocitos y Villa Mariano Moreno al Sur
como asi también en lugares cercancs a Los Nogsles y Granja Modelo al
Norte,.En los sectores orientales 1los porcentajes disminuyen de Oeste
a Eate a medida que nos acercamos al rio Salf. )

Los porcientos mas altos de arena se ubicaron en el
Norte y centro de lu regibén(Pozo N*33= B4 %),entre el recorrido de las
dos rutasg, ’

——— T b Sl A Al Bl s i gy W o > o

Por difraccibn de rayos X pudo conocerse los componen-
tes cristalinos presentes y en general para este sector la presencia de
cuarzd,illita-muacovita,feldespato,montmorilionite y calcita fue co-
mln en casi todas las muestras,salvo algunas ausencias de calcita y/o
montmorillonita y la presencia alslada de mullita en la muestra N219
(ver‘planilla de cada pczo).

d-Anélisig guimicos:

De los andlisis realizados sobre 16 muestras represen-
tativas de los elementes mayoritarios,se concluyd que solamente 5 de
las mismas manifiestan en su composicidén la mejor aptitud para ser usa-
da en la fabricecidn de cerémicos rojos.En las restantes,el principal
problema es la presencia de sulfatos y carbonatos,y en menor medida de
sales ,que son componented psrjudicilales que proﬁaoarﬁn deficiencies
en la calidad final del producto,

Lo§ elevados contenidos en alémina y potasio se deben
a la abundancida de i1llita en la fraccidn arcilla y de muscovita en el
limo ¥ arena, -

La quimiea indica que 21 material mas apto es el que
yace al Sudoeste de la Granja Modelo e inmediacionesz,presenténdose con
regservas el correspondiente a los puntos de muestreo N4, 2 y 19,

e-Comportamiento del material calginado:

En eate ensayo se sometid una pieza de material a tem-
peraturas entre los 900 y 1150°C,con intervalos de 507C,observéndose
en general un buen comportsmiento sin fisuras ni rajaduras.3olo la
muestra N227 presentb la imposibilidad de realizar medicliones,por cuan-
to evidencibd rajaduras como consecuencia de su plesticidad escasa e
importante contsnido en carbonatos(Fig.11l).

6-Evaluacién final del ssctor B:

El trabajo de campo permitid observar la riqueza de



COMPORTAMIENTO DL MATERTIAL CALCINADO

47

#_| 1o fimm totas|Abrorits EE;::;:: R;::::?;: :"1"‘“ LR M |Se EFRETIARn A beoratefrostded|penaided fog 4, Pérdide por
g06| 2,5 16,4 .9 | LT 1:.'12111 1050 1 6,1% %00 |- 1,0 6,6 41,0 1,54 ';:g:nm 1050° Cr 7,0%
gso| A5 | 16,4 | 8,4 1,16 " a0 | 2.0 | 2,5 41,0 1,56 "

b fooof 5,0 14,9 7,8 | 1o, " lo00| 2,0 2,3 4,0 1,56 "
iosol 7,5 93 LR 2,02 " a1 tos8] 2,0 25,9 10,9 158 .
ito0| 14,0 T, f B2 2,22, [martén wio0] 3.0 | 25.4 10,7 1,60 ,

1130 fz,0 12 ! 23 2,30 " 1150 10,5 9.7 20,0 2,07 mArrén
, Lo
dool 5.0 | 22,8 | 15,9 LV f,5r Uledernnd doso oo 45 _ goof - 19,7 33,5 vr0 |5ode, ) sos0er 7,7%
dal 30 | 22,40 jies 1,57 " 950) %,5 | 10,9 2,3 |- 1,0 "
o Hobdl 5,0 2,91 {482 [0 1,61 " : 20 POl 50 {117 32,2 1,77 "
1dol '#3.0 A R L AR " tosa | 4,8 15,0 %,6 L77 "
1'1'60 vg,0 15.&‘ _i};,é‘ i 1,07 Ymarron ) {iod 7.0 T,2 15,6 2,17 "
|71"56 o 1.4 : 3,5 | 2 " 150 | 14,0 4,5 11,0 2,44 marréa
- -
too| B0 w,7 | ke 165 |aeavrind toso o nax joco | - 29,0 43,5 1,50~ (§048y;pq 100070 36w
a0l bo| 5.2} :o5,e 1,70 . g5 | B0 2.9 39,0 1ot !

i, |10do " 3,0 15,0 25,5 110 " ' o il IR R S
s 4,0 15,0 25,5 1,73 N toso | 6,0 L4 39,7 1,50 "

1100 a.0 7,1 16,1 2,90 [marrdn pino| 6,0 22,9 3.6 _ b "

stse] 11,0 2,2 5,0 2,m - 150 | 14,0 | A6 15 PAnmerefin

90| 3.0 22,0 15,0 a0 Jientrte 1050 65 53¢ gno | 6.0 17,7 29,0 1 [iode ] 1es0te 6, 2
aol 3 | 21| 35 10n . gsol 6,0 | 17,7 2,0 1,64 . '

" 1000 an | 35,4 1,0 " 74 {1000] 7,0 17,6 , 79,0 1,64 "

{1R 1.5 20,8 4,5 1,60 " 1p50| 8.0 13,5 24,6 1,62 *
(R Tsts 1,0 16,1 20,7 1,71 Jenredéa 1re(i2,s a,1 15,6 1,9 "
regn] 17,5 1,3 3.0 2.0 " piso|13,5 2,7 6,1 | 2,2 "

n | de R e prieanie annranie | eotor TS | [ (2o FRobwlmr o ftomape i | T i
900l 4,5 n,6 16,4 1,91 Tame1a1al 1950 0 63 201 1,0 w7t os2s | e (R0de 1 otos0ter 0,0
‘950 7.0 €,9 | 15,0 2,18 “ bpo | 1,0 17 | 3,5 | 1,85 "

{x |00l 7,0 5,2 it,f 2,5 " = 1000 | 1,0 17,7 12,5 | 1,85 "

1050 1,0 3,4 | 18,4 2,40 " poso | 2,0 17,2 32,2 i,n7 . .
1100] 15,0 o0 | 0.0 2,50 |marcén 1100] 3,5 15,0 ;4 1,29 "
1150 17,0 n,o 6,0 2,55 " 1150 | 9.0 4,1 10,17 a4 inarrhn
o dn -
dooj_ 0 | 330 | Aad 1,51 [inarsiro| 1050 i g% 900| 3,0 w6 | 31,n Ly 58Il 19907 e s
450l 20 32,0 in; 9 1,53 " 950 | 3,0 18,4 3,0 1,73 BE
16 [1000] 2,0 26,3 44;2 1,68 " " 1600 | 5,0 10, 2 31,5 1,71 -
150l 2.5 7.0 41,0 1,70 " 050 { 5,0 17,4 11,1 1,79 1
1100] 7,0 16,5 30,1 1,86 merGn 1100} =~ 12,7 7,9 1, ™ "
1150] 12,5 1,3 16,0 2,17 "
150 }10,0 5.0 11,4 2,77 marcbn
gl 3,5 | 20,0 | 34,0 1,70 [36d04110] 1050 C: 5,4% %00
9501 3,5 | amd | 33,5 1,73 N . 950
18 1000 [ 4 o 17,7 31,5 1,78 " , 2 fo0o Ho ea prfble raalizar laf medlclonds corrnsgondientas
haso 1,5 11,8 2,5 1,99 " 1050) o lan plaquetand porque pdenentan Mkaras ,
1100 - 3,5 8,1 2,5 mareén hico
1150 13,5 1.6 3.8 2,41 " 130 '
90| 2,0 | 20,7 | 35,8 175 | Jades11g 1050 B¢ 6,5% 20| 2,0 16,4 | 29,0 | 197 |1edfinid 1050°¢) 5,2
esol 2,0 [ 20,4 | 35,5 L4 " gsp | Be0 | 16,0 S "
o [1000] &S 20,49 35,5 1,716 " 4o [1000) 4,0 16,0 m,o i,81 "
haso] 2,5 15,4 4,5 1,70 u 1050( - 13,7 25,9 1,R9 "
1100} 11,0 19,4 34,5 1,79 | marrén b 100 -t 8,6 18,0 2,10 "
11501 11,0 1.6 16,3 2,15 " 150 15,0 a,0 0,0 2,50 warrbn

Fig. N 11




48

los suelos manifiesta en una promisoria agricultura representada prin-
cipalmente por citrus,existiendo ademés terrenos no cultivados que
posibilitarfan aprovecharlws desde un punto de vists ceramista,

Sistemas de esplotacibn bien planificados ¥ excava-
ciones de poca profundidad permitirfan poder recuperar las tierras
trabajadas y reimplantar una nueva vegetacibn,

Como 8e ha visto la aptitud del material en algunos
sactores presenta ciertos inconvenientes,circunstancia salvable si 1a
tecnologia fabril es adéptada convenientemente o si se decide fabri-
car ladrillos comunes.

Un estudio pormenorizado de los ensayos granulométri-
cos,pl&sticos,quimicos,mineralégicos vy tecnolbgicos valorizé un sec-=
tor ublcado en el extremo Noreste de la zona de estudio,en donde el
contenido de limo-arcilla se presenta en cantidad apropiada,En lo que
ltace a la plasticidad esta no llega a tener valores 6ptimos sin 1lle-~
gar a considerarlsm como descartables,aitpacibn igualmente observada
en las cercanfas de la localidad de Loas Nogales.Estos lugares tamgbién
tienen la particularidad de no contener carbonatos nl sulfatos en por=-
cenya jes perjudiciales,lo que no ocurre en otras zonas en donde ade-
mis aparecen sales y altos contenidos en arena, Asf los puntos de
muestreo N®2 y 4 destacan un material relativamente apto,pero con un
contenido en sulfatos que provocarfa efloreacencias,
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5 , 4/90 Ruta 9 | Pendientes 31 / dc | No / ¥o cliee i Citrus 1,08 mo5alcsf
. i - [suaves —— i e — SN
N -t P . - : o 1% i
? : i cendientes sf / No | d¥o / XNo Gamino oG+ gjppus Tafi Viejo :
; 6 . 4/20 rRhua 9 | suaves L blico l M J€
e e é.—_' . -'-t_,-“ oot o _/“_"_""' Ao '”/"'—"_'-_ Cam lno “G I e e
' : i Pendientes 51 hie) : No N ki Uy b Taof o
! 7 ! 4/50 | Ruta 9 i : 51/ ho 3 N Slioo | NO Tafi Viejo
: b 450 AR 9 suaves IS U B o 3
{ i "1 Ruta O-Diat rendiesntes: g T | . Camino pu Villa Maria
' X i = 1 h v Ho No No
. 8 ! 4-/ 'gcna'] 1',118']0 Sqaxms > / Yo / ! blico ! nD Morenao
| !"_.___"__._“_~.T_m___m_,quW“A___________m“_“___._“}
| 9 ; IN MQESTRA BOR LA IMPOSIBILIDAD DT AVANZAR BN LA PERFORACION
. H i
L —— - ———— i —— s e - —-——— —
i 3 . : B L ?"Iari&
i : Pendientes . S" / Camino . Vvilla 1| g,
i ; : i No Canal agua/ .
10 4/90 Ruta 9 ‘suaves 5 No = privade Cicrus no Morsno
o o fcceso T, Pendierte P N Camino Ciltrus - L
o] . s ClEries si / Ne No / No . 1 Tafi Vieio
11 4/%0 Jiejo~-Rutad suaves ~ privado chacra - : J
. .
‘ 4 , \ i -
12 5/90 Acceso T, FPendientes sf / No Vertiente Cgmlpo Loteo Tar{ Viejo
‘ fiejo suaves publico
Acceso T Pendientes N No No Camino . , PR
13 5/S0 e 0 - | Fendie o / No / srivado Citrus ; Tafi Viejo
Penaientes . Canal agua/| Camino
a T 4+ < hh =3 R 3 & Ty o g
14 5/90 Ruta 9 suaves si / No |yo péblico Citrus . Loa Nogaleq
Pendientes st / Camino No
i / NO No / No 3 Los Nogales
15 5/30 Ruta 9 suaves ; pGblico
i 3 Cgt'nlno ~3 ’ ..
16 5/90 Ruta 9 giigii?t?s SE / No No / N o Pablico Citrus Tafi viejo

6¥



SECTOR B

wtmero de | Mes / afio | Rutas o cat Morfologia| Linea de |Agzua superd Acceso ‘Cultivos |Poblacién
minos mas del terre~| alta ten~ | ficial/sub-
‘muestra I gereanss no sién/gas terréncs fcercana
: Pendisnt ;
; endientes , Camino Citrus t Toafi Viejo
Y 5/90 | Ruta 9 | spaves N6 / No |  No / No | piblico e !
! | i i i : Camino No f :
| 18 .5/9%0 | Ruta 9 Lomadas L si/ NO&...L.__I:IB / Mo | péblico foteo : L01~D10gales
: ! ! : i |
; : i Lomadas f . . : N Camino : a N ‘
19 ; 5/90 Ruta § Esuzves ' i $i / No i No / No pliblico Citrus ! Los Nogales
———— - — - * = - T - - - T -+
' ‘ 5 . ' . : i Camino f ‘g : !
: _ Pendientes ST ' ! .. o i (Citrus » Los Nogaled
20 ' s/90  Rwba 9 - SRUCEUReS . L/ No  No /Mo plviico j TTTTR - O TOSRER
L ; : : Pendientes  No / ¥o . No / No | Camino Citrus : Los Nogzales
-2l i 5/90. - Ruta ¢ i suaves : t privado { ) g :
T : _ __ | Lomadas . : . Camino Granja
: 22 g 5/20 i Ruta 505 isuaves No / No No / No pliblico Citrus Modelo
e T o Co Camino No Granja |
23 ; 6/390 E Ruta 9 E Lomadas Ho / 31 _dmnﬁsﬂ! No pﬁbiico Desmonte | Hodelo '
T ! ! Pendientes '  No 31 N y Camino | Gran;a
24 ' 6/90 | Ruta 305! ggaves . No /384 No / No phiblico | No ' Modelo ,
B ~- et = : et U S P F £y R 713 -
2 : 6/90 . Pendientes . 31 / No . No / Noi os i Citrus tlla Ma-
g § /9 | 3fta 3055 suaves f /f 1 No / { privado i _irianc Mreno
; : i Pendientes{ 37 / i - \ Camino , ; -
E 26 i 6/90 Ruta 305 | suaves | 5i / Wo No / Mo orivado Citrus ELas Talitas
3 _ | Lomadas , , Camino .
27 6/90 Ruta 305 5iaves si / No No / No privado. No Las Talitas
Pendientes s{ / No No / No | Cemino .
28 6/90 Ruta 305 | gaves / / piblico No Las Talitas
Camino Villa Maria-
N P .
29 6/90 Ruta 305 | bomadas o / No No / No | “dhlico No no Moreno
./ s Camino Granje Mo-
30 6/90 Ruta 305 Lomadas s{ / si No / No pGblico . No delg
Lomadas . ¢ Sobre Ru- Cana Granja Mo-
31 6/90 Ruta 305| suaves si / sf No / No | ia delo
Cag;no . _ | Granja Mo-
32 6/90 Ruta 305 Lomadas No / si No / No | publico Citrus-cafia|delo

04



ol Vi &

_ : |
NGmero de | Mes / sfio | “utas o ca+ MoTfologia| Linea de |Agua super- Acceso Cultivos 'Poblgeibn ||
. . a‘ I
| minos mas | del terre-| alta ten-. ficial/sub-
nuestra | cErcanos no s1én/gas terrinea cercana
; L | Camino Citrus Villa Maried
5 f Camino . Villa Marial
! 34 6/90 i Ruta 9 Lomadas | No / No No / No pablico Citrus no Moreno |
! ; 2 Pendientes s{ / No No / No | Camino Citrus 7illa Maris
f 35 6/50 | Ruta 9 352 suaves _ : ! Piblico no Moreno |
1 7 | . T Camino '
35 6/90 Ruta 9 23:3225 S{ / No | No [/ No & Zo U . No 'Los Nogales
- T : . e - [ ¢ T T T T T
i Pendientes . aminoe " . =
37 6,/90 1~Ruta 9 . suaves si / No ¥o / ¥No pliblico No iLos Nogales
38 6/90 é Ruta 9 gszsg:s si / No No / No gggi?go Citrus i Los Nogalep
! 4 ——— . —
? ! I !— 't N i._
39 6/90 ggga 9- E Lomadas No / No No / Ne gzgizgo Citrus |Los Nogales
I Ruta vie- ¢ af - Camino = ] o ;
| 40 6/90 | ja 305 | Lomadas —Sl / 31 N No_ﬁ/ No | péblico Cafia :La Granja
; 41 6/90 . Ruta 305 | Lomadas g7 / s5{ Ne / No | Sobre ru-; No Las Talitas
i | suaves » j ta : ' i
| Pendientes y N N i Camino i L oms
42 6/90 Ruta 305 e ee ? No / No No / No péb1ico No Las talitas

I
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SECTOR B

Pozos sin

muestra

Ensnyos:
Granulom,
-BlaStiC.
llumedad

Ensayos y
Andlisis:
Quimicos
Mineralbg.
Tecnolbg,

—_—

S o [@ s f fo | o 1o




POZ0 tl¢1

2,50

5ECTOR . B

0 - 0,15: Suelo humico

0,15 - 1,05: Limo pardo oscuro friable semihGmedo

1,05 - 1,70: Limo pardo amarillento semipléstico,

Semihiimedo

1,70 - 2,50: Limo pardo amarillento muy fino,compac-

to,plédstico,semihlmedo

HUMEDAD: 18,3 %

——— - -
—— e e o o — -

e e . —— - ———

INDICE DE PLASTICIDAD: 15,4 %

99%

ARCILLA-LIMO: 97,01 %
ARCILLA (#): 95,50 %

¥

o i o o mn e

ANALTZIS QUIMILCO: —

e e S ——— A ——

- -nw——-———-———

INDICY DS CONTRACCION: —

e e A . ——— o i - —

A P ——— o —— -
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POZO N2

1,85

2,50

I !

SN

3
]

i
Hs

||f|1
’l'“

by

g

RN

1l

TRELARTIRNA

1

Ty

It

Li
RN
I

|

|

I

|

1

SECTOR_ B b4

0O - 0,10: Suelo himico
0,10 - 0,5%: Limo pardo friable seco

0,53 - 0,85: Limo pardo,poco compacto,seco

0,85 - 1,35: Limo poco arcilloso pardo,semipléstico

1,35l-_2,50:Lim0 poco arcilloso parde claro,fria-
ble,saco

HUMEDAD 2%

LIMITY LIQUIDO: 36,0 %

LIMIT1 PLASTICO: 19,5 %

- —— -8 . . o e ——

INDICE DI PLASTICIDAD: 16,5 %

e  an e et B S , f—— ——

. e iy v ———— -

ARCILLA-LIMO: 95,14 %
ARCILLA(/): 86,80 %

Jlﬂp ),,SA Al O -18,0%;F =6,1%;

6203

____.,-_.___ ____,......_

e . S e e ame A et RS P e . e S

oC —guarzoimontmorillonita,

INDIC™ D& CONTRACCION: 2 76

s . e L e R G e e A S S

OBSERVACIONES: pH: 5,9 ; €Oyt no
Tnsayos btecnoldpicos:
Comportamicnto reolbgico: Trabajabilidad: regular
Comportamiento al secado: Defectos: no
Resistencia mecénica: buena
Uso potencial:l?ecomendablé para cerfmica roja,siendo
un motivo de atencibdn,el contenido de

zulfato que puede provocar eflorescen-

clas.




YECTOR_ B

S ——— ——— s

POZQ 123 DESCRIPCION PERFIL

0 oo

0,10 e s~
s 0 - 0,10: Saelo hamico
B 0,10 - 0,32: Limo pardo,semipléstico,hlimedo
—:'":—:I 0,32 - 3,00: Limo pardo amarillento,poco pléstico,
:“:—j“ de friable a terroso,con algunos nbédu-
- los carboniticos

3,00 — — o
HUMEDAL: 26,0 %

[ LIMITM LIQUIDO: 30,0 %

——

LIMITE PLASTICO: 21,0 %

At R e e A ——

INDICE DE PLASTICIDAD: 9,0 %

e D e e P SN s e g S . S -

Y - ——— —————

ARCILLA-LIMO: 92,16 %
ARCILLA (#): 83,20 %

ANALTLLS QUIMICO: —

i ot kS8 o —

o —— v WPt o ———

S e e L A e e v de b PR ——

OBSERVACIONES: -

A T —— - Tt . "




SECTOR_ B

POZO U4 DESCRIPCION PERFIL
0 At AR
0,05(=~:~- 0 - 0,05: Suelo himico
=== 0,05 = 0,80: Limo arenoso pardo,hiimedo
;:}2;1 0,80 = 1,40:.Limo poco arcilloso pardc claro,semiplés-
0,807 ="-"- tico,semihimedo
“;j;j“ 1,40 - 2,25: Limo pardo claro,friable,semih(medo
R 2,25 - 2,40: Limo grénoso pardo claro,friable,semihi~
1,40 =—=—= medo
— - - 2,40 ~ 3,00: Limo pardo claro,friable,semihfimedo
2,25 _—-__-:.H—.
2,40/ ===
3,000 "___|

HUMEDAD: 23,5 %

- ———
i e ———— o
i ———

e g A e e v g dt A gy B — e

af

GRANULOMETRIA: ARENA: 15,82 %
ARCILLA-LIMO: 84,11 %
ARCILLA (#): 74,50 %
5102=69,4%;A1203=13,4%;F8203-3,9%;

——— iy A T ——— o

T e T & P - nf
I L?O—-ﬁ.’ J,‘.‘J,...)L 3—1 ,O"’a

mugcovibasmontmérillonita.

INDICY DE CONTRACCION: 2 b

o R g G G e e S — T S —

OBSERVACIONES: Pli: 6,7 ;5 CO5: mo

Ensayos tecnolbgicos:
Comportamiento reolbgico: Trabajabilidad: regular
Comportamiznto al seccado: Defectos: no

Nesistencia mecénica: buena
Uso potencial: recomendable para ceramica roja,siendo
un motivo de atencibn,el contenido de

sulfato gu= puede provocar eflorescen~-

ciass,




- —

1,300~

5HECTOR_ B

0 - 0,10: Suelo himico

0,10 - 0,40: Limo pardo oscuro,poco pléstico,semihG-~
medo

0,40 - 1,30: Limo arencs0pardo-claro,semihﬁmedo

1,30 - 2,30: Limo pardo,semipllstico,himedo

2,30 —22;55: Limo pardo oscufo,poco pldstico,semih(-
medo | |

2,55 = 3,00: Limo pardo claro,friable,semihimedo

57

HUMEDAD: 24,0 %

. et ——
Bt B e - — - —— A
— ik g At s —— -

e —— ot B . ——

ARCILLA~LIMO: 85,85 %
ARCILLA {#): 75,50 %

e v et S ——— o —

ANALISTS HINERALOGICO: —

—— ey W e o - o ik
- —

e e wek A — o ——

—— A At




SECTOR B s

POZO U6 | DESCRIPCION PERFIL
8'10 Eafm% .AO - 0,10: Juelo hﬁﬁico
g 0,10 - 0,80: Iimo pardo oacuro,poco pléstico,semi-
- hiimedo
_:—;{: 0,80 - 3%,05: l.imo poce arcilloan pardo,rnrmiplastico,
0,80 —:-:-~: | gemihimedo

3,00 === HUMLD&U 32,0 %

——

LIMIT LIaUID0: 38,0 4%

e = v

LIMITY, PLASTICO: 24,6 %

o ok e b e ik S S —

INDICH DE PLASTICIDAD: 13,4 %

e e rer M aE e e b ek A S ——

GRANULOMETRIA: ARBNA: 4,31 %
ARCILLA-LIMO: 95,68 %
ARGILLA (#): 91,90 %

ANALTSIS QUIMIGO: —

—— e A S o A o

A o ...-.-.——.....—-.....-———.-
-—..-an.-.-—_ ek A

A . ok e - ——




——— - ———

" it A ot fu ——

0 - 0,10: Suelo hbmico

0,16 - 0,70: Limo pardo,poco piéstico,semihﬁmedo

0,70 ; 3,00: Limo poco arcilloso pardo claro a amari-
1lento,poco pléstico,con escasos nbdulos

cerbonAticos,semiseco

HUMEDAD: 26,1 %

LIMITE LIQUIDO: 25,6 %

" e T it A i G . P P S —

e ———— s -y e bt - —

ARCTLLA-LIMO: ©4,06

n/

ARCILLA (#): 85,30 %

o —— e S —— TS At —

— e S0t A "

ot e v SR A e s SR M el g S A e

—— . U T . -




e

2,60

—

0 - 0,10: Suelo himico

0,10 - 0,60: Limo pardo,friable,semihGmedo

0,60 - 2,60: Limo pardo claro,friable,de semihiimedo

a 3eco

HUMEDAD: 18,5 %

-
e M At e e e . ————

ARCILLA-LIMO: 96,63 %

ARCILLA(f): 87,40 %

i P e A B S S ——a

ANALISGTS MINERALOGICO: -

- e - — Y e S ke S

CINDICE DE CONTRACCION: --

G e v e me R e . — S

——— i ———— ———————

60




0 - 0,05: Suelo himico
0,05 - 0,20: Limo poco arcilloso pardo claro,poco plés-

tico,semihiimedo

.0,20 - 0,55: Limo pardo,friable,semihfimedo

0,55 - 0,8%5: Limo pardo claro,poco pléstico,con arena
' mediana,semihﬁmédo

Abandonado

HUMEDAD ¢

g —————

—— e o A e b

- s A —————

ARCILLA-LIMO:
ARCILLA (# ):

L i — ———————n

o w  — —— o ——— v —— i S am dan

S U b s S e e S e g e

OBSERVACIONES: —

o b= A

61




3,00

-t - -

— e ——— . T ———

0 - 0,15: Suslo himico

'0;15 -~ 0,65: Limo pardo oscuro,semihimedo

0,65 - 1,20: Limo pardo,semipléstico,semihiimedo

1,20 - 3,00: Limo pardo claro,semipléstico,semihimedo

HUMEDAD: 32 9 o

LIMITE LIQUIDO: 38,0 %

A s - ————

LIMITE PLASTICO: <9+0 7

=i e e

INDICE DE PLASTICIDAD: 15,0 %

J e e B L L = ey

- ——— o ———_p—————

ARCILLA ~LIMO: 98,59 %
ARCILLA(#): 94,70 %

A ———— L A bt S S A o iy
D e v A e e S v e ——

——— ———— it
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0,35

0,70

3,00

SECTOR B

DESCRIPCION PERFIL

T ————— - WY

0 - 0,35: Suelo himico

0,35 - 0,70: Limo pardo claro,semipldstico,semihfimedo

0,70 - 3,00: Limo poco arcilloso pardo amarillento,

poco pléstico,coh nédulos carboniticos,

gemihiimedo a seco

- HUMEDAD: 15,7 %

LIMITE LIQUIDO: 25,0 9%

g e ————

LIMITE PLASTICO: 16,3 %

et B v A

INDICE DE PLASTICIDAD: 8,7 9

Eamf;glﬂ@mw ARENA: 9,47 %
ARCILLA-LIMO: 90,53 %
ARCILLA(#}: 81,560 %

8105707, 79541 0,516, 1sHe 0, =4, 75;
AVALISLS QUINLCO: 150 n,6.050a0- 2, C,051in0e 1, 043 10022, 5,

T ———— -

j;_:JO::B . l’t}m rx :r.}-a'-"'ll.y r}'f-—'!

ANALISJS MINERALOGEGQ: Liliba /o mumcovi
feldespatoiealeitasmontmorillo~-
nita,

INDICE DE CONTRACCION: 1,%%

e e R Ses e —— A

Sy Cuarzoec

OBSERVACIONES: pH: 7,2 003: contiene
Ensayos tecnolbgicos: '
Comportamiento reolégico: Trabajabilidad: regular
Comportamiento al s8ccado: Défectos: no

Resistencia mecénica: buena
Uso potencial: No recomendable debido a2l contenido

de carbonato=,




NEE

b

SECTOR B

s . — o o f

0 -~ 0,05: Suelo himico

0,05 - 0,50: Limo pardo oscuro,semihOmedo

0,50 -~ 1,00: Limo poco arcilloso pardo,semipléstico

sémihdmedo
1,00 - 3,00:

plédstico,semihiimedo

I

HUMEDAD: 24

of
_______ 99 iy

i g . it e

INDICE DE PLASTICIDAD: 12,4 ¢

e o e n et M v e — A ——

GRANULOMETRIA: ARENA: 4,51 %
ARCILLA-LIMO: 95,59
ARCILLA(#): €7,30 %

ANALISIS QUIMICO: —

S e - n - ——

G O ————————— . —
s v de o ———————— -

s ot B

Limo poco arcilloso pardo’claro,poco




3,00

0,15 - 0,40: Limo pardo oscuro,semihfimedo

0,40 ~ 3,00: Limo pardo claro,poco pléstico,con nédulos

- —— e ————

@ e e - - ——

0- 0,15: Suelo himico

carbonfiticos desde los 2,60 m. hasta el

flnal,semihiimedo

e o ——
s e o o e ol o S
o s

T e i e em e pma ey e e ——— —

. A e G A S

ARCILLA~LIMO: 95,52 %
ARCILLA (#):83,70 % |

CANALISIS QUIMICQ:TiO,= 0,7%;Ca0=3,2%;Mg0=1, 2%;Na 0=2,4
K20=3,1%;SO321,3%.

~Cuarzo 311Yita v/c muscovitas

ANALISTS MINERALOGICO: :
--------------------- frldegspatosealiciloimontmorillo-~

™ j_ tn .
INDICE DE CONTRACCION: 5,00

o uee e A e i e e Hhe o -

OBSEWACLONES: PH: 6,4 3 €051 conlisne
Bnsayos .tecnolbgicos:
" Comportamiento reolbégico: Trabajabilidad: regular
Comportamiento al secado: Defectos: no
Registencia mecéhnica: buena
Uso potencial: No es recomendable su uso cerdmico

por su contenido de carbonatos y =ales.
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—— T o . e

POzO 2 14 DE3CRIPCION PERFIL

0

0,1 0 - 0,10: Suelo himico
{f;i:: 0,10 - 0,50: Limo pardo oscuro,semihfimedo
:“:;:; 0,50 - 3,00; Limo pardo claro,friable,con nbdulos car-
;{}i} bondticos desde los 2,00 m, hasta el fi-
{}:Tj nal,de semihlmedo a =emiseco

3,00 —

- —— e - —

——— e ——— ———

LIMITE PLASTICO: 20,0 %

INDICE DE PLASTICIDAD: 10,6 %

e i b e S e v St P sy g ——

ARCILLA-LIMO: 94,70 %
ARCILLA(#):84,90 %

H30,=07, 8340 40, =15, 1310 02 =1, 6%
: o 3
oa
2]

ANALISIS @UIMLQQ;F169~O,T&;Ca0=3,2¥;Hg0:1,7%:mn20=2,3%
V20ﬁ2,9%;303=],8%.

T1lita y/0 muscovibasol —gunrso:
ANALIZTE MINERALO 0: ) ..
ANALICIS HINER ALOGICH foideapatojenleitsimonlmorillo-

1-
L

INDICS DG CONTRACCION: 3 %

nita,

OBSERVACIONLES: pH: 6,8 1 003: contiene
Fnsayos tecnoldgicos:
Comportamiento reolbgico: Trabajabilidad: buena
Comportamiento al secado: Defectos: no

Registencia mecénica: buena
Tso potencial: No es recomendable su usao cerfimico

por su contenido de carbonatos.




it

3,00

— e S —— - — -

0 - 0,20: Suelo hamico
0,20 - 0,4%: Limo arcilloso pardo claro,semipldstico,
semihGmedo

0,43 - 3,00: Limo pardo claro,friable,con nddulos car-

bondticos desde los 1,30 m, hasta el final,

3@eco

CLIMITE LIQUIDQ: 30,7 %

INDICE DE PLASTICIDAD: 11,2 9%

s -y A e e — - —— -

————" e v ————

ARCILLA-LIMO: 91,62 %
ARCILLA (#): 82,30 %

ANALISIS QUIMICO: —

e e o e A Sn e —— -

..._......._......—— W — ——— . ———
S s M R M e e e v ek W S ——

——-u-«-.-.._..—.-.--.-
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e pne———

O TA%A e
Pacs Y oY
0,10;;;_7
&
T
@;____ﬁ
3,002

GECTOR B

—re s ke it e

0 - 0,10: 3Suelo himico

0,10 - 0,65: Limo pardo oscuro,semih(medo

0,65 -~ 3,00: Limo pardo claro,friable,con nédulos car-
bonéticos desde.los 2,35 m hasta el fi-

nal,semiseco

_______
_____________
——————————————
————————————————————

L v g ——— o

ARCILLA~LIMO: 92,91 %
ARCILLA (#):82,20 %
Si02=62,5%;A1203=17,O%;F9203=4,6%;
CANALISIS QUIMICO:T3i0,=0,6%30a0=2,74;1Hg0=1,6%;H8a,0=2,5%
K20=5,0%;so3=1,2%.
) oc -Cuarzojillita y/o muscovitaj;
ANALIZIS Ih-il-I\H-‘J-B-&I-JQg:igg:i‘elc:'ir?.sxpato;montmorillonita;cal-

cita.
INDICE DE CONTRACCION: 1 %

e e G e e e i e

OBSERVACIONES: pif: 7,2 COB: contiene
~ Fnaayos tecnolbgicos:
Comportamiento reoldgico: Trabajehilidad: rocpular
Comportamisnto al secado: Delectos: na
Resistencis mecinica: buena
Uso potencial: Ko es recomendable para cerdmica roja

debido al conténidc de carbonatos,
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———

3,00

sLCTOR_ B

s i e

DESCRIPCION PERFIL
0 -~ 0,15: Suelo himico
0,15 - 1,50: Limo pardo oscuro,semlihimedo

1,50 -~ 3,00: Limo pardc -claro,friasble ,semiseco

LIMITE PLASTICO: 20,0 %

e i e i e

S . e ——— T ——

ARCILLA~LIMO: 89,62 %
ARCILLA(#): 76,10 %

ANALISIS QUIMICO: —

ANALISTS MINERALOGICO: —

e e L e e A P R e

69




SECTOR_ B

- ——

POzZo Us1g DESCRIPGION PERFIL

0 |E=2Z 0 -~ 0,05: Suelo hfmico

0,09- -~ .
-— - 0,05 - 0,50: Limo pardo oscuro,semihiimedo
- 0,50 - 3,00: Limo pardo claro,friable,cotl nbddules car-
- o bonAticos desde los 2,00 m. hasta el final
{:{f; ' semiseco
s
&
-
—

3,00 k= ="=

———————
_____________
______________
___________________

———— i ———————

ARCILLA-LIMO: 90,99 %
ARCILLA (#)}: 79,50 %

ANALTISIS QUIMICO: —

- ————

————— i1 - —— " ——
- —— A b —————— v ———

ey " — —— " s o e Swn W




-

0,35

5,00

=

Ar AASN Ay

SECTOR_ B

—————— s e —

0 - 0,35: suelo himico
0,25 - 3,09: Limo pardo claro,poco friable,gravoso des-

de los 2,60 m, haata los 2,70 m,,3emiseco

HUMBDAD: 16,2 %

;-

A e e e e g b

LIMITI) PLASTICO: 17,5 %

e e e i e e E - p .t 49

TNDIGE DE PLASTICIDAD: 12 4
GRANULOMETRIA: ARENA: 13,75 %
ARCILLA~-LIMO: 86.75 %
ARCILLA (f): 81,720 %
530 2:[‘)0, il 2()?::‘_] 7, AMiTe 2(),5:6, 0%:3
ANALISTS QUIMICO: 1'10,=0,8%;Ca0=1,5%;Kg0=2, 6%;Na ,0=2, U
KPO:B,T%;SOj=MGnos d= 0, 1%,
Feldegpatoje —cuarzosillita v/o

ANALIGIS MINERALOGICO: mallitazmontmorillonita,

INDICE DY CONTRACCION: 3 %

b B i — ——— T

o e o . — e . e -

Ensayos tecnoldegicos:
Comportamiento reoldglco: Trabajabilidad: regular
 Comportamiento al secado: delectos: ne

Renielenciy mechniea: huena

Uso potencial: Recomendahble para oorfimicn vnja
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POZQ N2

3,00

20

SlCIOR B

DESCILICION PERELL
0 ~0,10: Sueio hlmico

0,10 - 0,70: Limo pardo oscuro,semin(medo

0,70 - 3,00: Limo pardo claro,semifrisble,semiseco

72

HUMEDAD: 25,2 %

—— o —
_—Eatan memdonad
i - ——-..—-.._—

—— - —— ..-..—--.-u...-.--—-.—

———— - — a——

ARCILLA=LIMO: 94,44 %
ARCILLA (f): 89,40 5
SiO =67, Om,A1205~]4 BY%:te 03 5,1%:
Qﬁﬁkl§i- QUIMICO: Tiﬂ 0,6%;Ca0=1,6%;Mg0=1, 7%;Na 0=2,3%;
KEO—,,Oé,G03=vest.
o€ ~Cuarzoiteldespato;illita v/o

&H&bi-ig Q£H&ﬁﬁngigg'musqoviLa;celcita.

INDICE Dﬁ CONTRACCLON: 7

i h B v b e e e e e e S —

OBSERVACIONGES: pH: 6,9 3 003: conticnn
Ensayos tecnolbgicos:
Comportamiento reolégico: Trabajabilidad: buena
Comportamiento al aecado: Defectos: no

Resistencia mecénica: buena
Uso potencial: No es recomendable para cerdmics debido

nl contenido de ecarbonatos,




rozo N

iy —

21

_Skerok_ B

- —— A A o —

DESCRIPCION PERFIL

—— e ama A meh v S N b ——— —

0 -~ 0,10: Sueloc himico
0,10 - 0,75: Limo pardo oscuro, aemlhumedo

0,75 - 2,70: Limo pardo claro,friable,con abundancia de
nddulos carbqnéticos-y rodados desde los
1,85 m, hasta el final

2,70 ? 3,00: Limo arcilloso algo aren680 parde claro,se-~

micompacto,semiseco

73

HUMLDAU 13,6 %

LIMITE LIQUIDO: 27,1 9%

e e e =

INDICL DEE PLASTICIDAD: 9,2 %

GRANULOMETRIA
%

ARCILLA-LIMO: 71,14
ARCILLA (ff): 63,80 %
»LOpwh?,hL,\L J =1%,1%;:Te. Onmﬁ Y 3
AVALISTS QUIMIGO:TA0,=0,5%; Ca0=4, D HEOw1, 05: N 0=1, T
K 0= -2 r%,SO ~vm.|,
Illltd v/0 mascovita; el —cuarzo;

ANALISI MINERALOGICO:
""""""" 2 DEIRIALLEALL! caleitasleldespato

INDICE NI CONYRACCION: 19

s v LA S R A A S s o

Q§§§§1&§£9E§§: pH: 6,3 3 003: contiene
Ensayos teecnolbgicoa:

Comportamiente reolbgico: Trabajabilidad: regular
Comportamiento al secado: Defectos: no

Resistancia mecinica: buena

Uso potencial: Mo es recomendable para cerdmica debido

81 alto contenido de arena y carbonatos.




3,00

A e e o ———

e e o T e )

0 - 0,10: Suelo vegetal

0,10 - 0,70: Limo pardo oscuro,semihimedo

0,70 - 3,00: Limo pardo claro,lriable,con nddulos aonr-
benfitican esporédicos desde los 1,90 m,has-

ta los 2,20 m.,aumentando entos hacia la par-

te flnal,semiseco

ek b Bt
P R A A - g

. e M e ——— - - —

lHQlCE DE PLASTICIDAD: g 7 o
EB&E!LQHE@EE&= ARENA: 24,50 9
ARCILLA-LIMO: 75,50 %
ARCILEA (#): 67,80 % |
810,=66, o%;Alzo3 212 7%;Fe203:3,7%;
K?O 2 4m,803=vest,
Illita v/0 muscovita;oc—cuarzos
o
ANALI L5 MINERALOGICO: \ g iy oureldespato.

e el B kS e e — — - ——————

INDICE D& CONTRACCION: 3 %

ol e - v —-——_————u-—

OBSERVAGLONES: ph: 5,9 ; G0;: contienc
Ensayos tecnoldgicon:
Comportamiento reolbégico: Trabajabilidad: mur buena
Comportamiento al sscale: Telecion: 1o
Macisloucin weeinica: buens
Uso potencinrl: Fedrfs ser utilizada en cerfnics roja,
teniendo en cuentz el alto peorcentaje

recidual por malla 120.

ANALISI‘ QUIMLCO: T40,=0,5%;Ca0=5,0%;Mg0=1, 7%;Na 0=1, 8%;
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1,30

—————

____..—-....._.-.-. —— i ——

0 - 0,15: Suelo himico

0,15 - 1,30: Limo pArdo oscurp,semihﬁmedo

1,30 ~ 2,80: Limo arenoso pardo claro,con rodados desde
los 1,70 m, hasta los 1,90 m. ¥ de color
mas blanquecino desde los 2,60 m, hasta los
2,80 m, por carbonatos,semiseco a 8eco

Imposibilidad de avaﬁzar

HUMEDAD: 7,8 %

B et

TLIMITE LIZUIbo: 22,8 %

et e ——

LIMITE PLASTICO: 17,2 %

o ——— b i . e

lHQIQE DE PLASIIGIDAD: 5,6 %
GRANULOMETRIA: ARENA: 65,33 %
ARCILLA-LINMO: 34,67 %
ARCILLA(#): 28,60 %
510 ,=78,0%3A1505=9, TH;Fe ;04 =1, W%;
ANALISIS QUIMICO: T'10,=0,3%;Ca0=3, 1%;Mg0=0, 2M,Na20:1,4%;
0=2 O”’S;uO3 =0, 2.

< -Cuarzoj;illita y/0 muscovita;

ANALISIS MINERALOGICO: _ .
"""""""""""""""""" feldespatojcalcitarmontmorillo-

h?

nikn
ol

INDICE D& CONPRACCION: 2,% %

T G L A g P e o S — — e 455 W

OBSERVACIONES: pll: 6,7 ; uoﬁ: econliene
Ensayos tecnolfgicos:
Comportamiento reolbgico: Trabajabllidad: mala
Comportamiento al secado: Defectos: no

Resistencia mecénica: buena
Uso potenc1a1 No es recomendable para cerédmica debido

al alto contenido de -arena y carbonatos.
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SECTOR B

vt v . ——— A

pOZQ N 24 - DESCREPCION PERFIL
0 MzﬁMMm _. . . -
0, 15 e Q_ 0,1%: Suelo himico
[~ - 0,15 - 1,84: Limo pardo oscuro,pcco pléstico,semihdmedo
;C{}:“ 1,84 - 3,00: Limo pardo rojizd,poco pléatico,semiseco

3P0l

——— -,

————— v . -

—-———-- e o - - A

INDICF DE PLASTICIDAD: 14,5 %

GRANULOMEFRIA: ARENA: 12,73 %
ARGTLLA-LINO: 87,27 %
ARGILLA (ff}: 86,20 %
810,569, Ti;41,05=14, 1%'Feq0354,0%;
ANALISTS QUIMECO: T10,=0,5%3Cu0=3, 0% Mg0=0, 2 Na ,0m1, 8%
2,775 uo =0, 1%,

B 0=
$1lita y!c muscovitaiec —cuarzos;
ANALIQI {INERALOGICO: caleitasfeldespatosmontmorillo-

- ——— v —— —} T u— e St P —_yan

nitsa.

INDICE DI CONTURACCION: w5

N e o e e SR i gt e S S - ——

ke S B 7 e o

OBSERVACIONES: pH: 5,9 3 803: conkiene
Ensayos tecnolbgicos:
Comportamiento reolbgico: TTJbajaleldad- buena
Comportamicnto al gecado: Defectos: no
Nesietentia mecdnina: buensa

Uso potencinl: Fodwia ser utilizada para cerémica rojs,




i pipn-aiy

00

0 - 0,05: Suelo himico
0,05 - 0,55%: ILimo pardo oscuro,semih(medo

0,55 - 3,00: Limo pardo claro,lriable,con nddulos carbo-

SECLOR B 77

DESCRIPCTION PLRFLL

_.._.....-._-.-..—..- - At -

néticos desde Jos 2,50 m hasta =2 final,se-

miseco

HUMEDAD: 18,4 %

LIMfPP LIYUIDO: 25,6 %

- o o v ey — -

/

IHDICE DE PLASTICIDAD: 7,9 %

—— L —— Tt w A e A s e — -

GRANULOWETRIA: ARENA: 14,02 %
ARCILLA~LIMO: 85,98 %

ARCILLA(#): 78,20 %

ANALISTS QUIMICO: 130,=0, 6%;Cq0~5,9ﬁzwg0 1,3ﬂ;Na20=2,1%;

K ,0=2, 73550, =0, 24.

T1llits v/0 muscovitao: oC~cuarzo;

ANALISTIS MINERALOGTLCO:
""""""""""""""""" feldespatosmentmorillonita,

INDICE D& CONTRACCION: 1 =

- LM A —— e e -

OB3ERVACIONEG: plir 6,7 ¢ COﬁ: no

Ensgyoa tecncldgicon:

Comportamiento wealdpicnt Trabajabilidad: regular

Comportamisnte ol gecado: Dolacbon: no
Sesiatencis  meednien: buena
Uso polhancial: Recomendnhle para su unn oo zavimica ro-

je,comec maberial marro,




250

_— e -
—_—
_— -

_BECTOR_ B

DESCRIPCION PERFIL
0 - 0,10: Suelo hfimico
0,10 - 0,87: Limo pardo oscuro,semih@medo
0,87 = 2,50: Limo pardo claro,friable,con pequefios nbdu-
los carbonfticos y grava hacia el final,de-

miseco

Imposible avanzar

78

— e o o

R R A ik e e m——

LIMITE I'LASTICO:16,5 %

———— s —— i Jh bt W

IHDICE DI PLASTICIDAD: 5,9 %

ARCILLA-LIMO: G7,65 4
ARCILLA {(#): 56,90 %
510,=175, 0%y Al20391 2, 2}53]?(3203:2, 9% ;

BHALISIS QUIMICO: T10,=0,3%:C
{2O=2,4%;363zvest.

nita.

INDICE DI CONTRACCION: 1 %4

W A G e e e ———

OBSERVACIONES: pi: 6,5 5 CO,: contiene
- Ensavos tecnolbgicos:
Comportamiento reolbgico: Trahajabilidad: mala
Comportamiento al secado: Defectos: no
Resistencla mecénica: buena

"”aO=1,1%;MgO:D,9%;Na20-2,O%

_ T11lita v/o muscovitaiecc~cuarzo;
ANALISTS MINERALOGICU: ogqcita;feldespatogmontmorillo-

Uso potencial: No es recomendable para cerimica,debido
31 contenido de carbonatos ¥y su msla pla

ticidad.
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P0Z0 N2 27 | DESCRIPCION PERFIL
0 ——— _
0,05 [ 0 - 0,05: Suelo himico
2;::j; 0,05 - 0,80: Limo pardo oscuro,aemihimedo
Fi}f;: 0,86 ;'3,00: Limo pardo clafo,friabie,semiéeco

300

e .

“LIMITE LI;Uloo- 22,9 %

——— v e o

LIMITE PLASTICO: 18,0 %

A A e - ——

INDICE DE PLASTICIDAD: 4,9 %
GRANULOMETRIA: ARENA: 8,79 %
ARCILLA~LIMO: 91,21 %
ARCILLA (#): 78,10 %
=1Oo—6” 1 &1?0 =179 ﬁ",reqﬁ -4, o

QH&Ll_li GUIMLICO: 'TlO =0, 5% 0a0= “iMpr0=1,73%; hl Q=d,8%;
.?O_B,Oﬂ,h‘ngcs_,
I1iita v/o muscovitasec-cuarzo;
ANALISTS HINE HALOGTCO' . \ .
"""""""""""""" feldespatosnaleibtnymonmorilio-
nila,

INDICE DX CONTRACCILON: 1 ~

Al e e A = war b e e e -

OBSERVACIONES: pH: 5,9 5 C04: contiene

Ensayos tecnclbgicos:

Comportamiento reolfgico: Trabajabilidad: mala

Compprtamiento al secado: Defectos: rajaduras
Resletencia mechfhica: regular

Usd potencial: No recomendahle para cerdmica debido a

la carencia de piasticidad y al contenidg

‘da carbonato:s,




o

e'lgf

s v}
| 5

1 1e

SILCTOR B

o —— - ——— FO ab s Sl e o

0 - 0,05: Suelo himico
0,05 - 0,80: Limo pardo oscuro,con -iat. de relleno..,
gemiseco

0,80 - 3,00: Limo pardo claro,friasble,semiseco

HUMEDAD: 14,2 %

LIMITE LIJUIDO: 28,5 %

st e et e e ——— —

LIMITE PLASTICO: 22,8 %

INDICE DE PLASTICIDAD: 5,7 %

A s e S b B8 ek v . )

- ————t - St e e b

' ARCILLA-LIMO: 89,74 %
' ARCILLA (f): (0,40 %

ANALISIS QUIMICO: -~

sk - —— T ——— T ———

— . o —————— - o— b -
. L R S e A ey S b S

— v~ . - —




skeror B
POZ0 N % 29 - DESCRLECLON PHRFLL
O P Ann Ao
0,20 [ A 0 ~ 0,20: Suelo himico
0,40 |=—— 0,20 - 0,40: Limo poco arcilleso pardo,semihfimedo
By 0,40.~ 3,00: Limo psrdo rojizo a pardo claro,friable,con

- - - - : nbdulos carbonéticos deade los 2,10 m. hastd

Ranlindiy el final,semihiimedo

3 oo [2=""

———— e ek ) g i —

LIMITE PLASTICO: 19,4 %

A S i w2 —
e am tap e e e "

IMDICE DI PLASTICIDAD: 7,8 %

—— e ., - - —

ARCILLA-LIMO: G1,91 %
ARCILLA (f): 83530 %

AVALISIS QUIMICO: ~

W At i A e o ———

iy - g O o T

e e . mm dee e i i e R e -

OBRSERVACLIONES ¢ —

4 -




skl B

——— —t e i ——r -

POzQ N = 30 DESCRLIPCION PEREIL Cr. baanuel
0 o O\
0,10 a7
- —_—] 0 - 0,10: Suelo himico
;:L:L: 0,10 - 0,60: Limo pardo oscuro,semihimedo
0,60 F—== 0,60 ~ 2,14: Limo algo arenoso a gravoso parde,friable ,
il semihOmedo

- 2,14 - 3,00: Limo arcilloso pardo,semihfimedo

2’ 14 k=

3,00 Le=

LIMITE LIZUIBO: 26,9 %

—— e A e e o — ——

LIMITE PLASTICO: 20,1 %

et kA ke b ke e
—— e e e A e T —

—— i T B ik b e e

~ ARCILLA~LIMO: 69,72 %
ARCILLA (#): 61,10 %
Si02=71,3%;A1203=14,1%;F9203=3,4%;
0=1, B%s

=]
=
=
o
.
w2
H
[ad
£
[l
=
=
—
[
<
L]
1atn
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s
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2
-
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et
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o
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-
0
S0
A L)
&
o
1}
[
-
N
5
-
=
ar
N

e e ot e e il e

K.,0=2,5%:50,=0,14

T1lite v/o mugcovibat ~cunrno;

ANALISLS HINBRALOGLCO: feldergpalosmontmorillmilka,

INDICE D& CONIRAGCION: 2 %

G e W A W ek A AR A — ——

OBSERVACIONEZ: PH: 6,3 3 C0: no

nsayos tecnolbdgicos:
Comportamiento reoldgico: Trabajabllidad: regular

Comportamiento al secado: Defectos: no
Raistencia mecinica: buena

. . . Fd (] .
Uso pobtencial: Podrie ser utilizada en ceramica roja

coms componeute mapgro ¥ regul-r la plas-
ticidad de la f6rmula.




3, 00

SECIOR_ B

0.— 0,05: Suelec hiimico

0,05 ~ 0,15: Limo poco arcillogo pardo,poco pléstico,se-
mihdmredo

0,15-- %,00: Limo pardo clarc,friable,con nbddulos carho-
néticos en mayor cantidad desde los 1,50 m.

haste el final,semlseco

HUMLDAD 14,9 %

———
—nmlsad koA
- — T ——

- _-——————n—..-—.

GRANULOMETRIA: ARENA: 26,14 %
ARCILLA~LIMO: 73,86 %
ARCILLA(#): 64,10 %

ANALISTS QUIMICO: -

St e L e g e et A

Pt s ik G A . e —— - ——

INDICE D& CONTRACCION: --

. —— s e A

.--.-..--.--—-—.....-.———




T e A e e W s —

0 - 0,10: Suelo hfimico
0,10 - 1,40: Limo pardo oscuro,semihfimedo
1,40 -~ 2,18: Limo pardo,poco friable,semihfimedo

2,18 -~ 3,00: Limo pardo claro,friable,semiseco

s et —— i -

e e  —— — - —— —

IHDICE Did PLASTICIDAD: 9,% %

e S e ok ot o e i g

GRANULOMETRIA: ARENA: 34,19 %
ARCILLA~LIMO: 65,81 %
ARCILLA(f#): 58,40 %

T A Bl dy e —— ———— —

Rt M e B By ek B e e v i S A e
S i e Ml L e e - ———




2, 20 [

0 - 6;10; Suelo hflimico

0,10 - 0,30: Limo pardo oscuro,semihimedo

0,30 - 2,20: Material graVoéo rico en arena mediana,con
limo-arcillas de color rojizo y mas arenoso
hacia.la parte final '

Imposlble avanzar

S v . e o 2t o

GRANULOMETRIA: ARENA: 84,06 %
ARCILLA~LIMO: 15,91 %
ARCILLA (f): 12,70 %

ANALISI QUIMICO:

-.—.—-—...——-.. - ————

e e — A G A ——— ——— -

INDILL NS CONTRACCION:—

e e ;-;.. - ———

85




3,00

——— - ek W A . g g e . —

o - 0,10: Suelo hiimico

0,10 - 1,00t Limo pardo oscuro ,8emihGmedo

1,00: - 3,00: Limo pardo claro ,friableé,con nbdulos car-
bondticos desde los 2,10 m, hasta el final,

gemihfiimedo

i hn o ——

- e iy A vy e il e e e
e a E—r o —

v ot AT A . S8 B ey —

— — —— et ek e A . M2

ARCILLA-LIMO: 81,75 %
ARCILLA(f): 71,80 %

ANALISIS QUIMICO: —

o m—— g ) b e St Ges wun e aen -

o ———— i S0 S A S S =

i e L e ————— >

——— o o ¢ o ————
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3,00

] 1
1 iglo oy i

1= 9o
a0

tY o
I'a‘ 'Dia
oy, b gt
LA

1
}
t

Ig
i
?I.I)
|0
o
Ll

[
of
|

1
1

o3
3 R

.ﬁ.
B
== |

t

B

I

L

ot
! ]
'

1
1

|
| o
!
I
1

!
)
L

!
B
!

!
t
L

1
i
@

N
-]
i

p!

BLECTOR B

- —— et L -

DESCRIPCION PERILL

- e e Tt T oy eyt et rn  ————

0 - 0,05: Suele himico

0,05 - 0,50: Limo pardo oscuro ,semihtmedo

0,50 - 0,80: Limo pardo,semipléstice,semihGmedo
0,80 -~ 1,70: Limo pardo rojizo,con rodados,semiseco

1,70 - 3,00: Limo pardo claro,con abundantes nbdulos car-

bonlticos,semiseco

HUMEDAD: 13,8 o

LIMITE LIQULDO: 26,5 %

LIMITE PLASTICO: <5,1 %

LMDICE DIE PLASTICIDAD: 1 4 ¢

____________________ 1

GRANULOMETRIA: ARENA: 40,09 %
ARCILLA~LIMO: 59,91 %
ARCILLA(H): 49,80 %

ANALISIS QUIMIGO:—

- — — . o o

A s e et B e e b e A e o e e et el
v ik § e At At ———

- ——— i ey —




AN

SECTOR B

o — e

POZO N*36 DESCRIPCION PHAFLL
AAN AN

0,05 "] 0 - 0,05: Suelo hamico
-:—:“:-: 0,05 - 0,65: Limo pardo oscuro,semihlimedo

o 65LTJZTJ_ 0,65 = 1,90: Limo arcilloso pardo,semipléstico,semihlimedo

] ——

t_:.: 1,90 - 3,00: Limo pardo claro,con abundantes nbdtlos car-
-Z-C bonfticos y escasos rodados,semifriable,con
- mayor cantidad de rodados desde los 2,90 m,,
-- = gemifriable,semiseco

1,90 —=—1
H— N o]
_Q_OE‘B
]
im0 &
[ES B
@ _6 ")
T .oy
Sy i
R o
‘—’P._ﬂo.pﬁ-

, 00 0ese 3

et - ———

LlMIl‘l' I'LASTTICO: 18,7 %

INDICL DIE PLASTICIDAD: 11,2 %

e e eem e v G e s et pas e —

GRANULCHETRIA: ARENA: 22,84 %
ARCILLA~LIMO: 77,10 %
ARCILLA(f): 70,00 %

ANALISTS QUIMICO: —

. . 2 . - — —.

v —— = e m— A ———

INDICE D CONTRACCION: —

L I T S AR WA= P )

o —— s - —




SECIOR_ B

—— e a —

DESCHIPCION FLERFIL

e e w w e e Sw S B
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Como ya ha sido sefialado,son 5 los productores ceramis-
tas con inscripcién en 1a DPM y 2 los que la estdn tramitando.

Estos enplean distintos procesos de fabricacibn,siendo uno
de los métodos utilizados el de formar una pasta humedecida que lua-
go de extruida es moldeada,secada y finalmente cocida.El otro,consis-
te en una molienda primaria del material,el cual luego de ser levemen=—
te humeddeido.es prensado en moldes,secado y puesto en horno.

Los dos tipos de hornos utilizados son a lefia y a gasien
los primeros al ser diffcil lograr una temperatura constante el coci-
do no se realiza de manera 6ptima,por lo que se obtiene un producto
final que suele presentar deficiencias como abombamientos y manchas,
Esta situacibén origina pérdidas calculadas en el orden del 25 %,el
cual no es reciéladq ni tiene un uso definido,Los hornos a gas contl-
nucs o no,permiten una coccibén més uniforme,por cuanto las tempera-
turas son mejor controlades y la calidad aumenta sensiblemente.

La ﬁgno de obra insumida por estas 5 empresas supera las
500 personas,considerando también a fleteros, jornalercs y extraa(Fig.
N212),

VIIT=-ASPECTOS DEL MERCADO:

De la produccién total se estima que un 15 % es consumi-
do en el mercado local, mientras que el resto se comercializa prineci-
palmente er las regionés de NOA, NEA y Buenos Aires.

En este rubro,la :industria local,elabora aproximadamente

70.000 Ton/afio de cerdmicos para diversos usos, entre los que se in-
cluyen: cerédmicos esmaltados y comunes para pisos y revestimientos,
tejuelas, ladrillos huecos comunes y para tabiques, ladrillos para
muros portantes, decorativos, para techos alivianados, tejas colonia-

les y francesas, etc.

. Es de destacar que la industria local en estos momentos
funciona en un 70 % de su capacidad de produccibén, situacibn ligada a
la preocupante recesién que sufre el sector de la construccidbén a nivel
nacional y que dirscta o indirsctamente afecta al me joramiento de la
produceién y calidad que podrfa brindar un moderno equipamiento con

con el correspondlente personal técnico especializado.

IX-CONSIDERACIONES FINALES:

Ia propuesta del trabajo desarrollado es de ampliar los
conocimientos de_nuevas dreas préximas a la Ciudad de San Miguel de
Tucumén y de crear perspectivas de futuras explotaciones de materiales
1imo-arcillosos destinados a la industria cerdmios,

ES imprtante sefialar la necesidad de un apoyo guberna-
mental a este sector de la industria mediante créditos y planea de
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desarrollo que generen el crecimiento de este rubro con el correspon=-
diente equipamiento tecnolbgico,tendiente s lograr productos de pri.
mera calidad que puedan competir de me jor forma en los mercados naclo-
nales e internacionales,

Asimismo es menester continuar con planes de investiga-
cibn que nos permitan adecuar cada vez mas nuestros recursos al ser-
vicio del Pafs,orisntando la bfisqueda s nuevos yacimientos de otras
materias primas,convencionales o no,utilizadas en la  industria cerédmi-
ca,lo que contribuiria a ampliar la variedad de productos a fabricar,-
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deberdn ajustarse tw toda otrx nomna vigente con respecto a cunte*us
1
en go neral, . ‘ -

AHTICUIO 9° - Lan Luntruvencioncﬂ a lo diapueato en los articuloq 5@ .=
y 69 del prcsenLe Dpczeto, an como lag”’ futuras reglamentaciones que
dietare la autoridad competcnto, vordn sancionadas con una multa en= ;.

tro A 1,000 (Auotrales Mil) y & 2,500 (Australea Doa Mil Quinlentos)
: v | . : .b :_ ",':'.', ," o ' ///- Ty
- F\”r o | -

. ) <l.
J o "

.
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. . T T e S b AR P S T R L ST S T A gt TR e T LR TR | LA
P T mimdrde s v B deteel 4 aa e sy men ey Voo - e eTas L



n)) K i, V7 :
it (f.‘-y'c;!c e G !

i cligued o Caionin, o

! ceoi s/ l -'»— G- o ‘
(."m:'i. Deerolh N° 204 /3 (Cin), - : %
..... priblenda S0 G0/ 2y = D = 000, . x

. : _ .

Ef ﬁﬁjﬂﬁﬂbﬁ_lgig Adeneds de 1law Lnnvloneq 1ndicadad, el roppongable de= glzi_

g ‘ boerid reparar - su codlo- 10 daiiog ¢ue pudiere ‘ocasionar on la ex—'“".

f?‘ plotlvién n er'vlos oo blcﬁvu el LEgtado, en el plaso que estable'r:

f .o e le antorldad cu cuda *'mo; o

}HTICUTO'I] E Luo megnmiom:u gordn Lonstatadad mndldnLe acbaq-ny

T AR TR

Levantaday por lvukuuuuxlou dn la Direccidn Provineial de Llnerla,

E;l "'Lamunmu ¥y huglcipulldadus. L#m nctay gerdn elevada} le auuorldad,

%l 1o gque da&d riata perzonul por diez (10) d{as para. hacer mu‘daienaa-; !

51 y aparter lao pruclissy gque hagan a su;derecho. Lga rcsoluciQnes po# fj}:*
l? 123 LJdHU[‘P‘lUHf' cons tataday y sancionadas por este Deecreto, serén‘.

g dif11duw poy‘oh Nitvoetbor P10VJHLLdl de Hlnerlu, en gu purucLor de Au l

‘:‘ Ln_njn wl de Aplicoeidn del L:Sduo de Mineria de 1ln Nucldn. Ln todo' 10 o
‘} domda e aplleard 1o Loy NP 4._:_5." del 31 de Agosto de 1976, ‘ E

% AWTTUHLQ A2, % Lo wuenlon de Lo snnciones-pecu:ar;ns cutahleciduuﬁut'

!; BUPLTy B0 A cobuced inndas brimestrelmenté por la Dlrecc16u I’row.rh-_ )

& ¢inl de Mincvia, de oeuerdo al {ndice del Hivel General de Ercclos -

nl Gensumider de Nienes y Servicion de San Miguel de Tueundn, que  ~ $

i

propes 2lonn o Lireecidn de Esladipticas de la Provineia.

ARTTCULO 13, EL producide de las multas se destinard a costear log

;o cegtos de contralor y fomento minero ¥y perdn depositados en la C uen-
Fvwm- ta Bopeuvinl O 1.608 "Contralor y Fomento Minero".. ;
CoL R, ‘ , i

e AERICOLO 1o BL puisenie Deereto serd refrendade por el seilor Minig |
tro de Ewonum{u § liomdo por el sefior Secrotario de Egtado ds Cqmqg '
clo, Indusbrin y Minerfa, | N

ARTICUGLO 15.{ Ddge oL Hagiolro Oficial de Leyen y Decrotos, comun[~

. quege, publiguese cn el Boletlin Oficial y grchivese
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